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1 Einleitung
Beinahe alle Elemente des Periodensystems (ausgenommen die Edelgase) bilden bi-
na¨re Oxide mit einer immensen Bandbreite chemischer und physikalischer Eigen-
schaften, beispielsweise von schwer kondensierbaren Gasen wie CO bis zu extrem
hitzebesta¨ndigen Werkstoffen wie Al2O3, von elektrischen Isolatoren wie MgO u¨ber
Halbleiter wie NiO bis zu metallischen Leitern wie MoO2. Eine noch gro¨ßere Vielfalt
ero¨ffnet sich durch die Mo¨glichkeit zur Bildung terna¨rer und quarterna¨rer Verbin-
dungen.
Eine besondere Stellung nehmen dabei die U¨bergangsmetalloxide aufgrund ihrer
speziellen elektronischen Struktur und der damit verbundenen außergewo¨hnlichen
elektrischen und magnetischen Eigenschaften ein, weshalb sie sowohl fu¨r eine Rei-
he von technischen Anwendungen pra¨destiniert als auch von grundlegendem wis-
senschaftlichen Interesse sind, wie etwa die beru¨hmten Hochtempertursupraleiter.
Weiterhin gibt es neben Leitern und Isolatoren auch Verbindungen, die in Abha¨n-
gigkeit eines Parameters wie Temperatur, Druck oder Dotierung vom metallischen
in den isolierenden Zustand u¨bergehen wie z. B. V2O3 oder VO2, magnetfeldabha¨n-
gig drastische Widerstandsa¨nderungen erfahren (kolossaler Magnetwiderstand) wie
das dotierte perowskitische LaMnO3 oder in allen nur erdenklichen Konfigurationen
magnetisch ordnen wie das ferromagnetische CrO2, das ferrimagnetische Fe3O4 oder
das antiferromagnetische NiO. Viele dieser Effekte finden Anwendung etwa in der
Elektrotechnik, der Datenspeicherung und der Sensorik.
Fu¨r diese bemerkenswerten Eigenschaften der U¨bergangsmetalloxide, die sie von
intermetallischen Verbindungen, kovalenten Halbleitern und ionischen Isolatoren un-
terscheiden, gibt es mehrere Gru¨nde.
Der oft nur geringe U¨berlapp der d-Orbitale benachbarter U¨bergangsmetall-Ionen
fu¨hrt zu schmalen Ba¨ndern (an der Fermienergie) mit typischen Breiten von 1 bis
2 eV, wa¨hrend man in gewo¨hnlichen Metallen Bandbreiten um 10 eV vorfindet. Je
schmaler die Ba¨nder, desto eher neigen die Ladungstra¨ger zur Lokalisierung, nicht
zuletzt dadurch, daß Korrelationseffekte zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Die U¨bergangsmetall-Ionen verfu¨gen zumeist u¨ber nur teilweise besetzte d-Schalen
(woraus ein magnetisches Moment resultiert) und ko¨nnen in verschiedenen Wertig-
keiten auftreten, Mangan beispielsweise von +2 (Elektronenkonfiguration 3d5) bis
zu +7 (3d0). Auf dieser Vielfalt an Oxidationsstufen basiert zum einen der Einsatz
von U¨bergangsmetalloxiden in der Katalyse, beispielsweise von V2O5 als Redoxkata-
lysator beim Kontaktverfahren zur Schwefelsa¨uresynthese. Zum anderen lassen sich
dadurch auch gemischtvalente Systeme realisieren, indem die Sauerstoffsto¨chiometrie
variiert wird, oder, wie im Falle der in dieser Arbeit untersuchten sog. Oxidbronzen,
indem ”Gastatome” zudotiert werden, die ihre Valenzelektronen an das Wirtsgitter
abgeben.
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1 Einleitung
Obendrein ist der Charakter vieler komplexer U¨bergangsmetalloxide nicht wirklich
dreidimensional ausgepra¨gt, sondern wird oft von niedrigdimensionalen Strukturele-
menten wie Ketten, Leitern oder Ebenen bestimmt. Ursache dafu¨r ist indirekt wieder
die Fa¨higkeit zur Ausbildung verschiedener Oxidationsstufen der U¨bergangsmetall-
Ionen, wovon der Bindungscharakter zu den umgebenden Sauerstoff-Ionen abha¨ngt,
was wiederum die Art der Koordinationspolyeder festlegt, die sich im Falle hoher
Oxidationsstufen eher zu niedrigdimensionalen Verba¨nden zusammenschließen, was
ha¨ufig in der Klasse der Bronzen stattfindet.
Die Bezeichnung ”Bronze” leitet sich aus Friedrich Wo¨hlers Beschreibung der er-
sten Oxidbronze NaxWO3 (0 < x < 1) ab, die er bereits 1824 synthetisierte und
als goldfarben metallisch gla¨nzend beschrieb [Wo¨hler24], worauf sich bald der Name
”Natriumwolframbronze” einbu¨rgerte. Nachdem immer mehr nichtsto¨chiometrische
Verbindungen mit a¨hnlichen Eigenschaften entdeckt wurden, die kein Wolfram ent-
halten, nennt man heute diese Substanzklasse allgemeiner ”Oxidbronzen”, zu denen
man im wesentlichen terna¨re Metalloxide AxMyOz za¨hlt, in denen MyOz das ho¨chste
bina¨re Oxid eines U¨bergangsmetalls M und A ein anderes Metall (oder Wasserstoff)
darstellt.
In Abha¨ngigkeit des Gehalts an Gastatomen A bilden Oxidbronzen eine Reihe
von z. T. ausgedehnten Homogenita¨tsbereichen ∆x. Inwieweit eine strukturelle Ver-
wandtschaft der einzelnen Phasen mit der ”Muttersubstanz” MyOz besteht, ha¨ngt
von der Flexibilita¨t der Oxidstruktur und der Gro¨ße des als Ion eingelagerten Gast-
atoms A ab. Wa¨hrend Wasserstoff sich in vielen Oxidstrukturen ohne Bruch von
U¨bergangsmetall-Sauerstoff-Bindungen einlagern la¨ßt, sind solche echten Interkala-
te mit anderen Gastatomen A eher die Ausnahme [Adams00].
Oxidbronzen finden u. a. in galvanischen Zellen wie etwa in Lithiumbatterien An-
wendung, in denen z. T. Bronzen als Elektrodenmaterial genutzt werden.
Gegenstand dieser Arbeit sind die Phasen β, α′, η und κ (bzw. Na2V3O7) der Na-
triumvanadiumbronze NaxV2O5, die sich durch niedrigdimensionale Eigenschaften
auszeichnen:
Das eindimensionale Metall β-Na1/3V2O5 weist neben einem Metall-Isolator-U¨ber-
gang bei TMI = 130 K noch weitere U¨berga¨nge struktureller und magnetischer Art
auf [Yamada99]. Aufsehen erregte auch der Nachweis von Supraleitung unterhalb
von 8 K bei einem Druck von 8 GPa. β-Na1/3V2O5 und β
′-Cu0.65V2O5 (6 K, 3 GPa)
sind die bisher einzigen Vanadate, in denen Supraleitung beobachtet werden konnte
[Yamauchi02, Ueda02].
Die magnetische Suszeptibilita¨t von α′-NaV2O5 folgt bei hohen Temperaturen
einem fu¨r eindimensionale Spinketten typischen Verlauf und fa¨llt dann unter-
halb TC = 34 K schnell ab, was zuna¨chst als Spin-Peierls-U¨bergang interpretiert
wurde [Isobe96]. Erneute Strukturuntersuchungen [von Schnering98, Meetsma98,
Smolinski98] und viele weitere Experimente widerlegten diese simple Auffassung und
sprechen vielmehr fu¨r eine Ladungsordnung [Ohama99], die noch immer nicht wi-
derspruchsfrei aufgekla¨rt ist [Thalmeier98, Seo98, Mostovoy99, Gros99, Lu¨decke99,
van Smaalen00, Bernert01, Sawa02, van Smaalen02].
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Zur Phase η-Na9/7V2O5, deren genaue Struktur noch nicht lange bekannt ist
[Isobe99, Millet99a], existieren nur sehr wenige Vero¨ffentlichungen. Der Verlauf der
magnetischen Suszeptibilita¨t la¨ßt auf niedrigdimensionales Verhalten schließen, kann
aber durch kein bekanntes Modell zufriedenstellend beschrieben werden [Isobe99].
Die von Pouchard et al. [Pouchard67] als κ-Na1.8V2O5 bezeichnete Phase ist eben-
falls wenig bekannt. Erst in ju¨ngerer Zeit wurde die Struktur eines Natriumvana-
dats bestimmt [Millet99b], das mit der Sto¨chiometrie Na2V3O7 zwar von der von
Pouchard et al. angegebenen abweicht, aber bezu¨glich seiner Eigenschaften viele
U¨bereinstimmungen aufweist. Die Besonderheit von Na2V3O7 beruht auf den Na-
noro¨hren mit einem Durchmesser von etwa 5 A˚, aus der die Struktur aufgebaut
ist.
Einkristalle der o. g. Phasen, die im na¨chsten Kapitel im Detail vorgestellt werden,
wurden vornehmlich mittels Selbstfluß-Verfahren gezu¨chtet. Auf die Grundlagen der
Pra¨parationsmethoden sowie die experimentellen Bedingungen dafu¨r wird in Kapi-
tel 2.2 na¨her eingegangen.
Nach gru¨ndlicher Charakterisierung der Einkristalle wurde deren magnetisches
Verhalten mittels AC- und DC-Suszeptibilita¨t, und ihr Transportverhalten mittels
Messungen des elektrischen Widerstands und der Thermokraft ermittelt und inter-
pretiert. Daru¨berhinaus wurden auch Druckabha¨ngigkeiten untersucht, da die An-
wendung von a¨ußerem Druck auf niedrigdimensionale Systeme es ermo¨glicht, die
Wechselwirkung zwischen den strukturbildenden niedrigdimensionalen Bauelemen-
ten zu vera¨ndern, damit die Anisotropie zu variieren und somit Informationen u¨ber
den Einfluß der Dimensionalita¨t zu erlangen. Die Meßmethoden und technischen
Voraussetzungen dafu¨r werden in Kapitel 2.2.1 beschrieben.
Die Ergebnisse sowohl der Zu¨chtungsversuche, der Charakterisierungsmessungen
und den daru¨ber hinausgehenden Untersuchungen finden sich, gegliedert nach den
einzelnen Phasen, in Kapitel 3, wo sie auch im Hinblick auf die speziellen Gegeben-
heiten der jeweiligen Phase diskutiert werden.
Eine u¨bergreifende und vergleichende Zusammenstellung der gemessenen Eigen-
schaften aller hier untersuchten Phasen, in der die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede aufgezeigt und diskutiert werden, erfolgt in Kapitel 4.
Abschließend folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
3
1 Einleitung
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2 Grundlagen
Einige U¨bergangsmetalloxide bilden durch Aufnahme anderer Metallatome M neue
Phasen, die sog. Bronzen, wie z. B. MxWO3, MxVO2 und MxV2O5 (M = Li, Na,
K, Sr, Cu, Ag) mit unterschiedlichen Phasenbreiten von minimal ∆x = 0.02 (α-
NaxV2O5, 0 ≤ x ≤ 0.02) bis maximal ∆x = 0.38 (β-CuxV2O5, 0.26 ≤ x ≤ 0.64).
Es erfolgt ein Elektronentransfer von den M-Atomen an das Wirtsgitter, was ge-
mischtvalente Systeme zur Folge hat. Dadurch ero¨ffnet sich ein großes Spektrum an
physikalisch interessanten Systemen,
• in denen man beispielsweise die Auswirkungen zunehmender Bandfu¨llung mit
steigender M-Dotierung untersuchen kann,
• die ha¨ufig niedrigdimensionale Eigenschaften aufweisen (Spinketten, Leiter-
strukturen oder stark anisotrope elektrische Leiter)
• oder die zu U¨berga¨ngen von delokalisierten zu lokalisierten Ladungstra¨gern
neigen, mo¨glicherweise unter Ausbildung einer Ladungsordnung.
In der vorliegenden Arbeit wurden Natriumvanadiumbronzen des Systems
NaxV2O5 poly- und einkristallin pra¨pariert und untersucht. Ausgehend vom zweidi-
mensionalen Schichtsystem V2O5, in dem das Vanadium als V
5+ in der Konfiguration
3d0 vorliegt, ko¨nnte man erwarten, daß mit dem Einbringen von Natrium als Elek-
tronendonator sukzessive das leere 3d-Band aufgefu¨llt wird und ein U¨bergang vom
Bandisolator zum metallischen Leiter stattfindet.
Tatsa¨chlich erfolgt auch der Einbau der Na-Atome nicht substitutionell auf den
V-Pla¨tzen, sondern durch Einlagerung zwischen den V2O5-Schichten. Wegen des
vergleichsweise großen Ionenradius der Na-Kationen ist die Interkalation unter Bei-
behaltung der Struktur des Wirtsgitters aber nur bis zu einem geringen Prozentsatz
mo¨glich. Weiter steigender Na-Gehalt fu¨hrt einerseits zu starken Gitterverzerrungen
durch den Einbau der großen Ionen, zum anderen a¨ndert sich durch die damit ver-
bundene Elektron-Dotierung die Wertigkeit eines Teils der V-Ionen, was eine A¨nde-
rung der Sauerstoffkoordination um diese V-Ionen zur Folge hat. Dies kann zu einer
gro¨ßeren Umstrukturierung des urspru¨nglichen Gitters fu¨hren, unter Bildung neuer
Phasen, in denen gro¨ßere Zwischenra¨ume oder Tunnel entstehen, die den Fremdato-
men genu¨gend Platz bieten. Die Mo¨glichkeit einer nur teilweisen Auffu¨llung ero¨ffnet
den Phasen mehr oder weniger ausgedehnte Existenzbereiche. Abbildung 2.1 gibt
einen U¨berblick u¨ber die in Abha¨ngigkeit von der Na-Sto¨chiometrie x auftreten-
den Phasen. In der zugeho¨rigen Tabelle 2.1 ist neben den Phasengrenzen noch die
jeweilige Struktur aufgelistet.
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V2O5 “Na2V2O5”x in NaxV2O5
a b a
’
h kd t
0
0.02
0.21 0.40 1.00.7 1.28 1.45 1.68 1.82 20.55-
0.57
0.64
nach [Pouchard67] bei 600°C
nach [Kanke90] bei 650°C
nach [Savariault96] bei 650°C
Phasengrenzen
Abbildung 2.1: Phasendiagramm von polykristallinem NaxV2O5 fu¨r 0 ≤ x < 2
bei fester Temperatur nach Arbeiten von [Pouchard67], [Kanke90], [Savariault96]. Die
schraffiert gezeichneten Phasen wurden im Rahmen dieser Arbeit poly- und einkri-
stallin dargestellt und untersucht.
Phase Phasenbreite Struktur
α 0 <x≤ 0.02 orthorhombisch Pmmn
0.22 ≤x≤ 0.40 [Pouchard67]
β
0.21 ≤x≤ 0.35 [Kanke90] monoklin C2/m
δ 0.55 ≤x≤ 0.57 monoklin C2/m
τ x= 0.64 monoklin C2/m
0.70 ≤x≤ 1.00 [Pouchard67]
α′
0.79 ≤x≤ 1.00 [Kanke90] orthorhombisch Pmmn
η 1.28 ≤x≤ 1.45 monoklin P2/c
κ1 1.68 ≤x≤ 1.82 rhomboedrisch
Tabelle 2.1: Phasenbezeichnungen, -breiten und deren Struktur.
Wa¨hrend in der α-Phase noch ein geringer Anteil an Na-Kationen unter Erhal-
tung der urspru¨nglichen orthorhombischen Pmmn-Struktur zwischen den Schichten
eingelagert werden kann, vollzieht sich bereits in der β-Phase eine sta¨rkere Umstruk-
turierung (β: monoklin, C2/m): durch Scherung der V2O5-Schichten und Umorien-
tierung einiger V-O-Polyeder bildet sich ein dreidimensionales V-O-Netzwerk aus,
in dem Tunnel entstehen, in denen sich die Na-Ionen befinden.
In der α′-Phase ist der Na-Gehalt gerade so hoch, daß alle Kationen zwischen den
V2O5-Schichten eingelagert werden ko¨nnen und die orthorhombische Pmmn-Sym-
1in der Literatur manchmal auch als χ-Phase bezeichnet
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metrie der Mutterphase beibehalten wird, jedoch unter Vergro¨ßerung des Schichtab-
stands.
Die Struktur der η-Phase leitet sich aus der V2O5-Struktur durch eine Scherung
der in V2O5 unendlich langen Ketten aus Sauerstoffpyramiden ab, wobei die so ent-
standenen Teilstu¨cke durch in V2O5 nicht vorkommende Sauerstofftetraeder vernetzt
werden (η: monoklin, P2/c).
Zur κ-Phase gibt es keine vollsta¨ndige Kristallstrukturbeschreibung (Raumgrup-
pe, Atompositionen), es wird lediglich von einer rhomboedrischen Symmetrie unter
Angabe der Gitterparameter und den Miller-Indizes der beobachteten Ro¨ntgenbeu-
gungsreflexe in [Pouchard67] berichtet. Da dieses der κ-Phase zugeschriebene Dif-
fraktogramm erhebliche U¨bereinstimmungen mit den sowohl gemessenen als auch
simulierten Diffraktogrammen des ebenfalls pra¨parierten und untersuchten Natrium-
vanadats Na2V3O7 aufweist, wird die Kristallstruktur dieser Verbindung hier ebenso
vorgestellt (Kap. 2.1.5), obwohl das Vanadium/Sauerstoff-Verha¨ltnis geringfu¨gig von
dem in NaxV2O5 abweicht (Na2V3O7 =̂ Na1.33V2O4.67).
2.1 Strukturelle Evolution von V2O5 zu NaxV2O5
Die Vielfalt der Vanadiumverbindungen und deren physikalischer Eigenschaften er-
gibt sich aus der relativ großen Zahl mo¨glicher stabiler Oxidationsstufen des Va-
nadiums (+5, +4, +3, +2), der daraus resultierenden Anordnung der umgebenden
Anionen (Koordination) und den vielfachen Mo¨glichkeiten der Vernetzung dieser
Strukturelemente. Mit der Oxidationsstufe des Zentralions ist die Anordnung der
umgebenden Liganden eng verknu¨pft. Abbildung 2.2 zeigt den Zusammenhang zwi-
schen der Wertigkeit eines V-Ions und dessen Sauerstoff-Koordination, die vom Te-
traeder u¨ber trigonale Bipyramiden und quadratische Pyramiden bis zum Oktaeder
variieren kann.
Tetraedrische Koordination ist typisch fu¨r Ortho- (z. B. CrVO4 [Frazer62]), Meta-
(z. B. NaVO3 [Marumo74]) und noch einige andere Vanadate. Die Wertigkeit des
Vanadiums darin betra¨gt grundsa¨tzlich +5. Jeder Versuch zur Verringerung der
Oxidationsstufe fu¨hrt zu drastischen strukturellen A¨nderungen, auch und gerade
der Sauerstoffumgebung des V-Ions. So erha¨lt man durch Hinzufu¨gen eines O-Ions
u¨ber eine Seitenfla¨che eines Tetraeders bei gleichzeitiger Verru¨ckung des zentralen
V-Ions zu dieser Fla¨che hin eine trigonale Bipyramide (TB).
Liegen vier O-Ionen in einer Ebene, so spricht man von einer quadratischen Pyra-
mide (SP, fu¨r engl.: square pyramid). In Realstrukturen sind die O-Ionen praktisch
nie komplanar. Eine Unterscheidung zwischen TB und SP la¨ßt sich jedoch nach
[Zavalij99] geometrisch durch den Strukturparameter τ := |β − α|/60 treffen, wobei
α den Winkel OA–V–OA und β den Winkel OB–V–OB bezeichnet (vgl. Abb. 2.2).
Da τ = 0 ideale SP- und τ = 1 ideale TB-Koordinationen beschreiben, werden Um-
gebungen im Bereich 0 < τ ≤ 0.5 als verzerrte SP und im Bereich 0.5 < τ < 1 als
verzerrte TB bezeichnet. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, daß das V-Ion
innerhalb der SP-Koordination mit dem Apex-Sauerstoff-Ion eine ku¨rzere Bindungs-
la¨nge ausbildet (1.55 − 1.75 A˚) als mit den anderen na¨herungsweise komplanaren
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Abbildung 2.2: Die verschiedenen Vanadium-Sauerstoff-Koordinationspolyeder.
Horizontale ”Achse”: Oxidationsstufe; vertikale ”Achse”: Koordinationszahl (aus
[Zavalij99]).
Sauerstoff-Ionen (1.9−2.0 A˚). Dieser kurzen Bindung, auch Vanadylgruppe genannt,
wird kristallchemisch der Charakter einer Doppelbindung zugeschrieben und ist in
Abbildung 2.2 als V==O gekennzeichnet.
Unter Hinzunahme eines weiteren O-Ions unterhalb der Basis einer SP ergibt sich
ein verzerrter Oktaeder. In Verbindungen mit fu¨nf- oder vierwertigem Vanadium
bleibt die kurze Vanadylgruppe erhalten. Die Bindung zum gegenu¨berliegenden neu
hinzugekommenen Sauerstoff ist nur schwach ausgebildet und der V-O-Abstand be-
tra¨gt mehr als 2.1 A˚. Das erschwert die Unterscheidung zur SP: wie schwach darf
die Bindung sein, oder geometrisch betrachtet, wie lang darf der V-O-Abstand sein,
damit man noch von einer Bindung und damit von einem verzerrten Oktaeder spre-
chen kann? Nach Zavalij et al. liegen lt. ihrer Analyse sehr vieler Vanadat-Strukturen
die meisten noch einem verzerrten Oktaeder zugeho¨rigen Bindungsla¨ngen in einem
Bereich von 2.2− 2.4 A˚, ko¨nnen aber auch vereinzelt bis zu 2.6 A˚ betragen, was die
Autoren dann aber als Obergrenze ansehen.
Die bisher vorgestellten Polyeder, na¨mlich Tetraeder, TB, SP und verzerrte Okta-
eder, sind typische Umgebungen des fu¨nf- und vierwertigen Vanadiums. Bei weiterer
Verringerung der Oxidationsstufe a¨ndert sich die Koordination mehr in Richtung
eines regula¨ren Oktaeders, d. h. das Zentralion befindet sich eher in der Mitte, die
vormals kurze V==O Bindung wird aufgeweitet zugunsten der vorher schwachen
zum gegenu¨berliegenden Sauerstoff. Alle V-O-Bindungen gleichen sich an, werden
nahezu a¨quivalent und ihre La¨ngen variieren zwischen 1.9− 2.1 A˚.
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2.1.1 α-NaxV2O5 (0 ≤ x ≤ 0.02)
Die Muttersubstanz α-V2O5 kristallisiert in einer orthorhombischen Struktur
(Pmmn) mit den Gitterkonstanten a = 11.512 A˚, b = 3.564 A˚ und c = 4.368 A˚
[Enjalbert86], die in unterschiedlicher Weise beschrieben werden kann. Abbildung 2.3
zeigt die Vanadium-Ionen (schwarze Kugeln), die drei ina¨quivalenten Sauerstoffpla¨t-
ze (Ketten-, Bru¨cken- und Vanadylsauerstoff), sowie die Bindungen vom Vanadium
aus zu dessen fu¨nf na¨chsten Sauerstoffnachbarn. Entlang der b-Richtung verlau-
fen lineare Ketten aus abwechselnd Vanadium- und Kettensauerstoff-Ionen. In a-
Richtung sind je zwei Vanadium-Ionen u¨ber ein Bru¨ckensauerstoff-Ion verbunden.
Dadurch entstehen Leitern entlang b mit Sprossen entlang a (Abb. 2.4).
b
c
a
Abbildung 2.3: Kristallstruktur von α-V2O5.
Vanadium: schwarz; Kettensauerstoff: weiß;
Bru¨ckensauerstoff: hellgrau; Vanadylsauerstoff:
dunkelgrau.
b
a
Abbildung 2.4: Leitern entlang
der b-Achse.
Abbildung 2.5: Koordinations-
polyeder und V-O-Absta¨nde in A˚.
Abbildung 2.6: 2D Schichtstruktur
aus VO5-Pyramiden.
Abbildung 2.7: 3D vernetzte VO6-
Oktaeder.
In c-Richtung befindet sich genau u¨ber jedem Vanadiumplatz im ku¨rzesten V-O-
Abstand von 1.58 A˚ ein Vanadylsauerstoff, das die Spitze einer Pyramide darstellt.
Die nahezu quadratische Basis wird durch drei Ketten- und ein Bru¨ckensauerstoff-
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Ion gebildet, die zwar nicht exakt komplanar sind, aber gema¨ß der Einteilung in
[Zavalij99] mit einem Strukturparameter von τ = 0.12 einer quadratischen Pyra-
mide zugeho¨ren. Die VO5-Pyramiden auf einer Leiter sind u¨ber Ecken verbunden
und ihre Spitzen zeigen in die gleiche Richtung, wa¨hrend sie mit den Pyramiden der
benachbarten Leitern gemeinsame Kanten aufweisen, deren Spitzen entgegengesetzt
zu denen der Nachbarleiter ausgerichtet sind (Abb. 2.6). Dadurch bilden sich Vana-
dium-Sauerstoff-Schichten in der ab-Ebene, die in c-Richtung genau u¨bereinander
gestapelt sind.
Bezieht man in die bisher pyramidale Koordination den Vanadylsauerstoff im
Apex einer Pyramide einer benachbarten Schicht mit ein, so gelangt man zu einer
oktaedrischen Koordination (Abb. 2.5). Solch ein Oktaeder ist allerdings stark ver-
zerrt, da das V-Ion wegen der kurzen Vanadylbindung V==O (1.58 A˚) im Innern der
Pyramide sitzt und zum jetzt miteinbezogenen Vanadylsauerstoff der benachbarten
Ebene mit 2.79 A˚ den gro¨ßten V-O-Abstand eingeht. Mit dieser Koordination la¨ßt
sich die V2O5-Struktur als dreidimensionales Netzwerk ecken- und kantenverknu¨pf-
ter VO6-Oktaeder darstellen (Abb. 2.7).
Anbetrachts der in [Zavalij99] vorgeschlagenen Obergrenze fu¨r schwache Bindun-
gen von 2.6 A˚ ist die Beschreibung als Stapelung von Schichten aus VO5-Pyrami-
den, die durch eine schwache van-der-Waals-artige Wechselwirkung gekoppelt sind,
durchaus angebracht und vermag die gute Spaltbarkeit parallel zur ab-Ebene und die
anisotropen physikalischen Eigenschaften erkla¨ren [Bru¨ckner83]. Fu¨r die Beschrei-
bung der elektronischen Struktur ist jedoch auch die Vorstellung von VO6-Oktaedern
und der daraus resultierenden Aufspaltung der V3d-Zusta¨nde nach dem Liganden-
feldmodell gerechtfertigt, wie LDA-Bandstrukturrechnungen zeigen [Eyert98]. Denn
trotz der starken Verzerrungen erfolgt die hauptsa¨chliche Aufspaltung der V3d-Zu-
sta¨nde so, wie man es fu¨r ein kubisches Kristallfeld erwartet: die Beitra¨ge der t2g-
Orbitale sind fast vollsta¨ndig von denen der energetisch ho¨herliegenden eg-Orbitale
getrennt (s. Fig. 5 in [Eyert98]).
U¨berhaupt liefert eine simple ionische Anschauung in Verbindung mit dem Li-
gandenfeldmodell bereits eine gute erste Na¨herung fu¨r das Bandschema: komplett
gefu¨llte O2p-Zusta¨nde (O2−) und leere V3d-Zusta¨nde (V5+, 3d0) hybridisieren zu
bindenden und antibindenden Kombinationen, die bindenden Zusta¨nde bilden das
vollsta¨ndig gefu¨llte Valenzband, wa¨hrend die antibindenden das leere Leitungsband
bilden, wobei die Unterkante des Leitungsbandes aufgrund der nahezu oktaedrischen
Umgebung u¨berwiegend t2g-Charakter hat.
V2O5 ist demnach ein Bandisolator mit einer optischen Bandlu¨cke zwischen 2.2 eV
und 2.4 eV [Mokerov76, Moshfegh91]. Die optischen Spektren zeigen bei Energien
oberhalb der Absorptionskante eine Struktur, die von Mokerov et al. als ein 0.4 eV
schmales, vom energetisch ho¨herliegenden ”Rest”des Leitungsbandes durch eine klei-
ne Lu¨cke separiertes Band identifiziert wird. Dieses sog. ”split-off”-Band wird durch
LDA-Rechnungen in sehr guter U¨bereinstimmung reproduziert (s. Abb. 2.8, Breite:
0.45 eV, Lu¨cke: 0.35 eV) und seine Herkunft auf eine horizontale Verru¨ckung (d. h.
innerhalb der ab-Ebene) des V-Ions zuru¨ckgefu¨hrt [Eyert98].
Der elektrische Widerstand zeigt erwartungsgema¨ß isolierendes Verhalten, d. h.
er nimmt mit fallender Temperatur zu, jedoch kann seine Temperaturabha¨ngigkeit
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Abbildung 2.8: Totale und partielle Zustandsdichte von V2O5 (aus [Eyert98]).
nicht durch eine einheitliche Aktivierungsenergie im gesamten Temperaturbereich
beschrieben werden. Die Angaben verschiedener Autoren differieren stark, was so-
wohl den Absolutwert des spezifischen Widerstands als auch die Gro¨ße der Ak-
tivierungsenergien anbelangt. Es besteht auch keine einheitliche Vorstellung vom
Mechanismus des Ladungstransports, es wurden verschiedene Szenarien diskutiert
[Bru¨ckner83]: Wenn im Kristall nur Donatoren vorhanden sind, z. B. Sauerstoﬄeer-
stellen o. a¨. Defekte, zu deren Bildung V2O5 neigt, dann sollten die Ladungstra¨ger
(Elektronen) das split-off-Band besetzen. Es stellt sich jedoch keine metallische Leit-
fa¨higkeit ein, sondern, weil dieses Band sehr schmal ist, tendieren die Elektronen zur
Lokalisierung, es ko¨nnen sich Polaronen bilden. Außer dem Polaronenmodell wur-
de auch ein Hoppingmechanismus angefu¨hrt, nach dem die Leitfa¨higkeit mit dem
Mott-Gesetz lnσ ∼ T−1/4 beschrieben werden kann, und weitere a¨hnliche Perko-
lationsmodelle. Letztere wurden eigentlich fu¨r die Interpretation der Leitfa¨higkeit
stark ungeordneter Systeme entwickelt und gehen von statistisch verteilten lokali-
sierten Zusta¨nden unterhalb des Leitungsbandes aus, u¨ber die der Ladungstrans-
port durch Hu¨pfen erfolgt. Das ko¨nnte durchaus auch fu¨r das V2O5 zutreffen, zumal
experimentell beobachtet wird, daß durch Sauerstoffdefekte Zustandsdichte in der
Bandlu¨cke entsteht [Zhang94, Schramme95]. In [Bru¨ckner83] wird abschließend die
Ansicht vertreten, daß je nach Ho¨he der Defektdichte und in verschiedenen Tem-
peraturbereichen der Ladungstransport nach den unterschiedlichen Mechanismen
verla¨uft. Generell kann man V2O5 wohl als Halbleiter aufgrund geringer Beweglich-
keit bezeichnen, wa¨hrend die Ladungstra¨gerdichte durch die Defektdichte bestimmt
ist.
Zulegieren von Natrium, in der α-Phase bis zu 2% mo¨glich, hat denselben Effekt
wie Sauerstoﬄeerstellen, na¨mlich Dotierung mit Elektronen und Bildung von De-
fekten, einhergehend mit einer Erho¨hung der Leitfa¨higkeit, die sehr stark von der
Dotierung abha¨ngt [Bru¨ckner83].
11
2 Grundlagen
2.1.2 β-NaxV2O5
Die Kristallstruktur der β-Bronze wurde fu¨r x ≈ 0.33 bei Raumtemperatur zuna¨chst
von Wadsley bestimmt [Wadsley55] und spa¨ter von Khamaganova et al. verfeinert
[Khamaganova89]. Durch den Einbau des Natriums in diesem Konzentrationsbe-
reich und die dadurch hervorgerufene Reorganisation des Gitters verringert sich
die Symmetrie von vorher orthorhombisch Pmmn zu nunmehr monoklin C2/m
(a = 10.088 A˚, b = 3.617 A˚, c = 15.449 A˚, β = 109.57◦)2 und die Anzahl der
ina¨quivalenten Gitterpla¨tze erho¨ht sich.
Wie die β-Struktur aus der des V2O5 hervorgeht, sollen die Abbildungen 2.9 und
2.10 verdeutlichen: Ausgehend von der 2D Schichtstruktur des V2O5 (Abb. 2.6),
Abbildung 2.9: U¨ber drei Einheitszellen der β-Bronze (Darstellung nach
[Goodenough70]) wurden zum Vergleich Elemente aus der V2O5-Struktur kopiert,
na¨mlich Streifen aus VO5-Pyramiden, die Teilstu¨cke der V-O-Schichten aus Abb. 2.6
sind. Der Streifen in der oberen Ha¨lfte ist zu den unteren um b/2 verschoben.
Abbildung 2.10: Die Streifen aus Abb. 2.9 sind dachziegelartig u¨bereinander gesta-
pelt. Durch die Verknu¨pfung u¨ber die O1-Ionen entstehen Tunnel entlang b, in denen
sich die Na-Ionen befinden.
”schneidet” man die Schichten aus VO5-Pyramiden in Streifen, die entlang der a-
2in der Literatur wird oft auch eine andere Aufstellung verwendet, bei der die a- und c-Achse
umgekehrt benannt sind
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Achse sechs Pyramiden umfassen, und schiebt diese Streifen dann dachziegelartig
u¨bereinander (wie in der unteren Ha¨lfte der Abb. 2.9 angedeutet). Jeweils zwei in
c-Richtung aufeinanderfolgende Dachziegel-Schichten, zwischen denen die Natrium-
pla¨tze liegen, sind um b/2 gegeneinander verschoben. Sie sind u¨ber die O1-Ionen
derart verknu¨pft, daß sich Tunnel entlang b bilden, die die Na-Ionen aufnehmen
(Abb. 2.10).
Es gibt drei ina¨quivalente Vanadiumpla¨tze V1, V2 und V3, deren Sauerstoffkoordi-
nation in Abbildung 2.11 gezeigt ist. Alle drei Pla¨tze weisen einen fu¨r das Vanadium
Abbildung 2.11: Koordinationspolyeder um die drei ver-
schiedenen Vanadiumpla¨tze und V-O-Absta¨nde in A˚.
Abbildung 2.12:
Pyramiden um V3.
in hoher Oxidationsstufe typischen sehr kurzen und, diametral gegenu¨berliegend,
einen sehr langen V-O-Abstand auf. Die dadurch vorgegebene Vorzugsrichtung ist
im Falle des V1- und V3-Platzes noch in etwa so wie im V2O5, also u¨berwiegend in
c-Richtung, wa¨hrend sie im Falle des V2-Platzes mehr in a-Richtung zeigt. Der ma-
ximale V-O-Abstand ist fu¨r die V1- und V2-Pla¨tze mit 2.32 A˚ und 2.35 A˚ deutlich
kleiner als im V2O5 (2.79 A˚), weshalb man die Koordination um diese beiden Pla¨tze
V1 und V2 eindeutig als (verzerrte) Oktaeder bezeichnen muß. Beim V3-Platz ist
dieser Abstand mit 2.68 A˚ nur geringfu¨gig ku¨rzer und weicht sogar mit einemWinkel
von 172◦ zu dem kurzen Abstand so stark vom idealen Winkel von 180◦ ab (V2O5:
178◦), daß dieser Sauerstoffplatz zumeist gar nicht mehr in die V3-Koordination
miteinbezogen wird, die dann eher als pyramidal aufgefaßt wird. Wadsley und auch
Khamaganova et al. klassifizieren die V3-Koordinationspolyeder als trigonale Bipy-
ramiden entlang b. Beru¨cksichtigt man allerdings, daß die Sauerstoffkoordination
der im V2O5 sehr a¨hnlich ist (vgl. Abb. 2.5) und daß der geometrische Struktur-
parameter sogar nur τ = 0.07 betra¨gt, so kann man auch hier von quadratischen
Pyramiden sprechen, oder gar von verzerrten Oktaedern. Die quadratischen Pyra-
miden der beiden Strukturen sind sogar nahezu identisch, ebenso die Verknu¨pfung
dieser Pyramiden, die u¨ber Kanten zickzackfo¨rmig entlang b erfolgt (vgl. hierzu
Abb. 2.12 mit Abb. 2.6). Diese V3-Zickzackketten parallel zur b-Richtung ko¨nnen
als einziges direktes ”U¨berbleibsel” der V2O5-Struktur angesehen werden, wa¨hrend
sich die Koordination um die V1- und V2-Pla¨tze zu Oktaedern gewandelt hat, die so
miteinander verknu¨pft sind, daß sich auch die Dimensionalita¨t a¨ndert, von vorher 2D
schichtartig zu nunmehr eher eindimensionalem Charakter mit der Vorzugsachse b.
Abbildung 2.13 zeigt die Kristallstruktur mit den Koordinationspolyedern wie sie
eben identifiziert wurden, na¨mlich Oktaeder um V1 und V2, und Quadratpyrami-
den um V3. Die V1-Pla¨tze bilden in b-Richtung verlaufende Zickzackketten, wobei
die umgebenden Oktaeder u¨ber Kanten verknu¨pft sind. Die V2-Pla¨tze bilden Leitern
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Abbildung 2.13: Kristallstruktur von β-Na1/3V2O5 bei Raumtemperatur mit Koor-
dinationspolyedern gema¨ß Abb. 2.11. Die mit ”Na”bezeichneten Kugeln kennzeichnen
Natriumpla¨tze, die fu¨r x = 1/3 nur zu 50% tatsa¨chlich von Natriumionen besetzt sind.
parallel b, wobei die Oktaeder untereinander u¨ber Ecken verknu¨pft sind, sowohl in b-
Richtung (Holme) als auch innerhalb der ac-Ebene (Sprossen), wie in Abbildung 2.14
verdeutlicht wird. Zudem sind die V2-Oktaeder noch u¨ber Kanten mit den V1-Ok-
taedern verknu¨pft, so daß sich V1-V2-Zickzackketten parallel b bilden, in denen der
V1-V2-Abstand mit 3.13 A˚ ku¨rzer ist als der ku¨rzeste V1-V1-Abstand (3.32 A˚) und
V2-V2-Abstand (3.59 A˚). Somit la¨ßt sich die in Abb. 2.14 gezeigte Struktur auch als
zusammengesetzte V1-V2-Zickzackketten entlang b auffassen. Die V3-Pla¨tze bilden,
wie schon in Abb. 2.12 gezeigt und in Abb. 2.15 nochmal verdeutlicht, ebenfalls
Zickzackketten parallel zu b aus. Die Sauerstoffpyramiden um V3 verbinden in der
a-Richtung die V1-V2-Zickzackketten. Dadurch wird eine Tunnelstruktur entlang b
geschaffen, die die Natriumpla¨tze beherbergt.
Die Natriumpla¨tze verlaufen in Doppelketten (Leitern) innerhalb dieser Tunnel,
sind aber nur teilweise tatsa¨chlich von Na-Ionen besetzt.
So wie in allen U¨bergangsmetalloxidbronzen die zulegierten Metallatome ihre Va-
lenzelektronen an das Wirtsgitter abgeben, gibt auch das eingelagerte Natrium sein
s-Elektron an das V-O-Gitter ab und liegt als Na+-Ion vor, wie durch NMR-Mes-
sungen an 23Na anhand eines nahezu verschwindenden Knight-Shifts belegt wird
[Maruyama80].
Wenn die Na-Fu¨llung genau x = 1/3 betra¨gt, liegt ein sto¨chiometrisches Verha¨lt-
nis der Komponenten vor (Na1/3V2O5⇐⇒ NaV6O15)3. Dann ist genau die Ha¨lfte der
3in der Literatur findet man zumeist die Bezeichnung Na0.33V2O5
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Abbildung 2.14: Die V1-Pla¨tze bilden Zickzackketten, die V2-Pla¨tze Leitern ent-
lang b. Beide Pla¨tze sind oktaedrisch von Sauerstoff umgeben.
Natriumpla¨tze besetzt. Schon Wadsley ging davon aus, daß in diesem Fall aufgrund
der großen Coulombabstoßung niemals zwei Na-Ionen dieselbe Sprosse mit dem dann
minimalen Abstand von 1.95 A˚ besetzen, sondern den mit 4.11 A˚ gro¨ßtmo¨glichen Ab-
stand einnehmen, indem sie sich zickzackfo¨rmig auf der Leiter anordnen (Abb. 2.16).
Jede einzelne dieser Na-Zickzackketten weist damit eine Periodizita¨t von 2b auf. Da
sie aber bei Raumtemperatur in a- und c-Richtung ungeordnet zueinander sind, be-
tra¨gt die mittlere statistische Besetzung der Na-Pla¨tze jeweils 1/2, weshalb keine
Verdopplung der Elementarzelle in b-Richtung beobachtet wird [Wadsley55]. Fu¨r
eine Nahordnung mit einer Periodizita¨t von 2b spricht die mittels diffuser Ro¨ntgen-
beugung beobachtete Intensita¨t, die um 1/2b∗ zentriert auftritt [Kobayashi79].
Bei Natriumunterschuß (x < 1/3) geht Wadsley davon aus, daß die Na-Ionen nicht
Abbildung 2.15: V3-Zickzack-
ketten.
Abbildung 2.16: Na-Zickzackketten. Helle
Kugeln: Pla¨tze; dunkle Kugeln: Ionen.
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willku¨rlich in den Tunneln verteilt sind, sondern daß die Zickzackketten lediglich
unterbrochen werden, also daß die Na-Ionen in regula¨r besetzen la¨ngeren Teilstu¨cken
angeordnet sind, mit Leerstellen dazwischen. Auch Natriumu¨berschuß (x > 1/3) ist
in geringem Ausmaß mo¨glich, wobei selbst dann die Sprossen vermutlich nicht voll
besetzt werden, sondern das u¨berschu¨ssige Natrium die zusa¨tzlichen Positionen der
β′-Phase4 besetzt [Yamada99].
Durch den Transfer des Elektrons vom Natrium an das Wirtsgitter liegt das Va-
nadium gemischtvalent vor (formal: V4+ und V5+), was in zahlreichen Messun-
gen besta¨tigt wird, z. B. 51V-NMR [Maruyama80, Onoda82b, Itoh00] oder ESR
[Friederich78]. Im sto¨chiometrischen Fall x = 1/3 liegen demnach 5/6 der V-Io-
nen als V5+ vor und 1/6 als V4+, wie an der a¨quivalenten Formel NaV6O15 leicht zu
erkennen ist.
Damit u¨bt eine Abweichung vom sto¨chiometrischen Fall sowohl einen Einfluß auf
die Kristallstruktur (Unordnung) als auch auf die elektronische Struktur (Ladungs-
tra¨gerdichte) aus. Und in der Tat ist es auch so, daß die speziellen physikalischen
Eigenschaften, durch die das sto¨chiometrische Na1/3V2O5 ausgezeichnet ist, empfind-
lich von der Na-Konzentration abha¨ngen und sich schon durch geringe Abweichungen
von x = 1/3 drastisch a¨ndern, oder gar komplett unterdru¨ckt werden [Yamada99].
Die Schwierigkeit den idealen Na-Gehalt von x = 1/3 in qualitativ hochwertigen
Kristallen einzustellen oder auch ”nur” die Sto¨chiometrie gezu¨chteter Exemplare ge-
nau genug zu bestimmen, fu¨hrte in fru¨hen Publikationen ha¨ufig zu differierenden
Ergebnissen oder gar dazu, daß an Proben mit x 6= 1/3 gemessene Eigenschaf-
ten irrtu¨mlich der sto¨chiometrischen Verbindung zugeschrieben wurden. So wurde
beispielsweise Na1/3V2O5 lange Zeit als Halbleiter eingestuft. Erst in einer in ei-
ner Vero¨ffentlichung von 1999 wurde das in DC-Messungen des elektrischen Wi-
derstands beobachtete metallische Verhalten (dρ/dT > 0) oberhalb von 130 K,
gefolgt von einem Metall-Isolator-U¨bergang, als intrinsische Eigenschaft des sto¨-
chiometrischen Na1/3V2O5 konstatiert, wa¨hrend schon bei leichter Abweichung von
x = 1/3 halbleitendes Verhalten (dρ/dT < 0) im gesamten Temperaturbereich be-
obachtet wird [Yamada99]. Es gab zwar vorher schon vereinzelt Hinweise auf me-
tallisches Verhalten wie z. B. die Beobachtung einer Plasmakante [Kaplan76], die
relativ hohe Leitfa¨higkeit von σ||(298 K) = 110 Ω−1cm−1 [Wallis77], die Wallis
et al. dazu veranlaßte, das System als quasi-eindimensionalen Leiter zu bezeich-
nen, und sogar DC-Widerstandsmessungen mit Bereichen, in denen teilweise ein
positiver Temperaturkoeffizient dρ/dT beobachtet wurde [Kobayashi79]. Aber die
u¨berwiegende Mehrheit der Arbeiten vor 1999 stu¨tzt sich auf die Vielzahl an Wi-
derstandsmessungen mit negativem Temperaturkoeffizienten und versucht das halb-
leitende Verhalten, das nicht im gesamten Temperaturbereich mit einer einzigen
Aktivierungsenergie beschrieben werden kann, durch Polaronenmodelle zu erkla¨-
ren. Nachdem erst der elektronische Transport im Rahmen von ”Kleinen Polaro-
nen” (durch Gitterverzerrungen selbst-lokalisierte Ladungstra¨ger) diskutiert wurde
[Perlstein68, Goodenough70], gingen Chakraverty et al. von der Bildung von Bi-
polaronen (gepaarte Polaronen) im Grundzustand aus [Chakraverty78], worauf sich
4existiert nur fu¨r Dopanten mit kleineren Ionenradien wie z. B. Li und Cu bis zu xmax = 2/3
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auch die Arbeiten [Takahashi81, Onoda82a, Onoda83] berufen und was dann allge-
mein akzeptiert wurde.
Letztendlich fu¨hrten neue Pra¨parationsmethoden (d. h. an diesem System erst-
malig angewandt) zu qualitativ hochwertigen sto¨chiometrischen Einkristallen, deren
Na-Gehalt auch abweichend von x = 1/3 kontrolliert eingestellt werden konnte, und
systematische Messungen an diesen Proben zur Identifizierung der exakt sto¨chiome-
trischen Verbindung als eindimensionales Metall bei hohen Temperaturen, wodurch
sich die Verwendung eines Bipolaron-Modells eru¨brigt [Yamada99]. Eine weitere
mo¨gliche Ursache dafu¨r, daß das metallische Verhalten in fru¨heren Arbeiten nicht
beobachtet werden konnte, kann neben einer Sto¨chiometrieabweichung x 6= 1/3 auch
im Problem der Widerstandsmessung stark anisotroper Proben bestehen [Ciesla02].
Einschließlich der ju¨ngsten Untersuchungen zur β-Bronze ergibt sich fu¨r das sto¨-
chiometrische Na1/3V2O5 somit folgendes Bild der physikalischen Eigenschaften:
Die ausgepra¨gte strukturelle Anisotropie mit der monoklinen b-Achse als aus-
gezeichneter Richtung, entlang der die Ketten verlaufen, spiegelt sich auch in den
elektronischen Eigenschaften wider. Na1/3V2O5 ist ein stark anisotropes, quasi-eindi-
mensionales Metall parallel zur b-Richtung bis hinab zur Temperatur TMI = 130 K,
bei der ein Metall-Isolator(MI)-U¨bergang stattfindet, wa¨hrend senkrecht zu b halb-
leitendes Verhalten beobachtet wird, mit einem Anisotropiefaktor ρ⊥/ρ‖ von ca.
100 bei Raumtemperatur, der beim Abku¨hlen bis zu TMI noch weiter zunimmt
[Yamada99]. Als U¨bergangstemperatur wird in [Yamada99] auch 136 K angegeben,
bei der sich in Messungen der spezifischen Wa¨rme ein scharfer Peak ausbildet.
Bei TN = 24 K setzt magnetische Ordnung ein [Yamada99], die langreichwei-
tig ist, wie aus NMR-Messungen geschlossen wurde [Itoh00, Itoh01, Ueda01]. Die-
ser magnetische U¨bergang wurde auch schon fru¨her in ESR-Untersuchungen beob-
achtet, allerdings bei T = 20 K [Friederich78], bzw. bei T = 18 K [Schlenker79],
was vermutlich auf Na-defizita¨re Proben zuru¨ckzufu¨hren ist. Anhand von ESR- und
Magnetisierungsmessungen wurde die geordnete Phase als gekanteter Antiferroma-
gnet identifiziert, mit der antiferromagnetischen Richtung entlang der a-Achse und
der Richtung der resultierenden spontanen Magnetisierung parallel b [Schlenker79,
Vasil’ev01, Ueda01]. Die auftretende Verkantung aus der ac-Ebene heraus wurde
auf die Dzyaloshinski-Moriya-Wechselwirkung [Dzyaloshinski58, Moriya60] zuru¨ck-
gefu¨hrt, die bei nicht zentrosymmetrischer Umgebung zwischen benachbarten ma-
gnetischen Momenten auftreten kann.
Bei ho¨heren Temperaturen findet noch mindestens ein weiterer Phasenu¨bergang
statt. Schon Kanai et al. beobachteten mittels Ro¨ntgendiffraktometrie das Auftre-
ten eines U¨berstrukturreflexes unterhalb von 200 K, hervorgerufen durch eine Ver-
dopplung der Periodizita¨t in b-Richtung [Kanai82]. Yamada et al. konnten dessen
Entwicklung bereits unterhalb von 230 K verfolgen, und schlossen durch Vergleich
mit der Intensita¨t des entsprechenden, im isostrukturellen β-Ag1/3V2O5 ebenfalls
einsetzenden U¨berstrukturreflexes auf einen Unordnungs-Ordnungs-U¨bergang der
Na-Ionen, bzw. der Ag-Ionen [Yamada99]. Ein bei 240 K beobachteter Knick im
Widerstandsverlauf (unterhalb 240 K nimmt der Widerstand sta¨rker ab als ober-
halb) wurde von Yamada et al. diesem Ordnungsu¨bergang zugeschrieben. Im Rah-
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men der vorliegenden Arbeit durchgefu¨hrte Widerstandsmessungen deuten jedoch
stark darauf hin, daß es sich dabei um zwei aufeinanderfolgende U¨berga¨nge handelt:
Dem Knick bei 240 K folgt, wie im Verlauf dieser Arbeit zum ersten Mal beobachtet
werden konnte, unterhalb von 230 K eine weitere Anomalie im Widerstandsverlauf,
die hysteretisches Verhalten bzgl. Abku¨hlen und Aufwa¨rmen zeigt, und wohl einen
weiteren Phasenu¨bergang kennzeichnet [Obermeier02]. Die Mitte des hysteretischen
U¨bergangs liegt bei ca. 222 K und wird im weiteren mit TNa-3D bezeichnet, wa¨h-
rend die U¨bergangstemperatur, bei der der Knick auftritt, im folgenden als TNa-2D
benannt wird. Der Grund fu¨r die Indizierung der beiden ho¨chsten U¨bergangstempe-
raturen mit ”Na-3D”, bzw. ”Na-2D” wird in Kapitel 3.1.4 erla¨utert.
Erst ku¨rzlich wurde entdeckt, daß sowohl β-Na1/3V2O5 als auch β
′-Cu0.65V2O5 un-
ter Anwendung hydrostatischen Drucks supraleitend werden [Yamauchi02, Ueda02]
und damit die ersten Vanadiumoxide, bzw. Vanadiumoxidbronzen sind, in denen
Supraleitung auftritt. In β′-Cu0.65V2O5, das unter Normaldruck metallisch im ge-
samten Temperaturbereich ist, setzt die Supraleitung ab 3 GPa mit maximalem TC
von etwa 6 K ein und verschwindet wieder oberhalb 5 GPa [Ueda02]. Im Gegensatz
dazu grenzt die supraleitende Phase im p–T-Phasendiagramm des β-Na1/3V2O5 an
die von Ueda et al. als ”ladungsgeordnet” bezeichnete isolierende Phase an (s. Ab-
bildung 2.17):
Mit zunehmendem Druck wird
Abbildung 2.17: p–T-Phasendiagramm aus
[Yamauchi02].
der MI-U¨bergang, der von Ueda et
al. mit Ladungsordnung in Verbin-
dung gebracht wird, unterdru¨ckt,
bis bei 7 GPa die Signatur des MI-
U¨bergangs nur noch schwach bei et-
wa 20 K zu erkennen ist und unter-
halb 9 K der Widerstand stark ab-
fa¨llt, als Anzeichen einsetzender Su-
praleitung [Yamauchi02]. Mit wei-
ter zunehmendem Druck wird die
supraleitende Phase unterdru¨ckt,
TC sinkt bis auf 4 K bei 8.5 GPa
und unterhalb 2 K bei 9 GPa, dem
ho¨chsten Druck und der tiefsten
Temperatur, die mit dem experi-
mentellen Aufbau von Yamauchi et
al. erreichbar sind.
Tabelle 2.2 faßt die Phasenu¨berga¨nge des Na1/3V2O5 nochmal zusammen.
Die Auswirkungen einer von x = 1/3 abweichenden Sto¨chiometrie stellen sich (bei
Normaldruck) lt. Messungen in [Yamada99] wie folgt dar: Bereits kleine Abweichun-
gen ∆x fu¨hren zu halbleitendem Verhalten auch schon oberhalb von TMI , sowohl
bei Na-Unterschuß als auch unerwarteterweise bei U¨berschuß, wenn man von der
resultierenden zunehmenden Dotierung mit Elektronen eine weitere Auffu¨llung ei-
nes metallischen Bandes erwartet. TMI nimmt mit steigender Abweichung ∆x rasch
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Benennung Temperatur Art des U¨bergangs
TNa-2D 240 K Na-Ordnung
TNa-3D ≈ 222 K Na-Ordnung
TMI 130 K
5 MI-U¨bergang
TN 24 K mag. Ordnung
TC 8 K (bei 8 GPa) Supraleitung
Tabelle 2.2: Phasenu¨berga¨nge des sto¨chiometrischen β-Na1/3V2O5.
ab, und fu¨r |∆x| & 0.01 kann in den Messungen des elektrischen Widerstands und
der spezifischen Wa¨rme u¨berhaupt kein MI-U¨bergang mehr beobachtet werden. Die
magnetische Ordnung unterhalb TN wird ebenfalls mit zunehmendem |∆x| stark
unterdru¨ckt und TN verschiebt zu tieferen Temperaturen. Es werden keine quanti-
tativen Aussagen bzgl. der Raten der Verschiebungen gemacht, aber qualitativ wird
festgestellt, daß erstens die Unterdru¨ckung dieser beiden Phasenu¨berga¨nge a¨hnlich
schnell erfolgt, und daß zweitens bei nominell gleichem Betrag von ∆x sich Na-U¨ber-
schuß sta¨rker auswirkt, als Na-Unterschuß. Die Unterdru¨ckung der Phasenu¨berga¨nge
fu¨r x 6= 1/3 fu¨hren Yamada et al. auf eine A¨nderung des elektronischen und ma-
gnetischen Zustands der V-Ionen durch die folgliche Na-Unordnung zuru¨ck. Hinter
dem unsymmetrischen Verhalten (bzgl. der Sto¨chiometrieabweichung) vermuten die
Autoren, daß die u¨berschu¨ssigen Na-Ionen nicht in die regula¨ren Na-Ketten, sondern
in die zusa¨tzlichen β′-Positionen eingelagert werden und die elektronische Struktur
sta¨rker beeinflussen als Fehlstellen in den Na-Zickzackketten.
Noch immer ungekla¨rt ist u. a. die Frage, wie die dotierten Elektronen verteilt
sind, v. a. u¨ber welche Vanadiumpla¨tze und via welcher Orbitale die metallische
Leitfa¨higkeit bei hohen Temperaturen erfolgt. Goodenough folgert aus den Bin-
dungsla¨ngen und -winkeln, daß die V1-Pla¨tze die Pla¨tze niedrigster Energie sind und
daß das Hu¨pfen der damals noch als lokalisiert angesehenen Ladungstra¨ger von V1-
Pla¨tzen u¨ber die V3-Pla¨tze zuru¨ck zur V1-Kette erfolgt [Goodenough70]. In NMR-
Messungen wurden oberhalb TMI zwei Serien von Peaks mit unterschiedlichen nega-
tiven Knight-Shifts beobachtet, von denen eine Serie dem V3-Platz zugeordnet wird,
wa¨hrend die andere den V-Ionen auf den V1- und V2-Pla¨tzen zugeschrieben wird
[Itoh00, Itoh01, Ueda01]. Aufgrund des betragsma¨ßig zwar kleineren, aber dennoch
negativen Knight-Shifts des V3-Signals bezeichnen Itoh et al. den V3-Platz zwar
als ”unterschiedlich” zu den V1- und V2-Pla¨tzen, die die Autoren als gemischtvalent
ansehen, betonen allerdings, daß kein reiner ionischer V5+-Zustand vorliegt. Ueda et
al. dagegen gehen wegen des nur geringen Unterschieds im Knight-Shift sogar von
einer relativ gleichma¨ßigen Ladungsverteilung u¨ber alle V-Pla¨tze aus.
Unterhalb von TMI verliert das V3-Signal seinen Knight-Shift und das V1/V2-
Signal spaltet sich in Signale mit stark negativem und mit verschwindendem Knight-
Shift auf, was als Ladungsordnung gedeutet wird, wobei die Elektronen entweder nur
auf die V1- oder nur auf die V2-Pla¨tze kondensieren sollen [Itoh00, Itoh01, Ueda01].
5bzw. 136 K, wenn man die Messung der spezifischen Wa¨rme in [Yamada99] heranzieht
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Die magnetischen Eigenschaften bei tiefen Temperaturen deuten auf eine lineare
Kettenanordnung der V4+-Ionen auf den V1- oder den V2-Pla¨tzen hin [Ueda01].
Berechnungen der Madelung-Energien einiger mo¨glicher Konfigurationen der La-
dungsordnung favorisieren die Anordnung in einer linearen Kette auf V1-Pla¨tzen
[Nishimoto01]. Ro¨ntgendiffraktionsmessungen unterhalb von TMI dagegen sprechen
fu¨r die V2-Pla¨tze, weil sich bezu¨glich der V2-Positionen die gro¨ßten A¨nderungen
der V–O-Bindungsla¨ngen ergeben, die V1- und V3-Koordination hingegen nahezu
unvera¨ndert bleibt [Yamaura02]. Diesen Messungen nach erfolgen die wesentlichen
Verru¨ckungen innerhalb der V2-Leiterebene, und zwar transversal zur Leiter, die
von den V2–O1–V2-Sprossen gebildet wird. Auf jeweils drei Sprossen verschieben
sich die V2-Ionen nach innen und verku¨rzen den V2–O1-Abstand, auf den na¨chsten
drei Sprossen verschieben sich die V2-Ionen nach außen und vergro¨ßern den V2–O1-
Abstand. Dadurch verdreifacht sich die wenig oberhalb von TMI bestehende (und
wegen erfolgter Na-Ordnung [Yamada99] bereits gegenu¨ber 300 K verdoppelte) Pe-
riodizita¨t von 2b auf letztendlich 6b im Vergleich zur Raumtemperaturphase mit
Periodizita¨t b = 3.617 A˚.
Eine weiterhin offene Fragestellung ist die nach der Art der Phasenu¨berga¨nge bei
TNa-2D = 240 K und TNa-3D ≈ 222 K, zumal es bis jetzt noch keine vollsta¨ndigen
Strukturbeschreibungen in Abha¨ngigkeit von der Temperatur in diesem Bereich gibt.
Es wurde lediglich vom Auftreten von U¨berstrukturreflexen mit Modulationsvektor
q = 1/2b∗ unterhalb 200 K [Kanai82], bzw. unterhalb 230 K [Yamada99], bzw.
unterhalb 260 K [Yamaura02] berichtet, die durch Ordnung innerhalb des Na-Un-
tergitters hervorgerufen werden sollen. Yamaura et al. geben zwar Gitterkonstanten
und Raumgruppe bei 150 K an mit dem Hinweis auf ”komplette Zickzack-Ordnung
der Kationen”, aber es liegen weder genaue Atompositionen vor, noch eine Beschrei-
bung dessen, was zwischen Raumtemperatur und 150 K passiert. Ebenso unterhalb
TMI : es werden nur Gitterkonstanten und Raumgruppe bei 90 K und A¨nderungen
bestimmter V–O-Bindungsla¨ngen dargestellt, nicht aber die komplette Struktur.
Gleichfalls noch ungekla¨rt ist die Ursache, bzw. die Art des MI-U¨bergangs, ebenso
wie die Struktur der magnetischen Ordnung. Unklar ist auch, wie sehr die starke
strukturelle Anisotropie die elektronische Struktur pra¨gt, welche Rolle die quasi-
Eindimensionalita¨t spielt im Vergleich zum Einfluß der dreidimensionalen Kopplung
der kettenartigen Strukturkomponenten.
2.1.3 α′-NaxV2O5
Die Kristallstruktur von α′-NaV2O5 (Abb. 2.18) ist orthorhombisch und der des α-
V2O5 (Abb. 2.6) sehr a¨hnlich. Der wesentliche Unterschied besteht darin, daß sich
im NaV2O5 Na-Ionen zwischen den Schichten aus Sauerstoffpyramiden befinden,
wodurch die Schichten noch sta¨rker voneinander separiert werden. Das zeigt sich
sowohl am langen Vanadylabstand, der als Maßstab fu¨r die van-der-Waals-artige
Kopplung zwischen den Lagen angesehen werden kann und der sich von 2.68 A˚
(V2O5, s. Abb. 2.5) auf 3.20 A˚ (s. Abb. 2.19) erho¨ht, als auch am Gitterparameter c,
der von 4.368 A˚ auf 4.800 A˚ anwa¨chst. Die Gitterkonstanten innerhalb der Schichten
unterscheiden sich nur wenig: a = 11.311 A˚ (V2O5: 11.512 A˚), b = 3.611 A˚ (3.564 A˚).
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Abbildung 2.18: Kristallstruktur von α′-NaV2O5 bei Raumtemperatur (aus
[Meetsma98]). Die Sauerstoffpyramiden, die die (nicht eingezeichneten) V-Ionen um-
geben, bilden die gleiche 2D Schichtstruktur wie im α-V2O5 (s. Abb. 2.6). Zwischen
den Schichten sind die Na-Ionen (als dunkle Kugeln) angeordnet.
Abbildung 2.19: Koordinations-
polyeder und V-O-Absta¨nde in A˚.
Sauerstoff
Vanadiumta
t xyb
b
a
t
Abbildung 2.20: Leitern entlang
der b-Achse. tα: Hu¨pfamplituden.
Carpy und Galy bestimmten die Symmetrie des Gitters zu P21mn, in der es
zwei ina¨quivalente Vanadiumpla¨tze gibt, die lt. den Autoren mit jeweils V5+ und
V4+ besetzt sein sollten [Carpy75], entsprechend dem Verha¨ltnis des einen per Na-
trium dotierten Elektrons zu zwei V-Ionen. Neuere Untersuchungen haben jedoch
gezeigt, daß die Struktur besser in der Symmetrie Pmmn beschrieben werden kann
[von Schnering98, Meetsma98, Smolinski98], in der die Vanadiumpla¨tze a¨quivalent
sind und somit eine homogene Valenz von nominell +4.5 aufweisen sollten. Das V-
O-Geru¨st ist somit isostrukturell zu dem des V2O5, wobei die gro¨ßere Entkopplung
der V-O-Schichten im NaV2O5 den niedrigdimensionalen Charakter noch sta¨rker zur
Geltung bringt. Die wesentlichen Strukturelemente sind Leitern entlang b, wie sie
schon bei der Schilderung des V2O5-Gitters beschrieben wurden (Abb. 2.4): Ket-
ten aus abwechselnd Vanadium- und Kettensauerstoff-Ionen bilden die Holme, und
die Sprossen werden aus je zwei V-Ionen zusammen mit einem sie verbindenden
Bru¨ckensauerstoff gebildet (Abb. 2.20).
Die Besonderheit dieser Verbindung beruht auf seinen magnetischen Eigenschaf-
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ten, die Merkmale eines eindimensionalen Systems aufweisen. Bei hohen Tempera-
turen la¨ßt sich die magnetische Suszeptibilita¨t, die oberhalb Raumtemperatur ein
breites Maximum durchla¨uft, durch das Modell einer eindimensionalen antiferroma-
gnetischen Spin-1/2-Kette beschreiben, und unterhalb TC = 34 K erfolgt ein rascher
Abfall der Suszeptibilita¨t [Isobe96], den die Autoren als mo¨glichen Spin-Peierls-
U¨bergang einstuften. Diese Interpretation stu¨tzte sich auf die von Carpy und Galy
angegebene P21mn-Symmetrie, so daß Isobe und Ueda von Ketten aus V4+-Ionen
entlang der b-Achse ausgingen, die von unmagnetischen V5+-Ketten voneinander ge-
trennt sind. Unterhalb TC = 34 K sollten dem Spin-Peierls-Szenario zufolge je zwei
V-Ionen der V4+-Ketten dimerisieren, wodurch sich eine Lu¨cke im Spinanregungs-
spektrum o¨ffnet, analog zum Peierls-U¨bergang in eindimensionalen Metallen, bei
dem sich eine Lu¨cke bei der Anregung von Ladungen o¨ffnet. Dadurch, daß die Gro¨-
ße der Restsuszeptibilita¨t ungefa¨hr dem Wert in der Tieftemperaturphase des VO2
entspricht, von dem man weiß, daß die V-Ionen zu einem unmagnetischen Singlett-
zustand dimerisieren, sahen sich die Autoren in der Annahme eines Spin-Peierls-
U¨bergangs besta¨tigt.
Die Vermutung, daß es sich beim NaV2O5 um das zweite anorganische Spin-
Peierls-System handeln ko¨nnte, dessen U¨bergangstemperatur viel ho¨her ist als die
des CuGeO3 (14 K), das als erstes anorganisches Spin-Peierls-System klassifiziert
wurde [Hase93], und auch aller organischen Spin-Peierls-Verbindungen, hat zu ei-
nem regen Interesse an diesem Natriumvanadat gefu¨hrt.
Schon bald fand man Anzeichen dafu¨r, daß es sich bei dem magnetischen U¨ber-
gang, wenn u¨berhaupt, um keinen gewo¨hnlichen Spin-Peierls-U¨bergang handelt.
Zwar konnte mittels Ro¨ntgendiffraktion belegt werden, daß der U¨bergang von ei-
ner strukturellen Verzerrung begleitet ist, die u. a. zu der (erwarteten) Verdopp-
lung der Elementarzelle in Kettenrichtung (b-Achse) fu¨hrt, aber diese Verzerrung
erho¨ht u¨berraschenderweise auch die Periodizita¨t in beiden Richtungen senkrecht
dazu (2× 2× 4 U¨berstruktur) [Fujii97].
Auch die von mehreren Gruppen propagierte Pmmn-Symmetrie der Hochtempe-
raturphase, die ja gleichwertige Vanadiumpla¨tze impliziert, widerspricht dem sim-
plen Bild, daß die eindimensionale Spinanordnung durch V4+-Ketten getragen wird,
innerhalb denen der Spin-Peierls-U¨bergang erfolgen sollte. Bandstrukturrechnun-
gen in der Pmmn-Symmetrie zufolge sind nicht mehr einzelne V-Ionen Tra¨ger der
Spins, sondern ganze V–O–V-Moleku¨lorbitale einer Leitersprosse [Smolinski98]. Da-
durch ergeben sich aufgrund starker Korrelationen, wie von Horsch und Mack gezeigt
[Horsch98], zwar auch antiferromagnetische Spinketten (s. Abb. 2.21 (a)), wodurch
sich der Verlauf der magnetischen Suszeptibilita¨t bei hohen Temperaturen erkla¨ren
la¨ßt. Es ist jedoch keinesfalls so, daß unterhalb TC ganze Leitersprossen dimerisie-
ren und somit die Spins der Moleku¨lorbitale einen dementsprechenden Spin-Peierls-
U¨bergang vollziehen wu¨rden. Zahlreiche experimentelle Befunde deuten vielmehr
darauf hin, daß eine Ladungsordnung erfolgt. In diesem Sinne werden 51V-NMR-
Messungen gedeutet, in denen das Spektrum bei hohen Temperaturen a¨quivalenten
Vanadiumpla¨tzen zugesprochen wird, in dem jedoch unterhalb TC Peaks aufspalten,
was auf die Entstehung zweier unterschiedlicher Vanadiumpla¨tze zuru¨ckgefu¨hrt wird
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[Ohama99]. Gestu¨tzt auf Messungen der thermischen Ausdehnung soll der U¨bergang
gar in zwei Schritten erfolgen: zuna¨chst als ein U¨bergang erster Ordnung, der mit
einer strukturellen A¨nderung assoziiert wird (was man auch als Ladungsordnung
auffassen ko¨nnte), dicht gefolgt von einem U¨bergang zweiter Ordnung, bei dem die
Dimerisierung der Spins erfolgt und der nur um 0.3 K getrennt unterhalb des ersten
U¨bergangs einsetzt [Ko¨ppen98].
Weitere experimentelle Belege dafu¨r, daß der magnetische U¨bergang nicht einem
Spin-Peierls-U¨bergang entspricht, stammen u. a. aus Messungen der Magnetfeldab-
ha¨ngigkeit der U¨bergangstemperatur [Fertey98, Schnelle99, Bompadre00], die viel
geringer ist (Faktor 5) als theoretisch erwartet [Bulaevskii78, Cross79]. Auch das
Verha¨ltnis der Spinanregungslu¨cke ∆ zur Sprungtemperatur TC (genauer:
2∆
kBTC
) ist
ungewo¨hnlich hoch im Vergleich zu den Werten aller anderen bekannten organi-
schen und anorganischen Spin-Peierls-Systeme, die alle nahe dem Wert von 3.53 lie-
gen, den man aus der BCS-Theorie fu¨r eindimensionale Spinketten im Limes schwa-
cher Kopplung an das Gitter erwartet (z. B. CuGeO3: 3.5 ± 0.1 [Hase93, Nishi94]).
Die mittels vielfa¨ltiger Meßmethoden bestimmten Werte fu¨r die Anregungslu¨cke in
NaV2O5 reichen von 84± 10 K aus Messungen der spezifischen Wa¨rme [Ko¨ppen98],
u¨ber 92± 20 K, bzw. 100± 2 K, aus ESR-Messungen [Vasil’ev97, Lohmann97] und
98 K, bzw. 108 K, aus NMR-Messungen [Ohama97, Ohama99], bis zu 114 K aus
Neutronenstreuexperimenten [Fujii97, Yosihama98]. Bei einem mittleren Wert von
99 ± 23 K ergibt sich zusammen mit der U¨bergangstemperatur von TC = 34 K
ein Verha¨ltnis von 5.8 ± 1.4, weit jenseits des BCS-Wertes. Ebenfalls zu hoch ist
die beobachtete A¨nderung der Entropie beim Phasenu¨bergang, deren Wert ein
vielfaches von dem betra¨gt, was fu¨r einen Spin-Peierls-U¨bergang erwartet wird
[Hemberger98, Ko¨ppen98, Powell98, Schnelle99, Postolache00]. Solch starke Abwei-
chungen vom theoretischen Modell, das sich eines Molekularfeld-Ansatzes analog zu
dem in der BCS-Theorie der Supraleitung bedient, lassen auf einen großen Einfluß
von Fluktuationen oberhalb des U¨bergangs schließen. Experimentelle Hinweise dar-
auf, daß sich die Tieftemperaturphase bereits weit oberhalb der U¨bergangstempera-
tur manifestiert (kurzreichweitig, im Gegensatz zum langreichweitigen, koha¨renten
Zustand unterhalb der U¨bergangstemperatur), stammen aus Ro¨ntgendiffraktions-
[Ravy99, Gaulin00] und optischen Messungen [Fischer99, Damascelli00].
Die Symmetrie der Hochtemperaturphase und damit die (In)A¨quivalenz der Va-
nadiumpla¨tze blieb noch einige Zeit umstritten, selbst nachdem drei Gruppen un-
abha¨ngig voneinander nach Analyse ihrer Ro¨ntgenbeugungsdaten die Pmmn-Sym-
metrie als die wahrscheinlichere angegeben hatten [von Schnering98, Meetsma98,
Smolinski98]. So wurde die beobachtete Aufspaltung der Vanadium-p1/2- und -
p3/2-Linien in Messungen mittels Ro¨ntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS)
als Beleg fu¨r die Existenz zweier ina¨quivalenter V4+- und V5+-Pla¨tze angefu¨hrt
[Kobayashi98a], fu¨r die es ebenfalls starke Indizien aus Messungen mittels Ro¨nt-
gen-Absorptionsspektroskopie (XAS) gibt [Urbach99].
Auch optische Messungen weckten Zweifel an der A¨quivalenz der V-Pla¨tze. Zwar
ist die Anzahl der beobachteten Linien weder fu¨r die P21mn- noch fu¨r die Pmmn-
Symmetrie ausreichend und la¨ßt somit kein eindeutiges Urteil zugunsten einer der
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beiden Raumgruppen zu [Damascelli98, Damascelli00]. Eine detaillierte quantitative
Analyse der Position, Intensita¨t und Polarisationsabha¨ngikeit einer Absorptionslinie
um 1 eV fu¨hrt die Autoren jedoch zu dem Schluß, daß ein Ladungsungleichgewicht
zwischen den V-Ionen einer Sprosse bestehen muß, also eine nicht zentrosymmetri-
sche Anordnung vorliegt.
Denselben Schluß legen die Ergebnisse einiger ESR-Untersuchungen nahe, zum
einen aus der Frequenzabha¨ngigkeit der ESR-Meßgro¨ßen [Nojiri00], zum anderen
aus der Winkelabha¨ngigkeit der Linienbreite [Yamada98, Lohmann00a]. Die beob-
achteten Abha¨ngigkeiten ko¨nnen sehr gut mit dem Auftreten einer Dzyaloshinski-
Moriya-Wechselwirkung erkla¨rt werden, die wiederum nur in einer nicht zentrosym-
metrischen Umgebung benachbarter Spins auftreten kann, was gegen die allgemein
favorisierte Pmmn-Symmetrie spricht.
Entscha¨rft wird dieser Widerspruch durch das schon in [Nishimoto98b] gea¨ußerte
und in [Damascelli00] wiederum angefu¨hrte Argument der unterschiedlichen Zeitska-
len, auf denen die Prozesse stattfinden: Wenn die Ladungsfluktuationen zwischen den
beiden Vanadium-Ionen einer Leitersprosse langsam im Vergleich zur Frequenz der
Anregung erfolgen, dann erha¨lt man eine Momentaufnahme der aktuellen Ladungs-
verteilung. Anscheinend findet der Anregungsprozeß in XAS- und XPS-Messungen
(≈ 1017 Hz) in einer so kurzen Zeitspanne statt, daß V4+ von V5+ unterschieden wer-
den kann. Auch die Anregungsfrequenzen optischer (≈ 1014 Hz) und ESR-Messungen
(≈ 109-1011 Hz) scheinen hoch genug zu sein, daß eine Ladungsdisproportionierung,
also eine Brechung der Symmetrie in der Ladungsverteilung auf lokaler Ebene (ohne
langreichweitige Ordnung), detektiert werden kann. Sind die Fluktuationen jedoch
schnell, dann wird u¨ber die Zeitspanne des Meßprozesses gemittelt und die Ladungs-
verteilung als gleichma¨ßig angesehen, was bei den NMR-Messungen (≈ 107 Hz) der
Fall sein ko¨nnte. Daß Ro¨ntgenbeugungsuntersuchungen trotz der sehr hohen verwen-
deten Frequenz die Pmmn-Symmetrie favorisieren, ko¨nnte dadurch erkla¨rt werden,
daß die Ladungsfluktuationen immerhin so schnell erfolgen, daß das Gitter nicht
darauf reagieren kann, und daher a¨quivalente Vanadiumpla¨tze ausbildet. Da das
Meßsignal der Ro¨ntgendiffraktion hauptsa¨chlich von den Rumpfelektronen stammt
und der Beitrag vom Valenzelektron im Vergleich dazu vernachla¨ssigbar ist, ließen
sich Ro¨ntgenbeugungsmessungen besser mit der zentrosymmetrischen Raumgruppe
Pmmn in Einklang bringen.
Fu¨r die Struktur, Ladungs- und Spinverteilung der Tieftemperaturphase wurden
viele Vorschla¨ge sowohl von theoretischer als auch von experimenteller Seite unter-
breitet. Abbildungen 2.21 (b)-(d) zeigen die wesentlichen Elemente verschiedener
Ladungsordnungsmuster, die in der Literatur diskutiert wurden.
Theoretische Arbeiten, die neben den Hu¨pfamplituden ta, tb, txy und der Ab-
stoßung U , die Elektronen auf einem Gitterplatz erfahren (Hubbard-Modell), noch
langreichweitige Coulombwechselwirkungen Va, Vb und Vxy beru¨cksichtigen (Indizes
s. Abb. 2.20) und als essentiell fu¨r eine Ladungsordnung betrachten, gelangen je nach
Sta¨rke der einzelnen Parameter zu unterschiedlichen Szenarien (siehe z. B. [Riera99],
worin zusa¨tzlich noch Elektron-Gitter-Wechselwirkung mit einbezogen wird).
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(a) (b) (c) (d)
Abbildung 2.21: (a) zeigt schematisch die Pmmn-Kristallstruktur (ab-Ebene) bei
Raumtemperatur. Ellipsen bezeichnen die Ladungs-, Pfeile die Spinverteilung. (b)-(d)
zeigen mo¨gliche Ladungsordnungen der Tieftemperaturphase, wobei große Kreise V4+-
und kleine Kreise V5+-Pla¨tze kennzeichnen: (b) lineare Ketten, (c) Zickzackketten, (d)
Zickzack und unmodulierte Leiter.
Gema¨ß [Thalmeier98] und auch [Nishimoto98a] sollte die Ladungsordnung auf den
Holmen der Leitern erfolgen, so daß sich lineare V4+-Ketten bilden (getrennt von un-
magnetischen Ketten), wie schon von Carpy und Galy urspru¨nglich fu¨r die Hochtem-
peraturphase angenommen wurde und in Abb. 2.21 (b) nochmals gezeigt ist. Sofort
nach der Ladungsordnung wu¨rde dann der Spin-Peierls-Mechanismus einsetzen mit
Dimerisierung und O¨ffnung der Spinanregungslu¨cke, was die o. g. erheblichen Abwei-
chungen von dem in der Molekularfeldtheorie fu¨r Spin-Peierls-Systeme erwarteten
Verhalten erkla¨ren ko¨nnte und mit den zwei von Ko¨ppen et al. beobachteten knapp
aufeinanderfolgenden U¨berga¨ngen im Einklang stu¨nde.
Im Gegensatz dazu wurde von mehreren Gruppen eine Zickzack-Ordnung wie in
Abb. 2.21 (c) vorgeschlagen, u. a. von [Seo98, Koo99, Mostovoy99, Gros99], die nach
Hartree-Fock-Rechnungen von Seo und Fukuyama die energetisch gu¨nstigere sein
sollte. Mostovoy und Khomskii wiesen darauf hin, daß eine derartige Anordnung
auch ohne eine fu¨r Spin-Peierls-U¨berga¨nge typische Dimerisierung zu alternierenden
magnetischen Austauschkonstanten und damit zur Bildung einer Spinanregungs-
lu¨cke fu¨hren kann. Gros und Valenti konnten unter Annahme einer Zickzack-Ord-
nung die Ergebnisse der Neutronenstreuexperimente von Yosihama et al. erkla¨ren
und eine lineare Kettenanordnung ausschließen.
Von experimenteller Seite erfolgte die erste vollsta¨ndige Ro¨ntgenstrukturanalyse
der Tieftemperaturphase durch Lu¨decke et al. [Lu¨decke99]. Darin konnten die be-
reits in [Fujii97] beobachteten 2×2×4-U¨berstrukturreflexe besta¨tigt werden und die
Gittersymmetrie wurde mit Fmm2 (orthorhombisch) angegeben. Der Unterschied
zur Hochtemperaturphase besteht im wesentlichen darin, daß jede zweite Leiter einer
ab-Ebene auf folgende Weise moduliert ist: die zwei Vanadium-Ionen einer Leiter-
sprosse verschieben parallel zueinander um ca. 0.05 A˚ senkrecht zur Leiterrichtung,
wa¨hrend die na¨chste Sprosse in entgegengesetzter Richtung ausgelenkt ist. Zusa¨tz-
lich befindet sich in den modulierten Leitern das Bru¨ckensauerstoff-Ion nicht mehr
in der Mitte einer Sprosse, sondern bildet abwechselnd kurze und lange Absta¨nde
zu den Vanadium-Ionen einer Sprosse aus. In einer nachfolgenden Analyse mittels
der ”bond-valence”-Methode wurden die Wertigkeiten zu 4+, 5+ und 4.5+ und eine
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Ordnung entsprechend Abb. 2.21 (d) bestimmt [van Smaalen00], also abwechselnd
zickzack-geordnete und ungeordnete Leitern. Spa¨tere Ro¨ntgenstrukturuntersuchun-
gen mit anschließender ”bond-valence”-Analyse erbrachten qualitativ dieselben Er-
gebnisse [de Boer00, Bernert01]. Allerdings soll lt. Bernert et al. die Ladungsdis-
proportionierung nicht vollsta¨ndig erfolgen, so daß die V-Ionen der unmodulierten
Leitern mit V4.5+δ dieselbe Wertigkeit wie eine Ha¨lfte der modulierten Leitern auf-
weisen, wa¨hrend die andere Ha¨lfte als V4.5−3δ vorliegt. Damit ga¨be es, im Gegensatz
zu den urspru¨nglich drei unterschiedlichen V-Pla¨tzen nur zwei, was kompatibel mit
den 51V-NMR-Messungen [Ohama99] wa¨re.
Nakao et al. dagegen behaupten, daß ihre Ergebnisse aus resonanter Ro¨ntgen-
streuung eine Ladungsdisproportionierung und Zickzack-Ordnung auf allen Leitern
belegen [Nakao00]. Wurde die Auswertung dieser Meßdaten noch unter dem Hinweis
angezweifelt, daß die Anisotropie des anomalen Streufaktors nicht beru¨cksichtigt
wurde [Garcia01, Lorenzo01, Nakao01], so gelangte eine spa¨tere richtungs- und po-
larisationsabha¨ngige Untersuchung (ebenfalls mittels resonanter Ro¨ntgenstreuung)
zum selben Schluß [Grenier02]. Auch die Beobachtung zweier unterschiedlicher An-
regungslu¨cken in inelastischen Neutronenstreuexperimenten stu¨tzt die Vermutung,
daß auch die positionell unmodulierten Leitern eine zickzackfo¨rmige Spin- und damit
Ladungsordnung aufweisen sollten [Grenier01].
Einwa¨nde gegen die von Lu¨decke et al. bestimmte orthorhombische Fmm2-
Struktur ergaben sich aus Raman-Messungen, in denen die Anzahl der Raman-
aktiven Moden auf eine geringere Symmetrie, sprich monoklin, schließen lassen
[Konstantinovic99], aus 23Na-NMR-Messungen, bei denen die Anzahl der ina¨quiva-
lenten Na-Pla¨tze gegen Fmm2 spricht [Ohama00, Fagot-Revurat00], und aus einer
erneuten Ro¨ntgenstrukturanalyse, in der aufgrund einer beobachteten Aufspaltung
von bestimmten Ro¨ntgenreflexen die Gittersymmetrie als monoklin (Raumgruppe
A112) angegeben wird [Sawa02]. Im Gegensatz dazu betonen Grenier et al. in ihren
resonanten Ro¨ntgenstreuexperimenten [Grenier02] und van Smaalen et al. in ihrer
ju¨ngsten Ro¨ntgenstrukturanalyse [van Smaalen02] keine Anzeichen einer Aufspal-
tung von Bragg-Reflexen beobachtet zu haben und beharren auf einer orthorhombi-
schen Symmetrie.
Eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r all die widerspru¨chlichen Aussagen zur Tieftempe-
raturphase ko¨nnte darin bestehen, daß Ladungs- und Spinordnung unterschiedlich
stark erfolgen, wie von Suaud und Lepetit vorgeschlagen wurde [Suaud02]. Die Au-
toren folgern aus ihren ab-initio-Rechnungen, daß nur eine schwache Ladungsumver-
teilung auftritt, wa¨hrend die Verschiebung der Spins viel gro¨ßer ist, hauptsa¨chlich
vermittelt durch die Bru¨ckensauerstoff-Ionen, die unter dem Phasenu¨bergang eine
Verru¨ckung erfahren. Damit ka¨men Experimente, die sensitiv auf die Ladungsver-
teilung reagieren, zu anderen Resultaten als solche, die auf die Spinpolarisation
ansprechen.
Eine andere Erkla¨rung, warum viele experimentelle Befunde von Zickzackketten
auf allen Leitern ausgehen, wa¨hrend in bisherigen Ro¨ntgenstrukturanalysen abwech-
selnd zickzack-geordnete und ungeordnete Leitern ermittelt wurden, wird von zwei
unabha¨ngigen Gruppen gegeben [van Smaalen02, Grenier02] und basiert auf Unord-
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nung: Fu¨r eine komplette Zickzack-Ordnung innerhalb einer 2a × 2b U¨berstruktur
in einer Ebene wie in Abb. 2.21 gibt es vier energetisch gleichwertige Mo¨glichkei-
ten, die in einer bestimmten Abfolge gestapelt sind, so daß sich in c-Richtung die
experimentell beobachtete Vervierfachung ergibt. Weil aber auch gewisse andere Sta-
pelabfolgen sich energetisch nicht oder nur gering voneinander unterscheiden, kann
man sich Stapelfehler vorstellen, die Bereiche unterschiedlicher Stapelabfolgen von-
einander trennen und dafu¨r sorgen, daß Ro¨ntgenstrukturanalysen, die u¨ber alle Be-
reiche mitteln, zu genau der Struktur einer einzelnen Ebene innerhalb des Fmm2-
U¨berstrukturmodells gelangen, wie sie von Lu¨decke et al. und den anderen Kristal-
lographen angegeben wurde.
Dieses Modell der Unordnung aufgrund verschiedener Stapelfolgen von Ebenen
mit kompletter Zickzack-Ordnung ist mit allen bisherigen experimentellen Befunden
vereinbar und bietet auch eine Erkla¨rung fu¨r die von Ohwada et al. beobachteten
sog. ”devil’s staircase”-artigen strukturellen Phasenu¨berga¨nge unter hydrostatischem
Druck [Ohwada01], bei denen sich schnell aufeinanderfolgend eine ganze Reihe von
unterschiedlichen U¨berstrukturvektoren n~c ausbilden.
Zusammenfassend bleibt fu¨r die Tieftemperaturphase festzuhalten, daß die La-
dungsordnung nicht in linearen Ketten erfolgt (also kein Spin-Peierls-U¨bergang vor-
liegt), sondern in Zickzackketten auf allen Leitern einer V-O-Ebene, was zu alter-
nierenden magnetischen Austauschkonstanten und damit zur Bildung einer Spinan-
regungslu¨cke fu¨hrt. Die Struktur ist orthorhombisch, wobei die Aufschichtung der
V-O-Ebenen entlang c Stapelfehler aufweist.
Der U¨bergang in die Tieftemperaturphase ist ein Ladungsordnungsu¨bergang, der
sich auf das Wechselspiel der langreichweitigen Coulombwechselwirkungen begru¨n-
det, und nicht etwa auf eine in niedrigdimensionalen Systemen ha¨ufig auftreten-
de Fermifla¨cheninstabilita¨t, da es sich um einen Isolator-Isolator-U¨bergang handelt.
Obwohl die charakteristischen Struktureinheiten bei hohen Temperaturen angesichts
des Verha¨ltnisses von einem Elektron zu zwei Vanadium-Ionen aus 1/4-gefu¨llten Lei-
tern bestehen, ist NaV2O5 elektrisch isolierend [Isobe97b, Hemberger98], was auf ei-
ne starke Anisotropie und eine dominierende Coulombabstoßung zuru¨ckgefu¨hrt wird
[Smolinski98, Horsch98, Nishimoto98a, Ivanov01].
In der Literatur findet man zahlreiche theoretische und auch experimentelle Ar-
beiten zur elektronischen Struktur der Hochtemperaturphase.
LDA-Bandstrukturrechnungen [Smolinski98, Katoh99, Wu99, Popovic99,
Yaresko00] gleichen wegen des ganz a¨hnlichen Aufbaus des V-O-Geru¨sts sehr denen
des V2O5 [Eyert98], zumindest was die energetische Abfolge der Ba¨nder betrifft:
von den tiefliegenden O2p-Ba¨ndern durch eine große Lu¨cke getrennt (NaV2O5:
2.7 eV, V2O5: 1.7 eV) folgen die V3dxy-Ba¨nder, daru¨ber energetisch nahezu entartet
die V3dyz- und V3dzx-Ba¨nder, die zusammen die t2g-Zusta¨nde bilden, und daran
anschließend die eg-Ba¨nder (erst dx2−y2 , dann d3z2−r2). Die tiefsten V3d-Ba¨nder,
na¨mlich die mit u¨berwiegend dxy-Charakter, sind wiederum aufgespalten und etwa
0.5-1 eV voneinander getrennt, was auf eine starke Wechselwirkung innerhalb einer
V–OBr–V-Sprosse zuru¨ckgefu¨hrt wird (OBr bezeichnet das Bru¨ckensauerstoff-Ion
in der Mitte der Sprosse). Durch Hybridisierung von V3dxy-Orbitalen mit OBr2py-
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Orbitalen werden diese energetisch angehoben, es kommt zu einer Separation der
dxy-Ba¨nder, die man auch als Aufspaltung in bindende und antibindende Zusta¨nde
bezeichnen kann. Die vom Natrium abgegebenen Elektronen besetzen die tiefsten,
die bindenden, dxy-Ba¨nder, die dadurch Halbfu¨llung erreichen. In reinen LDA-
Rechnungen schneidet die Fermienergie diese tiefsten V3d-Ba¨nder, was das System
als Metall ausweist. Das tatsa¨chlich beobachtete isolierende Verhalten wird mit
dem Auftreten starker Korrelationseffekte begru¨ndet. Unter Beru¨cksichtigung einer
kurzreichweitigen Coulombabstoßung (”on-site”), ausgedru¨ckt durch den Parameter
U (Hubbard-Modell), spalten in sog. LDA+U-Rechnungen die vorher noch die
Fermienergie kreuzenden Ba¨nder in besetzte unterhalb und unbesetzte oberhalb des
Ferminiveaus auf [Wu99, Popovic99, Yaresko00].
Andere theoretische Methoden wie die der exakten Diagonalisierung im Rahmen
von t-J(-V )-Modellen auf einem Trellis-Gitter, angewandt auf Cluster, gelangen zum
selben Ergebnis [Nishimoto98a, Nishimoto98b, Horsch98, Cuoco99, Hu¨bsch01]: Die
starke Anisotropie der Leitern, d. h. die schwache Kopplung zwischen den Leitern,
die wesentlich sta¨rkere Wechselwirkung in den Leitern, wobei die Bindung inner-
halb der Sprossen wiederum sta¨rker ist als entlang den Holmen, fu¨hrt eine Sprosse
(besetzt mit einem Elektron) effektiv in einen Einzelplatz mit Hubbard-artiger Cou-
lombabstoßung u¨ber.
Was die Gro¨ßen der elektronischen Wechselwirkungen angeht, herrscht weitest-
gehend Einigkeit, sowohl qualitativ u¨ber die Einordnung der Gro¨ße nach (U 
ta > tb > txy) als auch quantitativ (s. Tabelle 2.3). Einzig die Werte fu¨r txy nach
Zitat U ta tb txy Va Vb Vxy
[Smolinski98] 2.8 0.38 0.17 0.012
[Horsch98] 4.0 0.35 0.15 0.3
[Nishimoto98b] 4.0 0.3 0.14 0.05 0.5
[Cuoco99] 4.0 0.4 0.2 0.15 0.8 0.8 0.9
[Sa00] 2.8 0.38 0.17 0.012 0.37 0.1 0.43
[Damascelli98] 0.3 0.2
[Atzkern01] 2.8 0.38 0.17 0.012 0.8 0.6 0.9
[Zhang02] 3.0
Tabelle 2.3: Literaturwerte fu¨r die on-site Coulombwechselwirkung U , Hu¨pfintegrale t
und Zwischenplatz-Coulombwechselwirkungen V (Indizes s. Abb. 2.20).
[Horsch98] und [Cuoco99] weichen deutlich ab, wofu¨r Hu¨bsch et al. finite-size-Effekte
in den Clusterrechnungen verantwortlich machen [Hu¨bsch01].
Experimentell wurde die elektronische Struktur der Hochtemperaturphase u. a.
mittels winkelaufgelo¨ster Photoelektronenspektroskopie (ARPES) [Kobayashi98b],
resonanter inelastischer Ro¨ntgenstreuung (RIXS) [Zhang02], Ro¨ntgen-Absorptions-
spektroskopie (XAS) [Urbach99], optischen Messungen [Damascelli00, Damascelli98,
Long99, Presura00b, Presura00a, Golubchik97] (u. v. a.) und Elektronen-Energiever-
lust-Spektroskopie (EELS) [Atzkern01] untersucht. Dabei wurden die theoretischen
Vorhersagen im wesentlichen besta¨tigt. Die O2p-Ba¨nder erstrecken sich von etwa
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3-8 eV Bindungsenergie und zeigen in ARPES-Messungen nur Dispersion in b-Rich-
tung, ebenso wie die breiten (ca. 0.5-2.5 eV), aber schwachen, um 1.5 eV zentrierten
Spektren der V3d-Zusta¨nde (eindimensionaler Charakter). Es findet sich kein spek-
trales Gewicht am Ferminiveau (Isolator). Die breite Struktur um EB ≈ 1.5 eV wird
dem unteren Hubbard-Band zugesprochen [Kobayashi98b]. Zhang et al. [Zhang02]
betrieben RIXS-Spektroskopie ohne, wie sie schreiben, die Einschra¨nkungen der an-
deren Methoden, wie z. B. die der ARPES, die durch Aufladungseffekte aufgrund der
stark isolierenden Probe beeintra¨chtigt sein ko¨nnte, jedenfalls aber nur die besetz-
ten Zusta¨nde mißt, ebenso wie optische und EELS-Messungen, wobei letztere zudem
nicht bei Impulsu¨bertrag q = 0 erfolgen ko¨nnen. Die Autoren geben den mittels op-
tischer Messungen nicht zuga¨nglichen Abstand vom oberen zum unteren Hubbard-
Band zu 1.56 eV an und erhalten durch eine Anpassung von Modellrechnungen
an ihre Spektren fu¨r den Hubbard-Wechselwirkungsparameter U = 3.0 ± 0.2 eV.
Die Spektren der optischen Leitfa¨higkeit stimmen allesamt gut u¨berein, gleichgu¨ltig
ob sie per Kramers-Kronig-Analyse aus Absorptions-, Reflektivita¨ts-, Ellipsometrie-
oder EELS-Messungen gewonnenen wurden: die starke Intensita¨t oberhalb 3 eV von
U¨berga¨ngen aus den O2p-Ba¨ndern stammend (sowohl in a- als auch in b-Richtung)
und ein Absorptionsband um 1 eV, das in der a-Richtung viel intensiver ist und sei-
nen Schwerpunkt leicht unterhalb von 1 eV hat, wohingegen in der b-Richtung die
schwa¨cher ausgepra¨gte Struktur etwas oberhalb von 1 eV liegt. Lediglich die Inter-
pretation (der Herkunft) dieses 1 eV-Peaks wird kontrovers diskutiert. Zur Erkla¨rung
wurden folgende Vorschla¨ge unterbreitet:
(1) Phonon-unterstu¨tzte d–d-U¨berga¨nge zwischen Kristallfeld-aufgespalteten Zu-
sta¨nden, lokalisiert auf einem V4+-Platz [Golubchik97, Popova99]
(2) U¨berga¨nge aus dem bindenden V3dxy-Orbital einer Sprosse in Endzusta¨nde
mit dzx- und dyz-Charakter, ebenfalls lokalisiert auf einem V
4+-Platz, bzw.
begrenzt auf eine Sprosse [Long99]
(3) U¨berga¨nge zwischen Linearkombinationen von V3dxy-Zusta¨nden, gebildet von
je zwei V-Ionen einer Sprosse; in a-Richtung also vom bindenden zum antibin-
denden Orbital lokal auf derselben Sprosse, in b-Richtung von einer Sprosse
zur na¨chsten [Smolinski98, Horsch98, Damascelli98, Damascelli00, Presura00b,
Atzkern01]
Allen drei Interpretationen gemeinsam ist, daß das Absorptionsband in σa bei≈ 1 eV
von einer lokalisierten Anregung stammt, die nicht mit einem Ladungstransport
verbunden ist. Dasselbe gilt fu¨r σb gema¨ß den Hypothesen (1) und (2), wa¨hrend
Fall (3) U¨berga¨nge zwischen benachbarten Sprossen einer Leiter beinhaltet. Der
Endzustand besteht dann aus einer leeren Sprosse und einer benachbarten doppelt
besetzten Sprosse, also aus einem Elektron-Loch-Paar, das einen elektrischen Strom
durch den Kristall transportieren kann. Je nachdem welcher Prozeß (1)-(3) dem
≈ 1 eV-Peak in σb zugrundeliegt, ist die isolierende Lu¨cke des NaV2O5 entweder
(1),(2) durch einen O2p–V3d Ladungstransfer (& 3 eV), oder
(3) durch einen V3d–V3d Sprosse-zu-Sprosse-U¨bergang (≈ 1 eV) festgelegt.
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Der Vergleich mit Spektren Ca-dotierter Proben, in denen die Konzentration der
V4+-Ionen durch die Dotierung mit zweiwertigem Ca2+ erho¨ht wird, spricht gegen
die beiden erstgenannten Annahmen [Presura00b]. Den Interpretationen (1) und (2)
zufolge, die von lokalen Anregungen ausgehen, mu¨ßte die Intensita¨t des Absorpti-
onssignals proportional zur Anzahl der V4+-Ionen sein. Beobachtet wird aber eine
Abnahme der 1 eV-Peaks mit zunehmender Dotierung. Die Autoren erkla¨ren die
zur Dotierung proportionale Abnahme damit, daß nur die Sprossen mit lediglich
einem Elektron zum 1 eV-Peak beitragen, wa¨hrend eine Anregung auf Sprossen mit
zwei Elektronen (mit dem durch Ca-Dotierung hinzugefu¨gten Elektron) eine ho¨here
Energie erfordert, weil sich dort schon Korrelationen bemerkbar machen, was die
Interpretation (3) untermauert. NaV2O5 ist demnach ein elektrischer Isolator auf-
grund des Zusammenspiels dreier Faktoren: der Kristallfeldaufspaltung, einer lokalen
Hubbard-Wechselwirkung und der bindend–antibindend-Aufspaltung zweier V3dxy-
Orbitale auf einer Sprosse, die allesamt gro¨ßer sind als die Wechselwirkung zwischen
Leitern (Transferintegral txy).
Neben dem eben schon erwa¨hnten Einbringen von zusa¨tzlichen Elektronen mit-
tels Ca-Dotierung ist auch eine Loch-Dotierung durch Na-Fehlstellen einstellbar.
In beiden Fa¨llen stellt sich keine metallische Leitfa¨higkeit ein, weder bis zu ei-
ner Ca-Dotierung von 20% [Presura00b], noch bis zu einem Na-Defizit von 10%
[Isobe97b, Isobe98], was mit einer (Anderson-)Lokalisierung der zusa¨tzlichen La-
dungstra¨ger an den Sto¨rstellen begru¨ndet wird. Der magnetische U¨bergang wird
jeweils schon mit geringen Konzentrationen unterdru¨ckt: in Na1−xCaxV2O5 ab 3%
[Onoda99] oder 4% [Rogers00], in Na1−xV2O5 ab 3% [Isobe97b, Isobe98].
2.1.4 η-NaxV2O5
Pouchard et al. pra¨parierten und untersuchten die η-Phase ausschließlich in poly-
kristalliner Form, weshalb ihnen eine detaillierte Strukturbestimmung nicht mo¨glich
war [Pouchard67]. Sie konnten lediglich das Ro¨ntgendiffraktogramm (Intensita¨ten
der Ro¨ntgenreflexe und zugeho¨rige Netzebenenabsta¨nde) einer Pulverprobe ange-
ben, deren Zusammensetzung sie, entsprechend ihrer Einwaage, mit Na1.33V2O5 be-
zeichneten.
Mittlerweile gelang es zwei Arbeitsgruppen unabha¨ngig voneinander Einkristal-
le zu zu¨chten, eine Ro¨ntgenstrukturanalyse durchzufu¨hren und darauf basierend
mittels ”bond-valence”-Rechnungen Aussagen u¨ber die Vanadiumvalenzen auf den
unterschiedlichen Pla¨tzen zu treffen [Isobe99, Millet99a]. Die Resultate der beiden
Gruppen stimmen sehr gut u¨berein. Ihren Analysen nach lautet die Formel der
sto¨chiometrischen Verbindung Na9V14O35, was in der Einordnung in die Reihe der
Natriumvanadiumbronzen NaxV2O5 einem Wert von x = 9/7 ≈ 1.29 entspricht.
Die Kristallstruktur ist monoklin, Raumgruppe P2/c, mit den Gitterparametern
a = 15.209 A˚, b = 5.036 A˚, c = 20.786 A˚, β = 109.18◦, und ist in Abbildung 2.22
dargestellt. Es gibt sieben unterschiedliche Vanadiumpla¨tze. Fu¨nf davon (V1, V2,
V3, V5, V6) befinden sich innerhalb von Sauerstoffpyramiden, die denen in V2O5
a¨hneln, allerdings etwas gro¨ßer sind. So ist der kurze Vanadylabstand dieser Pla¨tze
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Abbildung 2.22: Kristallstruktur von η-Na1.29V2O5 nach [Isobe99, Millet99a]. Die
Zahlen bezeichnen die verschiedenen Vanadiumpla¨tze. Zum Vergleich wurde ein Teil-
stu¨ck der charakteristischen Kettenpaare aus VO5-Pyramiden der V2O5-Struktur
(grau schattiert) hineinkopiert.
(mit Ausnahme von V5) & 1.62 A˚ (V2O5: 1.58 A˚) und der mittlere Wert der u¨bri-
gen V-O-Absta¨nde betra¨gt ≈ 1.96 A˚ (V2O5: 1.89 A˚). Die Gro¨ße der Pyramide um
V5 liegt zwischen dem mittleren Wert der anderen Pyramiden der η-Bronze und der
Pyramidengro¨ße in V2O5. All diese Pyramiden sind u¨ber je eine Kante mit zwei ande-
ren Pyramiden verbunden, so daß Zickzackketten mit entgegengesetzt ausgerichteten
Spitzen benachbarter Pyramiden entstehen, die den Doppelketten aus zwei benach-
barten Leiterholmen entlang der b-Richtung in V2O5 entsprechen (s. Abb. 2.6 oder
auch Abb. 2.12). Um dies zu verdeutlichen wurde ein Teil einer Kette der V2O5-
Struktur in Abbildung 2.22 hineinkopiert (grau schattiert). Diese Ketten verlaufen
in Na9V14O35 ungefa¨hr in der a-Richtung, sind nach fu¨nf Paaren unterbrochen und
laufen dann um zwei Pyramidenkantenla¨ngen versetzt weiter. Die versetzt laufenden
Ketten sind u¨ber Tetraeder verbunden (u¨ber Spitzen verknu¨pft), die die restlichen
beiden Vanadiumpla¨tze (V4, V7) umgeben. Dadurch entstehen Schichten parallel
zur ac-Ebene, zwischen denen die Na-Ionen eingelagert sind.
Die Struktur von Na9V14O35 leitet sich demzufolge aus der der Muttersubstanz
V2O5, bestehend aus unendlich langen VO5-Zickzackketten, durch eine Scherung
dieser Ketten ab, zusa¨tzlich vernetzt durch VO4-Tetraeder. So betrachtet ko¨nnte
man erwarten, daß es eine homologe Reihe weiterer verwandter Verbindungen gibt
[Isobe99], abha¨ngig von der La¨nge der Teilstu¨cke, nach der die Scherung erfolgt,
a¨hnlich der Reihe der Magne´li-Phasen VnO2n−1 zwischen den ”Endpunkten” V2O3
(n = 2) und VO2 (n =∞) [Bru¨ckner83].
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Die ”bond-valence”-Analysen liefern fu¨r die Wertigkeiten der V-Ionen auf den ver-
schiedenen Pla¨tzen, was schon von der Art und der Gro¨ße der Koordinationspolyeder
her zu erwarten war: V4, V7 innerhalb der Tetraeder sind fu¨nfwertig (d0, S = 0);
V1, V2, V3, V6 innerhalb der meisten Pyramiden (gro¨ßer als in V2O5) sind vierwer-
tig (d1, S = 1/2); V5 in den Pyramiden auf den Verbindungsstellen zwischen den
Doppelkettenstu¨cken (gro¨ßer als in V2O5, aber kleiner als die anderen Pyramiden)
sind gemischtvalent, zur Ha¨lfte mit V4+ und V5+ besetzt, formal also 4.5+.
Keine der wenigen Vero¨ffentlichungen zur η-Phase befaßt sich mit der elektrischen
Leitfa¨higkeit. Gema¨ß den Widerstandsmessungen in dieser Arbeit ist Na9V14O35,
trotz des hohen Anteils an V4+-Ionen von 9/14, ein elektrischer Isolator (s.
Kap. 3.3.2).
Die magnetische Suszeptibilita¨t weist ein Maximum bei etwa 110 K auf und fa¨llt
zu tiefen Temperaturen hin rasch ab, ein typisches Verhalten fu¨r niedrigdimensio-
nale magnetische Systeme wie z. B. alternierende Ketten, Spinleitern, Dimer- oder
Plakettensysteme [Isobe97b, Isobe99]. Die Autoren vermuten als Ursache fu¨r die
verschwindende Suszeptibilita¨t die Bildung einer Spinanregungslu¨cke aufgrund ei-
nes Singlett-Grundzustands. Da sie den Suszeptibilita¨tsverlauf keiner theoretischen
Beschreibung von Spinleitern oder Dimersystemen anpassen konnten und die geo-
metrische Anordnung der magnetischen V4+-Ionen auch keinem der genannten nied-
rigdimensionalen Systemen a¨hnelt, nehmen Isobe et al. einen neuen Mechanismus
fu¨r die Bildung einer Spinanregungslu¨cke an. Weiterfu¨hrende U¨berlegungen zu den
Spin-Spin-Wechselwirkungen finden sich in [Whangbo00b].
2.1.5 κ-NaxV2O5 und Na2V3O7
Bezu¨glich der κ-Phase berichten Pouchard et al., daß sie aus einer polykristalli-
nen Probe mit einer Einwaage entsprechend dem gewu¨nschten Produkt Na1.80V2O5
spitze, nadelartige, braun-schwarze Einkristalle separieren konnten [Pouchard67].
Die Autoren fu¨hrten allerdings keine komplette Ro¨ntgenstrukturanalyse hinsicht-
lich Raumgruppe und Atompositionen durch, sondern nur pulverdiffraktometrische
Messungen an zerriebenen Einkristallen. Anhand des erhaltenen Diffraktogramms
klassifizierten sie das Gitter als rhomboedrisch, bestimmten die Gitterparameter zu
a = (6.99 ± 0.01) A˚ und α = (101.7 ± 0.1)◦, indizierten die beobachteten Refle-
xe in der hexagonalen Notation mit den Miller-Indizes hkil und bezeichneten die
Kristalle als κ-Na1.80V2O5 entsprechend der nominellen Zusammensetzung des Aus-
gangsmaterials. Das Diffraktogramm mit den beobachteten Intensita¨ten und zuge-
ho¨rigen Netzebenenabsta¨nde dhkil wurde als Powder Diffraction File PDF 20-1167
in eine Datenbank des Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS)
aufgenommen, die u. a. auch zur Identifizierung von Systemen dient, von denen kei-
ne zur Berechnung/Simulation des Diffraktogramms notwendigen Strukturdaten wie
Raumgruppe und Atompositionen vorliegen [JCPDS]. Seitdem sind, soweit bekannt,
keine weiteren Arbeiten zur κ-Phase erschienen.
In ju¨ngerer Zeit wurde die Struktur von Na2V3O7 bestimmt [Millet99b], dessen
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Ro¨ntgendiffraktogramm weitgehend mit dem von Pouchard et al. der κ-Phase zuge-
schriebenen u¨bereinstimmt (Abbildung 2.23). Auch die von Millet et al. angegebenen
Abbildung 2.23: Anhand der Strukturdaten aus [Millet99b] und mittels Powder-
Cell [Kraus99] berechnetes Diffraktogramm von Na2V3O7. Im Vergleich dazu das in
[Pouchard67] der κ-Phase zugeschriebene Muster als Referenzlinien aus [JCPDS].
Gitterparameter des gleichfalls rhomboedrischen Systems sind nahezu identisch mit
den in [Pouchard67] berichteten. Die Abweichung von weniger als 0.7% u¨bersteigt
nur knapp das eingera¨umte Fehlerintervall, was in einem mo¨glichen Unterschied
der Natriumsto¨chiometrie der Kristalle der beiden Gruppen begru¨ndet sein ko¨nnte.
Zudem verwendeten Millet et al. fu¨r ihre Kristallzucht Ausgangsmaterial der Zusam-
mensetzung Na1.9V2O5 (Pouchard et al.: Na1.8V2O5), und der beschriebene Habitus
der Kristalle (lange schwarze Fasern) a¨hnelt dem in [Pouchard67] als nadelartig be-
schriebenen.
Diese U¨bereinstimmungen legen den Verdacht nahe, daß die von Pouchard et al.
vermessenen Kristalle tatsa¨chlich Na2V3O7-Kristalle waren, weshalb die Kristall-
struktur und physikalische Eigenschaften dieser Verbindung im folgenden kurz vor-
gestellt werden, obwohl dieses Natriumvanadat sich von der Sto¨chiometrie her nicht
in die Reihe der hier zum Thema gemachten Natriumvanadiumbronzen NaxV2O5
einfu¨gt (Na2V3O7 =̂ Na1.33V2O4.67).
Na2V3O7 kristallisiert in einer rhomboedrischen Struktur mit Raumgruppe P31c
[Millet99b]. Die Gitterkonstanten wurden in der hexagonalen Notation zu ahex =
10.886 A˚ und chex = 9.538 A˚ angegeben, was umgerechnet den rhomboedrisch-
en Parametern arh = 7.04 A˚, αhex = 101.2
◦ entspricht. Abbildung 2.24 zeigt die
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Kristallstruktur mit den hexagonalen Achsen und dem besonderen Merkmal dieser
Verbindung, na¨mlich Vanadiumoxid-Nanoro¨hren (Abb. 2.25).
c   = 9.538
ahex
ahex
Ahex
hexa   = 10.886A
Abbildung 2.24: Kristallstruktur von Na2V3O7
(aus [Millet99b]).
c
Abbildung 2.25: Ro¨hren ent-
lang c.
Es gibt drei verschiedene Vanadiumpla¨tze, die jeweils von Sauerstoffpyramiden
umgeben sind. Die Verknu¨pfung dieser Pyramiden erfolgt ganz anders als in V2O5
oder den anderen Bronzen NaxV2O5. Sie sind u¨ber Kanten zu Dreierreihen ver-
bunden, die ebenfalls kantenverknu¨pft Streifen bilden, die wiederum u¨ber Spitzen
miteinander vernetzt sind, wobei die Apizes der Pyramiden alle gleich ausgerichtet
sind, wie Abbildung 2.26 deutlich macht. Diese Streifen schließen sich zu Ringen,
die u¨bereinandergestapelt Nanoro¨hren mit einem inneren Durchmesser von etwa 5 A˚
1
V2
V3
V1 V1
V2
V3
V1
V2
V3
V1
V2
V3V3
V2
V1
V3
V1
V2
4
2
3
1
2
3
4
B
A
Abbildung 2.26: ”Aufgerollte”Nanoro¨hre. Je drei kantenverknu¨pfte Pyramiden (um
V1-3) bilden eine Reihe. Je drei dachziegelartig u¨bereinandergeschobene Reihen bilden
einen Streifen A oder B. Durch Verbinden der Punkte 1 und 2 (und damit auch 3 und 4)
erha¨lt man Ringe A und B, die u¨bereinandergestapelt ABA. . . eine Ro¨hre entlang c
formen.
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formen. Die Natriumionen auf den Pla¨tzen Na2-4 befinden sich zwischen den Ro¨hren
und halten so die Ro¨hrenstruktur zusammen, wa¨hrend sich die Na-Ionen der Na1-
Pla¨tze auf einer Kette innerhalb der Ro¨hren befinden.
Da alle Vanadium-Ionen vierwertig sind und damit einen Spin von S = 1/2 tragen,
vermuten Millet et al. aufgrund der in Abb. 2.26 verdeutlichten Ringstruktur, daß
eine dreibeinige Spinleiter mit periodischen Randbedingungen in Sprossenrichtung
das passende Modell bezu¨glich der magnetischen Eigenschaften darstellt, wonach
die Bildung einer Spinanregungslu¨cke zu erwarten wa¨re [Kawano97]. Dementgegen
behaupten Whangbo und Koo, daß die Spin-Spin-Wechselwirkungen durch helikale
gegenla¨ufige, sich u¨berkreuzende Spinketten zu beschreiben sind, die aber ebenfalls
eine Spinanregungslu¨cke erwarten lassen [Whangbo00a].
In Messungen der magnetischen Suszeptibilita¨t und NMR-Messungen finden sich
allerdings keine Anzeichen fu¨r eine Lu¨cke im Spinanregungsspektrum [Gavilano02,
Gavilano03]. Die magnetische Suszeptibilita¨t folgt bei hohen Temperaturen einem
Curie-Weiß-Gesetz bis herab zu etwa 100 K. Aus dem Wert der angepaßten Curie-
Konstante wird geschlossen, daß alle V-Ionen mit S = 1/2 dazu beitragen. Unter-
halb von 35 K [Gavilano02], bzw. 20 K [Gavilano03], kann die Suszeptibilita¨t wieder
durch ein Curie-Weiß-Gesetz beschrieben werden, jedoch mit einer Curie-Konstan-
te, die um etwa eine Gro¨ßenordnung kleiner ist als die im Hochtemperaturbereich.
Hinter diesem Verhalten vermuten die Autoren, daß bei tiefen Temperaturen je zwei
V-Ionen innerhalb eines Rings einer Ro¨hre dimerisieren, wodurch das magnetische
Moment von acht der neun V-Ionen eines Rings nicht mehr zum Signal beitragen
wu¨rde, und nur ein einzelner freier Spin 1/2 u¨brig bliebe.
Obwohl alle Vanadium-Ionen vierwertig sind, ist Na2V3O7 ein elektrischer Isola-
tor (s. [Gavilano02, Gavilano03] und Kap. 3.4.2). Allerdings la¨ßt eine Abweichung
von der Na-Sto¨chiometrie Na2−xV3O7, die lt. [Millet99b] mo¨glich sein soll, interes-
sante Eigenschaften der Ionenleitfa¨higkeit erwarten, wenn die Anzahl der Na-Ionen
außerhalb, besonders aber innerhalb der Ro¨hren reduziert ist.
2.2 Probenpra¨paration und Charakterisierung
Ein Ziel dieser Arbeit war die zu untersuchenden Systeme als Einkristalle von ho-
her Qualita¨t und genu¨gender Gro¨ße fu¨r die jeweilige Meßmethode zu zu¨chten. Nur
an Einkristallen sind richtungsabha¨ngige Messungen mo¨glich, womit sich anisotrope
physikalische Eigenschaften bestimmen lassen. Zudem sind Einkristalle homogener
als Polykristalle bezu¨glich ihrer Phasenreinheit, Sto¨chiometrie und ihres Mikrogefu¨-
ges. Polykristalle besitzen einen hohen Anteil an inneren Grenzfla¨chen (Korngren-
zen), an denen sich oft Abweichungen in der Sauerstoffsto¨chiometrie einstellen, oder
mo¨gliche Fremdphasen bevorzugt abscheiden. Derartige Inhomogenita¨ten ko¨nnen
unter Umsta¨nden erheblichen Einfluß auf die Bestimmung physikalischer Meßgro¨-
ßen des eigentlich zu untersuchenden Vollmaterials haben: Beispielsweise u¨berdecken
para- oder ferromagnetische Bereiche in einer Matrix mit unmagnetischem Grundzu-
stand deren Eigenschaften selbst bei extremer Verdu¨nnung. Auch die elektronischen
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Transporteigenschaften von Polykristallen werden vom Beitrag der volumenbezogen
geringfu¨gigen Korngrenzen dominiert, besonders wenn halbleitende Phasen zwischen
eigentlich metallischen Kristalliten deren Ohmschen Kontakt unterbinden. Aus die-
sen Gru¨nden wurde hauptsa¨chlich versucht, die zu untersuchenden Systeme als Ein-
kristalle darzustellen. Im Rahmen dieser Arbeit dargestellte Polykristalle dienten
u¨berwiegend als Grundlage zur Einkristallzucht, sei es als Ausgangsmaterial fu¨r die
zu zu¨chtenden Kristalle selbst, als aufzuschmelzendes Flußmittel, oder als Na¨hrphase
zur Kristallzucht aus dem Festko¨rper.
Bei der Pra¨paration von Oxiden hat oftmals der Sauerstoffpartialdruck u¨ber der
Probe starken Einfluß auf den Reaktionsvorgang, auf Schmelz- oder Zersetzungstem-
peratur der Komponenten oder des Gemisches, oder sogar auf die Sto¨chiometrie des
Produktes, insbesondere bei den Vanadaten, in denen das Vanadium-Ion in meh-
reren Oxidationsstufen auftreten kann. Zur Einstellung der Atmospha¨re u¨ber den
Proben (sowohl poly- als auch einkristallin) bestanden wa¨hrend dieser Arbeit drei
Mo¨glichkeiten:
• in oxidierender Atmospha¨re, d. h. die Probe befindet sich in direktem Kontakt
mit Luft (offenes System), der Sauerstoffpartialdruck betra¨gt pO2 ≈ 0.2 bar
• im abgeschlossenen System, d. h. die Quarzampulle mit der darin befindlichen
Probe wird evakuiert (pges ≈ 10−5 mbar) und zugeschmolzen, der Sauerstoff-
partialdruck wird durch die Einwaage oder einen beigelegten Puffer eingestellt
• in reduzierender Atmospha¨re, d. h. am Ort der Probe wird permanent gepumpt,
von der Probe eventuell abgegebener Sauerstoff wird sofort abgefu¨hrt
Alle Proben wurden nach der Herstellung mit Hilfe der Ro¨ntgendiffraktometrie auf
Phasenreinheit gepru¨ft. Da das Beugungsdiagramm (unter bestimmten Beugungs-
winkeln θ auftretende Streureflexe) fu¨r jede kristalline Substanz nach der Bragg-
Bedingung 2dhklsin(θ) = λ charakteristisch ist, kann die Identifizierung unbekann-
ter Phasen durch Vergleich mit vorhandenen Ro¨ntgendatenbesta¨nden erfolgen. Bei
Kenntnis aller Strukturdaten einer Substanz wie Gitterkonstanten, Symmetrie und
Atompositionen kann, mit entsprechender Software, das Beugungsdiagramm berech-
net werden. Daru¨ber hinaus ist es somit mo¨glich, durch Vergleich mit dem gemes-
senen Diffraktogramm und Anpassung an die Meßdaten, die Gitterparameter der
untersuchten Probe zu ermitteln. Von Einkristallen wurden zusa¨tzlich Laue-Beu-
gungsbilder aufgenommen um zum einen die Orientierung der Kristalle durch Ver-
gleich mit computersimulierten Beugungsmustern herauszufinden, zum anderen um
anhand der Scha¨rfe der einzelnen Laue-Reflexe die Qualita¨t der Kristalle beurteilen
zu ko¨nnen.
Desweiteren bestand die Mo¨glichkeit am Rasterelektronenmikroskop (REM) des
Lehrstuhls mittels energiedispersiver Ro¨ntgenfluoreszenz-Analyse (EDX) zu kla¨ren,
ob etwa eine gewu¨nschte Dotierung geglu¨ckt und homogen erfolgt ist, oder ob gar
unerwu¨nschterweise Fremdatome in nachweisbarer Menge vorhanden sind. Minimale
Unterschiede im Sauerstoffgehalt oder in der Natriumkonzentration innerhalb einer
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Phase, die bereits eine starke Auswirkung auf die Transportgro¨ßen oder den Ma-
gnetismus haben ko¨nnen, konnten mittels EDX allerdings nicht aufgelo¨st werden,
dazu ist diese Methode nicht empfindlich genug. Erschwerend kommt hinzu, daß die
Peaks der leichten Elemente Sauerstoff und Natrium im niederenergetischen Bereich
des EDX-Spektrums liegen, wo der Untergrund nur unzureichend zu modellieren ist
und eine quantitative Analyse in ausreichender Genauigkeit unmo¨glich macht.
Zur U¨berpru¨fung der Homogenita¨t oder der Sto¨chiometrie wurden auch Messun-
gen der magnetischen Suszeptibilita¨t und des elektrischen Widerstands in Abha¨n-
gigkeit von der Temperatur herangezogen. Die Scha¨rfe der U¨berga¨nge oder Verschie-
bungen in der U¨bergangstemperatur sind beispielsweise Indikatoren fu¨r die Qualita¨t
oder Sto¨chiometrie der Kristalle. Mittels Suszeptibilita¨tsmessungen ko¨nnen magne-
tische Verunreinigungen detektiert werden, die weit unterhalb der Nachweisgrenze
anderer Verfahren, etwa der Ro¨ntgendiffraktometrie, liegen, z. B. durch das Einset-
zen magnetischer Ordnung der Fremdphase, oder durch das Auftreten eines Curie-
Beitrags bei tiefen Temperaturen, obwohl die eigentliche Probe einen unmagneti-
schem Grundzustand besitzt.
Diesbezu¨glich waren auch Meßmethoden der Arbeitsgruppen hilfreich, denen im
Rahmen von Zusammenarbeiten Proben u¨bergeben wurden, allen voran die in der
Arbeitsgruppe um Prof. Loidl praktizierte ESR, die die reine Spinsuszeptibilita¨t mißt
und u.U. das Signal einer Fremdphase von dem der Probe unterschieden kann, im
Gegensatz zur Messung des gesamten magnetischen Moments im SQUID-Magneto-
meter.
2.2.1 Experimentelles
Im folgenden werden die experimentellen Voraussetzungen der eingesetzten Pra¨pa-
rationsverfahren, der Methoden zur U¨berpru¨fung der Qualita¨t der Proben, sowie
auch fu¨r daru¨ber hinausgehende Messungen der physikalischen Eigenschaften wie
Thermokraft, elektrischer Widerstand und magnetische Suszeptibilita¨t unter Druck
vorgestellt.
Probenpra¨paration
Die Ausgangssubstanzen (hauptsa¨chlich Oxidpulver, ggf. Carbonate) wurden hoch-
rein von verschiedenen Herstellern bezogen, oder, falls kommerziell nicht erha¨ltlich,
aus verfu¨gbaren Verbindungen synthetisiert. Danach wurden die Pulver sto¨chiome-
trisch eingewogen und mechanisch im Achatmo¨rser vermischt, anschließend zu Ta-
bletten oder zu quaderfo¨rmigen Sta¨ben gepreßt und dann in Quarzampullen ein-
gebracht. Im Falle der Zu¨chtung von Einkristallen aus der Schmelze wurden die
Preßlinge dazu in Platinschiffchen der Abmessungen 9 × 9 × 60 mm3 plaziert. Die
Verwendung von Preßlingen wurde dabei einer losen Schu¨ttung des Pulvers vorge-
zogen, weil erstens durch die Kompaktierung ein ho¨herer Fu¨llgrad erreicht werden
und zweitens kein Pulver an die Quarzwand gelangen kann, die sonst heftig mit dem
enthaltenen Natrium reagieren wu¨rde. Auch bei der Pra¨paration von Polykristallen
wurden die Preßlinge meist in Platinfolie oder -schiffchen plaziert, um eine Reaktion
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mit der Ampullenwand zu vermeiden.
Sollte der Versuch unter dem Sauerstoffpartialdruck stattfinden, der sich entspre-
chend der Einwaage und der eingeregelten Temperatur einstellt, so wurde die Pro-
benampulle an einem Pumpstand mit einer Turbomolekularpumpe bis auf einen
Druck von etwa pges ≈ 10−5 mbar evakuiert und dort mit Hilfe eines H2/O2-Brenners
gasdicht zugeschmolzen. Andernfalls wurde die Ampulle offen in ein gro¨ßeres Quarz-
rohr gelegt, das dem Schutz des Ofens dient, falls die Probenampulle brechen sollte.
Zudem kann dessen offenes Ende mit einem Flansch versehen werden, was ein Eva-
kuieren des gesamten Probenraumes ermo¨glicht. Dafu¨r wurde eine Diffusionspumpe
verwendet mit der ein Enddruck von ungefa¨hr pges ≈ 10−4 mbar permanent u¨ber
der Probe erreicht werden konnte. Fu¨r Versuche an Luft wurde das offene Quarzroh-
rende mit einem Verschluß versehen, der zwar Luftaustausch zula¨ßt, aber sto¨rende
konvektionsbedingte Luftstro¨mungen abschwa¨cht.
Zur Durchfu¨hrung der Reaktion, bzw. des Schmelzversuches, standen mehrere
kommerziell erworbene horizontale Rohro¨fen zur Verfu¨gung (Abb. 2.27). Diese be-
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Abbildung 2.27: Skizze eines horizontalen Rohrofens mit nur einer Heizzone.
stehen in der einfachsten Ausfu¨hrung aus einem mit Widerstandsdraht umwickelten
Keramikrohr (Al2O3-Sinterkeramik, Korund), das nach außen von einem Metall-
mantel umschlossen ist. Zwischen dem Keramikrohr und dem Metallmantel befindet
sich Steinwolle zur Isolation. Die Temperaturregelung erfolgt u¨ber ein Steuergera¨t,
an dem ein Thermoelement angeschlossen ist, das sich in Rohrmitte an der Außen-
wand des Rohres befindet. Zur U¨berpru¨fung der Temperatur am Probenort wurde
vor Versuchsbeginn die Temperaturverteilung im Ofeninneren mittels eines exter-
nen Ni/Ni-Cr-Thermoelements manuell nachgemessen. Außer den eben geschilder-
ten O¨fen mit nur einer Heizzone wurden auch welche mit zehn Zonen verwendet,
bei denen jede Zone separat geregelt werden kann, wodurch sich speziell angepaßte
Temperaturprofile einstellen lassen.
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Desweiteren kam auch ein vertikaler Graphitofen zum Einsatz, speziell fu¨r die
Einkristallzucht aus der Schmelze in stark reduzierender Atmospha¨re. Die experi-
mentelle Anordnung dazu ist in Abbildung 2.28 dargestellt:
Der Ofen besteht aus einem zylin-
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3  Thermoelement
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Abbildung 2.28: Skizze des vertikalen
Graphitofens.
drischen Vakuumbeha¨lter aus doppel-
wandigem Stahl. Durch dieses Metallge-
ha¨use wird Ku¨hlwasser geleitet. Zusa¨tz-
lich ist die innere Ofenwand mit Isolati-
onsmaterial (Graphitfasermodule) aus-
gekleidet um sie vor der Wa¨rmestrah-
lung der Heizwendel zu schu¨tzen. Durch
den Mantel sind zwei Stromdurchfu¨h-
rungen montiert. Das Heizelement ist
aus hochreinem Graphit gedreht, ma¨an-
derfo¨rmig gefra¨st und bildet somit eine
zylinderfo¨rmige Heizzone mit Ho¨he h ≈
150 mm und Durchmesser ∅ ≈ 60 mm.
Geregelt wird auf ein Thermoelement,
das zentrisch von unten durch das Ge-
ha¨use vakuumdicht durchgefu¨hrt wird
und im Heizraum bis unter den Tiegel
reicht. Durch diese Anordnung registriert das Thermoelement, das in nur geringem
thermischen Kontakt zur Probe steht, meist eine tiefere Temperatur als die der
Schmelze (oder zumindest deren Oberfla¨che), weil die Heizleistung von oben per
Wa¨rmestrahlung erfolgt und das Thermoelement von dem Tiegel abgeschattet wird.
Dieser Umstand, daß die Regeltemperatur nicht genau der der Probe entspricht,
stellte fu¨r die Kristallzucht aus der Schmelze keinen großen Nachteil dar, weil auf
den zentrisch im Deckel durchgefu¨hrten Flansch ein Sichtfenster angebracht wurde,
durch das optisch verfolgt werden konnte, ab welcher Regeltemperatur die Probe
aufzuschmelzen begann. Beschickt wird der Ofen von oben durch den aufklappbaren
und wieder vakuumdicht verschließbaren Deckel. Fu¨r Schmelzversuche wurden SIG-
RADUR6-Tiegel verwendet, die mit Abmessungen von h ≈ 15 mm und Durchmesser
∅ ≈ 25 mm ein gro¨ßeres Volumen fu¨r die Schmelze bieten als die Platinschiffchen,
die bei den horizontalen Rohro¨fen beno¨tigt werden. Der Ofen wurde unter Vakuum
betrieben um eine Zersto¨rung des Graphitheizelementes durch Oxidation zu vermei-
den. Als Pumpe wurde wie im Falle der Kristallzucht unter reduzierender Atmo-
spha¨re im Quarzrohr eine Diffusionspumpe verwendet. Allerdings ist im Vergleich
dazu im Graphitofen von einer sta¨rkeren Reduktionswirkung auszugehen, weil die
Pumpstrecke hierbei ku¨rzer und deren Querschnitt gro¨ßer ist, was zu einer ho¨heren
Pumpleistung fu¨hrt. Weil der Graphitofen auch noch eine ho¨here Dichtigkeit als ein
mit Flansch versehenes Quarzrohr aufweist, ist der darin erreichbare Enddruck mit
pges ≈ 10−5 mbar um etwa eine Gro¨ßenordnung geringer als im Quarzrohr. Daru¨ber
hinaus wird im Graphitofen der Sauerstoffpartialdruck noch sta¨rker abgesenkt, weil
6SIGRADUR ist ein glasartiger Kohlenstoff mit keramischen Werkstoffeigenschaften
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das Graphit bei hohen Temperaturen wie eine zusa¨tzliche Pumpe fu¨r O2 wirkt.
Die Sintertemperaturen fu¨r die dargestellten Polykristalle wurden typischerweise
zwischen 500◦C und 600◦C gewa¨hlt, um unterhalb sowohl der Schmelz- oder Zer-
setzungstemperatur des gewu¨nschten Produkts als auch der Schmelztemperatur der
Ausgangsmaterialien zu bleiben. Typische Starttemperaturen fu¨r Schmelzversuche
lagen zwischen 700◦C und 800◦C, von denen an dann mit Raten zwischen 1-5◦C/h
durch den Erstarrungspunkt abgeku¨hlt wurde, was Zu¨chtungsdauern von ein bis
zwei Wochen erfordert. Der Zeitraum fu¨r die diffusionsbestimmte Festko¨rperreakti-
on wurde wegen der relativ niedrigen Temperaturen im Bereich von einigen Tagen
angesetzt. Ab dann wird eine weitere Homogenisierung besser durch eine erneute
mechanische Durchmischung erreicht (Wiederholung des Pra¨parationsschrittes), als
durch eine la¨ngere Temperzeit.
Detaillierte Angaben zu Bezugsquellen der Ausgangssubstanzen und Quarzmate-
rialien, sowie deren Reinheit, zu den einzelnen Pra¨parationsschritten, zur Art der
verwendeten O¨fen und deren Hersteller sind in [Obermeier96] nachzulesen.
Charakterisierung
Zur Untersuchung der poly- oder einkristallinen Proben bezu¨glich ihrer Zusammen-
setzung, Einkristallinita¨t und der Bestimmung ihrer Gitterparameter standen an
ro¨ntgenographischen Methoden die Pulverdiffraktometrie und das Laue-Verfahren
bei Raumtemperatur zur Verfu¨gung.
Fu¨r die Pulverdiffraktometrie wurden die Proben per Hand im Mo¨rser zermahlen
und auf eine Glasunterlage aufgebracht. Bei manchen Proben wurde als interner
Eichstandard Si-Pulver dazugemischt. Im verwendeten Diffraktometer SIEMENS
D5000 werden die Streureflexe einer mit Cu-Kα-Strahlung (λ = 1.5406A˚) beleuchte-
ten Probe unter variierenden Einstrahlwinkeln θ in Bragg-Brentano-Geometrie mit
einem Za¨hlrohr detektiert. Da das Beugungsdiagramm fu¨r jede Substanz charakte-
ristisch ist, kann die Identifizierung der Phasen in der Probe durch Vergleich mit
vorhandenen Ro¨ntgendatenbesta¨nden erfolgen. Sind keine Kristallstrukturdaten ei-
ner Phase bekannt, so ist man auf das sog. Powder Diffraction File (PDF) einer
Substanz angewiesen, welches die dhkl-Werte und die dazugeho¨rigen Intensita¨ten
beinhaltet. Die PDFs werden vom Joint Committee on Powder Diffraction Stan-
dards (JCPDS) gesammelt und sind tabellarisch in Buchform oder auch elektronisch
verfu¨gbar [JCPDS]. Der Vergleich beschra¨nkt sich dann auf das U¨bereinanderlegen
des gemessenen Beugungsdiagramms mit dem Muster des PDFs. Liegen dagegen
sa¨mtliche Strukturdaten wie Gitterkonstanten, Symmetrie und Atompositionen vor,
so kann das zugeho¨rige Beugungsdiagramm berechnet und durch Variation der Pa-
rameter nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate an das gemessene angepaßt
werden. Dafu¨r wurde das Programm ”PowderCell” eingesetzt [Kraus99]. Die verfei-
nerbaren Parameter sind in erster Linie die Gitterkonstanten unter Beru¨cksichtigung
zusa¨tzlicher Parameter von Proben- und Pra¨parationseffekten (es werden z. B. in ge-
wissem Umfang Textureffekte beru¨cksichtigt) und globalen, gera¨tespezifischen Ge-
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gebenheiten. Aus der Lage der Strukturreflexe werden mittels der Bragg-Gleichung
die Gitterkonstanten des Kristalls berechnet.
Leider verfu¨gt ”PowderCell” nur u¨ber symmetrische Profilfunktionen, die bloß
einen Teil aller Ursachen fu¨r die Verbreiterung der Ro¨ntgenpeaks modellieren ko¨n-
nen (Kristallitgro¨ße, Verspannungen, Blendeno¨ffnung), nicht aber die Einflu¨sse, die
zu einer Asymmetrie der besonders bei kleinen Beugungswinkeln gemessenen Reflex-
profile fu¨hren, wie z. B. die axiale Divergenz des Ro¨ntgenstrahls oder die Flachheit
und die Ausdehnung des Ro¨ntgenpra¨parats, das den Fokussierkreis des Goniometers
nur tangiert, sich aber nicht mit derselben Kru¨mmung anschmiegt. Dadurch erha¨lt
man bei der Strukturverfeinerung zwar nicht so kleine R(esidual)-Werte wie mit
komplexeren Rietveld-Programmen, und die Differenzdarstellung zwischen gemesse-
nen und berechneten Intensita¨ten schmiegt sich im Bereich asymmetrischer Peaks
nicht sehr gut an die Nullinie an, wie in Abbildung 2.29 gezeigt. Aber die derart mit
28
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Differenz
Abbildung 2.29: Silizium-(111)-Ro¨ntgenpeak. Das verwendete Simulationspro-
gramm beru¨cksichtigt nicht die hauptsa¨chlich durch das Gera¨t verursachte Asym-
metrie.
”PowderCell” ermittelten Peakpositionen stimmten im Rahmen der Pra¨zision der
Ro¨ntgenanlage mit den Positionen u¨berein, die auch von der zum SIEMENS-Gera¨t
zugeho¨rigen Software per Analyse der Ableitungen der Peakprofile berechnet und
ausgegeben wurden. Die relative Genauigkeit der so bestimmten Gitterkonstanten
liegt bei etwa 0.05%.
Laue-Aufnahmen von Einkristallen wurden mit einem PW1830-Ro¨ntgengenerator
und einer darauf aufgesetzten Laue-Kamera der Firma PHILIPS in Ru¨ckstreugeo-
metrie angefertigt. Sie dienten zum einen zur Einscha¨tzung der Qualita¨t der Kristalle
(Einkristallinita¨t ↔ Verzwillingung) und zum anderen zur Bestimmung der Orien-
tierung eines Kristalls. Dazu wurde im Computerprogramm ”LaueX” [Soyer96], das
Laue-Diagramme entsprechend eingestellter Geometrien simuliert, solange die vor-
zugebende Orientierung variiert, bis das daraus errechnete Beugungsmuster mit dem
aufgenommenen Laue-Bild zur Deckung gebracht werden konnte.
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Die in dieser Arbeit vorgestellten Messungen der magnetischen Suszeptibilita¨t in
Abha¨ngigkeit von der Temperatur (maximaler Bereich: 2 K bis 400 K) und unter
Normaldruck erfolgten in einem SQUID-Magnetometer (Superconducting Quantum
Interference Device) MPMS7 der Firma Quantum-Design, in dem die statische Ma-
gnetisierung M bei konstanten angelegten Feldern gemessen wird. Die Flußdichte
wurde mo¨glichst klein gehalten (typischerweise zwischen 100 G und 1000 G), so daß
das Magnetfeld nur eine geringe Sto¨rung des Systems darstellt (zumindest fu¨r die
hier untersuchten Proben) und man von einem linearen Zusammenhang zwischen
Magnetisierung M und a¨ußerem Feld B ausgehen kann: M ∼ χDCB, wonach dann
die statische Suszeptibilita¨t χDC als Quotient aus der gemessenen Magnetisierung
und dem angelegten Feld berechnet wurde. Magnetisierungsmessungen als Funktion
des Magnetfeldes bei fester Temperatur konnten mit diesem Gera¨t bis zu 70 kG
durchgefu¨hrt werden.
Messungen der Wechselfeld-Suszeptibilita¨t χAC wurden in einer selbstgebauten
Mutual Inductance Bridge (MIB) ausgefu¨hrt [Ciesla02]. Dabei handelt es sich um
eine mit Wechselstrom betriebene Prima¨rspule (Erregerspule), die koaxial um eine
Sekunda¨rspule (Aufnehmerspule) gewickelt ist. Die Sekunda¨rspule wiederum besteht
aus einem astatisch gewickelten Spulenpaar (Proben- und Referenzspule), so daß sich
die vom magnetischen Wechselfeld der Prima¨rspule in beiden Ha¨lften induzierten
Spannungen idealerweise gerade aufheben. Bringt man in eine Ha¨lfte der Sekunda¨r-
spule eine Probe, so wird sie vom Wechselfeld der Prima¨rspule magnetisiert und
induziert ihrerseits in die Sekunda¨rspule eine Spannung, die mittels Lock-In-Tech-
nik detektiert wurde. Das zum Erregerstrom um 90◦phasenverschobene Signal ist
dann proportional zur Amplitude I0 des Erregerstroms, zu seiner Frequenz ω und
zur Ableitung der Magnetisierung der Probe nach dem Magnetfeld ∂M
∂B
=: χAC , was
der Definition der magnetischen Suszeptibilita¨t entspricht. Die Frequenz des Erre-
gerstroms wurde typischerweise zu 1 kHz und seine Amplitude zu 1 mA gewa¨hlt,
was in der realisierten Spulengeometrie eine Amplitude des Erregerfeldes von etwa
1 G bewirkte.
Die MIB besitzt eine um Gro¨ßenordnungen geringere Empfindlichkeit und wegen
des unvermeidlichen Untergrundsignals, das hauptsa¨chlich auf der nicht perfekten
Kompensation der Sekunda¨rspule beruht, auch eine wesentlich geringere Auflo¨sung
als ein SQUID-Magnetometer. Ihr Vorteil dagegen ist, daß man sie so klein kon-
struieren kann (hier: l ≈ 12 mm, ∅außen < 4 mm, ∅innen = 2 mm), daß sie in
der vorhandenen Druckzelle (s. u.) Platz findet und man dadurch die magnetische
Suszeptibilita¨t χAC druckabha¨ngig bis zu 2 GPa messen kann.
Vorbereitend zur Bestimmung des spezifischen elektrischen Widerstands wurden
die Proben in Sta¨bchenform gesa¨gt und/oder geschliffen. Dies dient zum einen einer
mo¨glichst guten Abscha¨tzung des Geometriefaktors, zum anderen der Minimierung
des Kontaktwiderstands der Probe zu den metallischen Zuleitungen. Die Wider-
standsmessung selbst erfolgte im Falle der bei hohen Temperaturen in b-Richtung
metallischen β-Bronze in Vierpunkt-Kontaktierung mit einer DC-Methode (mit Um-
polen zur Eliminierung von Offsetspannungen). Die den Proben aufgepra¨gte Strom-
sta¨rke betrug typischerweise 100 µA.
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Besondere Sorgfalt wurde auf die Kontaktierung verwendet um die Probleme bei
Messungen stark anisotroper Leitfa¨higkeiten niedrigdimensionaler Systeme zu be-
wa¨ltigen und mo¨glichst nur den Widerstand in b-Richtung zu erfassen, ohne sto¨ren-
de (hochohmige) Anteile aus Richtungen senkrecht dazu [Ciesla02]. Dazu wurden
auf eine Fla¨che eines sta¨bchenfo¨rmigen Kristalls entlang der b-Richtung vier Gold-
kontakte ”strichfo¨rmig” senkrecht zu b aufgedampft und darauf jeweils 40 µm-dicke
Platindra¨htchen mit Silberepoxid fixiert (s. Abb. 2.30). ”Strichfo¨rmig”soll im Gegen-
Abbildung 2.30: Vierpunkt-Kontaktierung eines β-Na1/3V2O5-Einkristalls.
satz zu ”punktfo¨rmig” ausdru¨cken, daß Kontakte angestrebt wurden, die sich u¨ber
die gesamte Breite der Fla¨che erstrecken sollten.
Wenn der Widerstand der Probe gegenu¨ber dem Innenwiderstand des Voltme-
ters nicht mehr zu vernachla¨ssigen ist (bei der β-Bronze jenseits des Metall-Isolator-
U¨bergangs, bei den anderen Natriumvanadaten schon wenig unterhalb Raumtem-
peratur), dann wird die Vierpunkt-Messung verfa¨lscht. Man geht deshalb zu ei-
ner Zweipunkt-Methode u¨ber (ebenfalls mit Umpolen), zumal dann die Zuleitungs-
und Kontaktwidersta¨nde im Vergleich zum Probenwiderstand vernachla¨ssigbar klein
sind. Der Zweipunkt-Widerstand wurde ermittelt, indem eine konstante Spannung
angelegt (typischerweise zwischen 1 V und 10 V) und dann der durch die Probe
fließende Strom gemessen wurde. Verwendet man dazu einfach abgeschirmte Leitun-
gen, so stellen sich bei weiterer Zunahme des Probenwiderstands Probleme durch
Leckstro¨me und parasita¨re Kapazita¨ten ein, die anhand von Abbildung 2.31a) er-
la¨utert werden.
Wenn der Probenwiderstand nicht mehr sehr klein ist gegenu¨ber dem Isolationswi-
derstand Riso des Meßaufbaus (typischerweise 10
12-1015 Ω), so fließt nicht mehr der
gesamte mit dem Amperemeter gemessene Strom I durch die Probe, sondern auch
u¨ber die Isolation o. a¨. ”Lecks” zur Erde ab, was den (per Ohmschen Gesetz) berech-
neten Widerstandswert der Probe verfa¨lscht. Zudem muß die Kapazita¨t Ciso, die die
Zuleitung gegenu¨ber der Abschirmung (Erde) bildet, u¨ber den Probenwiderstand
aufgeladen werden. Da fu¨r jeden Meßpunkt einmal umgepolt wird (zur Eliminierung
von Offsetspannungen), kann die Einstellzeit, die abgewartet werden muß, bis sich
ein stationa¨rer Strom eingestellt hat, untragbar lange werden. So betra¨gt die Zeit-
konstante τ = RCiso beispielsweise bei einem Widerstand von R = 1 TΩ und einer
fu¨r elektrische Leitungen typischen Kapazita¨t von Ciso = 100 pF bereits τ = 100 s,
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Abbildung 2.31: Prinzipieller Aufbau einer Zweipunkt-Widerstandsmessung: a) mit
einfach abgeschirmten Leitungen und b) mit Triax-Verkabelung, wobei die mittlere
Abschirmung mit dem hohen Potential mitgefu¨hrt wird.
wobei noch 4-5 Zeitkonstanten abgewartet werden mu¨ssen, bis die Stromsta¨rke 99%
des Endwertes erreicht hat.
Zur Vermeidung dieser Probleme wurde der fu¨r die temperaturabha¨ngigen Mes-
sungen verwendete Kryostat mit einer ununterbrochenen triaxialen Leitungsfu¨hrung
bis zum Probenort versehen. Zusa¨tzlich wurde ein spezieller Probenhalter fu¨r die-
se Art von Zweipunkt-Messungen bis zu ho¨chsten Widersta¨nden konstruiert (im
folgenden Hochohm-Probenhalter genannt), der es u. a. ermo¨glicht, daß die Triax-
verkabelung erst direkt an der Probe endet. Als Spannungsquelle und Amperemeter
wurde ein KEITHLEY-6517A-Elektrometer benutzt, das außerdem in der Lage ist,
die mittlere Abschirmung der Triaxleitung u¨ber einen ×1-Versta¨rker auf der an der
Probe angelegten Spannung mitzufu¨hren (typischerweise zwischen 1 V und 10 V), s.
Abbildung 2.31b). Da jetzt keine Potentialdifferenz zwischen dem zur Probe fu¨hren-
den Innenleiter und der mittleren Abschirmung des Triaxkabels besteht, fließt kein
Strom mehr u¨ber Riso ab, der gesamte mit dem Amperemeter gemessenen Strom
I fließt durch die Probe, deren Widerstand nun zuverla¨ssig bestimmt werden kann.
Der Leckstrom von der mittleren Abschirmung zur a¨ußeren Abschirmung (Erdung)
u¨ber RE wird vom ×1-Versta¨rker geliefert. Außerdem verringert sich die Einstell-
zeit erheblich, weil die Kapazita¨t Ciso im Idealfall gar nicht mehr aufgeladen werden
muß (wegen der bis zur Probe durchgehenden Triaxverkabelung und der Poten-
tialmitfu¨hrung), zumindest aber drastisch reduziert wird. Mit diesem Aufbau sind
Widerstandsmessungen bis zu 1014 Ω mo¨glich. Bei einem derart hohen Widerstand
sind in diesem Aufbau etwa 30 s fu¨r das Erreichen eines stabilen Stromsta¨rkewertes
no¨tig, was auf eine Zeitkonstante von ungefa¨hr τ = 7 s schließen la¨ßt, woraus man
die aufzuladende Kapazita¨t als kleiner 0.1 pF abscha¨tzen kann.
Der eigens konstruierte Hochohm-Probenhalter besteht aus einem Kupferstu¨ck,
das einen elektrischen Pol der Probenkontaktierung darstellt, auf Erdpotential liegt
und an den temperaturgeregelten Kupferblock des Kryostaten fest angeschraubt
wird um eine gute thermische Ankopplung zu gewa¨hrleisten. Auf dem Probenhalter
befindet sich ein federnder CuBe-Streifen, der, u¨ber eine Stellschraube dosiert, den
zweiten elektrischen Pol, der auf dem hohen Potential der Spannungsquelle liegt,
sanft auf die Probe dru¨ckt. Zwischen diesem Pol und dem CuBe-Streifen befindet
sich, jeweils durch Kaptonfolie elektrisch isoliert, ein Kupferpla¨ttchen, das mit der
mittleren Abschirmung des Triaxkabels verbunden ist und diesen zweiten mit der
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Probe verbundenen Pol fla¨chig u¨berdeckt. Somit ist der Kontakt, der auf hohem
Potential liegt, bis zur Probe vom mitgefu¨hrten Potential umgeben und wird dadurch
vom Erdpotential abgeschirmt.
Die sta¨bchenfo¨rmigen Proben werden an den Stirnseiten mit Leitsilber bedeckt
und mittels der Stellschraube und des CuBe-Streifens im Probenhalter festgeklemmt,
wodurch ein guter thermischer und elektrischer Kontakt bewerkstelligt wird. Zur
U¨berpru¨fung, daß damit Ohmsche Kontakte realisiert wurden und nicht etwa gleich-
richtende Schottky-Kontakte, wie sie bei Metall-Halbleiter-Kontakten durchaus auf-
treten ko¨nnen, wurden U–I-Kennlinien aufgenommen, sowohl bei Raumtemperatur
als auch bei tiefen Temperaturen. Diese waren linear bis zu Spannungen, ab de-
nen die Heizleistung P = U2/R zu einer Eigenerwa¨rmung fu¨hrte, die nicht mehr
ausreichend abgefu¨hrt werden konnte.
Die Messungen der Thermokraft erfolgten mittels eines in Analogie zu Wider-
standsmessungen als Zweipunkt-Methode mit Umpolen zu bezeichnenden Verfah-
rens. Dabei wurde die Probe zwischen zwei Kupfersta¨be eingespannt, u¨ber die sowohl
der Wa¨rmestrom fließt als auch die Thermospannung abgegriffen wird. Auf jeden
Kupferstab ist ein Widerstandsheizdraht gewickelt. Es wird abwechselnd eine Kup-
ferzuleitung beheizt um der Probe einen Wa¨rmestrom aufzupra¨gen, der beim Heizer-
wechsel umgepolt wird. Die zur Bestimmung der Temperaturdifferenz verwendeten
Thermoelemente, die sich idealerweise mo¨glichst genau an den beiden Kontaktstellen
zwischen Kupfer und Probe befinden sollten, sind aus technischen Gru¨nden jedoch
jeweils auf der Kupferseite der Kontakte angebracht. Mit der gewa¨hlten Heizleistung
stellte sich bei den untersuchten Natriumvanadiumbronzen eine Temperaturdifferenz
von typischerweise 0.1-0.3 K ein.
Zu der aus dem Quotienten ∆U/∆T gewonnenen Differenzthermokraft (SProbe −
SZuleitung) muß noch die aus Eichmessungen ermittelte Thermokraft der Zuleitungen
(im wesentlichen SCu) addiert werden, die aber im Vergleich zur Thermokraft der
untersuchten Natriumvanadate (> 100 µV/K) kaum einen Prozentanteil ausmacht
und damit kleiner ist als die Unsicherheit, die durch den Fehler in der Bestimmung
der Temperatur- und Spannungsdifferenz hervorgerufen wird, und zu etwas weniger
als 10% abgescha¨tzt wird.
Messungen bei tiefen Temperaturen waren nur mo¨glich, solange die Probe noch
nicht zu stark isolierend war, weil sonst Aufladungseffekte zunehmend sto¨renden
Einfluß auf die Spannungsmessung gewinnen, die vermutlich auf Leckstro¨me aus
dem Eingang des Voltmeters zuru¨ckzufu¨hren sind.
Eine genauere Beschreibung des experimentellen Aufbaus zur Messung der Ther-
mokraft ist in [Gerstmeier97] nachzulesen.
Fu¨r temperaturabha¨ngige Messungen wurde ein Kryostat eingesetzt, der im Rah-
men einer Diplomarbeit konstruiert und von der feinmechanischen Werkstatt gebaut
wurde [Gerstmeier97]. Er ist sowohl mit flu¨ssigem Stickstoff als auch mit flu¨ssigem
Helium als Ku¨hlmittel einsetzbar und zeigt u¨ber einen großen Temperaturbereich
(1.6 K < T < 380 K) ein gutes Regelverhalten. Die Thermometrie erfolgt mit einem
RhFe-Widerstandsthermometer. Im evakuierten Probenraum, der auch genu¨gend
Platz fu¨r den Einbau von Druckzellen bietet, befindet sich ein temperaturgeregelter
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Kupferblock, der mit einem M6-Gewinde versehen ist, an dem sa¨mtliche zur Verfu¨-
gung stehenden Standard-Widerstands-, Hochohm- und Thermokraft-Probenhalter
oder Druckzellen angeschraubt werden ko¨nnen.
Messungen unter Druck
Durch das Anlegen von a¨ußerem Druck werden in erster Linie die Gitterparame-
ter des zu untersuchenden Kristalls vera¨ndert, was sich bei den hier vorgestellten
niedrigdimensionalen Systemen vornehmlich auf die Gro¨ße der Anisotropie auswirkt.
Im Gegensatz zur chemischen Dotierung oder Substitution, die ebenfalls die Gitter-
parameter beeinflußt (”chemischer” oder ”innerer” Druck), aber zusa¨tzlich noch die
Ladungstra¨gerdichte, die Bandfu¨llung und die Sto¨rstellenkonzentration a¨ndert, kann
der a¨ußere Druck an ein und derselben Probe angelegt und zudem kontinuierlich va-
riiert werden. Von einer A¨nderung der Gitterparameter erwartet man eine damit
einhergehende A¨nderung der Wechselwirkungen zwischen den niedrigdimensionalen
Strukturelementen (Ketten, Leitern, Schichten u. a¨.), aus denen die Systeme aufge-
baut sind, und folglich eine Variation der Anisotropie als Verha¨ltnis der Kopplung
innerhalb dieser Strukturelemente zur Kopplung zwischen ihnen.
Somit bietet die Anwendung a¨ußeren Drucks letztendlich die Mo¨glichkeit die Di-
mensionalita¨t eines Systems abzuwandeln und daraus den Einfluß der Dimensio-
nalita¨t auf die physikalischen Eigenschaften, speziell auf die Phasenu¨berga¨nge, zu
studieren und so Aufschluß u¨ber die zugrundeliegende elektronische Struktur zu er-
langen.
Druckabha¨ngige Messungen wurden in einer Zylinderdruckzelle durchgefu¨hrt, de-
ren Mantel aus einer ausscheidungsgeha¨rteten CuBe-Legierung besteht. Die darin
befindliche 6 mm-Bohrung ist auf einer Seite durch eine CuBe-Schraube verschlos-
sen, die mit einer Dra¨htchendurchfu¨hrung versehen ist, und auf der anderen Seite mit
einem Wolfram-Carbid-Stempel. Die Druckkammer dazwischen beherbergt den ei-
gentlichen Probenhalter, bestehend entweder aus einer CuBe-Fahne zur Befestigung
der Probe fu¨r Widerstandsmessungen, oder einem Spulenpaar fu¨r AC-Suszeptibi-
lita¨tsmessungen. Der Probenhalter ist zur Abdichtung von einer Teflonhu¨lse um-
geben, in der sich ein n-Pentan–Isoamyl-Gemisch (1:1) als Druckmedium befindet,
das bei hohen Dru¨cken und tiefen Temperaturen immer noch quasi-hydrostatische
Bedingungen gewa¨hrleistet. Der Druck im Probenraum wird bei Raumtemperatur
erzeugt, indem mittels einer Hydraulikpresse eine Kraft auf den Wolfram-Carbid-
Stempel ausgeu¨bt wird, und anschließend fixiert, indem mit Hilfe einer Halteschrau-
be der Stempel in seiner Position gehalten wird. Mit dieser Art von Zelle sind Dru¨cke
bis zu 2 GPa mo¨glich.
Die Druckbestimmung erfolgte im Fall der Widerstandsmessungen u¨ber die be-
kannte Druckabha¨ngigkeit des Widerstands eines Manganindrahtes, der zusa¨tzlich
zur jeweiligen Probe mit eingebaut wurde. Beim Einbau der MIB fu¨r AC-Suszeptibi-
lita¨tsmessungen ist nicht mehr genu¨gend Platz fu¨r den zusa¨tzlichen Manganindraht
vorhanden. In diesem Fall wurde die bekannte Druckabha¨ngigkeit des supraleitenden
U¨bergangs eines kleinen Stu¨ckchen Bleis ausgenutzt, das in der Referenzwicklung der
Sekunda¨rspule plaziert wurde.
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Weitere Details, z. B. genaue Bemaßungen, finden sich bzgl. der Druckzelle in
[Baur96, Klimm97, Herz00], und bzgl. der eingesetzten Probenhalter in [Ciesla02].
2.2.2 Darstellung von Polykristallen
Die Herstellung von polykristallinen Proben erfolgte per Festko¨rperreaktion, also
durch Sintern von Pulverproben aus den Oxiden der Ausgangsstoffe, dem ga¨ngig-
sten Verfahren zur Pra¨paration keramischer Materialien. Die Festko¨rperreaktion er-
folgt durch den (langsamen) Stofftransport durch das Material zum Reaktionsort,
der wiederum durch Diffusionsvorga¨nge bestimmt ist. Um nennenswerte Reaktions-
geschwindigkeiten zu erreichen, beno¨tigt man relativ hohe Temperaturen, damit die
an der Reaktion beteiligten Teilchen eine hohe Beweglichkeit im Feststoff erhal-
ten. Außerdem werden die Komponenten, um Diffusionswege kurz zu halten und
um mo¨glichst große Kontaktfla¨chen zu schaffen, in Pulverform gut durchmischt und
zu Tabletten (oder anderen kompakten Ko¨rpern) gepreßt. Die Sto¨chiometrie des
Produkts wird in ausreichender Genauigkeit durch die entsprechende Einwaage der
Ausgangsmaterialien festgelegt.
Im folgenden sind die Reaktionsgleichungen zusammengestellt, nach denen vorge-
gangen wurde:
xNaV O3 + xV O2 + (1− x)V2O5 → β-, α′-NaxV2O5 (2.1)
(evakuiert, 0.22 ≤ x ≤ 1)
oder
xNaV O3 + (1− x
2
)V2O5 → β-NaxV2O5 + x
4
O2 (2.2)
(an Luft, x ≈ 0.33 )
xNaV O3 + (x− 1)V2O3 + (4− 3x)V O2 → η-NaxV2O5 (2.3)
(evakuiert, 1.28 < x < 1.34)
x
2
Na2CO3 +
x
4
V2O3 + (1− x
4
)V2O5 → κ-NaxV2O5 + x
2
CO2 (2.4)
(evakuiert, 1.80 ≤ x ≤ 2)
NaV O3 + V2O5 → NaV3O8 (2.5)
(an Luft)
Im Laufe dieser Arbeit wurden zahlreiche Festko¨rperreaktionen durchgefu¨hrt. Dies
war einerseits durch die Vielzahl der zu untersuchenden unterschiedlichen Verbin-
dungen oder Sto¨chiometrien bedingt, andererseits bedurfte es auch zur Synthese
einer einzelnen Verbindung oftmals mehrerer Versuche bis die Darstellung des ge-
wu¨nschten Produkts durch Variation der Versuchsparameter phasenrein gelang. In
Tabelle 2.4 sind beispielhaft ausgesuchte Proben mit dafu¨r gewa¨hlten Versuchspa-
rametern und die daraus erhaltenen Ergebnisse aufgefu¨hrt.
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Einwaage x / Proben- Temp. Atmospha¨re Dauer Ergebnis (Produkte),
Reaktionsgl. nr. Bemerkung
x = 0.33 / 2.2 818 600◦C Luft 75 h β+NaV3O8 (Spuren)
x = 0.33 / 2.1 800 600◦C evakuiert 120 h β einphasig
x = 0.30 / 2.1 799 600◦C evakuiert 120 h β einphasig
x = 0.90 / 2.1 704 600◦C evakuiert 95 h α′ einphasig
x = 0.95 / 2.1 763 600◦C evakuiert 95 h α′ einphasig
x = 1.00 / 2.1 726 600◦C evakuiert 75 h α′ einphasig
x = 1.29 / 2.3 1098 500◦C evakuiert 120 h η+κ (Spuren)
x = 1.33 / 2.3 936 500◦C evakuiert 95 h η einphasig
x = 1.80 / 2.4 895 600◦C evakuiert 120 h κ+”Belag”
x = 2.00 / 2.4 894 600◦C evakuiert 120 h s. 895+V2O3 (Spuren)
NaV3O8 / 2.5 1232 500
◦C Luft 80 h einphasig
5% Ca in α′ 898 600◦C evakuiert 96 h α′ einphasig
10% Ca in α′ 899 600◦C evakuiert 96 h α′ einphasig
η-936 / aus- 951 700◦C evakuiert 145 h NaV6O11 Kristalle
gelagert ∅< 1mm (+κ)
Tabelle 2.4: Versuchsparameter der Polykristallpra¨paration und erhaltene Produkte.
2.2.3 Zu¨chtung von Einkristallen
Bis auf die Ausnahme des NaV6O11-Kristallwachstums aus der festen polykristalli-
nen Na¨hrphase η-NaxV2O5 (s. Probe 951 in Tabelle 2.4) wurden die in dieser Arbeit
untersuchten Einkristalle aus der Schmelze gezu¨chtet. Bei dieser weit verbreiteten
Zu¨chtungsmethode werden Stoffe, die nicht schon vor dem Erreichen der Schmelz-
temperatur zerfallen oder verdampfen, aufgeschmolzen und anschließend langsam
abgeku¨hlt. Mit zunehmender Unterku¨hlung, d. h. Unterschreitung der Schmelztem-
peratur, werden aus anfa¨nglich geringen Dichteschwankungen in der Schmelze stabile
Keime, an denen sich dann die Kristallisation fortsetzt. Anlegen eines Temperatur-
gradienten innerhalb der Schmelze begu¨nstigt den Beginn der Nukleation in einem
eng begrenzten Bereich, von dem aus dann die Kristalle in den heißeren Bereich
wachsen ko¨nnen. Damit unterbindet man die Entstehung zahlreicher kleiner Krista¨ll-
chen durch spontane Keimbildung in der gesamten Schmelze. Die spontane Keimbil-
dung in einer ungesto¨rten Schmelze bezeichnet man als homogene Keimbildung oder
Ausscheidung. In der Praxis tritt aber ha¨ufig eine heterogene Ausscheidung an Sto¨-
rungen auf (z. B. an der Schmelztiegelwand oder an nichtlo¨slichen Fremdko¨rpern),
wenn die Grenzfla¨chen-Energie zwischen Keim und Sto¨rung kleiner ist als zwischen
Keim und Schmelze, was oft der Fall ist.
Die Kristallzu¨chtung kann aus der reinen (Eigen-)Schmelze erfolgen, wenn die Sub-
stanz kongruent schmilzt. Weiterhin sollte das Schmelzgut fu¨r eine erfolgreiche ex-
perimentelle Umsetzung folgende Eigenschaften aufweisen: niedriger Schmelzpunkt,
hoher Siedepunkt und geringer Dampfdruck, geringe Viskosita¨t, geringe Benetzung
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des Tiegels (damit die Schmelze nicht die Tiegelwand emporkriecht) und Vertra¨g-
lichkeit mit dem Tiegelmaterial.
Selbst wenn einige dieser Voraussetzungen nicht erfu¨llt sind, z. B. wenn die Ver-
bindung bei hohen Temperaturen einen hohen Dampfdruck aufweist, oder wenn sie
inkongruent schmilzt, kann man sich mo¨glicherweise mit der Kristallzu¨chtung aus
Schmelzlo¨sungen behelfen. Bei dieser auch Fluß-Verfahren (oder Flux-Verfahren)
genannten Methode wird die zu kristallisierende Verbindung in einem als Schmelze
vorliegenden Lo¨sungsmittel anderer Zusammensetzung (Flußmittel oder Flux) gelo¨st
und anschließend meist durch Abku¨hlen kristallin ausgeschieden. Bei der sogenann-
ten Selbstfluß-Methode besteht das Flußmittel nur aus den Komponenten des zu
zu¨chtenden Kristalls. Zu den schon oben genannten erwu¨nschten Eigenschaften des
Schmelzgutes sollte das Flußmittel folgenden weiteren Anforderungen genu¨gen: nied-
rigerer Schmelzpunkt als die zu kristallisierende Verbindung, fehlende Mischbarkeit
in der festen Phase (wenn es sich nicht um eine Selbstfluß-Methode handelt) und
Lo¨slichkeit in Mitteln, die den Kristall nicht angreifen.
Die vielen verschiedenen Techniken zur Kristallzu¨chtung aus der Schmelze ko¨nnen
in drei Klassen eingeteilt werden:
• Tiegelfreie Methoden, wie z. B. das Zonenschmelzen (floating-zone-Verfahren),
bei dem ein wahlweise vertikal oder horizontal angeordneter polykristalli-
ner Stab in einer Schicht senkrecht zur Stabachse aufgeschmolzen wird. Die
Schmelze wird durch ihre Oberfla¨chenspannung zwischen den festen Stabtei-
len gehalten. Durch Bewegung der Heizzone (oder des Stabes) wandert die
Schmelzzone den Stab entlang, wobei das Material dahinter einkristallin er-
starrt.
• Ziehen aus der Schmelze, wie z. B. das Czochralski-Verfahren, das technisch
von gro¨ßter Bedeutung ist, da es zur Herstellung von Halbleitern am ha¨ufigsten
angewandt wird. Dabei wird ein Kristallkeim in die Schmelze getaucht und
langsam wieder herausgezogen (oder das Schmelzreservoir abgesenkt), wobei
die Geschwindigkeit gleich der Wachstumsgeschwindigkeit des Kristalls ist.
• Erstarrung in Tiegeln, wobei das Ausgangsmaterial in einem Gefa¨ß (Tiegel,
Schiffchen, Ampulle) aufgeschmolzen und durch anschließendes langsames Ab-
ku¨hlen wieder zur Erstarrung gebracht wird. Der Kristall wa¨chst innerhalb des
Gefa¨ßes.
Bei den tiegelfreien Methoden und dem Ziehen aus der Schmelze spielt die hetero-
gene Keimbildung kaum eine Rolle. Da aber der experimentelle Aufwand ho¨her, die
Regelung und der Wachstumsprozeß sto¨ranfa¨lliger, der komplexe apparative Aufbau
nur auf eine Technik spezialisiert ist und sich nicht alle Stoffe fu¨r diese Methoden
eignen, kommen am ha¨ufigsten konventionelle Tiegelverfahren zum Einsatz. Wegen
der einfacheren Technologie, der Robustheit, der Vielseitigkeit im experimentellen
Aufbau (die verwendeten O¨fen sind auch fu¨r weitere Zwecke wie z. B. Festko¨rperreak-
tion, Tempern und chemischer Transport nutzbar) und weil viele verschiedene Stoffe
aufzuschmelzen waren, wurden auch in dieser Arbeit ausschließlich Tiegelmethoden
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angewandt. Die sto¨renden Einflu¨sse der Tiegelwand (heterogene Keimbildung, im
Kristall induzierte mechanische Spannungen durch unterschiedliche thermische Aus-
dehnung, Haften des Kristalls an der Wand) ko¨nnen vermindert werden, indem man
auf glatte und saubere Tiegelwa¨nde achtet und hinreichend große Tiegel verwendet
um ein gro¨ßeres Schmelzvolumen-zu-Wandfla¨che-Verha¨ltnis zu erreichen.
Es gibt verschiedene Verfahren zur Einkristallzu¨chtung in Tiegeln, die man un-
terscheiden kann nach der Anordnung des Tiegels und Bewegungsrichtung der Er-
starrungsfront (horizontal / vertikal) und nach der Positionierung des Tiegels im
Temperaturfeld: stationa¨r (nur Abku¨hlung) oder beweglich (Bewegung des Tiegels
oder des Heizers).
Zu den vertikalen Verfahren mit beweglichem Tiegel geho¨rt die bekannte Bridg-
man-Methode, bei der der Schmelztiegel (mit einer Spitze) aus einem Ofen vertikal
abgesenkt wird, so daß die Kristallisation in der Tiegelspitze beginnt und sich mit
der Absenkgeschwindigkeit in den Tiegel hinein fortsetzt. Dieses Verfahren kann
aber auch in horizontaler Anordnung durch Bewegung des Tiegels oder des Ofens
realisiert werden. Dazu a¨quivalent ist die in dieser Arbeit angewandte Methode, bei
der ein Platinschiffchen horizontal und stationa¨r in einem Rohrofen plaziert wird,
wie in Abbildung 2.32 skizziert:
Der Schmelztiegel wird in einem Tem-
T
Tm
xE x
t
Abbildung 2.32: Gerichtete Erstarrung
in einem zeitlich abgesenkten Tempera-
turgradienten.
peraturgradienten gT = dT/dx so ange-
ordnet, daß sich zur Zeit t = 0 die ge-
samte Schmelze oberhalb der Schmelz-
temperatur Tm befindet. Mittels der
Ofensteuerung wird eine Temperatur-
rampe rT = dT/dt = const. vorgege-
ben. Am Ort xE, wo die Temperatur
Tm unterschreitet, bildet sich die Erstar-
rungsfront aus und bewegt sich mit der
Geschwindigkeit v = dx/dt = rT/gT
vorwa¨rts.
Die Schmelzversuche im SIGRA-
DUR-Tiegel innerhalb des Graphitofens
erfolgten ebenfalls stationa¨r und unter-
scheiden sich von diesem Verfahren nur
durch die Tiegelform und die vertikale
Anordnung.
Die in der vorliegenden Arbeit eingestellten Temperaturgradienten waren typi-
scherweise ∆T/∆x . 5◦C/cm. Gro¨ßere Werte erwiesen sich fu¨r die angesetzten
Na-V-O-Schmelzen in den la¨nglichen Pt-Schiffchen als nachteilig. Sie fu¨hrten dazu,
daß offensichtlich ein Materialtransport von der heißeren Seite des Schiffchens zur
ku¨hleren stattfand; manchmal so sehr, daß auf der einen Seite der blanke Boden des
Schiffchens sichtbar war, wa¨hrend auf der anderen Seite Material aus dem Schiffchen
gedra¨ngt wurde und dessen Außenwand sowie die Wand der Quarzampulle benetzte.
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der einzelnen Verbindungen
3.1 β-Na1/3V2O5
3.1.1 Einkristallzucht
Gema¨ß dem quasi-bina¨ren V2O5–NaVO3-Phasendiagramm in Abbildung 3.1 ist es
mo¨glich, Kristalle der β-Phase durch kongruentes Erstarren der Eigenschmelze zu
erhalten. So erfolgte auch tatsa¨chlich in den Vero¨ffentlichungen bis zum Zeitpunkt
Abbildung 3.1: V2O5–NaVO3-Phasendiagramm [Volkov75]. Die strich-punktierten
Linien geben lt. Autoren metastabile Gebiete unterschiedlicher Sauerstoffsto¨chiometrie
an.
der Publikation [Yamada99] die Zu¨chtung von β-NaxV2O5-Einkristallen einhellig
durch Erstarren von V2O5–NaVO3-Schmelzen an Luft, mit Einwaageverha¨ltnissen
gema¨ß Reaktionsgleichung 2.2. Die darin angestrebten Na-Konzentrationen x reich-
ten von x = 0.20 [Schlenker79] bis x = 0.40 [Chakraverty78]. Der Habitus der Kri-
stalle wurde als nadel- oder pla¨ttchenartig beschrieben, mit Abmessungen zwischen
10× 0.5× 0.1 mm3 und 10× 1.0× 0.5 mm3.
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An in dieser Weise aus der Eigenschmelze gewonnenen Kristallen konnten aller-
dings nie die dem sto¨chiometrischen Na1/3V2O5 zugeschriebenen besonderen Eigen-
schaften [Yamada99] beobachtet werden. Erst die Anwendung der in [Yamada99]
vorgestellten Selbstflußmittel-Methode, mit vorreagierten Ausgangsmaterialien im
abgeschlossenen System, fu¨hrt zum Wachstum von Kristallen mit idealer Dotierung
x = 1/3, die sich durch eine quasi-eindimensionale elektrische Leitfa¨higkeit und
einen Metall-Isolator-U¨bergang auszeichnen.
Yamada et al. schmolzen eine Mischung aus etwas polykristallinem Material der
β-Phase mit sehr viel mehr polykristallinem NaV3O8 (im Phasendiagramm Abb. 3.1
als γ bezeichnet) als Flußmittel (1:30 Gew.%) im Vakuum bei 740◦C auf und ku¨hlten
dann von 700◦C mit einer Rate von 0.5◦C/h auf 600◦C ab. Hinterher wurde das
erstarrte Flußmittel mit verdu¨nnter Salzsa¨ure aufgelo¨st. U¨brig blieben die Kristalle
der β-Phase, die sich wa¨hrend des Prozesses gebildet haben, da sie in Salzsa¨ure
nahezu unlo¨slich sind. Ihre typische Gro¨ße wurde zu 4 × 0.5 × 0.2 mm3 angegeben
[Yamada99].
Die Kristallzu¨chtung der β-Phase im Rahmen dieser Arbeit erfolgte auf verschie-
dene Weisen: aus der Eigenschmelze und auch im Selbstfluß-Verfahren in Anlehnung
an das von Yamada et al. beschriebene, in beiden Fa¨llen sowohl an Luft als auch im
evakuierten abgeschlossenen System.
Bei der Zu¨chtung aus der Eigenschmelze ist wiederum zu unterscheiden, ob das
Schmelzgut zu Beginn aus sto¨chiometrischen Pulvermischungen der Ausgangsmate-
rialien NaVO3 und V2O5 (bzw. NaVO3, VO2 und V2O5) bestand und die β-Phase
erst durch den Schmelzvorgang entsteht (Schmelzsynthese), oder ob bereits vorher
synthetisiertes polykristallines Material der β-Phase aufgeschmolzen wurde.
Die Schmelzsynthese aus NaVO3- und V2O5-Pulvern fu¨hrt sowohl an Luft als
auch im abgeschlossenen System zur Freisetzung von Sauerstoff (s. Reaktionsgl. 2.2),
die das Kristallwachstum beeintra¨chtigt. Die Schmelzsynthese nach Reaktionsglei-
chung 2.1 stellt keine Verbesserung dar, da sich im abgeschlossenen System viele feste
VO2-Partikel ungelo¨st in der Schmelze befinden, die alle bei der Erstarrung Keime
darstellen und polykristallines Wachstum begu¨nstigen. Im anderen Fall, an Luft,
nimmt die Schmelze reversibel Sauerstoff auf und gibt sie beim Erstarren wieder ab,
was man schon visuell beobachten kann und was sich negativ auf das Kristallwachs-
tum auswirkt.
Die (Eigen-)Schmelze eines vorreagierten β-Polykristalls nimmt an Luft ebenfalls
Sauerstoff auf, der dann beim Abku¨hlen das Wachstum sto¨rt, so daß als beste Metho-
de zur Zu¨chtung aus der Eigenschmelze (die aus o. g. Gru¨nden der Schmelzsynthese
vorzuziehen ist) diejenige unter Verwendung von vorreagiertem Material im evaku-
ierten abgeschlossenen System erscheint.
Bei allen Zu¨chtungsversuchen aus der Eigenschmelze wurde das polykristalline
Ausgangspulver kompaktiert, in ein Platinschiffchen gegeben und in eine Quarzam-
pulle gelegt (offen oder evakuiert und verschlossen, je nach gewu¨nschter Atmospha¨-
re), die wiederum in einem Rohrofen in einem schwachen Temperaturgradienten von
typischerweise 2-5◦C/cm plaziert und mehrere Stunden bei etwa 740◦C, also ober-
halb des Schmelzpunktes, gehalten wurde. Dann wurde die Temperatur langsam ab-
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gesenkt. Dabei haben sich Abku¨hlraten zwischen 2-4◦C/h als gu¨nstig erwiesen, eine
kleinere Rate (1◦C/h) fu¨hrte nicht zu gro¨ßeren Kristallen und bei 6◦C/h wuchsen
nur kurze, du¨nne Nadeln. Ab etwa 600◦C wurde der Abku¨hlvorgang beschleunigt,
weil man davon ausgehen kann, daß bei dieser Temperatur die Kristallisation bereits
abgeschlossen ist. Dazu wurde mit u¨blicherweise 10-15◦C/h bis unterhalb 500◦C ab-
geku¨hlt, dann mit verdoppelter Abku¨hlrate bis ungefa¨hr 300◦C. Schließlich wurde
der Ofen abgeschaltet und abgewartet, bis die darin befindliche Probe Raumtempe-
ratur erreicht.
Die erstarrte Masse besteht aus einem relativ kompakten Block aus zusammen-
gebackenen Nadeln und Pla¨ttchen, die u¨berwiegend parallel zueinander mit ihrer
langen Achse in Schiffchenla¨ngsrichtung ausgerichtet sind. Dieses Konglomerat muß
aus dem Platinschiffchen mechanisch herausgestemmt werden, da es stark an der
Tiegelwand haftet. Dann kann man daraus einzelne Kristalle herausbrechen, in den
unterschiedlichsten Gro¨ßen. Die Abmessungen der Kristalle innerhalb einer Charge
sind keineswegs a¨hnlich, sondern variieren u¨ber einen Bereich von einer Gro¨ßenord-
nung. Neben den gro¨ßten Exemplaren, die mehr als zehn Millimeter lang, bis zu
einem Millimeter breit und etwas weniger als einen halben Millimeter dick sein ko¨n-
nen, gibt es auch spitze Nadeln in allen La¨ngen und du¨nne Pla¨ttchen mit Fla¨chen von
einigen Quadratmillimetern. Kristalle mit Abmessungen von etwa 5×0.6×0.3 mm3,
wie in Abbildung 3.2a) gezeigt, sind keine Seltenheit. Die la¨ngste Ausdehnung der
Abbildung 3.2: β-Einkristalle aus Eigenschmelze. a) typischer Einkristall mit spie-
gelnder Oberfla¨che, b) ebenfalls ha¨ufig aufzufindender Repra¨sentant mit rauher Ober-
fla¨che, c) Vergro¨ßerung der stufigen Fla¨che.
Kristalle fa¨llt mit der in Kap. 2.1.2 beschrieben Kettenrichtung entlang der mono-
klinen b-Achse zusammen, die zweitla¨ngste erstreckt sich entlang der a-Achse, so
daß die Pla¨ttchenfla¨chen, auf die man in den Abbildungen 3.2a)-c) blickt, (001)-
Ebenen darstellen, gema¨ß der in Kap. 2.1.2 definierten Achsenbezeichnungen. Die
gla¨nzenden Kristallfla¨chen schimmern schwarz-blau. Die Kristalle sind spro¨de und
brechen leicht. Neben den Kristallen mit spiegelnder Oberfla¨che gibt es auch vie-
le mit rauhen und stufigen Fla¨chen wie in den Abbildungen 3.2b) und c) gezeigt.
Wenn man versucht sie zu spalten, kann es passieren, daß sie nicht der gesamten
La¨nge nach in einer (001)-Ebene aufspalten, sondern daß einzelne kleine Nadeln
oder Pla¨ttchen absplittern, oder daß sie sogar u¨ber die volle La¨nge in Einzelnadeln
zerbrechen. Das legt die Vermutung nahe, daß es sich bei solchen Stu¨cken um (evtl.
mehrfach) verzwillingte Proben handelt, zumal die homogen aussehenden Kristalle
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wie in Abb. 3.2a) meistens gut zu spalten sind.
Zur Zu¨chtung mittels der anderen Methode, des Selbstfluß-Verfahrens, a¨hnlich
dem von Yamada et al. vorgestellten, wurde etwas polykristallines Material der β-
Phase mit sehr viel mehr polykristallinem NaV3O8 als Flußmittel (1:30 Gew.%)
vermischt, kompaktiert und in ein Platinschiffchen gefu¨llt, das dann in eine evaku-
ierte Quarzampulle eingebracht wurde. Diese Ampulle wurde in einem Rohrofen auf
etwa 740◦C erhitzt, also oberhalb sowohl der Schmelztemperatur von Na1/3V2O5
als auch der Schmelz-, bzw. der Zersetzungstemperatur des im Phasendiagramm
Abb. 3.1 als γ bezeichneten NaV3O8. Im Phasendiagramm liegt die Abszisse des
Startpunkts dadurch, daß das Anfangsmaterial u¨berwiegend aus NaV3O8 besteht,
nahezu bei 50 Mol%, wa¨hrend die Ordinate zu 740◦C gewa¨hlt wurde. Dann wurde
langsam abgeku¨hlt, typischerweise mit 0.5-1◦C/h. Sobald die Liquiduslinie erreicht
wird, beginnen sich Kristalle der β-Phase abzuscheiden. Durch weiteres Abku¨hlen
bewegt sich das System entlang der Liquiduslinie, d. h. der Anteil der natriuma¨r-
meren festen β-Phase nimmt zu, wa¨hrend der Anteil der Schmelze abnimmt, die
aber immer natriumreicher wird. Bei etwa 600◦C wird die Probe rasch abgeku¨hlt
um die peritektische Reaktion der Restschmelze mit der bereits abgeschiedenen fe-
sten β-Phase zu hemmen, die lt. Phasendiagramm bei 592◦C einsetzen sollte und
bewirken wu¨rde, daß in den β-Kristallen NaV3O8 entsteht. Die schnelle Abku¨hlung
wurde entweder durch das automatische Abschalten des Ofens oder durch manu-
elles Herausziehen des Quarzrohres nach Erreichen von 600◦C bewerkstelligt. Bei
letzterem Vorgehen kann man direkt beobachten, daß sich bereits Kristalle gebildet
haben, bevor dann die Schmelze unter leichtem Aufscha¨umen erstarrt (vermutlich
Freisetzung gelo¨sten Sauerstoffs).
Hinterher wurde das Schiffchen mitsamt seines Inhalts zum Herauslo¨sen der Kri-
stalle in Salzsa¨ure gelegt. Die Sa¨ure wurde sooft erneuert, bis die bei der Lo¨sung
des NaV3O8 auftretende Braunfa¨rbung des Bades ausblieb, bzw. bis bei der Begut-
achtung der Charge unter dem Lichtmikroskop auf den Kristallen keine Ru¨cksta¨nde
des Flußmittels mehr zu sehen waren, das sich, solange es noch vorhanden ist, durch
seine ro¨tlich-braune Farbe, hervorgerufen von der Sa¨ureeinwirkung, deutlich von den
schwarz-blauen Kristallen abhebt.
Auf den ersten Blick erscheinen die so gewonnenen Kristalle kleiner zu sein als die
aus der Eigenschmelze. Es gibt nur wenige, die knapp zehn Millimeter lang sind. Ty-
pisch sind Abmessungen von 3-4 mm in der La¨nge und 0.1-0.4 mm senkrecht dazu,
wie etwa bei dem Kristall in Abbildung 3.3a). Andererseits muß man sie großteils
nicht extra trennen wie die zusammengesinterten Proben aus der Eigenschmelze,
man erha¨lt schon von vornherein u¨berwiegend einzelne separate Exemplare, von de-
nen viel weniger verzwillingt sind, bzw. deren Grad der Verzwillingung viel geringer
ist als bei den Stu¨cken aus der Eigenschmelze.
Die Gesamtmasse der in einem Zu¨chtungsversuch erhaltenen Kristalle u¨bersteigt
die des zu Beginn eingewogenen β-Pulvers bei weitem, in einem Fall sogar um das
fu¨nffache. Dies belegt, daß es sich nicht einfach um ein pseudobina¨res System han-
delt, in dem die β-Phase in einer NaV3O8-Schmelze gelo¨st und anschließend wieder
ausgeschieden wird, wie von Yamada et al. vermutet. Vielmehr zerfa¨llt die NaV3O8-
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Abbildung 3.3: β-Einkristalle aus Selbstfluß-Verfahren. a) typischer Einkristall mit
spiegelnder Oberfla¨che, b) fu¨r Widerstandsmessungen ausgesuchter sta¨bchenfo¨rmiger
Kristall.
Schmelze, wie im Phasendiagramm Abb. 3.1 abzulesen ist, unterhalb der Liqui-
duslinie in eine feste β-Phase und eine natriumreichere Schmelze, bevor dann die
peritektische Reaktion (β + Schmelze → NaV3O8) einsetzen kann, die allerdings
durch das rasche Abku¨hlen ab einem Zeitpunkt gehemmt wird, an dem es noch eine
große Menge der β-Phase gibt.
Aufgrund der großen Ausbeute an Kristallen und der Vermutung, daß die zugrun-
deliegende hohe Keimbildungsrate sich sto¨rend auf das Wachstum einzelner Kristal-
le auswirken ko¨nnte, wurde auch ein Zu¨chtungsversuch in einer natriumreicheren
Schmelze durchgefu¨hrt (60 Mol% im Phasendiagramm 3.1). Damit sollte bezweckt
werden, daß der nach dem Hebelgesetz zu erwartende Anteil an fester β-Phase vor
der peritektischen Reaktion kleiner sein sollte als bei der ansonsten verwendeten
Schmelze (≈50 Mol%). Dadurch ergab sich aber keine Steigerung in der Gro¨ße oder
Qualita¨t der Kristalle.
Versuche gema¨ß des eben beschriebenen Selbstfluß-Verfahrens wurden auch, an-
statt im abgeschlossenen evakuierten System, im offenen System an Luft durchge-
fu¨hrt. Die dabei erhaltenen Kristalle waren im Bezug auf Habitus und Gro¨ße denen
aus dem evakuierten System vergleichbar.
Desweiteren wurden auch Kristalle, die mittels des Selbstfluß-Verfahrens im abge-
schlossenen System gezu¨chtet wurden, an Luft ausgelagert, bei 500◦C und u¨ber einen
Zeitraum von 24, bzw. 48 Stunden. Unter dem Lichtmikroskop betrachtet waren die
glatten und vormals sauberen Fla¨chen des Kristalls mit zahlreichen kleinen Nadeln
oder Fasern belegt. Diese fa¨rbten sich unter Einwirkung von Salzsa¨ure rot-braun be-
vor sie sich letztlich auflo¨sten, was auf NaV3O8 hindeutet. Daraus ist zu schließen,
daß die β-Phase bei hohen Temperaturen an Luft zur Oxidation unter Bildung und
Ausscheidung von natriumreicherem NaV3O8 neigt, was eine Verringerung des Na-
Gehalts (und damit des V4+/V5+-Verha¨ltnisses) in den Kristallen der β-Phase zur
Folge hat.
In der nachfolgenden Tabelle 3.1 sind die mittels verschiedener Zu¨chtungsmetho-
den erhaltenen Kristalle und die ihnen zugewiesenen Bezeichnungen aufgelistet, die
in den anschließenden Kapiteln zur Unterscheidung verwendet werden. Unter einer
Probenbezeichnung ko¨nnen durchaus Kristalle aus unterschiedlichen Zu¨chtungsver-
suchen zusammengefaßt sein, sofern sie mit derselben Methode dargestellt wurden.
Lediglich die Probenbezeichnungen β6-8 stehen jeweils fu¨r eine einzelne Charge, die
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sich, obwohl unter gleichen Bedingungen gewachsen (Selbstfluß-Verfahren im eva-
kuierten abgeschlossenen System, mo¨glichst identische Versuchsparameter), in ihren
physikalischen Eigenschaften leicht unterscheiden.
Probenbe- Ausgangsmaterial Zu¨chtungsmethode Atmospha¨re
zeichnung
β1 NaVO3, V2O5 Schmelzsynthese, Luft
(x = 1/3) Eigenschmelze
β2 Na1/3V2O5 Eigenschmelze Luft
β3 Na1/3V2O5 Eigenschmelze evakuiert
β4 Na0.34V2O5 Eigenschmelze evakuiert
β5 Na1/3V2O5, NaV3O8 Selbstfluß Luft
(1:30 Gew.%)
β6 Na1/3V2O5, NaV3O8 Selbstfluß evakuiert
(1:30 Gew.%)
β7 Na1/3V2O5, NaV3O8 Selbstfluß evakuiert
(1:30 Gew.%)
β8 Na1/3V2O5, NaV3O8 Selbstfluß evakuiert
(1:30 Gew.%)
β9 Einkristalle von β7 ausgelagert (500◦C) Luft
Tabelle 3.1: Probenbezeichnungen der β-Einkristalle entsprechend der Methode ihrer
Zu¨chtung, bzw. auch Bezeichnungen einzelner Chargen gleicher Zu¨chtungsbedingun-
gen (β6-8), s. Text.
3.1.2 Charakterisierung
Ro¨ntgendiffraktion
Stellvertretend fu¨r Einkristalle mit spiegelnden Oberfla¨chen, wie sie fu¨r weitere Mes-
sungen ausgewa¨hlt wurden, zeigt Abbildung 3.4a) ein Laue-Bild mit scharfen Refle-
xen. Proben mit rauher Oberfla¨che, wie etwa die in Abb. 3.2b) und c) gezeigten, die
vermehrt in der Ausbeute von Zu¨chtungsversuchen aus der Eigenschmelze zu finden
sind, lieferten dagegen Bilder mit diffuseren Reflexen. In Abbildung 3.4b) sind zwei
Hauptreflexe eines solch verschwommenen Bildes vergro¨ßert dargestellt, die von wei-
teren, schwa¨cheren Reflexen umgeben sind. Es handelt sich bei derartigen Proben
also nicht um Einkristalle, sondern um ein Konglomerat mehrerer Kristalle, die na-
hezu gleich ausgerichtet sind. Aus dem Abstand der Reflexe und der Distanz der
Probe zur Kamera la¨ßt sich eine Fehlorientierung von etwa 1◦ abscha¨tzen.
Die Abbildung 3.5 beinhaltet ein Ro¨ntgendiffraktogramm gepulverter Einkristalle,
die aus der Eigenschmelze unter Luftausschluß gezu¨chtet wurden, wobei ein geringer
Na-U¨berschuß (x = 0.34) eingewogen wurde (Probe β4). Dem Intensita¨tsprofil sind
Referenzlinien der β-Bronze (PDF 24-1155, nominell NaV6O15) und von NaV3O8
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Abbildung 3.4: Laue-Aufnahmen an β-Einkristallen. a) typischer Einkristall mit
spiegelnder Oberfla¨che, b) einzelne Laue-Reflexe einer Probe mit rauher Oberfla¨che.
(PDF 35-0436) [JCPDS] unterlegt, von dem es leider keine Strukturdaten gibt, die
als Grundlage fu¨r eine Berechnung des Beugungsdiagramms dienen ko¨nnten. Der
Peak bei ungefa¨hr 2Θ = 12.8◦ eignet sich am ehesten dazu eine Aussage zu treffen,
ob die Probe NaV3O8 als Fremdphase entha¨lt, weil erstens dort gema¨ß der 100%-
Referenzlinie der ho¨chste NaV3O8-Peak zu erwarten wa¨re und zweitens die Refe-
renzlinien der beiden Substanzen bei ho¨heren Beugungswinkeln so eng beisammen
liegen, daß eine Unterscheidung unmo¨glich wird.
Bei Proben aus an Luft abgeku¨hlten Eigenschmelzen (β1, β2) findet sich dieser
Peak ebenso wie bei den an Luft ausgelagerten Einkristallen (β9), nicht aber bei den
Kristallen aus dem Selbstfluß-Verfahren (β5-8), s. Abbildung 3.6. Das deutet schon
an, daß dieser Peak nicht zur β-Phase geho¨rt, obwohl dort laut PDF 24-1155 eine
Referenzlinie liegt, allerdings bei einem etwas kleineren Beugungswinkel. Daß der zu-
na¨chst in β7 nicht vorhandene Peak nach dem Auslagern einiger dieser Kristalle an
Luft (β9) dann auftritt, muß als Anzeichen fu¨r die Bildung von NaV3O8 angesehen
werden, zumal auf diesen Kristallen (β9) kleine Ausscheidungen unterm Lichtmi-
kroskop zu finden waren, die unter Salzsa¨ureeinwirkung die fu¨r NaV3O8 typische
Verfa¨rbung zeigten.
Abbildung 3.6 zeigt das Ro¨ntgendiffraktogramm der Probe β7, stellvertretend
fu¨r die qualitativ gleichwertigen Beugungsdiagramme aller im Selbstfluß-Verfahren
unter Luftausschluß gezu¨chteten Kristalle, verglichen mit einem simulierten Diffrak-
togramm. Alle beobachteten Peaks werden durch die Simulation besta¨tigt, es gibt
keine Anzeichen auf Fremdphasen, die sich durch zusa¨tzliche Peaks bemerkbar ma-
chen wu¨rden. Speziell der zuvor diskutierte und dem NaV3O8 zugeschriebene Peak
bei ungefa¨hr 2Θ = 12.8◦ ist nicht mehr zu beobachten. Der zur β-Phase geho¨rige
und mit (102) indizierte Peak an ungefa¨hr dieser Stelle ist zwar gema¨ß der Simu-
lation erlaubt, besitzt aber eine so geringe Intensita¨t, daß er kaum aus dem Unter-
grund herausragt. Diese Proben ko¨nnen demnach als einphasig eingestuft werden.
Abweichungen vom simulierten Intensita¨tsverlauf, die sich an den Ausschla¨gen in
der Differenzkurve ablesen lassen, treten nur an den Peakpositionen auf und sind
auf die Grobko¨rnigkeit des Ro¨ntgenpra¨parats, auf Textureffekte und auch darauf
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1 : 24-1155  Na2O.V2O4.5V2O5
2
2 : 35-0436  NaV3O8
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Abbildung 3.5:Ausschnitt eines Ro¨ntgendiffraktogramms von aus der Eigenschmelze
gezu¨chteten Proben, unterlegt mit Referenzmustern aus [JCPDS].
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Abbildung 3.6: Ro¨ntgendiffraktogramm von Kristallen, die nach dem Selbstfluß-
Verfahren unter Luftausschluß gezu¨chtet wurden, verglichen mit einem simulierten
Profil. Als interner Standard wurde Si-Pulver beigemischt.
zuru¨ckzufu¨hren, daß die Simulation nicht die Asymmetrie der beobachteten Peaks
wiedergeben kann (vgl. Kap. 2.2.1). Aus der Anpassung der Simulation an das ge-
messene Beugungsdiagramm ko¨nnen die Gitterparameter extrahiert werden.
In Tabelle 3.2 sind die Werte der Gitterparameter einiger Proben zusammenge-
stellt, im Vergleich zu Angaben aus der Literatur. Die Parameter a, b und β sind
fu¨r alle hier untersuchten Proben im Rahmen der Genauigkeit identisch, selbst fu¨r
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Probenbe- Gitterparameter
zeichnung a [A˚] b [A˚] c [A˚] β [◦]
β2 10.072(5) 3.611(2) 15.421(8) 109.56(6)
β4 10.072(5) 3.612(2) 15.422(8) 109.56(6)
β5 10.073(5) 3.613(2) 15.433(8) 109.59(6)
β7 10.074(5) 3.612(2) 15.430(8) 109.57(6)
Polykristall 799 10.073(5) 3.611(2) 15.418(8) 109.53(6)
Einwaage x = 0.30
[Wadsley55] 10.08 3.61 15.44 109.6
[Khamaganova89] 10.088(3) 3.617(2) 15.449(3) 109.57(2)
[Ueda01]1 10.065(2) 3.610(1) 15.41(1) 109.55(2)
Tabelle 3.2: Gitterparameter einiger Proben der β-Phase im Vergleich zu Literatur-
angaben.
den Polykristall mit deutlichem Na-Unterschuß. Lediglich der c-Parameter la¨ßt ei-
ne Tendenz zu gro¨ßeren Werten fu¨r Proben aus dem Selbstfluß-Verfahren vermuten,
allerdings liegt die Variation noch im Fehlerintervall. Die Gitterkonstanten sind klei-
ner als die von Wadsley und Khamaganova et al. ermittelten und liegen na¨her an
den von Ueda et al. publizierten.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß Proben, die aus der Eigenschmelze ent-
weder an Luft oder mit Na-U¨berschuß gezu¨chtet wurden, NaV3O8 als Fremdphase
enthalten (β1, β2, β4), hingegen aus einer sto¨chiometrischen Eigenschmelze im Va-
kuum oder im Selbstfluß gezu¨chtete Proben nicht (β3, β5-9).
Elektrischer Widerstand
Abbildung 3.7 zeigt die Temperaturabha¨ngigkeit des elektrischen Widerstands ent-
lang der b-Achse von Einkristallen aus den zwei grundsa¨tzlichen Zu¨chtungsverfahren
(β3 aus der Eigenschmelze und β7 aus dem Selbstfluß), bzw. von verschiedenen Kri-
stallen einer einzelnen Charge (β7#1-3).
Alle gemessenen Kristalle, die aus der Eigenschmelze gezu¨chtet wurden (β1-4)
oder la¨ngere Zeit bei hohen Temperaturen der Umgebungsluft ausgesetzt waren (β5
und β9), weisen wie die in Abb. 3.7 stellvertretend gezeigte β3-Probe ein halbleiten-
des Verhalten (im Sinne von dρ
dT
< 0) u¨ber dem gesamten Temperaturbereich auf.
Unterhalb 130 K steigt der Widerstand etwas steiler an, was auf den in Kap. 2.1.2
vorgestellten Ladungsordungs- oder Metall-Isolator(MI)-U¨bergang zuru¨ckzufu¨hren
ist.
Der spezifische Widerstand aller gemessenen Proben aus dem Selbstfluß unter
Luftausschluß (β6-8) war bei Raumtemperatur meist mehr als eine Gro¨ßenordnung
kleiner als der der Proben, die aus der Eigenschmelze gezu¨chtet wurden. Die in
Abb. 3.7 mit (β7#1-3) bezeichneten Kurven spiegeln den Widerstandsverlauf der
1die Daten wurden einer graphischen Auftragung entnommen, die angegebenen Fehler resultieren
aus dem Ablesefehler
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Elektrischer Widerstand
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Abbildung 3.7: Spezifischer Widerstand eines Einkristalls aus der Eigenschmelze
(β3) und dreier Einkristalle (numeriert mit #1-3) einer Charge, die nach dem Selbst-
fluß-Verfahren unter Luftausschluß gezu¨chtet wurde (β7).
meisten Messungen an diesen Kristallen aus dem Selbstfluß wider. Die Proben un-
terscheiden sich sowohl im Absolutwert des spezifischen Widerstands bei 300 K als
auch in der Temperaturabha¨ngigkeit, obwohl alle Kristalle nominell dieselbe Na-Sto¨-
chiometrie besitzen sollten, da sie aus dem Selbstfluß gezu¨chtet wurden, oder sogar
aus derselben Charge stammen. Der Widerstand einiger untersuchter Proben zeigt
wie bei Probe β7#1 halbleitendes Verhalten zwischen Raumtemperatur und 240 K,
d. h. er nimmt mit sinkender Temperatur zu ( dρ
dT
< 0), der anderer Proben (wie z. B.
β7#2) bleibt in diesem Temperaturbereich ungefa¨hr konstant (ρ ≈ const.), wa¨hrend
der Widerstandsverlauf mehrerer Kristalle wie bei β7#3 metallisch ist ( dρ
dT
> 0). Un-
terhalb von 240 K zeigen alle aus dem Selbstfluß gezu¨chteten Proben metallisches
Verhalten, bevor dann der MI-U¨bergang einsetzt.
Der Unterschied im Absolutwert des spezifischen Widerstands kann zum einen aus
dem Fehler in der Bestimmung des Geometriefaktors resultieren, sei es durch eine
ungenaue Erfassung der Probenabmessungen unter dem Lichtmikroskop oder eine
nicht exakt quaderfo¨rmige Geometrie der Proben, zum anderen aus dem generellen
Problem der Messung stark anisotroper Leitfa¨higkeiten, speziell was die Kontak-
tierung anbelangt (s. dazu [Ciesla02]). Sind die Stromkontakte nicht ideal gesetzt,
so ergibt sich eine inhomogene Stromdichteverteilung, was letztlich zum Fehler im
Geometriefaktor beitra¨gt, wa¨hrend eine nicht-ideale Position der Spannungsabgriffe
bewirkt, daß Anteile des ho¨heren Widerstands senkrecht zur b-Achse mitgemessen
werden. Dieser letzte Punkt ist auch ho¨chstwahrscheinlich fu¨r die unterschiedlichen
Widerstandsverla¨ufe u¨ber der Temperatur zwischen 300 K und 240 K verantwortlich:
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halbleitend, konstant oder metallisch, je nachdem wie groß der halbleitende Beitrag
der mitgemessenen Komponente senkrecht zu b ausfa¨llt.
Der Anstieg des gemessenen Widerstands mit sinkender Temperatur unmittelbar
oberhalb des MI-U¨bergangs ko¨nnte durch Fluktuationen bedingt sein, die in quasi-
eindimensionalen Systemen eine große Rolle spielen und sich schon deutlich oberhalb
der U¨bergangstemperatur bemerkbar machen. Es ist allerdings mo¨glich, daß die Wi-
derstandszunahme ebenfalls auf die vorher angesprochenen Kontaktierungsprobleme
zuru¨ckzufu¨hren ist, daß also der halbleitende Beitrag senkrecht zu b fu¨r den Anstieg
ausschlaggebend ist, wa¨hrend der wahre Widerstand ρb womo¨glich bis hinab zu TMI
metallisch verla¨uft. Dafu¨r spricht auch, daß von Probe β7#1 bis zur Probe β7#3 die
Widerstandszunahme geringer ausfa¨llt, daß also der Anstieg unmittelbar oberhalb
TMI umso schwa¨cher ausgepra¨gt ist, je ”metallischer” die Probe zwischen 300 K und
240 K ist.
Unabha¨ngig von den genannten Unterschieden zeigen alle untersuchten Proben aus
dem Selbstfluß aber deutlich eine starke Widerstandszunahme bei ungefa¨hr 130 K,
die den MI-U¨bergang kennzeichnet. Dieser Widerstandssprung zeigt bezu¨glich Ab-
ku¨hlen und Aufwa¨rmen keine Hysterese, was vermuten la¨ßt, daß es sich um keinen
U¨bergang 1. Ordnung handelt.
In Abbildung 3.8 ist der spezifische Widerstand der ”metallischsten” Probe β7#3
logarithmisch u¨ber 1/T aufgetragen. In einer solchen sog. Arrhenius-Auftragung
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Abbildung 3.8: Arrhenius-Auftragung des Widerstands oberhalb von 45 K (Haupt-
graph, Vierpunkt-Messung) und bei tieferen Temperaturen bis hinab zu 12 K (links
oben, Zweipunkt-Messung im Hochohm-Probenhalter).
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erha¨lt man fu¨r ein thermisch aktiviertes Verhalten des Widerstands gema¨ß ρ ∼
exp(Eg/2kBT ), wie es fu¨r die Anregung u¨ber eine Bandlu¨cke Eg charakteristisch ist,
eine Gerade der Steigung Eg/2kB. Bei Temperaturen unterhalb des MI-U¨bergangs
ergibt sich in Abbildung 3.8 zuna¨chst noch keine Gerade, was eventuell durch fu¨r
eindimensionale Systeme charakteristische Fluktuationen oder durch das kontinuier-
liche O¨ffnen einer temperaturabha¨ngigen Energielu¨cke begru¨ndet sein ko¨nnte. Erst
bei noch tieferen Temperaturen beobachtet man dann ein thermisch aktiviertes Ver-
halten gema¨ß ρ ∼ exp(EA/kBT ). Eine Anpassung an die Meßdaten zwischen 80 K
und 45 K ergibt eine Aktivierungsenergie von EA = Eg/2 ≈ 0.05 eV. Alle untersuch-
ten Na1/3V2O5-Proben zeigten dieses Verhalten mit a¨hnlichen Aktivierungsenergien
von EA = (0.050± 0.005) eV.
Der in Abbildung 3.8 eingefu¨gte Graph beinhaltet, ebenfalls in Arrhenius-Dar-
stellung, den Tieftemperaturwiderstand, der in Zweipunkt-Kontaktierung im sog.
Hochohm-Probenhalter (s. Kap. 2.2.1) gemessen wurde. Unterhalb ungefa¨hr 25 K
weichen die Meßdaten vom linearen Verlauf und damit vom zuvor beschriebenen
aktivierten Verhalten ab, was in Zusammenhang mit dem Einsetzen der langreich-
weitigen magnetischen Ordnung stehen ko¨nnte. Bei TN = 24 K tritt ein magnetischer
Phasenu¨bergang ein, der spa¨ter anhand von Messungen der magnetischen Suszeptibi-
lita¨t ausfu¨hrlicher diskutiert wird, da in diesen Messungen eine deutlichere Signatur
des U¨bergangs beobachtet werden kann.
Abbildung 3.9 zeigt die Ableitung der Arrhenius-Auftragung der Probe β7#3 u¨ber
der Temperatur, zusammen mit der zweier weiterer Proben aus dem Selbstfluß, die
bei hohen Temperaturen metallische Leitfa¨higkeit aufweisen. Anhand dieser Auftra-
gung wurde die Temperatur des MI-U¨bergangs TMI aus dem Ansatz (Onset) der
Ableitung d(ln(ρ))/d(1/T)
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Abbildung 3.9: Logarithmische Ableitung des Widerstands dreier Proben aus dem
Selbstfluß zur Bestimmung der U¨bergangstemperatur TMI , die am Onset des Peaks
abgelesen wurde (TMI := Tonset).
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Peak-artigen Struktur bestimmt, die sich aus der starken Zunahme des Widerstands
beim MI-U¨bergang ergibt (gerundet auf 0.5 K). Der Ansatz wurde zur Festlegung
von TMI dem Maximum vorgezogen, zum einen, weil dadurch die U¨bergangstempe-
raturen besser mit denen aus anderen physikalischen Meßgro¨ßen ermittelten Werten
u¨bereinstimmen, und zum anderen, weil bei den druckabha¨ngigen Widerstandsmes-
sungen (s. Kap. 3.1.3) bei den ho¨chsten Dru¨cken in der logarithmischen Ableitung
kein deutliches Maximum mehr zu lokalisieren war, der U¨bergangsansatz dagegen
immer bestimmt werden konnte.
In Tabelle 3.3 sind die U¨bergangstemperaturen aller gemessenen Proben aufgeli-
stet. Kristalle aus den Chargen β6-8 (aus dem Selbstfluß unter Luftausschluß) weisen
innerhalb einer Charge gleiche U¨bergangstemperaturen auf, wa¨hrend sie sich zwi-
schen den jeweiligen Chargen unterscheiden. Bei den Kristallen aus den Chargen
β4 und β5 (aus der Eigenschmelze mit Na-U¨berschuß, bzw. aus dem Selbstfluß an
Luft) dagegen variiert TMI bereits innerhalb einer Charge, d. h. die U¨bergangstem-
peraturen einzelner aus derselben Charge stammender Kristalle unterscheiden sich
um einige Kelvin. Aus den Chargen β3 und β9 (aus der Eigenschmelze, bzw. an Luft
ausgelagert) wurde jeweils nur ein Kristall gemessen, weshalb sich nichts u¨ber die
Homogenita¨t dieser Chargen aussagen la¨ßt.
Die bei Raumtemperatur metallischen Proben haben tendenziell ho¨here U¨ber-
gangstemperaturen als die halbleitenden, was zusammen mit den Ergebnissen zur
Na-Dotierungsabha¨ngigkeit in [Yamada99] impliziert, daß der Na-Gehalt x dieser
Proben na¨her bei 1/3 liegen mu¨ßte.
TMI Probe
dρ
dT
fu¨r T  TMI
134 K 2 β8 metallisch
132.5 K 2 β6 metallisch
131 K 2 β7 metallisch
126 K-132 K 3 β5 halbleitend
126 K-130 K 3 β4 halbleitend
130 K 4 β3 halbleitend
123 K 4 β9 halbleitend
Tabelle 3.3: Gemessene U¨bergangstemperaturen TMI .
Ein genu¨gend hohes TMI allein scheint aber keine hinreichende Bedingung fu¨r
metallische Leitfa¨higkeit zu sein, zumal ein halbleitender Kristall der Charge β5 mit
TMI = 132 K eine ho¨here U¨bergangstemperatur als die metallischen Kristalle der
Charge β7 aufweist. Womo¨glich ist auch, wie von Yamada et al. schon angedeutet,
die Perfektion der Kristalle ausschlaggebend, was dann fu¨r eine ho¨here Qualita¨t der
Kristalle aus dem Selbstfluß unter Luftausschluß sprechen wu¨rde.
Selbst unter den Chargen mit den metallischen Kristallen variiert TMI , bei den
2TMI aller gemessenen Kristalle einer Charge identisch
3TMI aller gemessenen Kristalle einer Charge variiert innerhalb des angegeben Bereichs
4nur ein einziger Kristall der Charge wurde gemessen
63
3 Pra¨paration und Untersuchung der einzelnen Verbindungen
hier untersuchten Proben von 131 K bis 134 K. Ob dafu¨r minimal unterschiedli-
che Na-Sto¨chiometrien oder Sto¨rstellenkonzentrationen (Gitterdefekte, Unordnung,
o. a¨.) verantwortlich sind, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht gekla¨rt werden.
Die in [Yamada99] vero¨ffentlichte Widerstandsmessung deckt sich ungefa¨hr mit
der unserer Probe β7#3 (TMI = 131 K). Die von den Autoren genannte U¨bergangs-
temperatur von 136 K wurde allerdings durch die Position der Spitze der Lambda-
Anomalie in der spezifischen Wa¨rme definiert. Da ho¨chstwahrscheinlich fu¨r beide
Meßmethoden in [Yamada99] die gleichen Proben verwendet wurden, kann man da-
von ausgehen, daß die in Tabelle 3.3 aufgelisteten U¨bergangstemperaturen nur wegen
der unterschiedlichen Meßmethode kleiner als die von Yamada et al. angegebenen
136 K sind.
In Abbildung 3.10 ist der Verlauf des spezifischen Widerstands der metallischen
Probe β7#3 bei hohen Temperaturen bezu¨glich Abku¨hlen und Aufwa¨rmen darge-
stellt. In der Auftragung sind deutlich die Signaturen von zwei Phasenu¨berga¨ngen
zu erkennen.
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Abbildung 3.10: Abku¨hl- und Aufwa¨rmmessungen des Widerstands bei hohen Tem-
peraturen (Hauptgraph) und Differenzkurve zur Verdeutlichung der auftretenden Hy-
sterese (rechts unten).
Bei etwa 240 K, hier TNa-2D genannt, tritt ein Knick im Widerstandsverlauf auf,
der Widerstand fa¨llt unterhalb TNa-2D rascher ab. Dieser Knick trat bei allen unter-
suchten metallischen Proben auf und wurde auch schon von Yamada et al. beobach-
tet [Yamada99].
Desweiteren bildet sich unterhalb von 230 K eine markante Hystereseschleife zwi-
schen Abku¨hl- und Aufwa¨rmmessung aus. Da die Hysterese wiederum bei allen
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untersuchten Proben mit metallischer Leitfa¨higkeit zu beobachten war, muß ihr
wohl eine intrinsische Eigenschaft der sto¨chiometrischen Verbindung zugrundeliegen,
ho¨chstwahrscheinlich ein weiterer Phasenu¨bergang des Na1/3V2O5 (s. Kap. 3.1.4). Im
Rahmen dieser Arbeit wurde zum ersten Mal darauf hingewiesen, daß im Tempera-
turbereich zwischen 250 K und 215 K zwei unterscheidbare Phasenu¨berga¨nge auf-
treten [Obermeier02] und nicht nur einer, wie bisher bekannt. Der in Abbildung 3.10
eingefu¨gte Graph, der die Differenz der Widerstandsmessungen beim Abku¨hlen und
Aufwa¨rmen zeigt, verdeutlicht die ausgepra¨gte Hysterese, die diesen zweiten Phasen-
u¨bergang markiert. Als U¨bergangstemperatur, im folgenden als TNa-3D bezeichnet,
wird die Temperatur festgelegt, bei der sich die gro¨ßte Differenz ausbildet, hier also
TNa-3D = 222 K.
Die Signaturen dieser beiden U¨berga¨nge waren nur in den Proben β6-8 aus dem
Selbstfluß (unter Luftausschluß) zu sehen. Die U¨bergangstemperaturen TNa-2D und
TNa-3D waren im Gegensatz zu TMI bei allen Chargen β6-8 gleich.
Zusammenfassend la¨ßt sich festhalten, daß nur Kristalle der Chargen β6-8 aus dem
Selbstfluß unter Luftausschluß metallische Leitfa¨higkeit bei hohen Temperaturen
besitzen. Sie weisen bei TNa-2D = 240 K einen schon von Yamada et al. berichteten
Knick [Yamada99] und bei TNa-3D ≈ 222 K eine erstmals im Laufe dieser Arbeit
beobachtete thermische Hysterese im Widerstandsverlauf auf. Sie durchlaufen einen
MI-U¨bergang zwischen 131 K und 134 K .
Alle anderen Proben sind halbleitend im gesamten Temperaturbereich und lassen
keine Anomalie im Widerstand bei TNa-2D oder TNa-3D erkennen. Die U¨bergangs-
temperaturen TMI dieser Proben sind, falls u¨berhaupt noch eine Signatur davon im
Widerstand zu identifizieren ist, tendenziell geringer als die der metallischen Proben.
Thermokraft
Messungen der Thermokraft sind meistens schwierig zu analysieren, da schon die
theoretische Behandlung dieser Transportgro¨ße einige Vorkenntnisse, bzw. Annah-
men voraussetzt (z. B. u¨ber den vorherrschenden Ladungstransport und auf welchen
Energieskalen er stattfindet), um u¨berhaupt von einem geeigneten Modell ausgehen
und dann die zugeho¨rigen Transportintegrale in speziellen Fa¨llen und/oder mit ge-
wissen Na¨herungen lo¨sen zu ko¨nnen. Selbst dann ergeben sich oft Gleichungen fu¨r
die Thermokraft, die von Gro¨ßen abha¨ngen, die zuna¨chst unbekannt (z. B. Band-
struktur E(k) oder Streuung τ(k)), oder experimentell nicht direkt zuga¨nglich sind
(z. B. Energieabha¨ngigkeit der Streuung oder der Leitfa¨higkeit).
Im folgenden werden einige Formeln fu¨r die Thermokraft angegeben, die das cha-
rakteristische Verhalten von Metallen, Bandhalbleitern und Halbleitern aufgrund
von Lokalisierung beschreiben, um mit den durchgefu¨hrten Messungen vergleichen
zu ko¨nnen:
Bei Systemen, in denen delokalisierte Ladungstra¨ger breite Ba¨nder bilden, setzt
man fu¨r die Berechnung der Thermokraft (so wie die anderer Transportgro¨ßen) bei
der (unter Annahme nur kleiner Abweichungen von der Gleichgewichtsverteilung)
linearisierten Boltzmann-Gleichung in Relaxationszeit-Na¨herung an.
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• Fu¨r Metalle erha¨lt man, wenn man die Transportintegrale durch die Leitfa¨hig-
keit substituiert, die bekannte Mott-Formel [Barnard72]
S = −pi
2k2BT
3e
[
∂ lnσ(E)
∂E
]
E=EF
(3.1)
Im Falle des freien Elektronengases ergibt sich (unter der Annahme τ(E) ∼
Em)
S = −pi
2k2BT
3eEF
(
3
2
+m
)
(3.2)
Die Thermokraft von Metallen ha¨ngt also linear von der Temperatur ab, geht
gegen 0 fu¨r T → 0 und ist betragsma¨ßig klein, typischerweise zwischen 0.1
und 1 µV/K, was ungefa¨hr dem Bruchteil kBT/EF von kB/e (≈ 86 µV/K)
entspricht. Das Vorzeichen der Thermokraft ist negativ, wenn der Transport
allein u¨ber Elektronen erfolgt. Wird er jedoch von Lo¨chern getragen, so wird
∂ lnσ(E)
∂E
in Gl. 3.1 negativ und die Thermokraft S damit positiv. Tragen sowohl
Elektronen als auch Lo¨cher bei, dann werden die einzelnen Beitra¨ge mit den
jeweiligen Leitfa¨higkeiten gewichtet
Sges =
σeSe + σhSh
σe + σh
(3.3)
• Fu¨r Bandhalbleiter erha¨lt man (unter der Annahme τ(E) ∼ Em) [Smith78]
Se = −kB
e
(
EL − EF
kBT
+
5
2
+m
)
(Elektronen) (3.4)
Sh = +
kB
e
(
EF − EV
kBT
+
5
2
+m
)
(Lo¨cher) (3.5)
Dabei bezeichnen EL und EV die Bandkanten des Leitungs- und Valenzbandes.
Wiederum ist S negativ bei n-Leitern und positiv bei p-Leitern. Treten beide
Arten von Ladungstra¨gern auf, so gilt fu¨r die Gesamt-Thermokraft ebenfalls
die Wichtung 3.3. Die Thermokraft intrinsischer Bandhalbleiter mit idealer
Elektron-Loch-Symmetrie mu¨ßte demnach sogar verschwinden. In realen Sy-
stemen existiert jedoch zumeist ein Unterschied in der Beweglichkeit der beiden
Ladungstra¨gerarten, der bewirkt, daß S 6= 0. Der Betrag der Thermokraft von
Halbleitern ist bei Raumtemperatur schon sehr groß, typischerweise zwischen
100 und 1000 µV/K, und kann fu¨r T → 0 sogar divergieren.
In halbleitenden Systemen mit geringen Ladungstra¨gerdichten und sehr schma-
len Ba¨ndern, in denen die Ladungstra¨ger zur Lokalisierung neigen, sei es durch die
Ausbildung ”Kleiner Polaronen” (bei entsprechend starker Elektron-Phonon-Wech-
selwirkung) oder durch die Wechselwirkung der Ladungstra¨ger untereinander, wenn
also der Ladungstransport eher in einem lokalen Bild durch (mo¨glicherweise korre-
lierte) Hu¨pfprozesse zu beschreiben ist als in einem delokalisierten Bild, dann ist der
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Wellenvektor k keine gute Quantenzahl mehr und die im Ein-Teilchen-Bild operie-
rende Boltzmann-Transporttheorie nicht mehr geeignet die Transporteigenschaften
zu beschreiben [Chaikin76]. Chaikin und Beni greifen auf den Kubo-Formalismus
zuru¨ck um die Transportkoeffizienten von wechselwirkenden-Vielteilchen-Systemen
abzuleiten. Demnach ist die Thermokraft ganz allgemein gegeben durch
S = −S
(2)/S(1)
T
+
µ/e
T
(3.6)
wobei µ das chemische Potential und S(1), S(2) die Transportintegrale bezeichnen,
die nun im Kubo-Formalismus Vielteilchen-Operatoren enthalten. Im Limes T →∞
werden S(1) und S(2) konstant und der erste Summand in Gleichung 3.6 geht gegen 0.
Fu¨r das chemische Potential im zweiten Summanden gilt
µ
T
= −
(
∂Σ
∂N
)
E,V
, (3.7)
wobei Σ die Entropie, N die Teilchenzahl, E die innere Energie und V das Volumen
des Systems bezeichnen. Die Entropie Σ la¨ßt sich im Grenzfall hoher Temperaturen
aus der Entartung g berechnen Σ = kB ln g; eingesetzt in Gleichung 3.7 folgt
µ
T
= −kB
(
∂ ln g
∂N
)
E,V
(3.8)
Insgesamt folgt fu¨r die Thermokraft
S(T →∞) = −kB
e
∂ ln g
∂N
, (3.9)
deren Bestimmung sich nun auf das kombinatorische Problem der Berechnung der
Konfigurationsentropie reduziert.
Chaikin und Beni haben Systeme berechnet, in denen N Teilchen zufa¨llig, aber
unter bestimmten Einschra¨nkungen, auf NA Pla¨tze verteilt werden. Sie diskutie-
ren verschiedene Fa¨lle im Rahmen des erweiterten Hubbard-Modells, immer im
Hochtemperatur-Limes T  t (t Hu¨pfamplitude), aber fu¨r verschieden starke Cou-
lombwechselwirkungen U (lokal) und Vj (zwischen Teilchen, die j Pla¨tze voneinander
entfernt sind).
• Fu¨r spinlose Fermionen mit vernachla¨ssigbarer Coulombwechselwirkung
(kBT  Vj, t), von denen aufgrund des Pauli-Prinzips maximal ein Teilchen
pro Platz erlaubt ist, erha¨lt man die schon fru¨her von Heikes und Mitarbeitern
gefundene und nach ihm benannte Heikes-Formel [Heikes61]
S(T →∞) = −kB
e
ln
1− c
c
, (3.10)
wobei c das Verha¨ltnis von Teilchen zu Pla¨tzen c = N/NA darstellt. Die Heikes-
Formel 3.10 ist jedoch wegen der Voraussetzung spinloser Fermionen nur dann
geeignet reale Systeme zu beschreiben, wenn eine ausreichend hohe Spinpolari-
sation der Ladungstra¨ger besteht, beispielsweise bei spinabha¨ngiger Bandauf-
spaltung oder wenn die als Hopping-Zentren fungierenden Ionen in High-Spin-
Anordnung vorliegen.
67
3 Pra¨paration und Untersuchung der einzelnen Verbindungen
• Fu¨r Fermionen mit Spin und vernachla¨ssigbarer Coulombwechselwirkung
(kBT  U, Vj, t), so daß maximal zwei Teilchen pro Platz erlaubt sind (mit
dann entgegengesetztem Spin), erha¨lt man eine modifizierte Form der Heikes-
Formel
S(T →∞) = −kB
e
ln
2− c
c
(3.11)
Sie gibt den Wert der Thermokraft im unkorrelierten Limes des Hubbard-
Modells an.
• Fu¨r Fermionen mit Spin und starker lokaler Coulombabstoßung (U  kBT 
Vj, t), so daß die maximal erlaubte Besetzung mit zwei Teilchen entgegengesetz-
ten Spins pro Platz die Energie U kostet, erha¨lt man eine weitere Modifikation
der Heikes-Formel
S(T →∞) = −kB
e
ln
2(1− c)
c
(3.12)
Sie gibt den Wert der Thermokraft im atomaren Limes des Hubbard-Modells
an, solange das Band nicht genau halb gefu¨llt ist (Divergenz in Gl. 3.12 fu¨r
Halbfu¨llung c = 1). Bei Halbfu¨llung gilt die gleiche U¨berlegung wie schon beim
Bandhalbleiter: S = 0 fu¨r ideale Elektron-Loch-Symmetrie (in realen Systemen
aber praktisch nie erfu¨llt)
Aus den Gleichungen 3.10 – 3.12 erkennt man, daß die Thermokraft von Systemen
mit schmalen Ba¨ndern oder lokalisierten Ladungstra¨gern im Limes hoher Tempera-
turen (kBT  t) konstant ist. Das Vorzeichen wird von der Art der Ladungstra¨ger
bestimmt: ist das Band weniger als zur Ha¨lfte mit Elektronen gefu¨llt (c < 1), so ist
S < 0 (Elektron-artig), ist es mehr als zur Ha¨lfte mit Elektronen gefu¨llt (c > 1),
so ist S > 0 (Loch-artig). Der Betrag ha¨ngt von der Ladungstra¨gerdichte ab (und
von der Anzahl der Zusta¨nde, die besetzt werden ko¨nnen): je kleiner c, desto gro¨ßer
|S|. Er ist von der Gro¨ßenordnung kB/e (≈ 86 µV/K) und damit viel gro¨ßer als im
metallischen Fall (Gleichung 3.2).
Die bisher mit den Gleichungen 3.1 – 3.12 ausgedru¨ckte Thermokraft beschreibt
den Anteil an der Gesamt-Thermokraft, der von der direkten Auswirkung des Tem-
peraturgradienten auf die Ladungstra¨ger herru¨hrt und Diffusionsthermokraft ge-
nannt wird. Oft kann noch ein zusa¨tzlicher Beitrag zur Gesamt-Thermokraft beob-
achtet werden, hervorgerufen vom sog. ”phonon drag”-Effekt: Aufgrund des Tempe-
raturgradienten stellt sich ein Strom von Phononen von der wa¨rmeren zur ka¨lteren
Seite ein, der die Ladungstra¨ger wegen der nicht mehr isotropen Streuung fo¨rm-
lich mitreißt und somit die Thermokraft erho¨ht (der ”phonon drag”-Beitrag hat also
dasselbe Vorzeichen wie die Diffusionsthermokraft). Dieser Effekt verschwindet fu¨r
T → 0 mit T 3, wird maximal bei ungefa¨hr einem Sechstel der Debye-Temperatur
und fa¨llt dann zu hohen Temperaturen mit 1/T ab.
Abbildung 3.11 zeigt die im Rahmen dieser Arbeit gemessene Thermokraft u¨ber
der Temperatur dreier unterschiedlicher Kristalle der β-Phase: einer aus Charge β6,
deren Kristalle bei T > TMI ein metallisches Widerstandsverhalten aufweisen, einer
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Abbildung 3.11: Thermokraft eines im Hochtemperatur-Widerstand metallischen
Einkristalls (β6) und zweier halbleitender Kristalle (β5 und β9) u¨ber der Tempera-
tur. Im Vergleich dazu die verschwindend geringe Thermokraft von Kupfer |S(T )| <
2 µV/K.
aus Charge β5, deren Kristalle halbleitend sind, und einer aus der an Luft ausgela-
gerten Charge β9, ebenfalls halbleitend im gesamten Temperaturbereich. Die Ther-
mokraft aller drei Proben ist oberhalb Raumtemperatur innerhalb der Fehlergrenzen
konstant um −120 µV bis −115 µV, nimmt unterhalb Raumtemperatur leicht zu
bis etwa auf −100 µV bei 140 K, dann erfolgt eine starke Zunahme unterhalb TMI .
Die Messungen werden durch Temperaturen begrenzt, unterhalb denen der Wider-
stand der Proben so hoch wird, daß Aufladungseffekte eine akkurate Messung der
Thermospannung unmo¨glich machen (hier um etwa 50 K).
Das negative Vorzeichen der Thermokraft oberhalb TMI la¨ßt auf Elektron-arti-
gen Ladungstransport schließen. Die A¨nderung des Vorzeichens von S(T ) durch die
rasche Zunahme unterhalb von TMI deutet darauf hin, daß sich der Leitungsmecha-
nismus oder die Sorte der dominierenden Ladungstra¨ger, bzw. ihre Beweglichkeit
a¨ndert.
Die Temperaturen, unterhalb denen der steile Anstieg einsetzt, entsprechen un-
gefa¨hr den U¨bergangstemperaturen TMI aus den Widerstandsmessungen (Tab. 3.3)
und lassen sich probenabha¨ngig a¨hnlich wie in Tabelle 3.3 einordnen. Die ho¨chste
U¨bergangstemperatur (ca. 133 K) weist die Probe β6 auf (deren Thermokraft unter-
halb TMI auch am steilsten verla¨uft), unmittelbar gefolgt von β5 (knapp unterhalb
ca. 133 K), bzw. bei den gewa¨hlten Schrittweiten kaum zu unterscheiden. Der U¨ber-
gang setzt bei Probe β9 erst einige Kelvin tiefer ein (unterhalb ca. 124 K).
Die Korrelation der Temperaturen, unterhalb denen der Anstieg einsetzt, mit
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den aus Widerstandsmessungen ermittelten U¨bergangstemperaturen TMI und die
Tatsache, daß der Anstieg ein zur Thermokraft S(T > 135 K) entgegengesetztes
Vorzeichen hat, macht es sehr unwahrscheinlich, daß die starke Zunahme auf dem
”phonon drag”-Effekt beruht.
Die Thermokraft der Probe β6 verla¨uft oberhalb TMI im Gegensatz zum elek-
trischen Widerstand nicht metallisch, man wu¨rde gema¨ß Gleichung 3.2 einen be-
tragsma¨ßig viel kleineren Seebeck-Koeffizienten S erwarten, der proportional zur
Temperatur T gegen 0 fu¨r T → 0 extrapolieren mu¨ßte, zudem besteht kein we-
sentlicher Unterschied zu den Meßkurven S(T > TMI) der im Widerstandsverlauf
halbleitenden Proben β5 und β9.
Mo¨glicherweise ko¨nnte die schon in Kap. 2.2.1 angesprochene Problematik der
Kontaktierung zur Messung stark anisotroper Transportgro¨ßen wie ρ und S hierfu¨r
verantwortlich sein. Im Gegensatz zu den Widerstandsmessungen, fu¨r die Vierpunkt-
Messungen mit aufwendig hergestellten Kontakten notwendig waren um metallische
Leitfa¨higkeit nachweisen zu ko¨nnen, waren die Proben fu¨r Messungen der Thermo-
kraft einfach zwischen zwei Kupferstiften eingespannt (s. Kap. 2.2.1), was somit eine
Zweipunkt-Methode darstellt. Da in Zweipunkt-Kontaktierung nie ein metallischer
Widerstandsverlauf gemessen werden konnte, sondern immer hochohmige halblei-
tende Anteile aus Richtungen senkrecht zur b-Achse dominierten, liegt es nahe, daß
auch die in Zweipunkt-Kontaktierung gemessene Thermokraft von senkrecht zur b-
Achse ablaufenden Transportvorga¨ngen bestimmt wird.
Eine quantitative Analyse der gemessenen Thermokraft gestaltet sich schwierig.
Bringt man die starke Zunahme unterhalb TMI mit Bandhalbleitung nach Glei-
chung 3.5 in Verbindung (S
T→0−−−→ ∞) und versucht aus einer Anpassung den ener-
getischen Abstand ∆E = EF − EV zu ermitteln, so scheitert man daran, daß sich
erst unterhalb 80 K eine temperaturunabha¨ngige Aktivierungsenergie einstellt (s.
Arrhenius-Auftragung des Widerstands Abb. 3.8), aber unterhalb 80 K nicht ge-
nu¨gend Meßpunkte vorhanden sind, bzw. das Temperaturintervall zu klein fu¨r eine
zuverla¨ssige Anpassungsprozedur ist.
Oberhalb TMI ergibt sich das Problem, nach welchem Modell die Thermokraft
quantitativ beschrieben werden soll. Nachdem der Thermokraft metallisches Ver-
halten nach Gl. 3.2 bereits weiter oben abgesprochen wurde, kann man versuchen
Gl. 3.4 (Bandhalbleitung) an die Meßwerte anzupassen. Die Temperaturabha¨ngig-
keit von S(T > TMI) ist aber so schwach, daß ∆E = EL − EF < 5 · 10−7 eV
abgescha¨tzt werden kann. Akzeptiert man diese geringe Energiedifferenz (Annahme
eines entarteten Halbleiters), so wu¨rde sich fu¨r den Exponenten m der Energieab-
ha¨ngigkeit der Streuzeit τ ein Wert zwischen −1.0 und −1.2 ergeben (m = −1 liefert
S = −129 µV/K).
Geht man andererseits von sehr schmalen Ba¨ndern oder gar lokalisierten Ladungs-
tra¨gern und Hopping-Transport aus, so stellt sich die Frage, welche der fu¨r diesen
Fall aufgeza¨hlten Gleichungen 3.10-3.12 zutrifft und welchen Wert man fu¨r die Dich-
te c darin einsetzen soll, da man nicht weiß, wieviele Pla¨tze NA in die Hu¨pfprozesse
des einen Elektrons pro Formeleinheit NaV6O15 involviert sind. Aus Abbildung 3.12
lassen sich verschiedene Interpretationsmo¨glichkeiten ablesen. Aufgetragen sind die
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Abbildung 3.12: Gemessene Hochtemperatur-Thermokraft im Vergleich zu den im
Limes hoher Temperaturen nach Gleichungen 3.10-3.12 berechneten Werten, in Ab-
ha¨ngigkeit von den verfu¨gbaren Hopping-Pla¨tzen NA.
verschiedenen Werte der Thermokraft im Hochtemperatur-Limes, wie sie aus den
Gleichungen 3.10-3.12 berechnet wurden, in Abha¨ngigkeit von der Anzahl NA der
Pla¨tze, u¨ber die die Hu¨pfprozesse ablaufen ko¨nnten.
Die gemessene konstante Hochtemperatur-Thermokraft von S ≈ −120 µV/K ist
betragsma¨ßig zu klein, als daß alle sechs Vanadium-Ionen beteiligt sein sollten.
Folgt man den U¨berlegungen Goodenoughs, daß die zwei V2-Pla¨tze eigentlich
ein V–O–V-Orbital bilden [Goodenough70] und damit nur als ein einzelner Platz
gewertet werden sollten (NA = 5), so ergibt sich eine sehr gute U¨bereinstimmung mit
der Heikes-Formel 3.10. Diese setzt allerdings Transport durch spinlose Fermionen
voraus, deren Realisierung im hier vorliegenden Fall des quasi-eindimensionalen β-
Na1/3V2O5 bestenfalls durch Spin-Ladungs-Trennung vorstellbar ist.
Im Falle des Transports durch spinbehaftete unkorrelierte Fermionen (Gl. 3.11)
ergibt sich numerisch fu¨r NA = 2.5 die beste U¨bereinstimmung. Treten zusa¨tzlich
Korrelationen auf, sagt Gleichung 3.12 drei beteiligte Hopping-Zentren voraus (NA =
3), was beispielsweise beim Transport parallel zur b-Achse u¨ber die beiden V1-Pla¨tze
und das von Goodenough propagierte V2–O–V2-Orbital denkbar wa¨re.
Diesen Interpretationen sollte man aber nicht zu großes Gewicht beimessen, falls
die weiter oben angestellte U¨berlegung zutrifft, daß die hier vorgestellten Ther-
mokraftmessungen aufgrund der Zweipunkt-Kontaktierung von Transportprozessen
senkrecht zur b-Achse dominiert werden, weil dann jedwede Aussage u¨ber die Anzahl
der beteiligten Pla¨tze rein spekulativ wa¨re.
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Die hier durchgefu¨hrten und in Abb. 3.11 vorgestellten Messungen stimmen mit
Messungen aus der Literatur u¨berein, was den Verlauf bei hohen Temperaturen
betrifft. Sienko et al. berichten, daß die Thermokraft von 273 K bis 500 K konstant
S = −116± 5 µV betra¨gt [Sienko66]. Die Messung von Perlstein et al. verla¨uft von
300 K bis 150 K konstant bei S = −135 µV [Perlstein68]. Unterhalb 150 K nimmt
S betragsma¨ßig allma¨hlich zu um dann unterhalb 120 K noch sta¨rker anzusteigen
(aber nicht so abrupt wie in Abb. 3.11), allerdings mit negativem Vorzeichen (bis
zu S(70 K) = −225 µV), also entgegengesetzt zu den hier pra¨sentierten Messungen
in Abb. 3.11. Dabei kann es sich nicht um einen simplen Vorzeichenfehler durch
versehentliche Vertauschung der Polarita¨t handeln, weil die Messungen in beiden
Fa¨llen oberhalb 150 K im Vorzeichen u¨bereinstimmen.
Eine mo¨gliche Ursache fu¨r dieses gegensa¨tzliche Verhalten ko¨nnte darin begru¨ndet
sein, daß die von Perlstein et al. verwendeten Kristalle von der exakten Sto¨chiome-
trie x = 1/3 abweichen, wie die in [Perlstein68] abgebildeten Messungen des elek-
trischen Widerstands (halbleitend im gesamten Temperaturbereich, kein Anzeichen
des MI-U¨bergangs) und der magnetischen Suszeptibilita¨t (kein Hinweis auf einen
magnetischen Ordnungsu¨bergang) vermuten lassen, und daß eine starke Sto¨chiome-
trieabweichung die elektronische Struktur so sehr a¨ndert, daß sich der Charakter der
Majorita¨tsladungstra¨ger zwischen Loch-artig und Elektron-artig a¨ndert.
Magnetische Suszeptibilita¨t
Die magnetische DC-Suszeptibilita¨t (Abbildung 3.13) gehorcht oberhalb TMI einem
Curie-Weiß-Gesetz der Form
χCW (T ) =
C
T −Θ
Dabei bezeichnet C die Curie-Konstante und Θ die paramagnetische Curie-Weiß-
Temperatur. Die aus einer Anpassung erhaltenen Werte Θ ≈ −150 K und C ≈
0.44 emuK
mol(V4+)
, bzw. das daraus abgeleitete effektive magnetische Moment von 1.9 µB
pro V4+-Ion (und damit auch pro Formeleinheit NaV6O15), stimmen mit der Lite-
ratur u¨berein, in der Werte fu¨r µeff im Bereich 1.9µB < µeff < 2.2µB angegeben
werden [Goodenough70, Schlenker79, Yamada99].
Die U¨berga¨nge bei TNa-2D = 240 K und TNa-3D = 222 K hinterlassen in der ma-
gnetischen Suszeptibilita¨t keine merklichen Anzeichen, was bedeutet, daß die ma-
gnetischen V4+-Ionen daran nicht beteiligt sind.
Im Gegensatz dazu bewirkt der Metall-Isolator-U¨bergang eine deutliche Abwei-
chung vom Curie-Weiß-Verhalten unterhalb von TMI .
Unterhalb von TN = 24 K erfolgt eine starke Zunahme der Suszeptibilita¨t, die
das Einsetzen der magnetischen Ordnung anzeigt. Dieser große Anstieg wird mit
kleinerem Meßfeld noch ausgepra¨gter, wie dem eingefu¨gten Graph in Abb. 3.13 zu
entnehmen ist. Darin sieht man auch den großen Unterschied in den Messungen,
je nachdem ob die Probe mit angelegtem Magnetfeld abgeku¨hlt wurde (FC, starke
Zunahme unterhalb TN), oder ohne Feld (ZFC, kleine Spitze bei TN).
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Abbildung 3.13: Inverse magnetische DC-Suszeptibilita¨t von mehreren Einkristallen
der Charge β6 als Funktion der Temperatur, wobei das angelegte magnetische Meßfeld
von B = 104 G parallel zur b-Achse der Kristalle ausgerichtet war. Die Gerade stellt
die Anpassung des paramagnetischen Verhaltens oberhalb TMI an ein Curie-Weiß-
Gesetz dar. Der eingesetzte Graph zeigt die magnetische Suszeptibilita¨t, wobei ohne
Feld (ZFC), bzw. mit Feld (FC) abgeku¨hlt wurde (Meßfeld B = 100 G).
Die in der magnetischen Suszeptibilita¨t beobachtbaren Phasenu¨berga¨nge bei TMI
und TN erfolgen in den einzelnen Chargen bei unterschiedlichen Temperaturen und
in unterschiedlich starker Auspra¨gung:
In Abbildung 3.14 ist als Signatur des MI-U¨bergangs die Differenz der gemessenen
Suszeptibilita¨t und des bei hohen Temperaturen angepaßten Curie-Weiß-Gesetzes
einiger Proben aufgetragen. Der MI-U¨bergang zeichnet sich in der Suszeptibilita¨t
nicht besonders scharf ab und ist deshalb nicht so gut aufzulo¨sen wie im Widerstand
(vgl. Abb. 3.9).
Abbildung 3.15 zeigt den magnetischen Phasenu¨bergang derselben Proben. Ein-
gezeichnet sind nur die Meßkurven, die wa¨hrend des Abku¨hlens mit angelegtem Feld
aufgenommen wurden, weil aus ihrem steilen Anstieg beim U¨bergang TN ermittelt
wurde.
In Tabelle 3.4 sind die in der Suszeptibilita¨t beobachtbaren U¨bergangstempera-
turen aller gemessenen Proben aufgelistet.
Die aus der magnetischen Suszeptibilita¨t gewonnenen U¨bergangstemperaturen
TMI verhalten sich probenabha¨ngig a¨hnlich wie die U¨bergangstemperaturen TMI aus
Widerstandsmessungen (vgl. dazu Tabelle 3.3). Obwohl TMI aus der Suszeptibilita¨t
nicht sehr genau zu bestimmen ist, besta¨tigt sich die in Tabelle 3.3 vorgenommene
Einordnung der Chargen. Bezu¨glich ihrer U¨bergangstemperaturen TN ergibt sich
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Abbildung 3.14: Abweichung der magnetischen Suszeptibilita¨t unterhalb von TMI
vom Curie-Weiß-Verhalten oberhalb TMI als Signatur des MI-U¨bergangs von Proben
aus verschiedenen Chargen.
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Abbildung 3.15: Magnetische Suszeptibilita¨t im Feld abgeku¨hlter Proben aus ver-
schiedenen Chargen als Signatur des magnetischen U¨bergangs bei TN .
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TMI TN Probe
133 K 5 24.3 K 5 β8
133 K 5 24.3 K 5 β6
132 K 5 23.2 K 5 β7
— 6 20 K-24 K 7 β5
130 K 8 22.5 K 8 β4
< 125 K 9 21.5 K 9 β9
Tabelle 3.4: U¨bergangstemperaturen aus der magnetischen Suszeptibilita¨t.
ebenfalls dieselbe Reihenfolge. Auch die Auspra¨gung der U¨berga¨nge, gemessen an
der Ho¨he der Meßsignale in Abb. 3.14 und 3.15, folgt in beiden Fa¨llen dieser Ein-
ordnung. Einzig die Meßkurve der Probe β4 verla¨uft in beiden Abbildungen flacher
als die der Probe β9, obwohl β4 die ho¨heren U¨bergangstemperaturen aufweist. Das
liegt wahrscheinlich daran, daß viele Kristalle der Charge β4 mit zufa¨lliger Orientie-
rung auf einmal gemessen wurden, wa¨hrend die anderen Messungen an Einkristallen
erfolgten, deren b-Achse parallel zum angelegten Feld ausgerichtet war (in dieser
Richtung ergibt sich das maximale Signal).
Damit ergibt sich folgendes Bild: Die Kristalle der Chargen β6-8 aus dem Selbst-
fluß unter Luftausschluß weisen scha¨rfere U¨berga¨nge und ho¨here U¨bergangstempe-
raturen auf als die (meisten) anderen Kristalle. Nur ein paar einzelne Kristalle der
inhomogenen Charge β5 haben anna¨hernd so hohe Werte von TN wie die Kristalle
aus β6-8. Unter den einzelnen Chargen aus dem Selbstfluß (Luftausschluß) gibt es
immer noch geringe Unterschiede. TN der Charge β7 ist um etwa 1 K geringer als
das von β6 und β8. Der magnetische U¨bergang der letztgenannten beiden Chargen
setzt zwar ungefa¨hr bei der gleichen Temperatur ein, ist bei β6 aber etwas schwa¨cher
ausgepra¨gt als bei β8.
Zur magnetischen Strukturbestimmung wurden Neutronenbeugungsmessungen an
gepulverten Einkristallen von A. Krimmel aus der Arbeitsgruppe um Prof. Loidl
durchgefu¨hrt. Dazu wurden Beugungsdiagramme wenig oberhalb TN (um den Bei-
trag des Gitters zu erhalten) und tief in der magnetisch geordneten Phase aufge-
nommen (um den zusa¨tzlichen Beitrag der geordneten magnetischen Momente zu
erhalten) und danach die Differenz gebildet um die Bragg-Peaks der magnetischen
Ordnung zu separieren. Die Struktur der magnetischen Ordnung konnte aber leider
nicht aus diesem Differenzbild bestimmt werden, dazu war der magnetische Bei-
trag zu klein (man bedenke das Verha¨ltnis von einem magnetischen V4+-Ion zu fu¨nf
unmagnetischen V5+-Ionen), es hob sich im Differenzbild kaum ein Peak aus dem
Rauschen (Differenz großer Zahlen!) ab [Krimmel02].
5TMI , TN aller gemessenen Kristalle einer Charge im Rahmen der Auflo¨sung identisch
6wurde nur bei tieferen Temperaturen gemessen
7TN aller gemessenen Kristalle einer Charge variiert innerhalb des angegeben Bereichs
8viele Kristalle der Charge wurden auf einmal gemessen
9nur ein einziger Kristall der Charge wurde gemessen
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3.1.3 Druckabha¨ngigkeit der Phasenu¨berga¨nge
Die zuvor schon ero¨rterten Schwierigkeiten die reine b-Richtungskomponente des
anisotropen Widerstands zu messen nehmen innerhalb der Druckzelle noch zu, z. B.
ko¨nnen sich durch Druckvariation die Positionen der Kontakte leicht verschieben.
Deshalb war es nicht mo¨glich verla¨ßliche Absolutwerte des spezifischen Widerstands
unter Druck zu messen. Dennoch konnten die charakteristischen Merkmale der ver-
schiedenen Phasenu¨berga¨nge detektiert werden.
Die Signaturen der zwei U¨berga¨nge bei TNa-2D und TNa-3D waren bis zu einem
Druck von ungefa¨hr 1 GPa auflo¨sbar und sind im Rahmen der Meßgenauigkeit bei-
de druckunabha¨ngig, was schon einen Zusammenhang zwischen diesen U¨berga¨ngen
erahnen la¨ßt.
Der MI-U¨bergang, der bis zum ho¨chsten angelegten Druck (ca. 1.7 GPa) ver-
folgt werden konnte, reagiert im Gegensatz dazu sehr empfindlich auf Druck und
verschiebt mit einer Rate von 28 K/GPa zu tieferen Temperaturen, wie in Abbil-
dung 3.16 veranschaulicht ist. Darin ist der Widerstand des bei Normaldruck und
hohen Temperaturen metallischen Kristalls β7#3 in der Na¨he von TMI bei drei ver-
schiedenen Dru¨cken dargestellt (es wurde auf den Widerstand bei 150 K normiert
wegen der problematischen Absolutwertbestimmung).
Die Bestimmung der Druckabha¨ngigkeit der magnetischen U¨bergangstemperatur
TN(p) erfolgte durch AC-Suszeptibilita¨tsmessungen mehrerer b||B-orientierter Ein-
kristalle der Charge β7 in einer Mutual Inductance Bridge (MIB). Das Signal der
MIB liefert zwar keine Absolutwerte von χAC , bildet aber als Signatur des magneti-
schen U¨bergangs eine pra¨gnante Spitze im Meßsignal aus (Abbildung 3.17), a¨hnlich
der Spitze bei TN in der ZFC-Messung der DC-Suszeptibilita¨t (s. eingesetzter Graph
in Abb. 3.13). Mit zunehmendem Druck verschiebt TN zu ho¨heren Temperaturen mit
einer Rate von 5 K/GPa, wa¨hrend die Ho¨he der Spitze abnimmt.
Abbildung 3.18 faßt die Druckabha¨ngigkeit der Phasenu¨berga¨nge zusammen. Die
Druckabha¨ngigkeit der MI-U¨bergangstemperatur TMI(p) wurde anhand zwei ver-
schiedener Proben untersucht: außer dem bei Normalbedingungen metallischen Kri-
stall β7#3 (gefu¨llte Kreissymbole) wurde ein halbleitender Kristall der Charge β5
ausgewa¨hlt, der eine a¨hnlich hohe MI-U¨bergangstemperatur bei Normaldruck auf-
weist (leere Kreissymbole). Beide zeigen dieselbe Druckabha¨ngigkeit TMI(p).
Nach linearer Extrapolation zu ho¨heren Dru¨cken ko¨nnte man ein Zusammentreffen
des MI- mit dem magnetischen U¨bergang bei einem Druck von p ≈ 3.2 GPa erwarten,
was leider oberhalb der mit der Zylinderdruckzelle erreichbaren Dru¨cke liegt. Gema¨ß
den druckabha¨ngigen Widerstandsmessungen von Yamauchi et al. wa¨re sogar ein
noch gro¨ßerer Druck p > 5 GPa no¨tig, weil TMI(p) oberhalb 2 GPa langsamer
abfa¨llt [Yamauchi02]. TN(p) konnten die Autoren allerdings nur bis 1 GPa messen.
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Abbildung 3.16: Widerstandsverlauf im Temperaturbereich des MI-U¨bergangs bei
verschiedenen Dru¨cken, normiert auf den Wert bei 150 K.
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Abbildung 3.17: Induktionssignal der MIB, das die AC-Suszeptibilita¨t widerspiegelt,
im Temperaturbereich des magnetischen U¨bergangs bei verschiedenen Dru¨cken.
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Abbildung 3.18: Druckabha¨ngigkeit der verschiedenen Phasenu¨berga¨nge wie sie aus
den Widerstands- oder Suszeptibilita¨tsmessungen ermittelt wurde. Man beachte die
unterschiedlichen Temperaturskalen fu¨r a) TN , b) TMI und c) die U¨berga¨nge bei
TNa-2D und TNa-3D. Die gestrichelte Fla¨che in c) markiert den Temperaturbereich
der Hystereseschleife.
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3.1.4 Diskussion der Ergebnisse
Die Kristallzu¨chtung
Fu¨r die Zu¨chtung ”großer” Kristalle (d. h. mehrere mm lang, ca. 1 mm breit) ist
die Schmelzsynthese (Aufschmelzen und Erstarren einer sto¨chiometrischen Mischung
der Ausgangspulver) ungeeignet wegen der Sto¨rung des Wachstums durch entweder
O2-Freisetzung (Reaktionsgl. 2.2) oder heterogene Keimbildung durch nichtlo¨sliches
VO2 (Reaktionsgl. 2.1), wie man schon unmittelbar beim Prozeß der Zu¨chtung fest-
stellen kann.
Die Zu¨chtung aus der Eigenschmelze (Aufschmelzen und Erstarren von bereits
vorreagiertem Pulver) an Luft hat sich ebenfalls als ungu¨nstig erwiesen, weil zum
einen die Schmelze reversibel Sauerstoff aufnimmt und beim Erstarren wieder abgibt
(Sto¨rung des Wachstums), zum anderen die Kristalle damit u¨ber la¨ngere Zeit bei
hohen Temperaturen dem Sauerstoff der Luft ausgesetzt sind, was sich nachteilig
auf die physikalischen Eigenschaften auswirkt, wie die Charakterisierung der Probe
β9 gezeigt hat. Bei β9 handelt es sich um zuvor sto¨chiometrische Kristalle, bevor sie
an Luft bei 500◦C ausgelagert wurden. Hinterher wurden NaV3O8-Ausscheidungen
nachgewiesen (d. h. die Probe wurde teilweise oxidiert), die Probe war halbleitend
im gesamten Temperaturbereich, zeigte keine Anomalien im Widerstand bei TNa-2D
und TNa-3D, die U¨bergangstemperaturen TMI und TN waren kleiner als bei sto¨-
chiometrischen Proben und die U¨berga¨nge selbst waren schwa¨cher ausgepra¨gt. Die
Ausscheidung von natriumreicherem NaV3O8 muß zwangsla¨ufig eine Verringerung
des Na-Gehalts in den verbleibenden β-Einkristallen nach sich ziehen. Damit sind
die physikalischen Eigenschaften der Probe β9 konsistent mit der von Yamada et
al. festgestellten Verschiebung der U¨berga¨nge zu tieferen Temperaturen und ihre
Abschwa¨chung mit von x = 1/3 abnehmender Na-Sto¨chiometrie.
Selbst durch die Zu¨chtung aus der Eigenschmelze im abgeschlossenen, evakuierten
System (unter Verwendung von sto¨chiometrischem Na1/3V2O5-Ausgangsmaterial)
erha¨lt man nicht Kristalle der exakten Sto¨chiometrie x = 1/3, wie der Widerstands-
verlauf der Probe β3 u¨ber der Temperatur nahelegt (halbleitend im gesamten Tempe-
raturbereich, TMI tiefer als bei sto¨chiometrischen Proben). Das Na-Defizit in diesen
Proben ko¨nnte darin begru¨ndet sein, daß Natrium aus der Schmelze abdampft. Auch
die in einigen Vero¨ffentlichungen gea¨ußerte Idee einen gewissen Natriumu¨berschuß
zur Kompensation des Natriumverlusts einzuwiegen, bzw. einen vorreagierten β-Po-
lykristall mit x & 1/3 aufzuschmelzen (Probe β4), fu¨hrt nicht zum gewu¨nschten Ziel.
Wie das Ro¨ntgendiffraktogramm der Probe β4 in Abb. 3.5 belegt, entsteht zusa¨tz-
lich NaV3O8. Die Sto¨chiometrie der Kristalle β4 muß anhand ihrer physikalischen
Eigenschaften ( dρ
dT
, TMI , TN) als von x = 1/3 abweichend eingestuft werden.
Erst die Anwendung einer Selbstflußmittel-Methode, a¨hnlich der in [Yamada99]
vorgestellten, mit vorreagierten Ausgangsmaterialien und im abgeschlossenen Sy-
stem, fu¨hrt zum Wachstum von Kristallen mit idealer Dotierung x = 1/3, die bei ho-
hen Temperaturen metallisch (entlang b) sind und an denen sa¨mtliche in Kap. 2.1.2
geschilderten U¨berga¨nge bei TNa-2D, TNa-3D, TMI und TN beobachtet werden ko¨n-
nen, wobei die U¨bergangstemperaturen durchweg ho¨her sind als bei den Kristallen
aus der Eigenschmelze. Selbst diese metallischen und in sich bezu¨glich der physi-
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kalischen Eigenschaften homogene Chargen β6-8 haben leicht unterschiedliches TMI
und TN . Man ko¨nnte vermuten, daß vielleicht doch eine geringfu¨gige Abweichung
des Na-Gehalts von x = 1/3 mo¨glich ist, ohne daß die metallische Leitfa¨higkeit und
die U¨berga¨nge bei TNa-2D und TNa-3D beeintra¨chtigt werden.
Die mittels derselben Selbstfluß-Methode, allerdings an Luft gezu¨chtete Charge
β5 reiht sich, was ihre physikalischen Eigenschaften betrifft, zwischen die aus der
Eigenschmelze und die aus dem Selbstfluß unter Luftausschluß gezu¨chteten Chargen
ein. Die einzelnen β5-Kristalle haben unterschiedliche U¨bergangstemperaturen TMI
und TN , die teilweise so niedrig sind wie die der Kristalle, die weiter oben als Na-
defizita¨r klassifiziert wurden. Einige Kristalle haben aber auch so hohe U¨bergangs-
temperaturen wie die Kristalle aus dem Selbstfluß unter Luftausschluß, sind aber
dennoch halbleitend im gesamten Temperaturbereich. Fu¨r die metallische Leitfa¨hig-
keit ist die ideale Sto¨chiometrie (unter der Pra¨misse, daß TMI und TN maximal ist
fu¨r x = 1/3) allein noch nicht entscheidend. Wenn man annimmt, daß die an Luft
gezu¨chteten Kristalle wa¨hrend des Wachstums eher Sto¨rungen unterworfen waren
als die im evakuierten abgeschlossenen System gezu¨chteten (was plausibel erscheint,
wenn man sich auch die Inhomogenita¨t der Charge β5 vor Augen ha¨lt), ko¨nnte die
ho¨here Qualita¨t der unter Luftausschluß gezu¨chteten Kristalle, also die Perfektion
des Kristallgitters, fu¨r die metallische Leitfa¨higkeit ausschlaggebend sein.
Zusammenfassend hat sich unter den genannten Zu¨chtungsmethoden das Selbst-
fluß-Verfahren im evakuierten abgeschlossenen System als optimale Methode zur
Darstellung sto¨chiometrischer β-Na1/3V2O5-Einkristalle herausgestellt.
Die mittels Ro¨ntgendiffraktion ermittelten Gitterparameter sind innerhalb der
Fehlergrenzen unabha¨ngig von der Charge, aus der die gemessenen Kristalle stam-
men, also unabha¨ngig von der Zu¨chtungsmethode und damit auch, nach der oben
gefu¨hrten Diskussion, unabha¨ngig vom Na-Gehalt, zumindest innerhalb des Sto¨-
chiometriebereichs, den die hier untersuchten Kristalle festlegen. Innerhalb dieses
Bereichs ist es somit nicht mo¨glich mittels Ro¨ntgendiffraktion metallische von halb-
leitenden Kristallen zu unterscheiden.
Die Phasenu¨berga¨nge im Natrium-Untergitter
Im folgenden werden die Auffa¨lligkeiten im elektrischen Widerstand bei hohen
Temperaturen der in diesem Bereich metallischen Proben, na¨mlich der Knick bei
TNa-2D = 240 K und die Hysterese um TNa-3D ≈ 222 K, diskutiert. Durch Ver-
knu¨pfung eigener Ergebnisse mit Ro¨ntgenbeugungsmessungen von Yamada et al.
[Yamada99] und Yamaura et al. [Yamaura02] wird anhand struktureller U¨berlegun-
gen der Vorschlag erbracht, daß diese beiden Anomalien Phasenu¨berga¨nge markie-
ren, die sich im Natrium-Untergitter abspielen und sich durch Unordnungs-/Ord-
nungs-Pha¨nomene erkla¨ren lassen. Dazu wird ein mo¨gliches strukturelles Modell fu¨r
diese beiden Phasenu¨berga¨nge vorgestellt.
Weil die magnetische Suszeptibilita¨t bei hohen Temperaturen, unvera¨ndert von
den beiden U¨berga¨ngen, weiterhin einem Curie-Weiß-Gesetz folgt (s. Abb. 3.13),
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sind anscheinend nicht die V-Ionen selbst in erster Linie fu¨r die U¨berga¨nge verant-
wortlich. In Kap. 3.1.2 konnten in Proben, die aufgrund ihres nicht-metallischen
Verhaltens und ihrer niedrigen U¨bergangstemperaturen als Na-defizita¨r eingestuft
wurden, nicht die charakteristischen Merkmale im Widerstand bei TNa-2D = 240 K
und um TNa-3D ≈ 222 K nachgewiesen werden. Deshalb ist es naheliegend, die An-
omalien mit Prozessen im Natrium-Subsystem zu assoziieren.
Erha¨rtet wird dieser Verdacht durch temperaturabha¨ngige Ro¨ntgendiffraktions-
messungen, in denen unterhalb 230 K U¨berstrukturreflexe auftreten, die eine Ver-
dopplung der Elementarzelle in b-Richtung bedeuten [Yamada99]. In Vergleichsmes-
sungen am isostrukturellen Ag1/3V2O5 entstanden beim Abku¨hlen ebenfalls U¨ber-
strukturreflexe mit Modulationsvektor q = 1/2b∗, aber mit ho¨herer Intensita¨t als in
Na1/3V2O5. Da der Streufaktor von Ag
+-Ionen viel gro¨ßer als der von Na+-Ionen ist,
schlossen Yamada et al., daß die U¨berstrukturreflexe auf eine Ordnung im Silber-,
bzw. im Natrium-Untergitter zuru¨ckzufu¨hren sind. Der auch schon von Yamada et al.
berichtete Knick im Widerstand bei 240 K wurde dann dieser Ordnung zugeschrie-
ben. Jedoch deutet die in [Yamada99] angegebene Temperatur von 230 K, unterhalb
der sich die U¨berstrukturreflexe ausbilden, eher auf einen direkten Zusammenhang
mit der sich unterhalb von 230 K o¨ffnenden Hysterese im Widerstand hin (vgl.
Abb. 3.10), die im Rahmen dieser Arbeit erstmals beobachtet wurde [Obermeier02].
Aus den eben genannten Gru¨nden wird in dieser Arbeit die Hysterese um TNa-3D ≈
222 K einer Ordnung im Na-Untergitter zugeschrieben. Ebenso der Knick im Wi-
derstand bei TNa-2D = 240 K, weil diese Signatur sich so a¨hnlich wie die Hysterese
verha¨lt, was auf eine verwandte Herkunft schließen la¨ßt: beide haben keinen Einfluß
auf die magnetische Suszeptibilita¨t, beide treten nicht in Na-defizita¨ren Proben auf
und beide sind druckunabha¨ngig (s. Abb. 3.18).
Fu¨r die beiden Phasenu¨berga¨nge bei TNa-2D und TNa-3D wird folgendes Szenario
vorgeschlagen:
Bei Raumtemperatur bilden die Na-Ionen bereits in jedem einzelnen Tunnel in b-
Richtung geordnete Zickzackketten der Periodizita¨t 2b aus (wie schon von Wads-
ley vorgeschlagen [Wadsley55] und in Abb. 2.16 illustriert). Sie sind jedoch in a-
und c-Richtung ungeordnet zueinander, d. h. es besteht noch keine feste Phasen-
beziehung zwischen den Zickzackketten, es liegt keine Koha¨renz vor. Mit anderen
Worten, zwischen den Ketten besteht keine Periodizita¨t bezu¨glich der Besetzung
der Natriumpla¨tze, weder in a-, noch in c-Richtung. Deshalb betra¨gt, gemittelt u¨ber
den gesamten Kristall, die mittlere Besetzungszahl eines jeden Natriumplatzes 1/2,
weshalb man keine U¨berstrukturreflexe (q = 1/2b∗) finden kann, sondern als Git-
terparameter b (und nicht 2b) erha¨lt [Wadsley55, Khamaganova89].
In a-Richtung liegen die Ketten, die zueinander eine Ordnung ausbilden ko¨nnen,
um einen Gitterparameter a ≈ 10 A˚ voneinander getrennt. Die Ketten ko¨nnen ent-
weder gleichphasig (Gitterparameter weiterhin a) oder gegenphasig (neuer Gitter-
parameter 2a) zueinander ausgerichtet sein, wie in Abbildung 3.19 links, bzw. rechts
eingezeichnet ist.
Wie anhand von Abbildung 3.20 nachvollzogen werden kann, kann in c-Richtung
eine langreichweitige Ordnung nur zwischen den Ketten ausgebildet werden, die um
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Abbildung 3.19: Mo¨gliche Na-Ordnung entlang der a-Richtung. Die Blickrichtung
verla¨uft parallel zur c-Achse. Zu den grau dargestellten Zickzackketten auf der Stirnsei-
te sind die schwarzen Ketten um c/2 nach ”hinten” und um b/2 nach ”oben” versetzt.
einen ganzen Gitterparameter c ≈ 15 A˚ voneinander getrennt sind (also nur zwischen
den grauen untereinander und zwischen den schwarzen untereinander), da die um
c/2 zueinander versetzten grauen und schwarzen Ketten in b-Richtung um genau b/2
verschoben sind, so daß deren relative Ausrichtung zueinander vollkommen beliebig
ist. Wieder ko¨nnen die Ketten entweder gleichphasig oder gegenphasig zueinander
ausgerichtet sein, wie in Abbildung 3.20 links, bzw. rechts fu¨r die grauen Ketten
dargestellt ist.
Unterhalb TNa-2D = 240 K beginnen die Na-Zickzackketten zu ordnen, weshalb
der Widerstand dann steiler abfa¨llt. Da die Absta¨nde zwischen den ordnenden Ket-
ten in a-Richtung mit ≈ 10 A˚ kleiner sind (und deshalb die Wechselwirkung als
sta¨rker angenommen werden kann) als in c-Richtung mit ≈ 15 A˚, wird sich eine
Ordnung wahrscheinlich zuerst in a-Richtung entwickeln. Es entsteht eine feste Pha-
senbeziehung zwischen den Na-Zickzackketten innerhalb jeder einzelnen ab-Ebene,
Abbildung 3.20:Mo¨gliche Na-Ordnung entlang der c-Richtung. Die schwarzen, bzw.
grauen Kugeln symbolisieren besetzte Na-Pla¨tze in der Mitte, bzw. an der Stirnsei-
te der Einheitszelle und die schwach eingezeichneten blassen Kugeln unbesetzte Na-
Pla¨tze. Links ist die gleichphasige Ordnung der grauen Kugeln dargestellt, rechts die
gegenphasige. Es macht keinen Unterschied, ob die Zickzackkette im Zentrum auf den
schwarzen oder auf den benachbarten blassen Pla¨tzen gebildet wird.
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die Ketten ordnen langreichweitig innerhalb ab-Ebenen, aber (noch) nicht in c-Rich-
tung (Abstand ≈ 15 A˚) zueinander. Damit betra¨gt die mittlere Besetzungszahl eines
Natriumplatzes immer noch 1/2, der Gitterparameter bleibt unvera¨ndert b und es
tritt kein U¨berstrukturreflex auf.
Schließlich bildet sich unterhalb von 230 K dann zusa¨tzlich eine koha¨rente Pha-
senbeziehung zwischen den zuvor schon zweidimensional geordneten Zickzackketten
auch in c-Richtung aus, was zu einer dreidimensionalen langreichweitigen Ordnung
fu¨hrt. Dieser U¨bergang a¨ußert sich durch die thermische Hysterese im Widerstands-
verlauf bei TNa-3D (Anzeichen fu¨r Phasenu¨bergang 1. Ordnung) und durch die Ent-
stehung von U¨berstrukturreflexen, die eine Verdopplung des Gitterparameters in b-
Richtung anzeigen.
Die Argumentation verla¨uft analog fu¨r den mo¨glichen anderen Fall, daß sich zuerst
eine Ordnung der Zickzackketten in c-Richtung einstellt (unwahrscheinlicher, wegen
gro¨ßerem Abstand als in a-Richtung): unterhalb TNa-2D wu¨rden die Ketten innerhalb
von bc-Ebenen ordnen und anschließend unterhalb von TNa-3D eine dreidimensionale
Ordnung in a-Richtung ausbilden, mit denselben schon geschilderten Auswirkungen
auf den elektrischen Widerstand und auf Ro¨ntgendiffraktionsmessungen.
In Abbildung 3.21 ist die vollsta¨ndige dreidimensionale Ordnung des Na-Unter-
gitters (T  TNa-3D) fu¨r den Fall dargestellt, daß die Zickzackketten sowohl in a-
als auch in c-Richtung gleichphasig ausgerichtet sind. Dadurch verdoppelt sich die
Elementarzelle in b-Richtung, bleibt aber in den beiden anderen Richtungen unver-
a¨ndert. Bei gegenphasiger Ausrichtung der Ketten in a- und/oder c-Richtung wu¨rde
sich auch die Elementarzelle in a- und/oder c-Richtung verdoppeln.
Abbildung 3.21: Dreidimensionale Na-Ordnung unterhalb TNa-3D: gleichphasige
Ausrichtung der Na-Zickzackketten, sowohl in a- als auch in c-Richtung (konsi-
stent mit Ro¨ntgendiffraktionsmessungen von Yamada et al. und Yamaura et al.
[Yamada99, Yamaura02]).
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Yamada et al. gelang es mittels Pulverdiffraktometrie sehr wohl die temperatur-
abha¨ngige Verdopplung von b zu beobachten, sie konnten aber die Existenz einer
U¨berstruktur in a- und/oder c-Richtung aufgrund der Limitierung durch die Metho-
de der Pulverdiffraktion zuna¨chst nicht ganz ausschließen [Yamada99]. Erst anhand
von Strukturuntersuchungen (bei 150 K) an Einkristallen wurde festgestellt, daß sich
nur der b-Parameter verdoppelt, a und c aber bis auf thermische La¨ngena¨nderungen
gleich bleiben [Yamaura02], konsistent mit der in Abb. 3.21 gezeigten Na-Ordnung.
Die Druckunabha¨ngigkeit beider Phasenu¨berga¨nge und ein Vergleich der beobach-
teten U¨bergangstemperaturen aus Widerstands- und Ro¨ntgendiffraktionsmessungen
stimmen sehr gut mit dem oben vorgestellten Szenario der sukzessiven Ausbildung ei-
ner erst zwei- und dann dreidimensionalen Natrium-Ordnung u¨berein. Der Vorschlag
fu¨r das geordnete Na-Untergitter ist konsistent mit der in Ro¨ntgenstrukturuntersu-
chungen bei 150 K (also deutlich unterhalb TNa-3D) festgestellten Periodizita¨t des
Gitters.
Daß diese beiden Phasenu¨berga¨nge nur bei sto¨chiometrischen Na1/3V2O5-Proben
deutliche Signaturen in Messungen des elektrischen Widerstands hinterlassen, la¨ßt
sich dadurch erkla¨ren, daß eine Abweichung von der Sto¨chiometrie (x 6= 1/3) eine
Sto¨rung der Zickzack-Ordnung in den einzelnen Ketten und damit auch im gesamten
Na-Untergitter hervorruft.
Der Metall-Isolator-U¨bergang
Die Phasenu¨berga¨nge bei TMI und TN zeigen, im Gegensatz zu den U¨berga¨ngen
bei TNa-2D und TNa-3D, eine starke Druckabha¨ngigkeit und deutliche Signaturen
im elektrischen Widerstand, bzw. in der magnetischen Suszeptibilita¨t, was darauf
hinweist, daß sich der elektronische und magnetische Zustand der Vanadium-Ionen
dabei a¨ndert. Der MI-U¨bergang, der die gro¨ßte Druckabha¨ngigkeit zeigt, verschiebt
mit einer Rate von −28 K/GPa zu tieferen Temperaturen (s. Abb. 3.18).
Wie bereits in Kap. 2.1.2 dargelegt, ist die Frage nach der Verteilung der vom
Natrium dotierten Elektronen auf die 3d-Zusta¨nde der unterschiedlichen Vanadium-
pla¨tze V1, V2 und V3 nicht vollsta¨ndig gekla¨rt, jedoch wird u¨berwiegend die Mei-
nung vertreten, daß die Elektronen oberhalb TMI die V1- und/oder die V2-Pla¨tze
besetzen [Goodenough70, Takahashi81, Onoda82a, Onoda82b, Itoh00, Nishimoto01].
Da sowohl die V1- als auch die V2-Pla¨tze Ketten parallel zur b-Achse ausbilden (s.
Abb. 2.14), kann man dementsprechend auch fu¨r die elektronische Struktur eindi-
mensionale Eigenschaften erwarten. Diese Erwartung wird durch vorla¨ufige10 LDA-
Bandstrukturrechnungen besta¨tigt [Eyert02], die eine starke Dispersion parallel zur
b-Richtung, aber nur eine sehr schwache senkrecht dazu wiedergeben. Dieser ein-
dimensionale Charakter der elektronischen Struktur und das damit einhergehen-
de Fermifla¨chen-Nesting macht Na1/3V2O5 instabil gegenu¨ber einem Peierls-artigen
U¨bergang.
10Grundlage der Rechnung war das ”Na-freie” V–O-Geru¨st gema¨ß den Strukturdaten nach
[Khamaganova89] bei Raumtemperatur, ohne Beru¨cksichtigung der Na-Besetzung; dadurch
wird die durchzurechnende Elementarzelle nicht zu komplex und die Anzahl der darin ent-
haltenen Atome nicht zu groß.
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Die beobachtete Druckabha¨ngigkeit ist auch tatsa¨chlich konsistent mit einem Pei-
erls-artigen Szenario, wenn man sich folgendes vergegenwa¨rtigt:
Streng eindimensionale Systeme werden von Fluktuationen dominiert und es kann
fu¨r T > 0 K kein Phasenu¨bergang zu langreichweitiger Ordnung erfolgen (Mer-
min-Wagner-Hohenberg-Theorem [Mermin66, Hohenberg67]). In realen Systemen
besteht natu¨rlich immer eine endliche Kopplung zwischen den eindimensionalen
Strukturelementen, aus denen das System aufgebaut ist. Diese Kopplung schwa¨cht
die Fluktuationen und ermo¨glicht Phasenu¨berga¨nge bei endlichen Temperaturen.
Man kann konsistent mit der im na¨chsten Abschnitt folgenden Diskussion des ma-
gnetischen U¨bergangs annehmen, daß der hauptsa¨chliche Effekt des Anlegens von
hydrostatischem Druck darin besteht, daß die Kopplung zwischen den eindimen-
sionalen Ketten erho¨ht wird und damit die Anisotropie abnimmt. Diese Annahme
wird durch Widerstandsmessungen unter Druck mit sechs Kontakten auf einer Pro-
be unterstu¨tzt, in denen qualitativ eine Abnahme der Anisotropie, gemessen am
Verha¨ltnis ρ⊥
ρ||
, mit zunehmendem Druck beobachtet werden konnte. Mit wachsender
Zwischenkettenkopplung nimmt die 3d-Banddispersion senkrecht zu den Ketten zu,
die Fermifla¨che wird sta¨rker gekru¨mmt und der Teil der Fermifla¨che, der die Ne-
sting-Bedingung erfu¨llt, wird verringert, weshalb der MI-U¨bergang, wie beobachtet,
zu tieferen Temperaturen verschiebt.
Zudem kann Druck auch eine Versteifung des Gitters bewirken. Dadurch wird
die im Rahmen eines Peierls-artigen U¨bergangs fu¨r die Verzerrung no¨tige elastische
Gitterenergie erho¨ht, was ebenfalls eine Absenkung der U¨bergangstemperatur TMI
zur Folge hat.
Damit stu¨nde die Druckabha¨ngigkeit von TMI im Einklang mit dem Vorschlag
eines Peierls-artigen U¨bergangs. Fu¨r eine Erkla¨rung, wie ein derartiger U¨bergang zu
einem isolierenden Grundzustand in Na1/3V2O5 fu¨hrt, muß man die elektronische
Struktur genauer betrachten.
Es wird davon ausgegangen, daß oberhalb TMI die V 3d-Zusta¨nde der V1- und V2-
Pla¨tze besetzt und die der V3-Pla¨tze unbesetzt sind, obwohl das in NMR-Messun-
gen [Itoh00, Itoh01] dem V3-Platz zugeordnete Signal einen gewissen Knight-Shift
aufweist, was Ueda et al. sogar dazu veranlaßt, auf eine relativ gleichma¨ßige La-
dungsverteilung u¨ber alle V-Pla¨tze zu schließen [Ueda01]. Bedenkt man allerdings
die pyramidale Sauerstoffkoordination des V3-Platzes, die nahezu identisch mit der
des V5+-Ions (3d0) in V2O5 ist (vgl. hierzu Abb. 2.5 mit Abb. 2.11 und Abb. 2.6
mit Abb. 2.12), und den in Kap. 2.1 aufgezeigten Zusammenhang zwischen Oxi-
dationsstufe und Ligandenumgebung, so kann man durchaus voraussetzen, daß die
elektronisch besetzten Zusta¨nde nur zu einem geringen Anteil von den d-Orbitalen
der V3-Pla¨tze gebildet werden. Dafu¨r, daß diese Zusta¨nde vielmehr den Charakter
der V1- und V2-Pla¨tze tragen, sprechen neben den vielen weiter oben bereits zitier-
ten Arbeiten auch die LDA-Bandstrukturrechnungen [Eyert02], denen zufolge die
Elektronen u¨berwiegend V2-Charakter haben, mit Beimischungen von V1.
Damit wird ein Elektron auf zwei Vanadiumpla¨tze (V1, V2) ”aufgeteilt”, und weil
deren Grundzustandsniveaus (zumindest nahezu) entartet sind, ergibt sich eine Si-
tuation mit einem Elektron fu¨r vier Vanadiumatome, was zu 1/8-gefu¨llten Ba¨ndern
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fu¨hrt. Um einen isolierenden Grundzustand zu erreichen (und die Entartung auf-
zuheben), mu¨ssen die energetisch tiefsten Niveaus aufgespalten werden. Unterhalb
TNa-3D erha¨lt man durch die Verdopplung der Elementarzelle in b-Richtung und der
damit einhergehenden Bandaufspaltung 1/4-gefu¨llte Ba¨nder.
Von dieser Situation ausgehend ko¨nnte eine weitere Bandaufspaltung durch die
Ausbildung einer (kommensurablen) Ladungsdichtewelle erfolgen. Abha¨ngig vom
Propagationsvektor q ko¨nnte dies direkt zu einem komplett gefu¨llten Band fu¨h-
ren, das von anderen Ba¨ndern durch eine Bandlu¨cke getrennt ist, oder vielleicht
auch zu einem 1/2-gefu¨llten Band. Der isolierende Grundzustand ko¨nnte in letzte-
rem Fall durch eine zusa¨tzlich auftretende starke lokale Coulombabstoßung (on-site
Wechselwirkung) hervorgerufen werden. Laut den NMR-Ergebnissen von Itoh et
al. [Itoh00, Itoh01] soll eine Ladungsordnung stattfinden, bei der die Elektronen
vollsta¨ndig auf entweder die V1- oder die V2-Pla¨tze kondensieren. Den LDA-Band-
strukturrechnungen zufolge [Eyert02] wa¨ren die V2-Pla¨tze bevorzugt. In einem mit
dem oben beschriebenen Peierls-artigen Szenario vereinbaren lokalen Bild ko¨nnte
das durch eine Dimerisierung der V2-Pla¨tze vonstatten gehen, verbunden mit ei-
ner Aufspaltung der dimerisierten Zusta¨nde in bindende und nicht-bindende, wobei
nur die bindenden Niveaus besetzt wa¨ren. In dem dadurch geschaffenen 1/2-gefu¨ll-
ten Band ko¨nnte wiederum eine starke lokale (on-site) Coulombabstoßung zu einem
isolierenden Grundzustand fu¨hren.
Die beiden zuletzt genannten Fa¨lle beschreiben zwar keinen ”klassischen” Peierls-
U¨bergang, da zusa¨tzlich eine lokale Coulombabstoßung vonno¨ten wa¨re um den iso-
lierenden Grundzustand hervorzurufen. Sie ko¨nnen aber dennoch als Peierls-artig
bezeichnet werden, da eine Bandaufspaltung, hervorgerufen durch die Kopplung der
Elektronen an das Gitter und den mit einer Gitterverzerrung verbundenen elektro-
nischen Energiegewinn (bedingt durch das Fermifla¨chen-Nesting aufgrund der quasi-
Eindimensionalita¨t) den treibenden Mechanismus darstellt.
Auch die Ro¨ntgenstrukturuntersuchung unterhalb von TMI von Yamaura et al.
[Yamaura02] weist auf keinen ”klassischen” Peierls-U¨bergang hin, da keine Ver-
ru¨ckungen von Atompositionen entlang der b-Achse berichtet werden, sondern senk-
recht dazu. Wie schon in Kap. 2.1.2 beschrieben, verku¨rzen, bzw. verla¨ngern sich
abwechselnd jeweils drei Sprossen der von den V2-Pla¨tzen gebildeten Leitern, so
daß sich die unmittelbar oberhalb von TMI herrschende Periodizita¨t 2bRT (wegen
bereits erfolgter Na-Ordnung) verdreifacht, im Vergleich zur Periodizita¨t bRT bei
Raumtemperatur also auf 6bRT versechsfacht.
Mit den bisher vorliegenden Erkenntnissen la¨ßt sich keine genauere Aussage tref-
fen, welcher Mechanismus dem Metall-Isolator-U¨bergang zugrunde liegt, die oben
vorgestellten Szenarien stellen nur Vorschla¨ge dar. Fu¨r ein tieferes Versta¨ndnis wa¨re
es wichtig, detaillierte Informationen u¨ber den elektronischen Zustand der Vanadi-
um-Ionen auf den verschiedenen Gitterpla¨tzen und u¨ber die Kristallstruktur bei tie-
fen Temperaturen zu erlangen. Jedoch scheint aufgrund der stark eindimensionalen
Natur des Systems, die durch Bandstrukturrechnungen besta¨tigt wird [Eyert02], und
der beobachteten Druckabha¨ngigkeiten von TMI und TN ein Peierls-artiger U¨bergang
recht wahrscheinlich.
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Der magnetische Phasenu¨bergang
Die beobachteten Unterschiede in der magnetischen Suszeptibilita¨t je nachdem,
ob mit a¨ußerem Magnetfeld abgeku¨hlt wurde oder ohne (s. eingesetzter Graph in
Abb. 3.13), die in der Literatur ha¨ufig als ”Spin-Glas-artiges” Verhalten bezeichnet
werden, ko¨nnen eventuell auf Effekte durch magnetische Doma¨nen zuru¨ckgefu¨hrt
werden, da ein a¨hnliches Verhalten in Systemen mit starker magnetischer Anisotro-
pie ebenfalls unter solchen Gesichtspunkten diskutiert wird [Tsurkan01]. Die quasi-
eindimensionale Struktur des Na1/3V2O5 la¨ßt bereits vermuten, daß auch in diesem
System eine magnetische Anisotropie besteht.
Die starke Empfindlichkeit der magnetischen Ordnung gegenu¨ber einer Abwei-
chung von der Na-Sto¨chiometrie kann ebenfalls mit der eindimensionalen Natur der
Verbindung erkla¨rt werden. Abweichungen von x = 1/3 fu¨hren zu Defekten in den
eindimensionalen V4+-Ketten und sto¨ren damit die langreichweitige magnetische
Korrelation entlang dieser (Intra-Kettenkopplung), was zu einer Abschwa¨chung der
Wechselwirkung zwischen den Ketten (Zwischenkettenkopplung) und als Folge zu
einer starken Unterdru¨ckung der dreidimensionalen magnetischen Ordnung fu¨hrt.
Wie schon der MI-U¨bergang zeigt auch der magnetische U¨bergang eine ausgepra¨g-
te Druckabha¨ngigkeit, er verschiebt allerdings bei zunehmendem Druck mit einer
Rate von 5 K/GPa zu ho¨heren Temperaturen (s. Abb. 3.18).
Die in der Diskussion des MI-U¨bergangs entwickelte Auffassung, daß Druck die
Zwischenkettenkopplung erho¨ht, wird durch die Druckabha¨ngigkeit des magneti-
schen U¨bergangs gestu¨tzt. Eine sta¨rkere Kopplung zwischen den eindimensionalen
Ketten, aus denen die Struktur aufgebaut ist, bedeutet eine Abnahme der Anisotro-
pie. Dadurch werden die fu¨r eindimensionale Systeme charakteristischen Fluktuatio-
nen unterdru¨ckt und folglich der magnetische U¨bergang zu ho¨heren Temperaturen
verschoben.
Dies fu¨hrt gleichzeitig zu einer Abnahme des Meßsignals mit steigendem Druck (s.
Abb. 3.17), da der U¨bergang zur dreidimensionalen magnetischen Ordnung dann bei
ho¨heren Temperaturen stattfindet und damit bei kleineren Korrelationsla¨ngen ent-
lang den eindimensionalen magnetischen Ketten (Intra-Ketten-Korrelationsla¨ngen).
Bei geringem Druck ist die magnetische Zwischenkettenkopplung noch schwach und
aufgrund der niedrigen Ordnungstemperatur bildet sich erst eine langreichweitige
Ordnung entlang der Ketten aus (im Regime großer Intra-Ketten-Korrelationsla¨n-
gen). Unterhalb TN erfolgt dann die dreidimensionale Ordnung von in hohem Maße
in sich geordneten Ketten (und damit mit großer Magnetisierung), was in einem
großen Meßsignal resultiert. Da mit zunehmendem Druck sich der U¨bergang bei ho¨-
heren Temperaturen vollzieht, sind die einzelnen Ketten in einem geringeren Maße
in sich geordnet (im Regime kleiner Intra-Ketten-Korrelationsla¨ngen) und folglich
fu¨hrt die dreidimensionale Ordnung der Ketten von nun geringerer Magnetisierung
zu einem kleineren Meßsignal.
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3.2 α′-NaV2O5
3.2.1 Einkristallzucht
Durch Aufschmelzen von reinem polykristallinem NaV2O5 und anschließendem lang-
samen Abku¨hlen im geschlossenen System erha¨lt man nur hauchdu¨nne, flockenartige
kleine Pla¨ttchen, die in ihrer la¨ngsten Ausdehnung kaum 1 mm u¨berschreiten. Das
liegt darin begru¨ndet, daß NaV2O5 nicht kongruent schmilzt (und erstarrt), wie Isobe
et al. belegen konnten [Isobe97a]. Aus dem von ihnen bestimmten NaVO3–NaV2O5–
VO2-Phasendiagramm (Abb. 3.22) ist ersichtlich, daß NaV2O5 peritektisch schmilzt,
d. h. oberhalb von 800◦C befinden sich viele feste VO2-Partikel in der Schmelze, die
dann beim Abku¨hlen allesamt Keime fu¨r die Bildung von NaV2O5 darstellen, das
”schlagartig” am peritektischen Punkt kristallisiert, was die Entstehung zahlreicher
kleinster NaV2O5-Kristalle nach sich zieht. Dem Phasendiagramm zufolge bietet es
sich allerdings an, einen hohen U¨berschuß an NaVO3 einzuwiegen und dieses sozu-
sagen als Selbstflußmittel einzusetzen.
Isobe et al. heizten eine Anfangsmi-
Abbildung 3.22: NaVO3–NaV2O5-
Phasendiagramm (aus [Isobe97a]).
schung NaVO3:VO2 von 8:1, was im
Phasendiagramm 12.5 mol% NaV2O5
entspricht, in einem Pt-Schiffchen in ei-
ner evakuierten geschlossenen Ampul-
le auf 800◦C und ku¨hlten dann mit
1◦C/h auf 600◦C ab. Die Kristallisati-
on der α′-Phase setzt ein, sobald die
Temperatur der Schmelze die der Liqui-
duslinie erreicht (im Phasendiagramm
3.22 etwa 720◦C). Nach Abku¨hlung auf
Raumtemperatur und O¨ffnen der Am-
pulle ko¨nnen die Kristalle aus der rest-
lichen erstarrten Schmelze herauspra¨pa-
riert werden, indem man den gesamten
Inhalt des Schiffchens in heißes destil-
liertes Wasser gibt, weil das verbliebene
NaVO3 in Wasser lo¨slich ist, NaV2O5
dagegen nicht.
Durch die oben geschilderte Zu¨chtung aus einer Schmelzlo¨sung erhielten Isobe
et al. Kristalle mit Abmessungen von etwa 10 × 2 × 0.5 mm3. Unter Verwendung
eines derartigen Kristalls als Keimkristall in einem erneuten Durchlauf wuchs gar
ein Exemplar der Gro¨ße 20× 3× 2 mm3 [Isobe97a].
Ein weiterer Vorteil dieser Selbstflußmethode, neben der verbesserten Wachstums-
bedingung durch drastische Verminderung der Anzahl der Kristallisationskeime, be-
steht darin, daß sich in den Kristallen der ho¨chstmo¨gliche Na-Gehalt von x = 1
einstellt, weil die Schmelze, selbst bei einem eventuellen Na-Abdampf, immer noch
reicher an Natrium ist, als die davon umgebene feste NaV2O5-Phase. Dadurch, daß
die Kristalle auch noch nach ihrer Erstarrung wa¨hrend des Abku¨hlens von hohen
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Temperaturen in die natriumreichere Matrix eingebettet sind, wird gewa¨hrleistet,
daß Natrium nicht aus den Kristallen diffundiert und so den Na-Gehalt vermindert.
Das ist deshalb wichtig, weil die physikalischen Eigenschaften stark von der Na-
Konzentration abha¨ngen, wie am Ende von Kapitel 2.1.3 schon angedeutet wurde.
Die Kristallzu¨chtung der α′-Phase im Rahmen dieser Arbeit erfolgte zuna¨chst sehr
a¨hnlich der von Isobe et al. beschriebenen, spa¨ter wurde allerdings das Startverha¨lt-
nis NaVO3:VO2 von 8:1 auf 10:1 umgestellt. Selbst bei einem 8:1-Verha¨ltnis ist die
Ausbeute an Kristallen noch so hoch, daß viele von ihnen wa¨hrend des Wachstums
miteinander in Beru¨hrung kommen und zusammenwachsen, weshalb der Anteil des
Flußmittels auf 10:1 erho¨ht wurde.
Die Kristalle wachsen in ungu¨nstigen Fa¨llen zu Nadeln oder la¨nglichen Pla¨ttchen,
u¨blicherweise aber zu volumino¨seren Sta¨bchen, wobei die la¨ngste Ausdehnung mit
der Leiterrichtung entlang der b-Achse u¨bereinstimmt. Einige Kristalle sind u¨ber
zehn Millimeter lang, mehr als eineinhalb Millimeter breit und nahezu einen Millime-
ter hoch. Solch große Kristalle wiesen allerdings ha¨ufig Hohlra¨ume oder Einschlu¨sse
des Flußmittels NaVO3 auf. Die qualitativ hochwertigen Exemplare, die fu¨r weitere
physikalische Untersuchungen ausgewa¨hlt wurden, sind typischerweise drei bis vier
Millimeter lang, knapp einen Millimeter breit und etwa einen halben Millimeter dick,
s. Abbildung 3.23. Die herauspra¨parierten Kristalle haben rauhe, zerfurchte Ober-
Abbildung 3.23: Typische NaV2O5-Einkristalle: a) und b) wie gewachsen, mit rau-
hen Oberfla¨chen; c) und d) mit Skalpellklinge gespalten, mit spiegelnden Oberfla¨chen.
fla¨chen und sind schwarz. Sie sind weich, leicht plastisch verformbar und lassen sich
einfach spalten. Die Spaltfla¨chen sind spiegelnd, sehr glatt und verlaufen parallel zur
kristallographischen ab-Ebene, in der die Leitern liegen.
Zur Darstellung dotierter Einkristalle gibt es unterschiedliche Wege. Ein Na-Defi-
zit (Loch-Dotierung) einzustellen ist wa¨hrend des Zu¨chtungsvorgangs nicht mo¨glich,
da das Selbstflußverfahren, wie schon erla¨utert, fu¨r den ho¨chstmo¨glichen Na-Gehalt
x = 1 sorgt. Isobe et al. unterzogen deshalb die Kristalle einer Nachbehandlung, in
der sie sto¨chiometrische Kristalle in eine große Menge von polykristallinem Na-defizi-
ta¨ren Na1−xV2O5-Pulver einbetteten und bei 650◦C im abgeschlossenen System eine
Woche lang auslagerten [Isobe97b]. Durch Messung der magnetischen Suszeptibilita¨t
(Bestimmung und Vergleich der U¨bergangstemperaturen) verifizierten die Autoren,
daß die Sto¨chiometrie der Kristalle identisch zu der des Pulvers ist, daß sich also
die Na-Konzentration im Kristall der des Na1−xV2O5-Pulvers, das als Puffer, bzw.
Reservoir dient, angeglichen hat.
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Isobe et al. teilten mit, daß ihnen, außer durch Na-Unterschuß, keine weite-
re Dotierung gelungen sei, also weder eine Substitution auf dem Na-Platz, noch
auf dem V-Platz durch ein anderes Kation [Isobe98]. Schon bald aber schafften
es verschiedene Arbeitsgruppen Natrium durch Calcium zu ersetzen (Elektron-Do-
tierung), zuna¨chst nur polykristallin [Onoda99], spa¨ter dann auch in Einkristal-
len [Lohmann99, Presura00b, Rogers00, Dischner01]. Auch eine Dotierung mit Li-
thium auf den Natriumpla¨tzen (iso-elektronisch) verlief erfolgreich [Lohmann99,
Lohmann00b, Dischner01]. In beiden Fa¨llen erfolgte die Darstellung der dotierten
Kristalle in sehr a¨hnlicher Weise durch eine Abwandlung des o. g. Schmelzlo¨sungsver-
fahrens: Diese Arbeitsgruppen a¨nderten ihren ersten Pra¨parationsschritt, in welchem
sie das fu¨r die Selbstflußmethode beno¨tigte Flußmittel NaVO3 eigens aus Na2CO3
und V2O5 synthetisierten, in der Weise ab, daß sie fu¨r diese Synthese Na2CO3 durch
entsprechende Mengen CaCO3, bzw. Li2CO3 ersetzten. U¨ber eine Ersetzung des Va-
nadiums durch ein anderes Kation ist in der Literatur bisher nichts erschienen.
In dieser Arbeit wurden anfa¨ngliche Versuche Na-defizita¨re Einkristalle nach der
von Isobe et al. beschriebenen Methode darzustellen eingestellt, nachdem es mehr-
fach nicht gelang, homogenes Na1−xV2O5-Pulver zu synthetisieren. Magnetische
Messungen zeigten keine Verschiebung der U¨bergangstemperatur, der U¨bergang
wurde nur breiter und der Curie-artige Anstieg bei tiefen Temperaturen ausgepra¨g-
ter.
Eine Dotierung mit Calcium wurde erfolgreich bewerkstelligt, indem, anders als
in der oben zitierten Literatur, der Ausgangspulvermischung fu¨r die Schmelzflußsyn-
these aus NaVO3 und VO2 eine entsprechende Menge an CaO beigefu¨gt wurde.
Es wurden auch Versuche durchgefu¨hrt, Vanadium durch andere U¨bergangsme-
talle zu ersetzen, na¨mlich durch Titan, Chrom und Zink. Zur Dotierung mit Ti
und Cr wurde einer NaVO3–VO2-Ausgangsmischung TiO2-, bzw. CrO2-Pulver ent-
sprechend der gewu¨nschten Dotierung zugemischt. In beiden Fa¨llen kam es zu einer
starken Oxidation des gesamten Probengutes, es bildete sich zusa¨tzlich NaV3O8, wie
es auch in einem Kontrollversuch, in dem ein NaV2O5-Einkristall an Luft ausgelagert
wurde, nachgewiesen werden konnte. Daraufhin wurde in einem Versuch statt des
Dioxids das Sesquioxid Cr2O3 eingesetzt, aber ebenfalls erfolglos. Schon mit bloßem
Auge war hinterher erkennbar, daß noch Spuren des gru¨nen Cr2O3-Pulvers vorhan-
den waren, daß es sich also nicht in der Schmelze und dann im Kristall gelo¨st hat,
wie sich auch anschließend in Ro¨ntgendiffraktionsmessungen besta¨tigte.
Die Dotierung mit Zink dagegen, realisiert durch Beimischung von ZnO-Pulver, ist
gelungen. Es wuchsen fu¨r die α′-Phase typische Kristalle, im Ro¨ntgendiffraktogramm
findet man keine Anzeichen einer Fremdphase, und weitere Messungen physikalischer
Eigenschaften belegen, daß sich die Zn2+-Ionen in die Kristalle eingelagert haben (s.
Kap. 3.2.2), wobei aber nicht klar ist, ob sie sich auf Na- oder V-Pla¨tzen befinden.
In Tabelle 3.5 sind einige repra¨sentative Chargen von Einkristallen inklusive Zu¨ch-
tungsbedingungen und ihnen zugeordnete Probenbezeichnungen aufgelistet. Die Pro-
zentangaben bei den dotierten Proben geben die Einwaageverha¨ltnisse im Ausgangs-
material wieder, die unter der Annahme festgelegt wurden, daß sich das dotierte
Element im kristallisierenden NaV2O5 genauso gut wie im Flußmittel NaVO3 lo¨st.
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Probenbe- NaVO3 Dotierung Schiffchen- Temperaturprogramm
zeichnung : VO2 material
α′1 8:1 — Quarz 800◦C 1−→ 350◦C 20−→ RT
α′2 10:1 — Platin 800◦C 4−→ 400◦C 20−→ RT
α′3 10:1 — Platin 800◦C 3−→ 600◦C
600◦C 10−→ 400◦C 30−→ RT
α′4 10:1 0.5% Ti Platin 800◦C 3−→ 650◦C 2−→ 500◦C
500◦C 10−→ 300◦C 30−→ RT
α′5 10:1 1% Ti Platin wie α′4
α′6a war α′2 — Platin 400◦C/7 Tage/an Luft
α′6b war α′6a — Platin 500◦C/5 Tage/an Luft
α′7 10:1 1% Ca Platin 800◦C 3−→ 470◦C 10−→ RT
α′8 10:1 2% Ca Platin 800◦C 3−→ 540◦C 15−→ RT
α′9 10:1 1% Zn Platin 800◦C 3−→ 500◦C
500◦C 10−→ 300◦C 30−→ RT
α′10 10:1 3% Zn Platin 800◦C 3−→ 500◦C
500◦C 10−→ 300◦C 30−→ RT
Tabelle 3.5: Probenbezeichnungen einiger Einkristalle der α′-Phase und Zu¨chtungs-
bedingungen (die Zahlen u¨ber den Pfeilen geben Abku¨hlraten in ◦C/h an, und RT
bedeutet Raumtemperatur).
Sie bezeichnen nicht unbedingt den tatsa¨chlichen Gehalt in den Kristallen, wie im
Fall von Li-Dotierung belegt werden konnte [Lohmann00b], wo der Gehalt in den
Kristallen um einen Faktor 7.5 geringer war als eingewogen wurde. U¨ber Ca-Dotie-
rung wird berichtet, daß der mittels chemischer Analyse ermittelte Gehalt nahezu
der Einwaage entspricht [Dischner01], bzw. in manchen Proben geringer ist (Faktor
0.75) als nominell per Einwaage vorgesehen war [Presura00b].
Fu¨r eine exakte Bestimmung des Dotierungsgehalts im Rahmen dieser Arbeit
gezu¨chteter Kristalle standen leider keine genu¨gend empfindliche und quantitativ
genaue Meßmethoden zur Verfu¨gung.
3.2.2 Charakterisierung
Als erstes Anzeichen dafu¨r, daß zumindest in den Dotierungsversuchen α′8 und α′10
Ca, bzw. Zn eingelagert wurde, dient der in Abbildung 3.24 gezeigte Vergleich der
EDX-Messungen mit der eines undotierten Kristalls α′1.
Die drei Meßkurven wurden auf die V Kα-Linie normiert. Der Intensita¨tsverlauf
der Probe α′8 ist nahezu deckungsgleich mit dem der undotierten Probe α′1, was die
V Kβ-Linie, die Na Kα-Linie (das Na-Defizit, das aus einer mo¨glichen Ca-Dotierung
resultieren mu¨ßte, konnte nicht aufgelo¨st werden) und den gro¨ßten Teils des Unter-
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Abbildung 3.24: EDX-Messungen an zwei dotierten α′-Kristallen im Vergleich zu
einem reinen Kristall, normiert auf die V Kα-Linie.
grunds zwischen den Peaks betrifft. Allerdings ragt zwischen 3.6 und 3.8 keV eine
markante Erhebung aus dem Untergrund, die guten Gewissens der charakteristischen
Ca Kβ-Linie (3.69 keV) zugeschrieben werden kann.
Die Meßkurve der Probe α′10 ist ebenfalls mit dem der reinen Probe beinahe
deckungsgleich, was die V Kβ-Linie und den Untergrund anbelangt. Die Na Kα-Linie
von α′10 bei 1 keV ist jedoch u¨berho¨ht. Dies kann als Indiz fu¨r eine Zn-Dotierung
gewertet werden, wenn man die ho¨here Intensita¨t dahingehend deutet, daß zusa¨tzlich
zum Na-Signal (1.04 keV) noch die Zn Lα-Linie (1.01 keV) zur Gesamtintensita¨t
beitra¨gt, die bei der gegebenen Auflo¨sung von 0.14 keV nicht voneinander getrennt
werden ko¨nnen. Es ist aber nicht mehr als ein Indiz, weil bei den Energien der
Zn Kα-Linie (8.64 keV) und der Zn Kβ-Linie (9.57 keV) keine signifikant aus dem
Untergrund ragende Intensita¨t nachgewiesen werden konnte.
Ro¨ntgendiffraktion
Im vorigen Kapitel wurde schon vorweggenommen, daß die mit TiO2 und CrO2 do-
tierten Proben ebenso wie die an Luft ausgelagerte Probe oxidiert waren, wie aus der
Bildung von NaV3O8 zu schließen ist, das mittels Ro¨ntgendiffraktion im Endprodukt
nachgewiesen werden konnte. Gleichfalls mit Hilfe der Ro¨ntgendiffraktion konnte in
den Produkten der Dotierungsversuche mit Cr2O3 ungelo¨stes Cr2O3 sowohl im er-
starrten Flußmittel als auch in den gewachsenen α′-Einkristallen detektiert werden.
In den Produkten aller anderen Zu¨chtungsversuche (sowohl reiner als auch mit
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Ca oder Zn dotierter Proben) waren dagegen mittels Ro¨ntgendiffraktion keinerlei
Fremdphasen aufzuspu¨ren, wie Abbildung 3.25 beispielhaft belegt. Abgebildet ist
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Abbildung 3.25: Diffraktogramm der undotierten Charge α′3, verglichen mit einem
simulierten Intensita¨tsprofil. Als interner Standard wurde Si-Pulver beigemischt.
das Beugungsdiagramm der undotierten Charge α′3 im Vergleich mit einem simu-
lierten Diffraktogramm. Alle gemessenen Peaks werden von der Simulation reprodu-
ziert. Die Abweichungen der Differenzkurve vom Nullniveau an den Peakpositionen
sind auf die in Kap. 2.2.1 dargelegten Gru¨nde zuru¨ckzufu¨hren (im wesentlichen auf
Textureffekte seitens des Ro¨ntgenpra¨parats, auf die experimentell bedingte Asym-
metrie der Peaks und auf die nicht implementierte Simulation solcher Asymmetrien
seitens des Simulationsprogramms).
Dennoch eignet sich das Anpassungsverfahren zur Bestimmung der Gitterkonstan-
ten, wie aus der Tabelle 3.6 hervorgeht, in der die so ermittelten Gitterparameter
einiger Proben gemeinsam mit Werten aus der Literatur aufgelistet sind. Sie stim-
men innerhalb der Fehlergrenzen mit den Literaturwerten u¨berein.
Die in dieser Arbeit ermittelten Werte fu¨r den c-Parameter der Ca-dotierten Pro-
ben folgen der sich auch in der Literatur abzeichnenden Tendenz mit zunehmender
Ca-Dotierung zuzunehmen. Dagegen nimmt c mit (versuchter) Ti-Dotierung ab, was
eventuell auf den Effekt der Oxidation zuru¨ckzufu¨hren ist (und nicht etwa auf eine
gelungene Ti-Dotierung), da durch Auslagern an Luft c ebenfalls abnimmt.
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Probenbe- Gitterparameter Dotierung
zeichnung a [A˚] b [A˚] c [A˚]
α′1 11.317(6) 3.613(2) 4.798(2) —
α′3 11.317(6) 3.611(2) 4.804(2) —
α′4 11.318(6) 3.612(2) 4.799(2) 0.5% Ti
α′5 11.318(6) 3.613(2) 4.794(2) 1% Ti
α′6a 11.315(6) 3.612(2) 4.795(2) an Luft ausgelagert
α′7 11.320(6) 3.613(2) 4.805(2) 1% Ca
α′8 11.316(6) 3.613(2) 4.807(2) 2% Ca
α′10 11.316(6) 3.612(2) 4.802(2) 3% Zn
[Carpy75] 11.318(5) 3.611(2) 4.797(3) —
[Isobe96] 11.30(8) 3.61(1) 4.80(1) —
[von Schnering98] 11.311(2) 3.611(1) 4.800(1) —
[Meetsma98] 11.311(1) 3.610(1) 4.800(1) —
[Smolinski98] 11.316(4) 3.611(1) 4.797(1) —
[Onoda99] 11.295(2) 3.605(1) 4.795(1) —
[Onoda99] 11.294(1) 3.606(1) 4.806(2) 17% Ca
[Rogers00] 11.3142(3) 3.6107(1) 4.8034(1) —
[Rogers00] 11.3155(3) 3.6114(1) 4.8052(1) 2% Ca
[Rogers00] 11.3124(7) 3.6118(2) 4.8079(2) 4% Ca
[Lohmann00b] 11.312(3) 3.6106(9) 4.8031(10) —
[Lohmann00b] 11.312(2) 3.6096(11) 4.7974(7) 0.9% Li
[Lohmann00b] 11.313(5) 3.6104(19) 4.7927(15) 1.3% Li
Tabelle 3.6: Gitterparameter einiger Proben der α′-Phase im Vergleich zu Literatur-
angaben.
Magnetische Suszeptibilita¨t
Der Hauptgraph in Abbildung 3.26 zeigt die Messung der magnetischen DC-Suszep-
tibilita¨t, die an mehreren b||B-orientierten undotierten Einkristallen der Charge α′3
zwischen 2 K und 400 K durchgefu¨hrt wurde. Bei hohen Temperaturen erfolgt die fu¨r
eindimensionale Spinketten typische Ausbildung eines breiten Maximums, hier um
etwa 350 K. Die zugeho¨rige Temperatur Tmax la¨ßt sich aus der zwischen 330 K und
360 K sehr flach verlaufenden Meßkurve nicht eindeutig und pra¨zise ablesen, sie la¨ßt
sich besser aus einer Anpassung eines Bonner-Fisher-artigen Verhaltens reproduzie-
ren, das die Suszeptibilita¨t einer eindimensionalen gleichfo¨rmig antiferromagnetisch
gekoppelten Heisenberg-S = 1/2-Spinkette beschreibt [Bonner64]. Als Anpassungs-
parameter geht außer dem g-Faktor, der hier allerdings zu g = 2 festgelegt wurde, nur
die Kopplungskonstante J ein, aus der sich Tmax berechnen la¨ßt: Tmax ≈ 0.64 J/kB.
Fu¨r die Charge α′3 ergibt sich unter Beru¨cksichtigung der Daten von 250 K bis
400 K mit J/kB = 540 K (und Tmax = 345 K) ein kleinerer Wert als der von Isobe et
al. aus DC-Suszeptibilita¨tsmessungen bis 700 K ermittelte Wert von J/kB = 560 K
[Isobe96] oder der von M. Lohmann aus ESR-Messungen bis ebenfalls 700 K ermit-
telte Wert von J/kB = 578 K [Lohmann99]. Als Ursache dafu¨r ist der begrenzte
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Abbildung 3.26: Magnetische Suszeptibilita¨t von Einkristallen der Charge α′3. Die
durchgezogene Linie stellt eine Anpassung nach dem Bonner-Fisher-Modell [Bonner64]
dar (s. Text). Der eingesetzte Graph zeigt vergro¨ßert den magnetischen U¨bergang
bei tiefen Temperaturen. Die gestrichelte Linie illustriert den mit einem Curie-Weiß-
Gesetz angepaßten Beitrag magnetischer Sto¨rstellen, der dann von den gemessenen
Rohdaten abgezogen wurde.
Temperaturbereich anzusehen, der hier fu¨r die damit unsicherere Anpassung heran-
gezogen werden kann: nach unten durch etwa 250 K (darunter weichen die Meßda-
ten deutlich vom Modell ab [Lohmann99, Johnston00]) und nach oben durch 400 K
(bedingt durch die experimentellen Voraussetzungen). Der Hochtemperaturbereich
erweist sich demnach fu¨r die Probencharakterisierung als weniger geeignet, zumal
auch die hier untersuchten Proben α′1-10 keine signifikante Variation im Hochtem-
peraturverlauf und den daraus abgeleiteten Gro¨ßen wie J und Tmax erkennen ließen.
Wesentlich empfindlicher auf die Qualita¨t der Proben und auf Dotierung reagiert
die magnetische Suszeptibilita¨t bei tiefen Temperaturen, die von der undotierten
Probe α′3 vergro¨ßert im eingesetzten Graph in Abbildung 3.26 zu sehen ist und
den charakteristischen drastischen Abfall unterhalb TC = 34 K zeigt, hervorgeru-
fen durch die Ausbildung einer Spinanregungslu¨cke (s. Kap. 2.1.3). Der Anstieg zu
tiefsten Temperaturen hin ist auf magnetische Sto¨rstellen zuru¨ckzufu¨hren.
Zur Charakterisierung der Proben wird die kritische Temperatur und die Scha¨rfe
des U¨bergangs sowie die Gro¨ße des Curie-Weiß-Beitrags der magnetischen Sto¨rstellen
herangezogen.
Dazu wurde zuna¨chst dem Anstieg der Suszeptibilita¨t von 10 K bis 2 K ein Curie-
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Weiß-Gesetz der Form
χCW (T ) =
Cimp
T −Θ
angepaßt unter der Annahme, daß unterhalb 10 K das Signal der alternierenden
Spinketten bereits verschwindend klein ist (gestrichelte Linie in Abb. 3.26, die noch
zu T > 10 K fortgefu¨hrt ist). Dabei bezeichnet Cimp die Curie-Konstante und Θ
die paramagnetische Curie-Weiß-Temperatur, deren Betrag fu¨r alle durchgefu¨hrten
Anpassungen durchweg kleiner als 0.5 K war (in U¨bereinstimmung damit, daß man
auch keine Wechselwirkung der Verunreinigungen untereinander erwarten wu¨rde).
Aus Cimp la¨ßt sich der molare Anteil der magnetischen Verunreinigungen abscha¨tzen.
Fu¨r α′3 ergibt sich unter der Annahme, daß die Sto¨rstellen den Spin S = 1/2 tragen,
nimp = 0.09 mol%, bei gro¨ßerem Spin sogar noch weniger.
Das nach Abzug des Curie-Weiß-Beitrags verbleibende intrinsische Signal des
U¨bergangs la¨ßt sich nicht einfach mit einer Anpassung einer analytischen Gleichung
beschreiben. Entweder vermo¨gen die zugrundeliegenden Modelle wie beispielsweise
das alternierender Spinketten mit festem Alternierungsparameter nach Bulaevskii
[Bulaevskii69] nicht die Scha¨rfe des U¨bergangs zu reproduzieren, oder die Suszep-
tibilita¨t la¨ßt sich nicht mehr in geschlossener Form angeben, wie etwa nach der
Erweiterung des Bulaevskii-Modells durch einen temperaturabha¨ngigen Alternie-
rungsparameter [Bray75]. Deshalb wurde zur Charakterisierung des magnetischen
U¨bergangs die Ableitung dχ
dT
herangezogen, die beim U¨bergang einen Peak aufweist,
dessen Position als U¨bergangstemperatur TC festgelegt wird und dessen Breite die
Scha¨rfe des U¨bergangs wiedergibt (s. rechte Ha¨lfte der Abb. 3.27).
Abbildung 3.27 zeigt die graphische Umsetzung der oben beschriebenen Auswer-
tung, Tabelle 3.7 gibt die daraus gewonnenen Ergebnisse an.
Die undotierten Chargen α′1-3 weisen im Rahmen der Auflo¨sung gleich scharfe
und gleich breite U¨berga¨nge mit identischen U¨bergangstemperaturen TC = 33.5 K,
aber unterschiedlichen Sto¨rstellenkonzentrationen auf. Hohe U¨bergangstemperatu-
ren TC lassen auf qualitativ hochwertige Proben schließen, da jegliche Arten von
Dotierung, das Einbringen von Fehlstellen oder sonstige Arten an Imperfektion zu
einer Verringerung von TC fu¨hren (s. u.). Im Vergleich zur Literatur werden die hier
gezu¨chteten reinen Kristalle bzgl. TC von nur wenigen u¨bertroffen und werden bzgl.
ihres Anteils an Verunreinigungen nimp von ebenfalls nur wenigen unterboten. Die
qualitativ beste Probe, die sich durch den geringsten Gehalt an magnetischen Sto¨r-
stellen nimp auszeichnet, stellt die Probe α
′3 dar.
Der U¨bergang der bei 400◦C an Luft ausgelagerten Kristalle α′6a verschiebt nur
unwesentlich zu tieferen Temperaturen (die Verschiebung liegt im Bereich der Meß-
punkt-Schrittweite ∆T = 0.2 K) und wird auch nur geringfu¨gig breiter. Er ist aber
nicht mehr so scharf ausgepra¨gt wie bei den undotierten Proben (Maximum der
Ableitung nur noch weniger als halb so groß). Zudem ist der Curie-artige Anteil
erheblich gro¨ßer geworden. Nach der weiteren Wa¨rmebehandlung bei 500◦C an Luft
(α′6b) nimmt der Curie-Beitrag weiter zu und u¨berdeckt beinahe den U¨bergang
(in der Auftragung der Rohdaten), der nun stark verbreitert ist und so schwach
ausgepra¨gt, daß sein Ableitungsverlauf um den Faktor 7 angehoben werden mußte
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Abbildung 3.27: Tieftemperatur-Suszeptibilita¨t der verschieden behandelten Pro-
ben mit, bzw. abzu¨glich des Curie-artigen Anteils (links) und zugeho¨rige Ableitun-
gen (rechts). Man beachte die unterschiedlichen Temperaturskalen der beiden Spalten
und v. a. die unterschiedlichen Hochwert-Skalen der Ableitungsgraphen. Die durch
alle Ableitungsgraphen durchgezogene senkrechte Linie markiert das Maximum der
Ableitungen der undotierten Proben.
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Probenbe- Cimp nimp (S =
1
2
) TC aus
dχ
dT
Dotierung
zeichnung [10−4 emuK
mol
] [mol%] [K]
α′1 3.20 0.085 33.5 —
α′2 3.48 0.093 33.5 —
α′3 3.89 0.103 33.5 —
α′6a 15.66 0.416 33.3 an Luft ausgelagert
α′6b 30.44 0.810 31± 1 an Luft ausgelagert
α′7 26.90 0.715 26± 1 1% Ca
α′8 55.11 1.470 kein U¨b. 2% Ca
α′9 16.81 0.447 33.0 1% Zn
α′10 24.47 0.651 32.7 3% Zn
Polykr. 726 11.81 0.314 33.5 —
Polykr. 898 80.48 2.142 kein U¨b. 5% Ca
[Isobe96] < 3.8 < 0.1 33.9 —
[Ko¨ppen98] 1.88 0.05 ≈ 33 —
[Johnston00] 1.34-11.23 0.036-0.299 33.4 —
[Onoda99] 3.0 0.08 34.0 —
[Onoda99] 16.6 0.44 29.4 1% Ca
[Onoda99] 17.4 0.46 unsicher 2% Ca
[Onoda99] 34.4 0.92 kein U¨b. 5% Ca
[Rogers00] 6.6 0.18 ≈ 34 —
[Rogers00] 56.4 1.50 ≈ 25 2% Ca
[Rogers00] 101.0 2.69 kein U¨b. 4% Ca
Tabelle 3.7: Curie-Konstanten, daraus errechnete Konzentration magnetischer Sto¨r-
stellen und charakteristische Temperaturen einiger Proben der α′-Phase im Vergleich
zu Literaturangaben.
um seine Struktur noch erkennen zu ko¨nnen. Das breite Maximum verschiebt zu
TC = 31± 1 K.
Der U¨bergang der mit 1% Ca dotierten Probe α′7 ist am breitesten und auch am
sta¨rksten verschoben (TC = 26 ± 1 K). Bei der mit 2% Ca dotierten Probe α′8 ist
kein U¨bergang mehr zu erkennen.
Der U¨bergang der mit 1% Zn dotierten Probe α′9 a¨hnelt dem der Probe α′6a, was
Scha¨rfe und Breite anbelangt, er ist aber mit TC = 33.0 K zu tieferen Temperaturen
verschoben. Bei Erho¨hung der Einwaage auf 3% Zn (α′9) fa¨llt die weitere A¨nderung
nur noch gering aus, was Breite, Ho¨he und Position (TC = 32.7 K) der Peak-artigen
Struktur der Ableitung betrifft.
Es wurde auch versucht den magnetischen U¨bergang mittels AC-Suszeptibilita¨t
in der Mutual Inductance Bridge (MIB, s. Kap 2.2.1) zu messen um dessen Druck-
abha¨ngigkeit TC(p) verfolgen zu ko¨nnen. Aus den Absolutwerten der DC-Suszepti-
bilita¨tsmessungen und daran ausgerichteten Eichmessungen in der MIB konnte ab-
gescha¨tzt werden, daß die Empfindlichkeit ∆Uind/(χ(35K)−χ(15K)) der MIB zwar
noch ausgereicht ha¨tte, um den Abfall in χ bei TC aufzulo¨sen, aber das Untergrund-
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signal, das hauptsa¨chlich auf der nicht perfekten Kompensation der Sekunda¨rspule
beruht, war zu groß um die kleinen Spannungsa¨nderungen auf dem großen Offset-
Signal aufzulo¨sen.
Elektrischer Widerstand
α′-NaV2O5 ist, wie nach der Einstufung in der Literatur als Mott-Hubbard-Isola-
tor (s. Kap. 2.1.3) zu erwarten war, isolierend im gesamten Temperaturbereich (s.
Abb. 3.28). Es gibt in der Literatur eine temperaturabha¨ngige Messung des elek-
trischen Widerstands [Isobe97b], allerdings nur in einem Intervall von 300 K bis zu
etwa 240 K, das zu klein ist fu¨r eine verla¨ßliche Bestimmung einer Gesetzma¨ßigkeit
bezu¨glich der Temperaturabha¨ngigkeit.
Deshalb wurde in dieser Arbeit der Widerstand von NaV2O5-Einkristallen im
speziell fu¨r Messungen ho¨chster Widersta¨nde ausgelegten Hochohm-Probenhalter
gemessen, und zwar parallel zur b-Richtung, also entlang den Leitern, die die Spin-
ketten tragen. Damit war es mo¨glich, den Widerstand der reinsten Proben bis hinab
zu etwa 80 K zu verfolgen, worauf versucht wurde, an diese Daten verschiedene
Modelle anzupassen:
• thermisch aktivierte Anregung u¨ber eine Bandlu¨cke gema¨ß
ρ(T ) = ρ0 exp
(
E
kBT
)
(3.13)
Damit ließe sich mo¨glicherweise die Bandlu¨cke ermitteln und so zur Kla¨rung
der in Kap. 2.1.3 aufgeworfenen Frage, ob der Ladungstransport durch einen
O2p–V3d Ladungstransfer (≈ 3 eV) oder durch einen V3d–V3d Sprosse-zu-
Sprosse-U¨bergang (≈ 1 eV) erfolgt, beitragen
• Polaronen-Modelle gema¨ß
ρ(T ) = AT n exp
(
E
kBT
)
(3.14)
wobei man im adiabatischen Fall n = 1 und im nicht-adiabatischen n = 3/2
erwartet
• Mott-Gesetz zum ”variable range hopping” [Mott79] gema¨ß
ρ(T ) = ρ0 exp
(
T0
T
)d
mit d =
1
1 +D
(3.15)
T0: charakteristische D: Dimensionalita¨t
(Mott-) Temperatur
Anpassungen an das Bandlu¨ckenmodell nach Gl. 3.13 und an die Polaronenmo-
delle nach Gl. 3.14 brachten keine zufriedenstellende U¨bereinstimmung. Der Wider-
standsverlauf la¨ßt sich besser durch ein ”variable range hopping (VRH)”-Gesetz der
Form 3.15 (nach [Mott79]) beschreiben.
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Das VRH-Modell charakterisiert den Ladungstransport in Halbleitern, in deren
Energielu¨cke zwischen den von delokalisierten Zusta¨nden gebildeten Ba¨ndern sich zu-
sa¨tzlich lokalisierte Zusta¨nde befinden, geschaffen durch Amorphisierung, Dotierung
oder sonstige Sto¨rstellen, die die Gitterperiodizita¨t beeintra¨chtigen und so (Ander-
son-)Lokalisierung hervorrufen. Diese lokalisierten Zusta¨nde in der Bandlu¨cke mu¨s-
sen teils besetzt und teils leer sein, so daß die Fermienergie innerhalb dieser Zusta¨nde
liegt. Ist die Bandlu¨cke groß, bzw. die Temperatur im Vergleich zur Bandlu¨cke so ge-
ring, daß der Maxwell-Boltzmann-gewichtete Anteil an thermisch ins Leitungsband
aktivierten delokalisierten Ladungstra¨gern verschwindend klein wird, so dominiert
der perkolative Ladungstransport u¨ber die Sto¨rstellen durch Hu¨pfen. Mit abnehmen-
der Temperatur werden Hu¨pfprozesse unwahrscheinlicher, je gro¨ßer die Energiediffe-
renzen zwischen den lokalisierten Zusta¨nden sind. Daher werden Spru¨nge zwischen
Zusta¨nden a¨hnlicher Energie bevorzugt, auch wenn die ra¨umlichen Absta¨nde zwi-
schen diesen gro¨ßer sind (deshalb variable range hopping). Die Abha¨ngigkeit von der
Dimension D kommt daher, daß das Volumen V , in dem sich mo¨gliche erreichbare
Zusta¨nde im Abstand r befinden, von D abha¨ngt: V ∼ rD
Maximiert man die Wahrscheinlichkeit fu¨r einen Hu¨pfprozeß, so gelangt man zu
der Dimensions- und Temperaturabha¨ngigkeit des Widerstands nach Gl. 3.15, wobei
die charakteristische Temperatur T0 (auch Mott-Temperatur genannt) umgekehrt
proportional zur Zustandsdichte der Sto¨rstellen am Ferminiveau N0(EF ) und zur
Lokalisierungsla¨nge ξD der Wellenfunktionen der lokalisierten Zusta¨nde ist:
kBT0 =
a
N0(EF )ξD
(3.16)
Fu¨r die dimensionslose Variable a werden in unterschiedlichen theoretischen Ab-
handlungen verschiedene Zahlenwerte angegeben, sie sind jedoch alle von der Gro¨-
ßenordnung 1.
Von den getesteten Auftragungen des an undotierten Kristallen gemessenen Wi-
derstands ln ρ u¨ber 1/T d fu¨r d = 1/2, 1/3, 1/4 (entspricht D = 1, 2, 3) ergab sich die
beste U¨bereinstimmung mit einem linearen Verlauf nicht etwa fu¨r d = 1/2 (D = 1),
wie man angesichts der eindimensionalen Leiterstruktur erwarten ko¨nnte, oder fu¨r
d = 1/3 (D = 2), wenn man Hu¨pfen innerhalb der V-O-Ebenen annimmt, sondern
fu¨r d = 1/4 (D = 3), wie in Abbildung 3.28 aufgetragen ist.
La¨ßt man alternativ den Exponenten d neben den Parametern ρ0 und T0 in
Gl. 3.15 als weiteren freien Parameter zur Anpassung zu, so erha¨lt man im Fall der in
Abb. 3.28 aufgetragenen Messung unter Beru¨cksichtigung der Daten von 300 K-85 K
einen Wert von d = 0.232 (D = 3.3), und aus weiteren durchgefu¨hrten Messungen
a¨hnlich nahe an d = 0.25 (D = 3) liegende Werte, so daß eine Auftragung u¨ber
1/T 1/4 gerechtfertigt erscheint.
Demnach mu¨ßte der Ladungstransport also durch Hu¨pfprozesse u¨ber lokalisierte
Zusta¨nde nahe dem Ferminiveau erfolgen, die entgegen der Erwartung aus der nied-
rigdimensionalen Kristall- und elektronischen Struktur (s. Kap 2.1.3) in allen drei
Raumrichtungen fu¨r einen Hu¨pfprozeß zuga¨nglich sind.
In Abbildung 3.29 wird der Widerstandsverlauf undotierter und dotierter Kristalle
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Abbildung 3.28: Spezifischer Widerstand eines reinen NaV2O5-Einkristalls, der in
dieser Auftragung gema¨ß Gleichung 3.15 (mit D = 3) fu¨r dreidimensionales ”variable
range hopping” linear verlaufen sollte.
verglichen. Die zugeho¨rige Tabelle 3.8 listet den spezifischen Widerstand bei 300 K
und die aus der Steigung bestimmte charakteristische Temperatur T0 der einzelnen
Messungen auf. Mit zunehmender Dotierung weichen die Meßkurven von einem
linearen Verlauf ab. Wa¨hrend der Widerstand von α′7 noch u¨ber dem gesamten
Temperaturbereich nach Gl. 3.15 mit d = 1/4 (D = 3) angepaßt werden konnte,
gelang dies mit den Meßkurven der Proben mit 2% und 3% Fremdatomen (α′8, α′10)
nur noch bei tiefen Temperaturen (< 150 K) zufriedenstellend. Das ko¨nnte darin
begru¨ndet sein, daß je ho¨her die Sto¨rstellendichte (wie bei sta¨rkerer Dotierung zu
erwarten ist) und je ho¨her die Temperatur ist, desto eher na¨chstes-Nachbar-Hu¨pfen
ermo¨glicht wird, das nicht der VRH-Abha¨ngigkeit nach Gl. 3.15 folgt. Deshalb wurde
T0 dieser Proben aus der Steigung T
1/4
0 unterhalb 150 K ermittelt.
ρ(300 K) von α′1 ist knapp 20% kleiner als ρ(300 K) von α′3, die Absolutwerte
ko¨nnten innerhalb des Fehlers, der hauptsa¨chlich in der Bestimmung des Geometrie-
faktors begru¨ndet liegt, sogar gleich sein. Mit zunehmender Dotierung fa¨llt ρ(300 K)
rasch ab.
Die Steigung von α′1 ist deutlich kleiner als die von α′3. Die Meßkurven der do-
tierten Proben α′7 und α′10 verlaufen nochmals flacher (und untereinander ungefa¨hr
gleich steil). Einzig der Widerstandsverlauf von α′8 weicht von der Systematik ab
und steigt fast so steil an wie der von α′3.
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Elektrischer Widerstand
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Abbildung 3.29: Vergleich des spezifischen Widerstands von zwei undotierten und
drei dotierten Einkristallen der α′-Phase.
Probe Dotierung ρ(300 K) T0
[kΩcm] [108 K]
α′1 — 10.28 7
α′3 — 12.13 14
α′7 1% Ca 1.70 4
α′8 2% Ca 0.75 12
α′10 3% Zn 0.05 4
Tabelle 3.8: Spezifischer Widerstand bei 300 K und aus den Steigungen der Wider-
standsverla¨ufe in Abb. 3.29 ermittelte charakteristische Temperaturen T0. Der Wider-
stand von α′8 und α′10 verla¨uft oberhalb 150 K nicht mehr linear, die Steigung wurde
in diesen Fa¨llen aus den Meßpunkten unterhalb 150 K bestimmt.
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Gleichung 3.16 bietet eine Erkla¨rung fu¨r die in Tabelle 3.8 vorherrschende Ten-
denz, daß ρ(300 K) und T0 mit steigender Dotierung abnehmen (abgesehen von T0
von α′8): mit zunehmender Dotierung nimmt auch die Dichte N0(EF ) der Zusta¨nde
am Ferminiveau zu, u¨ber die der Ladungstransport erfolgt. Das erho¨ht einerseits die
Leitfa¨higkeit, gleichbedeutend mit einer Verringerung des Widerstands, und ande-
rerseits verringert sich T0, wie direkt aus der Gleichung 3.16 ersichtlich ist (unter
der Annahme, daß sich die Lokalisierungsla¨nge ξ nicht zu stark dabei a¨ndert).
Daß ρ(300 K) und T0 der nominell undotierten Probe α
′1 kleiner als die Werte
der ebenfalls undotierten Probe α′3 sind, fu¨gt sich ebenso in dieses Bild ein, wenn
man bedenkt, daß α′1 eine ho¨here Konzentration an Verunreinigungen aufweist, wie
aus dem Curie-Beitrag zur magnetischen Suszeptibilita¨t bei tiefsten Temperaturen
abgescha¨tzt wurde (s. Tab. 3.7), und davon ausgeht, daß die Zustandsdichte N0(EF )
mit der Sto¨rstellenkonzentration nimp aus der magnetischen Suszeptibilita¨t korreliert
ist.
Es war nicht mo¨glich festzustellen, ob der magnetische U¨bergang bei TC = 34 K
eine Signatur im Widerstandsverlauf hinterla¨ßt, weil der Widerstand undotierter
Proben unterhalb etwa 60 K mit R > 1014 Ω zu groß fu¨r eine verla¨ßliche Messung
im verwendeten Hochohm-Probenhalter wurde. Selbst bei dotierten Proben mit ho¨-
herer Leitfa¨higkeit, die aber in der magnetischen Suszeptibilita¨t immer noch einen
U¨bergang zeigten, konnte der Widerstand nicht bis unterhalb TC verfolgt werden.
Unter Anwendung von a¨ußerem Druck nimmt der spezifische Widerstand eben-
falls ab, aber nicht stark genug um die Nachteile des Probeneinbaus in die Druckzelle
im Vergleich zum Hochohm-Probenhalter wettzumachen (keine auf dem hohen Po-
tential mitgefu¨hrte Abschirmung und noch gro¨ßere Probleme durch Leckstrom u¨ber
Druckmedium), so daß auch druckabha¨ngige Widerstandsmessungen in der Na¨he
von TC nicht mo¨glich waren.
Thermokraft
Die Temperaturabha¨ngigkeit der Thermokraft mehrerer undotierter und eines Elek-
tron-dotierten Einkristalls zwischen 250 K und 380 K (unterhalb 250 K war der Pro-
benwiderstand zu groß, so daß Aufladungseffekte Thermokraftmessungen unmo¨glich
machten) ist in Abbildung 3.30 dargestellt.
Es zeichnet sich keine Systematik ab. Die Thermokraft der undotierten Proben
kann positives Vorzeichen haben und mit fallender Temperatur ansteigen (α′1), oder
nahezu konstant auf einem betragsma¨ßig hohen negativen Niveau verlaufen (α′2),
oder sogar mit sinkender Temperatur das Vorzeichen von negativ zu positiv wechseln
(α′3).
Selbst bei der Elektron-dotierten Probe (α′7), fu¨r die man nach den Ausfu¨hrungen
zur Thermokraft in Kap. 3.1.2 negatives Vorzeichen im gesamten Temperaturbereich
erwarten wu¨rde, beobachtet man beim Abku¨hlen einen Vorzeichenwechsel von ne-
gativ zu positiv.
Dieses uneinheitliche Verhalten ist neben der 1/T 1/4-Abha¨ngigkeit des Wider-
stands ein weiteres Anzeichen dafu¨r, daß beim elektronischen Transport nicht in-
trinsisches Verhalten beobachtet wird, sondern Leitung u¨ber Sto¨rstellen vorliegt,
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Thermokraft
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Abbildung 3.30: Thermokraft dreier undotierter Einkristalle (α′1-3) und eines do-
tierten Kristalls (α′7) u¨ber der Temperatur. Im Vergleich dazu die verschwindend
geringe Thermokraft von Kupfer |S(T )| < 2 µV/K.
die sowohl Loch- als auch Elektron-artigen Ladungstransport ermo¨glichen kann. Da
sich dann die Gesamt-Thermokraft Sges aus der Summe der beiden Anteile zusam-
mensetzt, gewichtet mit der jeweiligen Leitfa¨higkeit (Gl. 3.3), kann Sges entweder
positiv oder negativ sein, je nach Beweglichkeit der Ladungstra¨gersorte, und sogar
bei Variation der Temperatur das Vorzeichen wechseln, wenn sich das Verha¨ltnis der
Beweglichkeiten temperaturabha¨ngig a¨ndert.
Wie schon in den Erla¨uterungen zur Thermokraft von Systemen mit lokalisierten
Ladungstra¨gern, in denen Transport durch Hu¨pfprozesse stattfindet, in Kap. 3.1.2
angemerkt wurde, ist der Betrag der Thermokraft groß fu¨r kleine Ladungstra¨gerdich-
ten c (Verha¨ltnis der Anzahl der Ladungstra¨ger zur Anzahl der Hu¨pfpla¨tze). Schreibt
man die temperaturunabha¨ngige Thermokraft der Probe α′2 von S = −680 µV/K
solchen Transportprozessen zu, so ergibt sich nach Gl. 3.11 (Fermionen mit Spin)
ebenso wie nach Gl. 3.12 (Fermionen mit Spin und starker lokaler Coulombabsto-
ßung U) eine Konzentration von c = 0.08%, die von der gleichen Gro¨ßenordnung wie
die aus Suszeptibilita¨tsmessungen abgescha¨tzte Konzentration magnetischer Sto¨r-
stellen ist (vgl. Tab. 3.7).
3.2.3 Diskussion der Ergebnisse
Es wurden qualitativ hochwertige Einkristalle der reinen α′-NaV2O5-Phase gezu¨ch-
tet, die sich durch eine vergleichsweise geringe Konzentration magnetischer Sto¨rstel-
len nimp und eine hohe U¨bergangstemperatur TC auszeichnen (Tab. 3.7).
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Die Ca-Dotierung verlief erfolgreich. Bei einer Einwaage von 1% Ca setzt der ma-
gnetische U¨bergang nicht so abrupt ein, die Suszeptibilita¨t fa¨llt viel schwa¨cher ab,
die gro¨ßte A¨nderung der Suszeptibilita¨t erfolgt bei tieferen Temperaturen und der
U¨bergang wird breiter als bei den undotierten Proben. Bei 2% Ca ist kein U¨bergang
mehr festzustellen. Der zu tiefsten Temperaturen ansteigende Curie-Beitrag wird
mit zunehmender Ca-Dotierung erwartungsgema¨ß gro¨ßer, weil dem System zusa¨tz-
liche Elektronen zugefu¨hrt werden. Die zugeho¨rige Curie-Konstante der 2%-Probe
ist ungefa¨hr doppelt so groß wie die der 1%-Probe.
Auch die Dotierung mit Zn wirkt sich auf den U¨bergang aus, wenn auch nicht so
stark wie bei Ca-Dotierung (bei den hier vorgenommenen Einwaagen). Bei der 1%-
Probe ist der U¨bergang nicht so sehr verschoben und der Abfall der Suszeptibilita¨t
noch viel deutlicher ausgepra¨gt als bei Ca-Dotierung, aber nicht so stark wie bei
den reinen Proben (Maximum der Ableitung nur 40% verglichen mit den reinen
Proben). Aus einem verdreifachten Zn-Anteil in der Einwaage ergibt sich keine große
A¨nderung des magnetischen U¨bergangs mehr, verglichen mit der 1%-Probe, was auf
einen kleineren Diffusionskoeffizienten oder eine geringere Lo¨slichkeit fu¨r Zn (im Vgl.
zu Ca) in NaV2O5 hindeutet.
Angenommen, daß durch Auslagern von NaV2O5 an Luft Na aus den Proben
entfernt wird, bzw. eine Oxidation von vierwertigen Vanadium-Ionen zu fu¨nfwertigen
stattfindet, so entspricht diese Behandlung einer Loch-Dotierung. Bei der bei 400◦C
ausgelagerten Probe α′6a ist noch keine allzu starke A¨nderung des magnetischen
U¨bergangs festzustellen, der Verlauf der Suszeptibilita¨t entspricht in etwa dem der
mit 1% Zn dotierten Probe. Bei der nachfolgend bei 500◦C ausgelagerten Probe
α′6b ist der U¨bergang schon fast verschwunden. Im Vergleich zu den Messungen von
Isobe et al. an Na-defizita¨ren Proben Na1−xV2O5 [Isobe97b, Isobe98] la¨ßt sich dem
Suszeptibilita¨tsverlauf unterhalb 40 K nach die Probe α′6a zu x < 1% und die Probe
α′6b zwischen 2% und 3% einordnen (fu¨r x > 3% verschwindet der U¨bergang). Mit
zunehmender Loch-Dotierung nimmt der Curie-Anteil bei tiefsten Temperaturen zu,
was darauf zuru¨ckgefu¨hrt werden kann, daß durch die Einfu¨hrung von Lo¨chern die
vermehrt geschaffenen V5+-Ionen nicht mehr zur Singlett-Bildung zur Verfu¨gung
stehen und somit mehr freie V4+-Ionen zur Suszeptibilita¨t beitragen.
Alle Arten von Dotierungen, sei es Elektron-Dotierung wie hier mittels Zn- oder
Ca-Beigabe durchgefu¨hrt (s. auch [Lohmann99, Onoda99, Rogers00, Dischner01]),
oder Loch-Dotierung durch Na-Defizit (s. [Isobe97b, Isobe98, Weiden98]), oder iso-
elektronisch mittels Li oder K (s. [Lohmann99, Lohmann00b, Dischner01]), fu¨hren
zu einer Unterdru¨ckung des magnetischen U¨bergangs. Das la¨ßt sich nicht einfach
auf eine A¨nderung des Gitters zuru¨ckfu¨hren. Zwar nimmt der Gitterparameter c
mit zunehmendem Na-Unterschuß ab wa¨hrend a und b sich kaum a¨ndern (eben-
so wie beim Anlegen a¨ußeren Drucks, wobei der U¨bergang ebenfalls verschwindet
[Loa99, Kremer99]), aber bei Ca-Dotierung nimmt c eher zu und bei Zn- und Li-
Dotierung sind die Gitterparameter nur sehr schwach konzentrationsabha¨ngig. Viel-
leicht sind fu¨r die Unterdru¨ckung des magnetischen U¨bergangs Auswirkungen der
mit steigender Dotierung sicherlich zunehmenden Unordnung verantwortlich, oder ei-
ne durch das Hinzufu¨gen/Entfernen von Ladungstra¨gern erzeugte Sto¨rung der lang-
reichweitigen Zwischenplatz-Coulombwechselwirkungen Va, Va oder Vxy, die ja in
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mehreren theoretischen Arbeiten als entscheidend fu¨r die Ausbildung der Ladungs-
ordnung angesehen werden (s. Kap. 2.1.3).
Die Temperaturabha¨ngigkeit des Widerstands, die einer Gesetzma¨ßigkeit fu¨r drei-
dimensionales ”variable range hopping” folgt, und das ”unsystematische” Verhalten
der Thermokraft lassen trotz der in DC- und ESR-Suszeptibilita¨tsmessungen beleg-
ten hohen Qualita¨t vermuten, daß der Ladungstransport extrinsisch u¨ber Sto¨rstellen
erfolgt, die dreidimensional verteilt sind, entgegen der Erwartung aus der niedrigdi-
mensionalen Kristall- und elektronischen Struktur (s. Kap 2.1.3).
3.3 η-Na1.29V2O5
3.3.1 Einkristallzucht
Einkristalle der η-Phase ko¨nnen nicht aus der Eigenschmelze gezu¨chtet werden, weil
diese Verbindung nicht kongruent schmilzt/erstarrt, sondern sich oberhalb 700◦C
zersetzt, wie durch langsames Aufheizen polykristalliner η-Preßlinge im evakuier-
ten abgeschlossenen Quarzrohr nachvollzogen werden konnte. Ab etwa 700◦C wird
die Oberfla¨che des schwarzen Pulverpreßlings glasig-gla¨nzend. Bei weiterer Erwa¨r-
mung wird die ganze Tablette weich, verformt sich, beginnt zu fließen und oberhalb
800◦C aufzuschmelzen. Nach der Erstarrung lag lt. Ro¨ntgenbeugungsmessungen ein
Phasengemisch aus α′-NaV2O5, NaVO3 und den Vanadiumoxiden V2O5, V2O3 oder
V4O7 (und manchmal noch der κ-Phase) vor, je nachdem bis zu welcher Temperatur
aufgeheizt und wie rasch wieder abgeku¨hlt wurde.
Ha¨lt man den Preßling jedoch la¨ngere Zeit bei
Abbildung 3.31: NaV6O11-
Einkristalle, durch Auslagern
aus der polykristallinen η-Na¨hr-
phase (Probe 936) gewachsen.
700◦C, so entstehen schon nach wenigen Tagen
kleine gla¨nzende Kristalle auf der Tablette (s.
Abb. 3.31), die sich nach Ro¨ntgendiffraktions-
messungen als NaV6O11-Einkristalle herausstell-
ten. Der Rest der Tablette bestand aus einem
Gemisch aus NaVO3, V2O5 und V2O3. NaV6O11
zersetzt sich oberhalb 750◦C [Kanke90], weshalb
es nicht in der erstarrten Masse des oben be-
schriebenen Aufschmelzvorgangs nachgewiesen
werden konnte.
NaV6O11 kristallisiert in einer hexagona-
len Struktur (P63/mmc) [de Roy87, Kanke90,
Kanke92], was sich auch in der makroskopi-
schen Form der Kristalle widerspiegelt. Diese ge-
mischt-valente Verbindung weist eine anisotrope
metallische Leitfa¨higkeit auf und ordnet unter-
halb TC = 64 K ferro- oder ferrimagnetisch [Uchida91, Uchida95, Goering99].
NaV6O11 fu¨gt sich nicht in die Reihe der Natriumvanadiumbronzen NaxV2O5 ein.
Die Details der Pra¨paration wurden deshalb so eingehend geschildert, weil daraus
schon zu erahnen ist, daß die oben in den Produkten aufgeza¨hlten Verbindungen
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im mehrdimensionalen Phasendiagramm aus Temperatur, Komposition NaxVyOz
und evtl. Sauerstoffpartialdruck ”benachbart” liegen ko¨nnten. Der magnetische Ord-
nungsu¨bergang von NaV6O11 bei TC = 64 K wurde erwa¨hnt, weil dadurch NaV6O11
mittels Suszeptibilita¨tsmessungen als minimale Fremdphase in η-Einkristallen nach-
gewiesen werden konnte, was mittels Ro¨ntgendiffraktionsmessungen nicht mo¨glich
war (s. nachfolgendes Kap. 3.3.2), und aus vergleichenden Magnetisierungsmessun-
gen sogar der Fremdphasenanteil abgescha¨tzt werden konnte.
Die einzigen Angaben, bzw. Hinweise aus der Literatur zur Zu¨chtung von Einkri-
stallen der η-Phase finden sich in den beiden voneinander unabha¨ngigen Vero¨ffentli-
chungen zur Strukturbestimmung in den kurzen Abschnitten zur Probenpra¨paration.
Isobe et al. berichten, daß in polykristallinem Material, das mittels Festko¨rper-
reaktion einer NaVO3-, V2O3- und V2O5-Pulvermischung der Zusammensetzung
Na1.3V2O5 synthetisiert wurde, ha¨ufig kleine Krista¨llchen zu finden sind, von de-
nen ein Exemplar der Gro¨ße 0.25× 0.15× 0.10 mm3 fu¨r die Ro¨ntgenstrukturanalyse
ausgewa¨hlt wurde [Isobe99].
Millet et al. schildern, daß Na2CO3-, V2O3-, VO2- und V2O5-Pulver in ”gewissen
Verha¨ltnissen” gemischt und zwischen 620◦C und 680◦C im abgeschlossenen System
zur Reaktion gebracht wurden, worauf das Produkt anschließend als Ausgangsmate-
rial fu¨r die Einkristallzucht diente, fu¨r die ein Flußmittelverfahren angewandt wurde
[Millet99a]. Na¨here Details wurden nicht angegeben, dazu wurde auf einen noch zu
erscheinenden Artikel verwiesen, der aber nach dem heutigen Stand der Literaturre-
cherche noch nicht publiziert ist. Die Gro¨ße des fu¨r die Strukturanalyse verwendeten
Kristalls wurde von Millet et al. zu 0.25× 0.10× 0.05 mm3 angegeben.
Die in dieser Arbeit dargestellten Einkristalle entstammen einem Selbstfluß-Ver-
fahren, bei dem in Anlehnung an die Vorgehensweise zur Zu¨chtung der α′-Phase eine
NaVO3:VO2-Pulvermischung im Verha¨ltnis 10:1 aufgeschmolzen wurde, aber nicht
im Pt-Schiffchen in einer evakuierten abgeschlossenen Ampulle, sondern im SIGRA-
DUR-Tiegel im permanent gepumpten Graphitofen unter somit stark reduzierender
Atmospha¨re (Beschreibung des experimentellen Aufbaus in Kap. 2.2.1).
Das Probengut wurde mit Raten zwischen 400◦C/h und 600◦C/h aufgeheizt. Da
sich das Thermoelement, auf das geregelt wird, unterhalb des Tiegels befindet und
von diesem abgeschattet wird, ist die Regeltemperatur stets kleiner als die Tempe-
ratur der Schmelze im Tiegel. Durch das am Deckel des Ofengeha¨uses angeflanschte
Sichtfenster konnte beobachtet werden, daß die u¨berwiegend aus NaVO3 bestehen-
den Pulvermischungen in den mehrfachen Versuchen zwischen 450◦C und 510◦C auf-
schmolzen (also nicht immer bei der gleichen angezeigten Temperatur), wohingegen
der Schmelzpunkt von NaVO3 tatsa¨chlich 630
◦C betra¨gt. Beginnend von Tempera-
turen zwischen 10◦C und 100◦C oberhalb des beobachteten Schmelzpunktes wurde
dann mit Raten zwischen 1◦C/h und 5◦C/h bis Raumtemperatur abgeku¨hlt.
Hinterher konnte das u¨berschu¨ssige polykristallin erstarrte Flußmittel NaVO3 mit
heißemWasser ausgewaschen werden. U¨brig blieben Einkristalle manchmal mehrerer
Phasen, die aber anhand ihrer Form leicht voneinander unterschieden und separiert
werden ko¨nnen:
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• quader-, sta¨bchen- oder pla¨ttchenfo¨rmige α′-Einkristalle (s. Abb. 3.23 in
Kap. 3.2.1)
• du¨nne, vielfach miteinander vernetzte Nadeln der κ-Phase (s. Abb. 3.37 und
Abb. 3.38 im na¨chsten Kap. 3.4 zur κ-Phase)
• schiffchenfo¨rmige, an den langen Enden spitz zulaufende Einkristalle der η-
Phase, wie in Abbildung 3.32 gezeigt
In Tabelle 3.9 sind einige repra¨sentative Chargen von Einkristallen inklusive Zu¨ch-
tungsbedingungen und ihnen zugeordnete Probenbezeichnungen aufgelistet.
Probenbe- Temperaturprogramm Schmelz- gewachsene
zeichnung punkt Einkristalle
η1 RT
400
◦
C/h−−−−−→ 560◦C 4
◦
C/h−−−→ RT 500◦C α′, η, κ
η2 RT
400
◦
C/h−−−−−→ 520◦C 4
◦
C/h−−−→ RT 490◦C η, κ
η3 RT
400
◦
C/h−−−−−→ 515◦C 4
◦
C/h−−−→ RT 470◦C η (viel), κ (wenig)
Tabelle 3.9: Zu¨chtungsbedingungen (RT bedeutet Raumtemperatur) und Probenbe-
zeichnungen einiger Einkristalle der η-Phase, die fu¨r weitere Untersuchungen aus der
Mischung an erhaltenen Einkristallen aussortiert wurden. Die angegebenen Tempera-
turen sind die von der Ofensteuerung angezeigten Regeltemperaturen und entsprechen
aufbaubedingt nicht den Temperaturen der Schmelze (s. Text).
Welcher Zu¨chtungsparameter dafu¨r aus-
Abbildung 3.32: Typische Form
der η-Einkristalle, wie gewachsen.
schlaggebend ist, welchen Anteil an der Ge-
samtausbeute die Kristalle der einzelnen o. g.
Phasen stellen, konnte nicht eindeutig aufge-
kla¨rt werden. Es scheint sich aber die Tendenz
abzuzeichnen, daß je ho¨her die Temperatur
u¨ber dem beobachteten Schmelzpunkt war,
von der an abgeku¨hlt wurde, desto eher wur-
de das Wachstum der α′-Phase begu¨nstigt.
Je weniger die Starttemperatur den Schmelz-
punkt u¨berschritt, desto mehr Kristalle der
κ-Phase bildeten sich. Bei ”mittleren” Tem-
peraturen wuchsen die η-Kristalle besser. Das trifft besonders auf Charge η3 zu, in
der sich u¨berwiegend Kristalle der η-Phase befanden, die zudem gro¨ßer waren als in
allen anderen Chargen, die η-Kristalle enthielten.
Abbildung 3.32 zeigt eines der gro¨ßeren Exemplare von Kristallen aus der η3-
Charge mit 3×1.5×0.5 mm3. Die meisten anderen Einkristalle maßen typischerweise
2×0.6×0.3 mm3. Die Kristalle aus anderen Chargen wiesen dieselbe charakteristische
Form auf und waren in der Mehrzahl etwas mehr als 1 mm lang (von Spitze zu
Spitze).
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3.3.2 Charakterisierung
Ro¨ntgendiffraktion
In den Ro¨ntgendiffraktogrammen gepulverter Einkristalle, wie eines davon in Abbil-
dung 3.33 gezeigt ist (Probe η3), konnten keine Fremdphasen nachgewiesen werden.
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Abbildung 3.33: Diffraktogramm gepulverter Einkristalle der Charge η3, verglichen
mit einem simulierten Intensita¨tsprofil. Als interner Standard wurde Si-Pulver beige-
mischt.
Im Wesentlichen wird das gemessene Beugungsdiagramm von der Simulation sehr
gut wiedergegeben. Die einzig nennenswerte Differenz bei kleinen Beugungswinkeln
stammt nicht etwa von einer abweichenden Peakposition oder gar von einem Fremd-
peak, sondern liegt in der Asymmetrie des gemessenen Peaks und der fehlenden
Mo¨glichkeit seitens des Simulationsprogramms diese zu reproduzieren begru¨ndet.
Aus der Anpassung der Simulation an die gemessenen Diffraktogramme wurden die
Gitterparameter einiger Proben ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.10 zu-
sammengestellt, im Vergleich zu Angaben aus der Literatur.
Wegen der im Rahmen der Meßgenauigkeit sehr guten U¨bereinstimmung der Git-
terparameter und aufgrund der Zu¨chtungsmethode aus dem Fluß, bei der die Na-Sto¨-
chiometrie der Kristalle unabha¨ngig vom Na-Gehalt des Flußmittels ist (in gewissen
Grenzen), kann man davon ausgehen, daß die Kristalle der von Isobe et al. [Isobe99]
und Millet et al. [Millet99a] zugeschriebenen optimalen Sto¨chiometrie x = 9/7
(≈ 1.29) entsprechen.
Der ho¨here Na-Gehalt x = 4/3 (= 1.3), der fu¨r die polykristalline Probe 936
eingewogen wurde11, macht sich in der Ro¨ntgendiffraktion nicht bemerkbar. In den
11als die Kristallstruktur und damit die genaue Sto¨chiometrie noch unbekannt war, wurde die Ein-
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Probenbe- Gitterparameter
zeichnung a [A˚] b [A˚] c [A˚] β [◦]
η1 15.200(8) 5.029(3) 20.76(2) 109.17(6)
η2 15.196(8) 5.031(3) 20.78(2) 109.18(6)
η3 15.211(8) 5.034(3) 20.81(2) 109.23(6)
Polykristall 1098 15.199(8) 5.031(3) 20.76(2) 109.17(6)
Einwaage x = 1.286
Polykristall 936 15.188(8) 5.030(3) 20.77(2) 109.19(6)
Einwaage x = 1.3
[Isobe99] 15.209(8) 5.036(5) 20.786(6) 109.18(3)
[Millet99a] 15.181(9) 5.0319(8) 20.760(4) 109.07(3)
Tabelle 3.10: Gitterparameter einiger Proben der η-Phase im Vergleich zu Litera-
turangaben.
Ro¨ntgenbeugungsdiagrammen (auch anderer Pulverproben mit x = 1.3) wurden
weder Fremdphasen entdeckt, noch signifikante Abweichungen der Gitterparameter
von denen der Einkristalle festgestellt.
Magnetische Suszeptibilita¨t
Abbildung 3.34 zeigt den Vergleich der magnetischen DC-Suszeptibilita¨t von Ein-
kristallen der Charge η3, von denen mehrere auf einmal in zufa¨lliger Orientierung in
zwei verschieden hohen angelegten Magnetfeldern gemessen wurden (B = 500 G
und B = 15 kG), mit Polykristallen der exakten sto¨chiometrischen Einwaage
x = 9/7 ≈ 1.29 (Probe 1098) und Na-U¨berschuß x = 4/3 ≈ 1.33 (Probe 936).
Die Meßkurven der beiden Polykristallproben 1098 und 936 bilden zwischen 100 K
und 110 K ein breites Maximum aus und nehmen dann mit fallender Temperatur
schnell ab. Der Curie-artige Anstieg zu tiefsten Temperaturen wird von Sto¨rstellen
und/oder Verunreinigungen verursacht. Er la¨ßt sich bei Probe 1098 durch eine mehr
als doppelt so große Curie-Konstante beschreiben als bei Probe 936. Grund dafu¨r
ist wahrscheinlich die in Ro¨ntgendiffraktionsmessungen gerade noch u¨ber der Nach-
weisgrenze liegende Verunreinigung durch die κ-Phase (bzw. Na2V3O7), die sich bei
tiefen Temperaturen durch ein Curie-artiges Verhalten mit relativ hohem magneti-
schen Moment pro Formeleinheit auszeichnet (s. Abb. 3.40 im spa¨teren Kapitel 3.4.2
zur Charakterisierung κ-Phase, bzw. Na2V3O7).
Der ho¨here Na-Gehalt der Probe 936 macht sich, wie auch schon in den Ro¨ntgen-
diffraktionsmessungen, nicht bemerkbar. Es ist kein wesentlicher Unterschied zur
Probe 1098 zu erkennen (bis auf den geringeren Curie-Beitrag bei tiefsten Tempe-
raturen) und es zeigt sich in der Temperaturabha¨ngigkeit der Suszeptibilita¨t auch
kein charakteristisches Merkmal einer anderen Phase.
Der Verlauf der Suszeptibilita¨t der Einkristalle η3 bei einem angelegten Feld von
B = 500 G ist oberhalb 70 K nahezu deckungsgleich mit dem bei B = 15 kG, weshalb
waage entsprechend der Vermutung von Pouchard et al. gewa¨hlt, daß bei x = 4/3 ganzzahlige
Sto¨chiometrieverha¨ltnisse herrschen [Pouchard67]
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Magnetische Suszeptibilität
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Abbildung 3.34:Magnetische Suszeptibilita¨t der Einkristall-Charge η3 (bei zwei ver-
schiedenen Meßfeldern) und zweier Polykristalle mit unterschiedlichen Einwaagen. Der
eingesetzte Graph zeigt vergro¨ßert die zwischen 100 K und 110 K auftretenden Maxima
und eine Anomalie knapp oberhalb 100 K im Suszeptibilita¨tsverlauf der Probe η3.
in Abb. 3.34 die Symbole fu¨r die Messung bei 500 G oberhalb 90 K aus Gru¨nden der
U¨bersichtlichkeit nicht mehr eingezeichnet sind. Unterhalb 65 K weicht der Verlauf
deutlich von dem der anderen Meßkurven ab. Die Suszeptibilita¨t nimmt schnell zu,
geht u¨ber ein Maximum bei 50 K und fa¨llt dann genauso ab wie bei den anderen
Meßkurven, allerdings u¨berho¨ht um etwa 3·10−4 emu/mol.
Dieser Anstieg ist der einsetzenden magnetischen Ordnung von NaV6O11 zuzu-
schreiben (TC = 64 K), das sich in oder auf den Kristallen als Fremdphase gebildet
haben muß. Aus den Absolutwerten der Magnetisierung in Vergleichsmessungen an
reinem NaV6O11 konnte der Fremdphasenanteil zu kleiner als 0.004 mol% bestimmt
werden (zu klein fu¨r einen Nachweis in Ro¨ntgenbeugungsmessungen).
Mit zunehmendem Feld wird das Signal des NaV6O11 vom Signal der η-Einkristalle
u¨berdeckt, bis die Suszeptibilita¨t bei einem Meßfeld von B = 15 kG ”glatt” verla¨uft
und zu tiefen Temperaturen a¨hnlich abfa¨llt wie die der polykristallinen Proben.
Im Suszeptibilita¨tsverlauf von η3 zeigt sich eine ausgepra¨gte Anomalie unterhalb
des Maximums (s. eingefu¨gter Graph in Abb. 3.34), die auch von Isobe et al. in ihren
polykristallinen Proben der Einwaage x = 1.3 beobachtet werden konnte [Isobe99],
wa¨hrend die Suszeptibilita¨t der hier untersuchten Polykristalle ober- und unterhalb
des Maximums nur leicht ihre Steigung bzw. Kru¨mmung a¨ndert.
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Elektrischer Widerstand
In keiner der wenigen Vero¨ffentlichungen zur η-Phase finden sich Aussagen oder
gar Messungen zur elektrischen Leitfa¨higkeit. Gema¨ß den Widerstandsmessungen
in dieser Arbeit ist η-Na1.29V2O5 (Na9V14O35), trotz des hohen Verha¨ltnisses von
V4+-Ionen (3d1) zu V5+-Ionen (3d0) von 9/5, ein elektrischer Isolator im gesamten
Temperaturbereich (s. Abbildung 3.36).
Messungen des elektrischen Widerstands wurden mittels der in Kap. 2.2.1 be-
schriebenen Zweipunkt-Methode im sog. Hochohm-Probenhalter durchgefu¨hrt. In
Ermangelung der Kenntnis der Kristallstruktur und -richtungen zum Zeitpunkt der
Durchfu¨hrung der Widerstandsmessungen wurden die Proben dadurch in Quader-
form gebracht, daß einfach die ”Spitzen”an den langen Enden der wie in Abb. 3.32 ge-
zeigten Kristalle abgesa¨gt wurden. Der Widerstand wurde dann entlang der la¨ngsten
Richtung gemessen, die sich spa¨ter, nach Kenntnis der Kristallstruktur und erfolgter
Orientierung der Kristalle, als [101]-Richtung herausstellte (s. Abbildung 3.35). Der
Abbildung 3.35: Orientierter η-Na1.29V2O5-Einkristall der Charge η3, passend zur
Kristallstruktur aus Abb. 2.22 ausgerichtet, die zur Veranschaulichung der Kristall-
richtungen dem Bild des Einkristalls u¨berlagert wurde. Die gestrichelten Linien sym-
bolisieren die Sa¨geschnitte, mit denen die Probe fu¨r Widerstandsmessungen in Qua-
derform gebracht wurde. Die Messung erfolgte somit in [101]-Richtung.
Strompfad verlief also innerhalb den in Kap. 2.1.4 beschriebenen zur (010)-Ebene
parallelen V-O-Schichten, aber nicht entlang einer ausgezeichneten Richtung, wie
etwa der der versetzten V2O5-typischen Doppelketten.
In der beschriebenen Anordnung konnte der Widerstand nur bis hinab zu 140 K
gemessen werden (s. Abbildung 3.36; man beachte, daß der spezifische Widerstand
schon bei 300 K mit beinahe 107 Ωcm fast drei Gro¨ßenordnungen ho¨her ist als der von
α′-Einkristallen), weshalb es nicht mo¨glich war festzustellen, ob die Anomalie in der
magnetischen Suszeptibilita¨t unterhalb 100 K eine Signatur im Widerstandsverlauf
hinterla¨ßt.
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Elektrischer Widerstand
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Abbildung 3.36: Spezifischer Widerstand eines η-Na1.29V2O5-Einkristalls entlang
der [101]-Richtung, der in dieser Auftragung fu¨r zweidimensionales ”variable range
hopping” (gema¨ß Gleichung 3.15 mit D = 2) linear verlaufen sollte.
Die Temperaturabha¨ngigkeit des spezifischen Widerstands la¨ßt sich von den in
Kap. 3.2.2 aufgeza¨hlten und hier wiederum getesteten Modellen (Gleichungen 3.13
bis 3.15), am besten durch ein ”variable range hopping (VRH)”-Gesetz der Form 3.15
beschreiben (hier nochmal wiederholt):
ρ(T ) = ρ0 exp
(
T0
T
)d
mit d =
1
1 +D
T0: charakteristische D: Dimensionalita¨t
(Mott-) Temperatur
Der bestmo¨gliche lineare Zusammenhang zwischen ln ρ und 1/T d ergibt sich fu¨r
die Auftragung mit d = 1/3, wie sie in Abb. 3.36 gewa¨hlt wurde (entspricht der
Dimensionalita¨t D = 2).
Paßt man alternativ das obige VRH-Gesetz an die Meßdaten in Abb. 3.36 an
und la¨ßt neben ρ0 und T0 auch d als freien Anpassungsparameter zu, so ergibt sich
im Fall der vielen Widerstandsmeßpunkte, die wa¨hrend des langsamen Abku¨hlens
aufgenommen wurden (Mittelwert aus Widerstand bei Anlegen von +U und −U),
ein Wert von d = 0.31 (D = 2.2), und im Falle der sieben Meßpunkte, die aus
der Steigung von U–I-Kennlinien bei fest eingeregelten Temperaturen gewonnen
wurden, ein Wert von d = 0.36 (D = 1.8), so daß eine Auftragung u¨ber 1/T 1/3
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gerechtfertigt erscheint. Demzufolge wa¨ren die lokalisierten Zusta¨nde, u¨ber die der
Ladungstransport durch Hu¨pfprozesse erfolgt, zweidimensional verteilt.
3.3.3 Diskussion der Ergebnisse
In der Ausbeute der Zu¨chtungsversuche mittels eines Selbstfluß-Verfahrens in stark
reduzierender Atmospha¨re fanden sich außer Kristallen der η-Phase auch welche der
α′- und der κ-Phase (bzw. Na2V3O7). Daß das Wachstum der α′-Kristalle durch eine
weit u¨ber dem Schmelzpunkt des Flußmittels NaVO3 liegende Starttemperatur (von
der an die Schmelze langsam abku¨hlt) begu¨nstigt wird, steht in Analogie zur Zu¨ch-
tung der reinen α′-Phase (Kap. 3.2.1), wo von fast 200◦C u¨ber dem Schmelzpunkt
an abgeku¨hlt wurde. Bei nur wenig u¨ber dem Schmelzpunkt liegenden Starttempe-
raturen wa¨chst eher die κ-Phase, wie im na¨chsten Kap. 3.4 na¨her ausgefu¨hrt wird.
Bei einer Starttemperatur zwischen den beiden Extremen ergab sich die ho¨chste
Ausbeute an Einkristallen der Natriumvanadiumbronze η-Na1.29V2O5 (Na9V14O35),
deren Abmessungen um ein Vielfaches gro¨ßer sind als die der Kristalle, von denen
in der Literatur berichtet wird.
Die Einkristalle enthielten geringste Spuren an NaV6O11. Daß die η-Phase zur
Bildung von NaV6O11 neigt, belegen die zu Beginn des Kapitels 3.3.1 zur Einkri-
stallzucht der η-Phase geschilderten Versuche, in denen η-Polykristalle nahe ihrer
Zersetzungstemperatur ausgelagert wurden. Angesichts der Gro¨ße der in diesen Ver-
suchen schon nach kurzer Zeit gewachsenen NaV6O11-Einkristalle (Abb. 3.31) ist der
Fremdphasentanteil von < 0.004 mol% in den Einkristallen sehr gering.
Der Verlauf der Suszeptibilita¨t mit seinem breiten Maximum zwischen 100 K
und 110 K und dem starken Abfall zu tiefen Temperaturen la¨ßt vermuten, daß es
sich um eine Verbindung mit niedrigdimensionaler Spinanordnung und unmagne-
tischem Grundzustand handelt (durch Singlett-Bildung o. a¨.). Beschreibungen der
Suszeptibilita¨t nach bekannten Modellen wie etwa dem isolierter Dimere, Spinket-
ten, alternierender Spinketten, oder Spinleitern lassen sich jedoch nicht zufrieden-
stellend u¨ber den gesamten Temperaturbereich an die Meßdaten anpassen (s. auch
[Lohmann99, Isobe99]).
M. Lohmann mutmaßt, daß eine Beschreibung nach nur einem Modell dadurch
vereitelt wird, daß unterhalb 100 K ein Phasenu¨bergang auftritt (gestu¨tzt auf eine
eindeutige A¨nderung des Verhaltens der Mikrowellenleitfa¨higkeit und der Linienbrei-
te ∆H in ESR-Messungen unterhalb 100 K).
Isobe et al. dagegen, die kein Anzeichen eines strukturellen U¨bergangs oder einer
langreichweitigen magnetischer Ordnung bis zu tiefsten Temperaturen entdecken
konnten, sehen darin eine neue Art eines niedrigdimensionalen Spinsystems.
Der Ursprung der Anomalie in der Suszeptibilita¨t unterhalb des Maximums, also
unterhalb 100 K, ist ungekla¨rt. Die Vermutung von Isobe et al., eine in ihrer polykri-
stallinen Probe befindliche Magne´li-Phase sei dafu¨r verantwortlich [Isobe97b], darf
bezweifelt werden. Zum einen, weil keine der Magne´li-Phasen bei dieser Temperatur
einen U¨bergang durchla¨uft [Bru¨ckner83], und zum anderen, weil diese Anomalie auch
in den hier untersuchten Einkristallen auftritt, die frei von Magne´li-Phasen sind.
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Weitere Anzeichen dafu¨r, daß es sich um eine intrinsische Eigenschaft der η-Phase
handeln ko¨nnte, stellen die o. g. plo¨tzlichen A¨nderungen des Verhaltens der Mikro-
wellenleitfa¨higkeit und der ESR-Linienbreite ∆H unterhalb 100 K dar [Lohmann99].
Wie scharf sich diese Anomalie im Suszeptibilita¨tsverlauf a¨ußert, ha¨ngt, anders
als Abb. 3.34 suggeriert, nicht davon ab, ob an Einkristallen oder Polykristallen
gemessen wird, da die Anomalie auch in den polykristallinen Probe von Isobe et
al. deutlich auftritt [Isobe97b]. Es kann weder ein Effekt der Kristallrichtung (da-
gegen sprechen die Polykristall-Messungen von Isobe et al., zudem waren die hier
gemessenen Einkristalle η3 beliebig orientiert), noch der Magnetfeldsta¨rke sein. Die
Anomalie zeichnet sich im Suszeptibilita¨tsverlauf von η3 bei B = 500 G genauso
pra¨gnant wie bei B = 15 kG ab und wird im Falle der Polykristalle mit zunehmen-
dem Meßfeld nicht etwa scha¨rfer.
Die Temperaturabha¨ngigkeit des elektrischen Widerstands gehorcht einer Gesetz-
ma¨ßigkeit fu¨r zweidimensionales ”variable range hopping”. Daraus la¨ßt sich zum
einen folgern, daß die Ladungstra¨ger stark lokalisiert sind, und zum anderen, daß
die Pla¨tze, u¨ber die die Hu¨pfprozesse erfolgen, in Ebenen liegen, was im Einklang
damit steht, daß in [101]-Richtung gemessen wurde, die innerhalb der gestapelten
V-O-Ebenen verla¨uft (s. Abb. 3.35). Es la¨ßt sich jedoch nicht mit Sicherheit sagen,
ob der Transport u¨ber in den Ebenen eingebettete Sto¨rstellen abla¨uft, oder u¨ber die
auf regula¨ren Gitterpla¨tzen sitzenden V-Ionen.
3.4 κ-NaxV2O5 und Na2V3O7
Wie schon in Kap. 2.1.5 dargelegt, handelt es sich bei der von Pouchard et al.
[Pouchard67] als Na1.80V2O5 klassifizierten κ-Phase vermutlich um die von Mil-
let et al. [Millet99b] identifizierte Verbindung Na2V3O7, weshalb im folgenden die
Bezeichnungen ”κ-NaxV2O5” und ”Na2V3O7” gleichwertig verwendet werden, ob-
wohl Na2V3O7 vom Vanadium-zu-Sauerstoff-Verha¨ltnis der Natriumvanadiumbron-
zen NaxV2O5 abweicht (Na2V3O7 =̂ Na1.33V2O4.67).
3.4.1 Einkristallzucht
Die einzige Literaturstelle, die sich mit der Zu¨chtung von Na2V3O7-Einkristallen
befaßt, findet sich in der Arbeit von Millet et al. zur Kristallstrukturbestimmung
[Millet99b]. Dort wird kurz beschrieben, daß die Einkristalle aus einer Schmelze
der Ausgangszusammensetzung Na1.9V2O5 unter Vakuum gezu¨chtet wurden, die als
lange, du¨nne, schwarze Fasern mit einer La¨nge von wenigen Millimetern wuchsen.
Der fu¨r die Strukturanalyse verwendete Kristall maß 0.013× 0.015× 0.3 mm3.
In Vero¨ffentlichungen einer anderen Arbeitsgruppe u¨ber magnetische Messungen
an Kristallen, die von Millet et al. gezu¨chtet wurden, wurden Abmessungen von
0.01× 0.01× 1 mm3 angegeben [Gavilano02, Gavilano03].
Zur Zu¨chtung der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Einkristalle wurde das
gleiche Selbstfluß-Verfahren angewandt wie schon zur Zu¨chtung der η-Phase, in dem
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NaVO3:VO2-Pulvermischungen im Verha¨ltnis 10:1 in SIGRADUR-Tiegeln im per-
manent gepumpten Graphitofen unter stark reduzierender Atmospha¨re aufgeschmol-
zen wurden.
Nach dem Auswaschen des Flußmittels waren außer Kristallen der κ-Phase auch
ha¨ufig welche der η-Phase zu finden, die sich aufgrund der sehr unterschiedlichen
Kristallformen leicht entfernen ließen. Fu¨r weitere Messungen wurden die κ-Kristalle
von Chargen verwendet, die mo¨glichst wenige und dann nur sehr kleine Krista¨llchen
der η-Phase enthielten (u¨blicherweise < 1 mm von Spitze zu Spitze). Dies war er-
fahrungsgema¨ß zumeist dann der Fall, wenn die Starttemperatur der Abku¨hlrampe
nur wenig oberhalb der visuell beobachteten Schmelztemperatur des Probengutes
gewa¨hlt wurde.
Tabelle 3.11 gibt die Zu¨chtungsparameter dreier Chargen an und ordnet den dar-
aus ausgewa¨hlten Einkristallen die spa¨ter verwendeten Probenbezeichnungen κ1-3
zu.
Probenbe- Temperaturprogramm Schmelz- gewachsene
zeichnung punkt Einkristalle
κ1 RT
400
◦
C/h−−−−−→ 510◦C 2
◦
C/h−−−→ RT 480◦C κ
κ2 RT
400
◦
C/h−−−−−→ 500◦C 1
◦
C/h−−−→ RT 470◦C κ (viel), η (wenig)
κ3 RT
400
◦
C/h−−−−−→ 450◦C 2
◦
C/h−−−→ RT 450◦C κ (viel), η (wenig)
Tabelle 3.11: Zu¨chtungsbedingungen (RT bedeutet Raumtemperatur) und Pro-
benbezeichnungen einiger ausgesuchter Einkristalle, bzw. Einkristall-Chargen der κ-
Phase, die fu¨r weitere Untersuchungen herangezogen wurden. Die angegebenen Tem-
peraturen sind die von der Ofensteuerung angezeigten Regeltemperaturen und ent-
sprechen aufbaubedingt nicht den Temperaturen der Schmelze.
Die erhaltenen Kristalle waren extrem nadelfo¨rmig und faserartig. Sie wuchsen
nicht sonderlich gerichtet, sondern bildeten, vielfach miteinander vernetzt, im un-
gu¨nstigen Fall ein filzartiges Konglomerat (s. Abbildung 3.37), oder waren besseren-
falls (wenn gro¨ßere Fasern entstanden) ha¨ufig zu Bu¨scheln miteinander verbunden
(s. Abbildung 3.38).
Abbildung 3.37: Lichtmikroskopische Aufnahmen der Einkristall-Charge κ1.
116
3.4 κ-NaxV2O5 und Na2V3O7
Typische La¨ngen der Nadeln waren im Fall der Charge κ1 ungefa¨hr 1 mm
(Abb. 3.37), in den spa¨teren Chargen κ2 und κ3 sogar 4-5 mm (Abb. 3.38).
Die zur langen Nadelachse senkrechten Dimensionen anzugeben fa¨llt schwer, weil
nicht genau abzugrenzen war, inwieweit es sich bei einer Faser noch um einen Ein-
kristall oder um zusammenhaftende Einzelnadeln handelte. Die im mittleren Bild
der Abb. 3.37 gezeigten weichen Nadeln mit Durchmessern von 0.02-0.04 mm lassen
sich durch ma¨ßigen Anpreßdruck mittels einer Pinzette oder eines Skalpells immer
weiter auffasern (Abb. 3.37 rechts).
Wa¨hrend die Charge κ1 bzgl. der Kristallabmessungen vergleichbar mit der in
[Gavilano02, Gavilano03] zu 0.01× 0.01× 1 mm3 beschriebenen ist, sind die Nadeln
der im linken oberen Bild der Abb. 3.38 gezeigten Charge κ3 mit einer La¨nge von
4-5 mm und Durchmessern von ungefa¨hr 0.1 mm erheblich gro¨ßer.
Abbildung 3.38: Links oben: lichtmikroskopische Aufnahme eines Teils der Ausbeute
der Einkristall-Charge κ3 (wie gewachsen); von rechts oben sind, den Pfeilen folgend,
REM-Aufnahmen dargestellt, wobei das folgende Bild immer die Vergro¨ßerung des im
vorigen Bild markierten Ausschnitts darstellt. Die Ablagerungen auf den Kristallen
(s. Bild rechts unten) ko¨nnten kristallin erstarrte Reste des Flußmittels sein.
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Die u¨brigen Bilder in Abb. 3.38 stellen rasterelektronenmikroskopische (REM-)
Aufnahmen dar. Die schwarz umrahmten Rechtecke innerhalb der REM-Fotos mar-
kieren den Bildausschnitt, der in der darauffolgenden Aufnahme vergro¨ßert dar-
gestellt wird (den schwarzen Pfeilen folgend). Die klo¨tzchenfo¨rmigen Ablagerungen
auf den Kristallen (s. Abb. 3.38 rechts unten) sind mo¨glicherweise kristallin erstarrte
U¨berreste des Flußmittels NaVO3 (orthorhombisch!).
3.4.2 Charakterisierung
Ro¨ntgendiffraktion
Die gemessenen Ro¨ntgendiffraktogramme der im Mo¨rser zerriebenen Proben lassen
sich sehr gut mit simulierten beschreiben, die auf Einkristalldaten des Na2V3O7
([Millet99b]) gru¨ndend berechnet wurden, wie beispielsweise in Abbildung 3.39 ge-
zeigt (Abweichungen in der Intensita¨t mancher Peaks ergeben sich hauptsa¨chlich
durch sehr starke Textureffekte, weil sich die weichen Whisker nicht zu sehr feinem
Pulver mo¨rsern ließen).
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Abbildung 3.39: Diffraktogramm gepulverter Einkristalle der Charge κ2, verglichen
mit einem simulierten Intensita¨tsprofil, basiert auf den Einkristalldaten von Na2V3O7
nach [Millet99b].
Die Beugungsdiagramme der Einkristalle enthielten kein Anzeichen von Fremd-
phasen. Auf den polykristallinen Proben 894 (Einwaage x = 2.00) und 895 (Einwaage
x = 1.80) bildete sich bald nach dem O¨ffnen der Ampullen ein weißer Belag, der sich
aber im Ro¨ntgendiffraktogramm nicht bemerkbar machte: im Diagramm von 895
waren alle Peaks mit denen von Na2V3O7 vereinbar, im Diagramm von 894 waren
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Anzeichen auf das Vorhandensein von V2O3 zu entdecken
12.
Die sehr gute U¨bereinstimmung der Ro¨ntgendiffraktogramme (s. dazu auch
Tab. 3.12) erweitert die Reihe der in Kap. 2.1.5 aufgefu¨hrten Argumente fu¨r die
dort angestellte Vermutung, daß die von Pouchard et al. [Pouchard67] als κ-Phase
bezeichnete Verbindung und die von Millet et al. [Millet99b] identifizierte Verbin-
dung Na2V3O7 identisch sind.
In Tabelle 3.12 sind die aus Ro¨ntgenbeugung ermittelten Werte der Gitterparame-
ter einiger Proben zusammengestellt, im Vergleich zu Angaben aus der Literatur. Die
Probenbe- Gitterparameter
zeichnung ahex [A˚] chex [A˚] arh [A˚] αrh [
◦]
κ1 10.882(6) 9.539(5) 7.041(4) 101.2(2)
κ2 10.881(6) 9.536(5) 7.041(4) 101.2(2)
Polykristall 894 10.865(6) 9.535(5) 7.032(4) 101.2(2)
Einwaage x = 2.0
Polykristall 895 10.871(6) 9.529(5) 7.034(4) 101.2(2)
Einwaage x = 1.8
[Millet99b] 10.886(1) 9.5380(1) 7.043(1) 101.2(1)
[Pouchard67] 10.84(3) 9.33(14) 6.99(1) 101.7(1)
Tabelle 3.12: Gitterparameter einiger Proben der κ-Phase im Vergleich zu Litera-
turangaben, in hexagonaler und rhomboedrischer Notation (s. Text).
hier ermittelten und auch die von Millet et al. angegebenen Parameter ahex und chex
in der hexagonalen Notation wurden zum besseren Vergleich in die Parameter arh
und αrh der von Pouchard et al. benutzten rhomboedrischen Notation umgerechnet
(und umgekehrt).
Die Gitterparameter der Einkristalle κ1 und κ2 stimmen im Rahmen der Meß-
genauigkeit sehr gut mit den Daten von Millet et al. u¨berein, die der Polykristalle
894 und 895 sind dagegen etwas kleiner (knapp außerhalb des Fehlerbereichs). Die
von Pouchard et al. berichteten Gitterkonstanten ihrer Polykristalle sind sogar noch
kleiner. Mo¨glicherweise ist der Na-Gehalt in den Polykristallen geringer als in den
Einkristallen, die im Na-reichen Flußmittel wuchsen, mit dem Effekt, daß das Volu-
men der Elementarzelle der Polykristalle schrumpft.
Magnetische Suszeptibilita¨t
In Abbildung 3.40 ist die magnetische DC-Suszeptibilita¨t zweier Einkristall-Chargen
κ1 und κ2, von denen jeweils eine Vielzahl kleiner willku¨rlich orientierter Nadeln ge-
messen wurden, und einer polykristallinen Probe (894) im Temperaturbereich von
2 K bis 400 K aufgetragen. Die Suszeptibilita¨tsachse des Hauptgraphen wurde lo-
12als die Kristallstruktur und damit die genaue Sto¨chiometrie noch unbekannt war, wurde die Ein-
waage entsprechend der Vermutung von Pouchard et al. gewa¨hlt, daß bei x = 1.80 ganzzahlige
Sto¨chiometrieverha¨ltnisse herrschen [Pouchard67]; die Probe 894 mit Einwaage x = 2.00 diente
als Kontrollversuch, ob ein noch ho¨herer Gehalt eingestellt werden kann
119
3 Pra¨paration und Untersuchung der einzelnen Verbindungen
Na2V3O7
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Abbildung 3.40:Magnetische Suszeptibilita¨t der Einkristall-Chargen κ1 und κ2 und
des Polykristalls 894 u¨ber der Temperatur (man beachte die logarithmische Hochwert-
Skala des Hauptgraphen). Die Linien stellen Anpassungen eines Curie-Weiß-Gesetzes
bei hohen (gestrichelt) und bei tiefen Temperaturen (durchgezogen) an κ1 dar. Der
eingesetzte Graph zeigt die inverse Suszeptibilita¨t mit den gleichen Anpassungen.
garithmisch eingeteilt, damit man die Variation des Signals auch bei hohen Tempe-
raturen noch gut erkennen kann, was bei linearer Auftragung nicht gelingt, weil die
Suszeptibilita¨t mit abnehmender Temperatur sehr stark ansteigt.
Bei der polykristallinen Probe 894 schwa¨cht sich der Anstieg unterhalb 150 K ab
und es bildet sich ein Plateau aus (s. dazu auch den eingefu¨gten Graph in Abb. 3.40,
der die inverse Suszeptibilita¨t zeigt). Dies besta¨tigt die aufgrund der Ro¨ntgendiffrak-
tionsmessungen gea¨ußerte Vermutung, daß die Probe V2O3 entha¨lt, weil V2O3 bei
150 K einen U¨bergang vom paramagnetischen Metall zum antiferromagnetischen
Isolator durchla¨uft, bei dem die Suszeptibilita¨t sprunghaft abfa¨llt [Bru¨ckner83].
Im Suszeptibilita¨tsverlauf der Einkristall-Charge κ2 deutet der u¨berho¨hte An-
stieg unterhalb 65 K auf NaV6O11 als Fremdphase hin, weil NaV6O11 unterhalb
TC = 64 K ferro- oder ferrimagnetisch ordnet [Uchida91, Uchida95, Goering99]. Es
la¨ßt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Fremdphase tatsa¨chlich in den Kristall-
nadeln eingelagert ist , oder ob sie eigentlich aus der η-Phase entstand, die ebenfalls
in der Zu¨chtungsausbeute der Charge κ2 zu finden war, und dann nur in die zur
Messung selektierte Probenmenge ”eingeschleppt” wurde aufgrund unzureichender
Trennung, bzw. Reinigung der Kristallnadeln. Der Anteil an NaV6O11 la¨ßt sich aus
Vergleichsmessungen zu etwa 0.1 mol% abscha¨tzen.
Weshalb die Suszeptibilita¨t von κ2 um so viel ho¨her als die der anderen Proben
verla¨uft (mit einem Faktor von etwa 2/3 ko¨nnte die Suszeptibilita¨tsmessung von
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κ2 mit denen der anderen Proben ungefa¨hr zur Deckung gebracht werden), konnte
nicht gekla¨rt werden.
Im Suszeptibilita¨tsverlauf der Charge κ1 sind keine charakteristischen Merkma-
le von Fremdphasen zu entdecken. Sie la¨ßt sich bei hohen Temperaturen gut mit
einem Curie-Weiß-Verhalten beschreiben (gestrichelte Linie in Abb. 3.40), weicht
dann aber unterhalb 100 K von diesem Verhalten ab. Unterhalb etwa 20 K folgt die
Suszeptibilita¨t erneut einem Curie-Weiß-Gesetz (durchgezogene Linie in Abb. 3.40).
Die Tabelle 3.13 entha¨lt außer den aus Anpassungen an ein Curie-Weiß-Verhalten
bei hohen und tiefen Temperaturen erhaltenen Parametern C und Θ fu¨r Probe κ1
auch die Parameter fu¨r κ2 und den Polykristall 894 unter dem Vorbehalt, daß die
enthaltenen Fremdphasen diese beeintra¨chtigen ko¨nnten.
Probenbe- Temperatur- C Θ peff/V
4+ Verha¨ltnis
zeichnung bereich [K] [ emuK
mol
] [K] [µB] CHT/CTT
κ1 400-150 0.97 −275 1.61 8
20-2 0.12 −2.0
κ2 400-200 1.22 −165 1.80 6
15-2 0.21 −2.7
Polykristall 894 400-160 1.00 −225 1.63 9
(x = 2.0) 15-2 0.11 −2.1
[Lohmann99] > 80 — 13 −270 — 13 ”eine Gro¨ßen-
< 18 — 13 −12 ordnung”
[Gavilano02] 315-150 1.11 −160± 30 1.8 ”eine Gro¨ßen-
< 35 k. A. k. A. ordnung”
[Gavilano03] 315-100 1.4 −200± 30 1.9 8
20-2 0.18 −2.2
Tabelle 3.13: Aus den Anpassungen an ein Curie-Weiß-Gesetz bei hohen und tiefen
Temperaturen gewonnene Parameter C und Θ, aus C abgeleitetes effektives magneti-
sches Moment peff pro V
4+-Ion (S = 1/2) und aus den Curie-Konstanten bei hohen
(CHT ) und tiefen Temperaturen (CTT ) gebildetes Verha¨ltnis, im Vergleich zur Litera-
tur.
Desweiteren sind in der Tabelle die aus den Curie-Konstanten bei hohen Tempe-
raturen berechneten effektiven magnetischen Momente peff pro V
4+-Ion aufgelistet
(nominell sind alle V-Ionen der Verbindung vierwertig), fu¨r die man theoretisch
peff =
√
3 ≈ 1.73 µB erwartet, unter der Voraussetzung eines kristallfeldausgelo¨sch-
ten Bahndrehimpulses (J = S = 1/2) und eines g-Faktors von g = 2.
Die letzte Spalte der Tabelle gibt das Verha¨ltnis CHT/CTT der Curie-Konstanten
bei hohen (CHT ) und tiefen Temperaturen (CTT ) an, von dem Gavilano et al. einen
Wert von ungefa¨hr 9 erwarten.
Dem liegt folgende schon in Kap. 2.1.5 erla¨uterte Vorstellung zugrunde: Unter-
halb 100 K verringert sich die Anzahl der zum magnetischen Moment beitragenden
13zugrunde lagen ESR-Messungen, die (ohne Eichung) keine Absolutwerte fu¨r die Suszeptibilita¨t
liefern, weshalb weder C noch peff bestimmt werden konnten
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V-Ionen durch die allma¨hliche Dimerisierung der meisten, aber nicht aller, V-Io-
nen zu unmagnetischen Singletts, als Resultat der starken antiferromagnetischen
Wechselwirkung, die sich in den negativen Werten von Θ a¨ußert, und geometrischer
Frustration. Innerhalb eines aus neun Sauerstoffpyramiden bestehenden Rings, der
die Nanoro¨hren umschließt (s. Abb. 2.26), ko¨nnten je zwei V4+-Ionen in Pyramiden,
die u¨ber Kanten verknu¨pft sind, Singletts bilden. Damit wa¨ren acht V-Ionen dime-
risiert und es bliebe nur noch ein freier Spin u¨brig, der zur Suszeptibilita¨t beitragen
kann, weshalb sich die Curie-Konstante bei tiefen Temperaturen um den Faktor 9
verringern sollte [Gavilano02, Gavilano03].
Ungeachtet der Unterschiede in den Absolutwerten der Curie-Konstanten aller
in Tab. 3.13 aufgelisteten Resultate entsprechen die daraus gebildeten Verha¨ltnis-
se recht gut dem von Gavilano et al. propagierten Faktor. Eine Ausnahme bildet
Probe κ2, bei der der Wert CTT zu hoch erscheint, was auf den starken Beitrag der
magnetisch geordneten Fremdphase NaV6O11 zur Suszeptibilita¨t bei tiefen Tempe-
raturen zuru¨ckzufu¨hren ist (s. Abb. 3.40).
Elektrischer Widerstand
Na2V3O7 ist ein elektrischer Isolator, zumindest bei Raumtemperatur.
In ersten einfachen Versuchen zur Widerstandsbestimmung bei Raumtemperatur,
in denen zwei Kontakte an den langen Enden einiger Nadeln der Charge κ1 aufge-
dru¨ckt wurden, lag der Absolutwert des Widerstands stets zwischen 10 und 50 MΩ.
Temperaturabha¨ngige Messungen im Hochohm-Probenhalter in der Weise, wie in
Kap. 2.2.1 geschildert, waren nicht mo¨glich, dazu waren die Nadeln zu klein, zu
du¨nn, zu weich oder zu faserig: sie knickten beim Aufsetzen des fixierenden Kon-
takts ab oder spalteten dabei in viele du¨nnere Einzelfasern auf. Deshalb konnte
nicht u¨berpru¨ft werden ob Na2V3O7 auch tatsa¨chlich temperaturabha¨ngig isolie-
rendes Verhalten im Sinne eines steigenden Widerstands mit fallender Temperatur
( dρ
dT
< 0) u¨ber einen weiten Temperaturbereich aufweist.
3.4.3 Diskussion der Ergebnisse
Die Einkristalle der κ- und der η-Phase wurden unter den nahezu gleichen Bedingun-
gen wie z. B. Anteil an VO2-Pulver im Flußmittel und Tiegelmaterial im Graphitofen
gleichfalls unter stark reduzierender Atmospha¨re gezu¨chtet. Einerseits waren die Ab-
ku¨hlraten der besten κ-Chargen κ1-3 mit 1-2◦C/h viel kleiner als die der besten η-
Chargen η1-3 (4◦C/h; vgl. Tab. 3.9 mit Tab. 3.11). Andererseits scheint eher die
Starttemperatur des Abku¨hlvorgangs, bzw. wie hoch diese u¨ber dem Schmelzpunkt
des Flußmittels lag, den Ausschlag dafu¨r zu geben, zu welchen Mengen und bis zu
welchen Gro¨ßen Einkristalle der Phasen α′, η und κ wachsen (hohe Starttemperatu-
ren begu¨nstigen die α′-, mittlere die η- und Starttemperaturen nur wenig oberhalb
des Flußmittelschmelzpunktes die κ-Phase). Diese schon in der Diskussion zur η-Kri-
stallzu¨chtung (Kap. 3.3.3) gea¨ußerte Mutmaßung wird dadurch erha¨rtet, daß sich
in den besten κ-Chargen κ1-3, die von geringen Starttemperaturen an abgeku¨hlt
wurden, kein Kristall der α′-Phase befand.
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Fu¨r die Vermutung, daß die von Pouchard et al. [Pouchard67] als κ-Phase be-
zeichnete Verbindung der Sto¨chiometrie Na1.80V2O5 tatsa¨chlich die von Millet et al.
[Millet99b] bestimmte Sto¨chiometrie Na2V3O7 aufweist, sprechen mehrere Gru¨nde.
Neben den schon in Kap. 2.1.5 aufgeza¨hlten Gemeinsamkeiten, na¨mlich daß beide
Arbeitsgruppen das nahezu gleiche Ausgangsmaterial verwendeten ([Pouchard67]:
Na1.8V2O5, [Millet99b]: Na1.9V2O5), einen a¨hnlichen Habitus der erhaltenen Kristal-
le beschrieben (nadelig) und gut u¨bereinstimmende Ro¨ntgendiffraktogramme erhiel-
ten, tragen die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse weiter zur Indizienkette
bei.
Die Ro¨ntgendiffraktions- und Suszeptibilita¨tsmessungen der Polykristalle mit Ein-
waagen um etwa x = 1.8, entsprechend der von Pouchard et al. proklamierten
Phase κ-NaxV2O5, stimmen sehr gut mit denen der nadeligen Einkristalle u¨ber-
ein, die wiederum durch Vergleich mit Messungen von Millet et al. und Gavilano et
al. [Gavilano02, Gavilano03] eindeutig als Na2V3O7 zu identifizieren sind. Das im
Verha¨ltnis von Natrium zu Vanadium u¨berschu¨ssige Natrium in den Polykristallen
ko¨nnte sich in dem Belag befinden, der sich nach kurzer Zeit auf den Polykristallen
gebildet hat, etwa als Natriumhydroxid NaOH. Das ko¨nnte erkla¨ren, weshalb weder
in den Ro¨ntgendiffraktogrammen ein Anzeichen einer Fremdphase zu sehen war (zu
geringes Streuvermo¨gen), noch in den Suszeptibilita¨tsmessungen (nicht paramagne-
tisch, kein magnetischer U¨bergang).
Die eben dargelegten Argumente fu¨hren zu dem Schluß, daß die von Pouchard
et al. als κ-Na1.80V2O5 bezeichnete Phase identisch mit Na2V3O7 ist.
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Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln die einzelnen Verbindungen separat dis-
kutiert wurden, erfolgt nun eine u¨bergreifende Zusammenstellung und Betrachtung
der Ergebnisse zu den Natriumvanadiumbronzen.
Obwohl der zunehmende Na-Gehalt x in NaxV2O5 nicht einfach nur eine wach-
sende Dotierung des niedrigdimensionalen V2O5 mit Elektronen und eine damit
einhergehende Auffu¨llung dessen urspru¨nglich leeren V 3d-Bands bedeutet, sondern
eine Umstrukturierung und damit eine Ausbildung neuer Phasen bewirkt, weisen
all diese Phasen ebenfalls niedrigdimensionale Eigenschaften auf. Diese sind schon
an den Kristallstrukturen der Natriumvanadate ersichtlich und finden sich ebenfalls
in der elektronischen Struktur wieder. Folglich zeigen dann auch die elektronischen
Transporteigenschaften oder der Magnetismus Charakteristika niedrigdimensionaler
Systeme.
Abbildung 4.1 zeigt zusammenfassend die unterschiedlichen Temperaturabha¨ngig-
keiten des elektrischen Widerstands der untersuchten Natriumvanadate. Man beach-
te die unterschiedliche Skalierung der Temperaturachsen.
Das linke Bild in Abb. 4.1 zeigt die Auftragung des Widerstands von β-Na1/3V2O5
aus zwei unterschiedlichen Messungen, und zwar aus einer Vierpunkt- (hohe Tem-
peraturen, kleiner Widerstand) und einer Zweipunkt-Messung im Hochohm-Proben-
halter (tiefe Temperaturen, großer Widerstand).
Die β-Bronze ist als einzige metallisch bei hohen Temperaturen, allerdings nur
in einer Dimension, na¨mlich parallel zur b-Achse, entlang der die V-O-Ketten ver-
laufen. Direkt unterhalb des Metall-Isolator-U¨bergangs ist noch keine Linearita¨t in
der gewa¨hlten Arrhenius-Auftragung (log ρ u¨ber 1/T ) zu erkennen, was mo¨glicher-
weise auf fu¨r eindimensionale Systeme typische Fluktuationen oder das allma¨hliche
O¨ffnen einer temperaturabha¨ngigen Energielu¨cke zuru¨ckzufu¨hren ist. Bei noch tiefe-
ren Temperaturen beobachtet man dann ein thermisch aktiviertes Verhalten gema¨ß
ρ ∼ exp(EA/kBT ) wie es fu¨r die Anregung u¨ber eine Bandlu¨cke charakteristisch ist.
Unterhalb etwa 45 K war keine Vierpunkt-Messung mehr mo¨glich, ab hier setzen
die Meßpunkte aus der Zweipunkt-Kontaktierung die Auftragung fort, die in der
Arrhenius-Darstellung ebenfalls linear verla¨uft bis hinab zu etwa 25 K, bevor dann
magnetische Ordnung einsetzt und die Meßpunkte von der Geraden abweichen. Daß
sich die beiden Meßkurven bei 45 K nicht nahtlos aneinanderfu¨gen, sondern um
einen Faktor 6 differieren, kann man nicht durch Fehler in der Bestimmung der
Geometriefaktoren aus den Kristallabmessungen und Kontaktabsta¨nden erkla¨ren.
Es ist aber vorstellbar, daß z. B. Unebenheiten in den gesa¨gten Stirnfla¨chen oder
ein leicht verkippter Einbau des Kristalls zwischen die beiden Klemmkontakte des
Hochohm-Probenhalters dazu fu¨hren ko¨nnen, daß der elektrische Kontakt an einigen
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Abbildung 4.1: Temperaturabha¨ngigkeiten des elektrischen Widerstands der Natri-
umvanadiumbronzen β, α′ und η.
Stellen der Kontaktfla¨che besser ist als an den anderen. Liegen sich diese Stellen
nicht genau in b-Richtung gegenu¨ber, so mißt man zwangsla¨ufig auch Anteile des
wesentlich ho¨heren Widerstands senkrecht zur b-Achse mit. Dieser Umstand wu¨rde
auch zu einer Verfa¨lschung der Aktivierungsenergie fu¨hren, was die Differenz der
beiden Steigungen in der Arrhenius-Auftragung (um etwa 20%) erkla¨ren ko¨nnte.
Durch das Auftreten der Phasenu¨berga¨nge ist der Temperaturbereich, der fu¨r eine
Anpassung eines Leitfa¨higkeitsgesetzes in Frage kommt, auf das Intervall zwischen
80 K und 25 K eingeschra¨nkt. Durch die Anwendung zweier verschiedener Meßtech-
niken zerfa¨llt dieses sogar noch in zwei Teilstu¨cke, von denen sich jedes einzelne am
besten mit ln ρ ∼ 1/T anpassen la¨ßt. Vertraut man der Anpassungsprozedur trotz
des beschra¨nkten Temperaturintervalls, so scheint der Ladungstransport unterhalb
des Metall-Isolator-U¨bergangs thermisch aktiviert zu erfolgen.
Das wesentlich sta¨rker isolierende α′-NaV2O5 zeigt u¨ber den gesamten Tempera-
turbereich halbleitendes Verhalten (mittleres Bild 4.1). Fu¨r die Temperaturabha¨n-
gigkeit des Widerstands dieses Mott-Hubbard-Isolators ko¨nnte man vermuten, daß
die thermisch aktivierte Anregung u¨ber die Bandlu¨cke zwischen dem unteren und
oberen Hubbard-Band gema¨ß ln ρ ∼ 1/T verla¨uft. Diese Lu¨cke ist jedoch so groß,
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daß der mit dem Boltzmann-Faktor gewichtete Anteil an Ladungstra¨gern, die zum
Transport beitragen, verschwindend gering ist im Vergleich zu denen, die sich per-
kolativ durch Hu¨pfen u¨ber Sto¨rstellen durch den Kristall bewegen. Angesichts der
eindimensionalen Leiterstruktur ko¨nnte man dann erwarten, daß der Widerstand
nach Motts Gesetz zum ”variable range hopping” ln ρ ∼ 1/T 1/(1+D), wobei D die
Dimensionalita¨t widerspiegelt, proportional zu 1/T 1/2 wa¨re, oder aber proportional
zu 1/T 1/3, wenn das Hu¨pfen innerhalb der V-O-Ebenen erfolgt. Beobachtet wur-
de aber eine 1/T 1/4-Abha¨ngigkeit, was darauf hinweist, daß die Kristalle trotz der
in DC- und ESR-Suszeptibilita¨tsmessungen belegten hohen Qualita¨t doch so stark
gesto¨rt sind, daß sich die Sto¨rstellen nicht nur in den die Dimensionalita¨t pra¨gen-
den Strukturelementen befinden, sondern sich isotrop u¨ber den gesamten Kristall
verteilen.
Fu¨r diese Auffassung, daß die 1/T 1/4-Abha¨ngigkeit nicht das intrinsische Verhal-
ten der α′-Bronze wiedergibt, spricht auch die Thermokraft, deren Verlauf u¨ber der
Temperatur sich fu¨r verschiedene Proben als uneinheitlich erwies, bei manchen Kri-
stallen negatives Vorzeichen hatte, bei anderen positives oder sogar das Vorzeichen
in Abha¨ngigkeit von der Temperatur wechselte (s. Abb. 3.30).
Auch der Widerstand der η-Bronze zeigt im gesamten meßbaren Bereich ei-
ne Temperaturabha¨ngigkeit, die durch ein ”variable range hopping”-Gesetz ln ρ ∼
1/T 1/(1+D) beschrieben werden kann. Allerdings ist hier der Exponent nicht 1/4 wie
bei α′-NaV2O5, sondern 1/3. Das deutet darauf hin, daß auch hier ein Leitungsme-
chanismus durch Hu¨pfprozesse u¨ber lokalisierte Zusta¨nde zugrunde liegt, die Hop-
ping-Zentren aber im Gegensatz zum isotropen Fall der α′-Bronze zweidimensional
verteilt scheinen. Da die Widerstandsmessung in [101]-Richtung, also innerhalb der
gestapelten V-O-Schichten, aber schra¨g zu den darin enthaltenen V-O-Ketten er-
folgte (s. Abb. 3.35), und somit die Temperaturabha¨ngigkeit in diesem Fall die Di-
mensionalita¨t der zugrundeliegenden Kristallstruktur widerspiegelt, la¨ßt sich nicht
eindeutig feststellen, ob es sich um intrinsische Leitfa¨higkeit handelt, oder ob diese
u¨ber Sto¨rstellen erfolgt, die innerhalb der Schichten verteilt sind.
Abbildung 4.2 zeigt zusammenfassend die gemessene Temperaturabha¨ngigkeit der
magnetischen Suszeptibilita¨t der untersuchten Natriumvanadate, zusammen mit ei-
ner theoretischen Kurve, die nach dem Curie-Gesetz fu¨r wechselwirkungsfreie V4+-
Ionen (S = 1/2) berechnet wurde.
Die gemessenen Suszeptibilita¨ten liegen alle so deutlich unterhalb der fu¨r den
wechselwirkungsfreien Fall berechneten, daß dies nicht durch Beitra¨ge eines eventuell
unvollsta¨ndig kristallfeldausgelo¨schten Bahnmoments oder durch noch realistische
Abweichungen im g-Faktor vom Wert g = 2 zu erkla¨ren wa¨re. Die Verringerung
der Suszeptibilita¨t liegt in der antiferromagnetischen Kopplung der magnetischen
Momente in den aufgeza¨hlten Natriumvanadaten begru¨ndet.
Im Falle der β-Bronze und des Na2V3O7, die zumindest in einem gewissen Teil
des erfaßten Temperaturbereichs einem Curie-Weiß-Gesetz der Form
χ(T ) =
C
T −Θ (Θ: Curie-Weiß-Temperatur)
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Abbildung 4.2: Temperaturabha¨ngigkeit der magnetischen Suszeptibilita¨t der Na-
triumvanadiumbronzen β, α′ und η und der Nanoro¨hrchen-Verbindung Na2V3O7. Zu-
sa¨tzlich ist die Suszeptibilita¨t eines wechselwirkungsfreien Spin-1/2-Systems aufgetra-
gen.
gehorchen, a¨ußert sich die antiferromagnetische Wechselwirkung in einer negativen
Curie-Weiß-Temperatur, was gegenu¨ber einem reinen Curie-Gesetz den Nenner ver-
gro¨ßert und so zu einer Reduzierung der Suszeptibilita¨t im Vergleich zum wechsel-
wirkungsfreien Fall fu¨hrt. Außerdem ordnet die β-Bronze unterhalb 24 K antiferro-
magnetisch.
Die antiferromagnetische Kopplung in α′-NaV2O5 zeigt sich schon am Bonner-Fi-
scher-artigen Verlauf bei hohen Temperaturen (Maximum), das fu¨r eindimensionale
Heisenberg-S = 1/2-Spinketten typisch ist. Zudem bildet sich bei tiefen Temperatu-
ren ein unmagnetischer Singlett-Grundzustand aus.
Weil die Suszeptibilita¨t der η-Bronze ebenfalls ein Maximum ausbildet und zu tie-
fen Temperaturen verschwindet, la¨ßt sich auch hier eine antiferromagnetische Wech-
selwirkung der magnetischen Momente vermuten.
Daß die Suszeptibilita¨t der β-Bronze bei hohen Temperaturen einem Curie-Weiß-
Gesetz gehorcht, ist zwar nicht gerade typisch fu¨r ein niedrigdimensionales System,
la¨ßt sich aber wohl durch die starke ”Verdu¨nnung” der magnetischen Momente (ein
Elektron zu sechs Vanadium-Ionen) erkla¨ren. Erst unterhalb des Metall-Isolator-
oder Ladungsordnung-U¨bergangs weicht die Suszeptibilita¨t vom Curie-Weiß-Gesetz
ab und bildet bei etwa 30 K ein kleines lokales Maximum aus, was wiederum ein
Charakteristikum fu¨r ein niedrigdimensionales System wa¨re, bevor dann die magne-
tische Ordnung einsetzt.
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Die magnetische Suszeptibilita¨t des α′-NaV2O5 hingegen zeigt bei hohen Tempe-
raturen das fu¨r eindimensionale antiferromagnetisch gekoppelte S = 1/2-Spinketten
typische Bonner-Fischer-artige Verhalten. Sie weist ein Maximum auf, das sich in
diesem Falle oberhalb Raumtemperatur befindet. Bei tiefen Temperaturen setzt eine
Ladungsordnung ein, die zu alternierenden Austauschkonstanten fu¨hrt, wodurch sich
eine Energielu¨cke im Spinanregungsspektrum o¨ffnet, was dann zum Verschwinden
der Suszeptibilita¨t fu¨r T → 0 fu¨hrt.
Auch die Suszeptibilita¨t der η-Bronze geht u¨ber ein Maximum, ungefa¨hr bei 110 K,
und verschwindet dann bei tiefen Temperaturen. Dieser Verlauf suggeriert wieder-
um niedrigdimensionalen Magnetismus, la¨ßt sich aber weder durch das Modell von
Bonner und Fischer, noch durch andere, bisher bekannte Modelle niedrigdimensiona-
ler Spinsysteme anpassen. Die Abnahme der Suszeptibilita¨t zu tiefen Temperaturen
und der daraus zu folgernde unmagnetische Grundzustand lassen auf eine antifer-
romagnetische Kopplung der magnetischen Momente auch bei hohen Temperaturen
schließen.
Die Suszeptibilita¨t des Na2V3O7 zeigt im gesamten Temperaturbereich Curie-
Weiß-artiges Verhalten mit antiferromagnetischer Curie-Weiß-Temperatur. Unter-
halb 30 K la¨ßt sich die Suszeptibilita¨t mit einer Curie-Konstanten anpassen, die
um ungefa¨hr eine Gro¨ßenordnung verringert ist im Vergleich zu der bei hohen Tem-
peraturen, was Gavilano et al. zu der Vermutung veranlaßte, daß acht der neun
Vanadium-Ionen in einer Elementarzelle zu einem Singlett dimerisieren und nicht
mehr zum Magnetismus beitragen [Gavilano02, Gavilano03].
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5 Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Einkristalle der Natriumvanadiumbronzen
NaxV2O5 gezu¨chtet, mittels Ro¨ntgendiffraktometrie charakterisiert und bezu¨glich ih-
rer magnetischen Eigenschaften und ihres elektronischen Transportverhaltens, z. T.
auch unter a¨ußerem Druck, untersucht.
Durch sukzessive Interkalation von Natrium in das V2O5-Wirtsgitter wird dieses
so stark verzerrt, daß sich in Abha¨ngigkeit vom Natriumgehalt x verschiedene Pha-
sen mit unterschiedlichen Kristallstrukturen ausbilden, die sich u¨ber einen gewissen
Homogenita¨tsbereich ∆x erstrecken.
Einkristalle der β-, α′-, η- und κ-Phase1 bester Qualita¨t wurden mittels Selbstfluß-
Verfahren gezu¨chtet. Als Ergebnis dieser Zu¨chtungsmethode, bei der das als Schmel-
ze vorliegende Flußmittel aus denselben Elementen besteht wie der zu zu¨chtende
Kristall, wuchsen Einkristalle mit ganzzahligen Sto¨chiometrieverha¨ltnissen, na¨mlich
β-Na1/3V2O5 (NaV6O15), α
′-NaV2O5, η-Na9/7V2O5 (Na9V14O35) und Na2V3O7.
Im Falle des β-Na1/3V2O5 ist die Einstellung des Na-Gehalts von genau x = 1/3
entscheidend dafu¨r, daß die in Kap. 2.1.2 beschriebenen besonderen physikalischen
Eigenschaften wie die eindimensionale metallische Leitfa¨higkeit bei hohen Tempera-
turen und sa¨mtliche Phasenu¨berga¨nge bei TNa-2D, TNa-3D, TMI und TN beobachtet
werden ko¨nnen.
Die Abnahme der Metall-Isolator-U¨bergangstemperatur TMI und die Zunahme
der magnetischen Ordnungstemperatur TN mit steigendem hydrostatischem Druck
wurden durch eine damit verbundene Zunahme der Kopplung zwischen den system-
bildenden eindimensionalen Ketten erkla¨rt. In diesem Zusammenhang und aufgrund
der sich auch in der elektronischen Struktur widerspiegelnden eindimensionalen Ei-
genschaften, die durch Bandstrukturrechnungen belegt werden konnten [Eyert02],
wurde der MI-U¨bergang als Peierls-artig interpretiert, wobei die Abnahme von TMI
auf eine Zunahme der Banddispersion senkrecht zur eindimensionalen Kettenrich-
tung und auf eine Erho¨hung der elastischen Gitterenergie mit zunehmendem Druck
zuru¨ckgefu¨hrt wurde.
Anhand von Widerstandsmessungen konnte erstmals eine Unterscheidung von
zwei Phasenu¨berga¨ngen bei TNa-2D und TNa-3D getroffen werden, die plausibel als
sukzessive Ausbildung einer langreichweitigen erst zwei- und dann dreidimensiona-
len Natrium-Ordnung gedeutet wurden, wohingegen in der Literatur bisher nur von
einem Phasenu¨bergang ausgegangen wurde.
Neben der Zu¨chtung von Einkristallen der reinen Verbindung α′-NaV2O5 verlief
auch die Dotierung mit Calcium und Zink erfolgreich, wodurch zusa¨tzliche Elektro-
1bzw. der Verbindung Na2V3O7, wie sich schließlich herausgestellt hat
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nen eingebracht werden. Versuche zur Lochdotierung, bewerkstelligt durch Ausla-
gern reiner Kristalle an Luft (Entfernung von Natrium-, Oxidation von Vanadium-
Ionen), fu¨hrten ebenso wie Elektrondotierung zu einer Unterdru¨ckung des magneti-
schen U¨bergangs (undotiert: TC = 33.5 K) mit zunehmender Dotierung.
Um den elektrischen Widerstand der isolierenden Kristalle (Mott-Hubbard-Isola-
tor) u¨ber einen mo¨glichst großen Temperaturbereich verfolgen zu ko¨nnen, wurde ein
spezieller Probenhalter konzipiert, der dank Potentialmitfu¨hrung in einer bis zum
Probenort ununterbrochenen triaxialen Leitung den sto¨renden Einfluß von Leckstro¨-
men und parasita¨ren Kapazita¨ten minimiert und so Widerstandsmessungen bis zu
1014 Ω ermo¨glicht. Die beobachtete Temperaturabha¨ngigkeit des Widerstands la¨ßt
sich nicht mit thermisch aktivierter Anregung u¨ber eine Bandlu¨cke (etwa zwischen
unterem und oberen Hubbard-Band) beschreiben, sondern folgt einem ”variable ran-
ge hopping (VRH)”-Gesetz fu¨r dreidimensionales Hu¨pfen. Daraus und aus der nicht
einheitlichen Temperaturabha¨ngigkeit der Thermokraft der untersuchten Proben
wurde geschlossen, daß der Ladungstransport trotz der in Suszeptibilita¨tsmessun-
gen belegten hohen Qualita¨t der Kristalle extrinsisch u¨ber Sto¨rstellen erfolgt, die
dreidimensional verteilt sind, entgegen der Erwartung aus der niedrigdimensionalen
Kristall- und elektronischen Struktur.
Die Einkristalle η-Na9/7V2O5, die unter stark reduzierender Atmospha¨re gezu¨ch-
tet wurden, sind mit La¨ngen von u¨berwiegend mehr als 1 mm und bis zu 3 mm
(von Spitze zu Spitze) erheblich gro¨ßer als die Exemplare, von denen bisher in der
allerdings noch spa¨rlichen Literatur berichtet wird.
Das breite Maximum der magnetischen Suszeptibilita¨t und der starke Abfall zu
tiefen Temperaturen deutet auf ein niedrigdimensionales Spinsystem und einen un-
magnetischen Grundzustand, beispielsweise durch Singlett-Bildung, hin. Der Sus-
zeptibilita¨tsverlauf la¨ßt sich nach momentanem Kenntnisstand durch kein bekanntes
Modell fu¨r niedrigdimensionale Spinsysteme beschreiben.
η-Na9/7V2O5 ist ein elektrischer Isolator. Der gemessenen Temperaturabha¨ngigkeit
des Widerstands ließ sich sehr gut ein zweidimensionales VRH-Gesetz anpassen.
Dieses Verhalten erkla¨rt sich anhand der Kristallrichtung, in der gemessen wurde,
na¨mlich innerhalb von u¨bereinandergestapelten, aber durch Na-Lagen getrennten
V-O-Schichten.
Die nadeligen Einkristalle, die unter nahezu den gleichen Bedingungen wie
die Kristalle der η-Phase gezu¨chtet wurden, also unter stark reduzierender At-
mospha¨re, allerdings bei etwas niedrigeren Temperaturen, konnten anhand von
Ro¨ntgendiffraktions- und Suszeptibilita¨tsmessungen eindeutig als Na2V3O7 identifi-
ziert werden. Mit La¨ngen von mehreren Millimetern sind sie deutlich gro¨ßer als die
der einzigen anderen Arbeitsgruppe, die von einer erfolgreichen Na2V3O7-Kristall-
zucht berichtet.
Aufgrund der U¨bereinstimmungen zwischen der Arbeitsgruppe, die erstmals u¨ber
eine von ihnen als κ-Na1.80V2O5 bezeichneten Phase berichtete, und der Gruppe, die
die Struktur von Na2V3O7 bestimmte, und daraus, daß eigene Messungen an hier
pra¨parierten Polykristallen mit Einwaagen um x = 1.8 konsistent mit Messungen an
Na2V3O7 sind, wurde geschlossen, daß die κ-Phase und Na2V3O7 identisch sind.
132
Literaturverzeichnis
[Adams00] S. Adams. Bindungsvalenzmodelle fu¨r Struktur-Leitfa¨higkeits-Beziehun-
gen in Festelektrolyten. Habilitationsschrift, Georg-August-Universita¨t
Go¨ttingen, 2000.
[Atzkern01] S. Atzkern, M. Knupfer, M.S. Golden, J. Fink, A.N. Yaresko, V.N.
Antonov, A. Hu¨bsch, C. Waidacher, K.W. Becker, W. von der Linden,
G. Obermeier und S. Horn. ”One-dimensional dynamics of the d electrons
in α′-NaV2O5”. Physical Review B 63(16), 165113/1–13, 2001.
[Barnard72] R.D. Barnard. Thermoelectricity in Metals and Alloys. Taylor & Fran-
cis, London, 1972.
[Baur96] E. Baur. ”Konstruktion einer Druckzelle fu¨r hydrostatischen Betrieb und
Magnetotransport- und Suszeptibilita¨tsmessungen an den Schwere-Fermio-
nen-Systemen YbNiAl und YbPtAl unter Druck”. Diplomarbeit, Universi-
ta¨t Augsburg, Januar 1996.
[Bernert01] A. Bernert, T. Chatterji, P. Thalmeier und P. Fulde. ”Structure deter-
mination, valence, and superexchange in the dimerized low temperature
phase of α′-NaV2O5”. European Physical Journal B 21(4), 535–46, 2001.
[Bompadre00] S.G. Bompadre, A.F. Hebard, V.N. Kotov, D. Hall, G. Maris, J. Baas
und T.T.M. Palstra. ”Spin-Peierls transition in NaV2O5 in high magnetic
fields”. Physical Review B 61(20), R13321–4, 2000.
[Bonner64] J.C. Bonner und M.E. Fisher. ”Linear magnetic chains with anisotropic
coupling”. Physical Review 135(3A), A640–A658, 1964.
[Bray75] J.W. Bray, H.R. Hart, Jr., L.V. Interrante, I.S. Jacobs, J.S. Kasper, G.D.
Watkins, S.H. Wee und J.C. Bonner. ”Observation of a spin-Peierls transiti-
on in a Heisenberg antiferromagnetic linear-chain system”. Physical Review
Letters 35(11), 744–747, 1975.
[Bru¨ckner83] W. Bru¨ckner, H. Oppermann, W. Reichelt, J.I. Terukow, F.A. Tschud-
nowski und E. Wolf. Vanadiumoxide. Akademie Verlag, Berlin, 1983.
[Bulaevskii69] L.N. Bulaevskii. ”Magnetic susceptibility of a chain of spins with
antiferromagnetic interaction”. Solid State Communications 11(5), 921–
924, 1969.
133
Literaturverzeichnis
[Bulaevskii78] L.N. Bulaevskii, A.I. Buzdin und D.I. Khomskii. ”Spin-Peierls tran-
sition in magnetic field”. Solid State Communications 27, 5–10, 1978.
[Carpy75] A. Carpy und J. Galy. ”Affinement de la Structure Cristalline du Bronze
NaV2O5α
′”. Acta Crystallographica B31(5), 1481–2, 1975.
[Chaikin76] P.M. Chaikin und G. Benin. ”Thermopower in the correlated hopping
regime”. Physical Review B 13(2), 647–651, 1976.
[Chakraverty78] B.K. Chakraverty, M.J. Sienko und J. Bonnerot. ”Low-temperature
specific heat and magnetic susceptibility of nonmetallic vanadium bronzes”.
Physical Review B 17(10), 3781–9, 1978.
[Ciesla02] D. Ciesla. ”Untersuchung der Druckabha¨ngigkeit von strukturellen und
elektronischen Phasenu¨berga¨ngen in NaV6O15”. Diplomarbeit, Universita¨t
Augsburg, April 2002.
[Cross79] M.C. Cross. ”Effect of magnetic fields on a spin-Peierls transition”. Phy-
sical Review B 20(11), 4606–4611, 1979.
[Cuoco99] Mario Cuoco, Peter Horsch und Frank Mack. ”Theoretical study of the
optical conductivity of α′-NaV2O5”. Physical Review B 60(12), R8438–41,
1999.
[Damascelli98] A. Damascelli, D. van der Marel, M. Gruninger, C. Presura und
T.T.M. Palstra. ”Direct two-magnon optical absorption in α′-NaV2O5 :
”charged” magnons”. Physical Review Letters 81(4), 918–921, 1998.
[Damascelli00] A. Damascelli, C. Presura, D. van der Marel, J. Jegoudez und A. Rev-
colevschi. ”Optical spectroscopic study of the interplay of spin and charge
in α′-NaV2O5”. Physical Review B 61(4), 2535–52, 2000.
[de Boer00] J.L. de Boer, A. Meetsma, J. Baas und T.T.M. Palstra. ”Spin-singlet
clusters in the ladder compound NaV2O5”. Physical Review Letters 84(17),
3962–5, 2000.
[de Roy87] M.E. de Roy, J. P. Besse, R. Chevalier und M. Gasperin. ”Synthesis and
crystal structure of NaV6O11”. Journal of Solid State Chemistry 67(1),
185–9, 1987.
[Dischner01] M. Dischner, C. Geibel, E. Morre und G. Sparn. ”Specific heat stu-
dy of doping effects in α′-NaV2O5”. Journal of Magnetism and Magnetic
Materials 226-230, 405–7, 2001.
[Dzyaloshinski58] I. Dzyaloshinski. ”A thermodynamic theory of ”weak”ferromagne-
tism of antiferromagnetics”. Journal of Physics and Chemistry of Solids 4,
241–255, 1958.
[Enjalbert86] R. Enjalbert und J. Galy. ”A refinement of the structure of V2O5”.
Acta Crystallographica C42, 1467–1469, 1986.
134
Literaturverzeichnis
[Eyert98] V. Eyert und K.-H. Ho¨ck. ”Electronic structure of V2O5: Role of octahe-
dral deformations”. Physical Review B 57(20), 12727–12737, 1998.
[Eyert02] V. Eyert. unvero¨ffentlicht, 2002.
[Fagot-Revurat00] Y. Fagot-Revurat, M. Mehring und R.K. Kremer. ”Charge-order-
driven spin-Peierls transition in α′-NaxV2O5”. Physical Review Letters
84(18), 4176–9, 2000.
[Fertey98] P. Fertey, M. Poirier, M. Castonguay, J. Jegoudez und A. Revcolevschi.
”Ultrasonic evidence of a spin-Peierls transition in α′-NaV2O5”. Physical
Review B 57(21), 13698–13701, 1998.
[Fischer99] M. Fischer, P. Lemmens, G. Els, G. Gu¨ntherodt, E.Ya. Sherman, E. Mor-
re, C. Geibel und F. Steglich. ”Spin-gap behavior and charge ordering in
α′-NaV2O5 probed by light scattering”. Physical Review B 60(10), 7284–94,
1999.
[Frazer62] B.C. Frazer und P.J. Brown. ”Antiferromagnetic structure of CrVO4 and
the anhydrous sulfates of divalent Fe, Ni, and Co”. Physical Review 125(4),
1283–1291, 1962.
[Friederich78] A. Friederich, D. Kaplan, N. Sol und R.H. Wallis. ”EPR studies of the
phase transitions in β- vanadium bronzes NaxV2O5”. Journal de Physique
Lettres 39(19), L343–6, 1978.
[Fujii97] Y. Fujii, H. Nakao, T. Yosihama, M. Nishi, K. Nakajima, K. Kakurai,
M. Isobe, Y. Ueda und H. Sawa. ”New inorganic spin-Peierls compound
NaV2O5 evidenced by X-ray and neutron scattering”. Journal of the Phy-
sical Society of Japan 66(2), 326–329, 1997.
[Garcia01] J. Garcia und M. Benfatto. ”Comment on ”X-ray anomalous scatte-
ring study of a charge-ordered state in NaV2O5””. Physical Review Letters
87(18), 189701/1, 2001.
[Gaulin00] B.D. Gaulin, M.D. Lumsden, R.K. Kremer, M.A. Lumsden und H. Dab-
kowska. ”Two dimensional ordering and fluctuations in α′-NaV2O5”. Phy-
sical Review Letters 84(15), 3446–9, 2000.
[Gavilano02] J.L. Gavilano, D. Rau, Sh. Mushkolaj, H.R. Ott, P. Millet und F. Mi-
la. ”DC-susceptibility and NMR response of a low-dimensional quantum
magnet: Na2V3O7”. Physica B 312-313, 622–623, 2002.
[Gavilano03] J.L. Gavilano, D. Rau, Sh. Mushkolaj, H.R. Ott, P. Millet und F. Mi-
la. ”Low-dimensional Spin S=1/2 System at the Quantum Critical Limit:
Na2V3O7”. Physical Review Letters 90(16), 167202/1–4, 2003.
[Gerstmeier97] G. Gerstmeier. ”Elektronische Transportmessungen an VO2, MoO2
und V2O3 unter Verwendung eines neuentwickelten Kryostaten”. Diplom-
arbeit, Universita¨t Augsburg, Mai 1997.
135
Literaturverzeichnis
[Goering99] E. Goering, D. Ahlers, K. Attenkofer, G. Obermeier, S. Horn und
G. Schu¨tz. ”XMCD and magnetism of the ferrimagnetic system NaV6O11”.
Journal of Synchrotron Radiation 6(3), 537–9, 1999.
[Golubchik97] S. A. Golubchik, M. Isobe, A.N. Ivlev, B.N. Mavrin, M.N. Popova,
A.B. Sushkov, Y. Ueda und A.N. Vasilev. ”Raman, infrared and optical
spectra of the spin-Peierls compound NaV2O5”. Journal of the Physical
Society of Japan 66(12), 4042–6, 1997.
[Goodenough70] J.B. Goodenough. ”Interpretation of MxV2O5-β and MxV2−yTyO5-
β Phases”. Journal of Solid State Chemistry 1, 349–58, 1970.
[Grenier01] B. Grenier, O. Cepas, L.P. Regnault, J.E. Lorenzo, T. Ziman, J.P. Bou-
cher, A. Hiess, T. Chatterji, J. Jegoudez und A. Revcolevschi. ”Charge
ordering and spin dynamics in NaV2O5”. Physical Review Letters 86(26),
5966–9, 2001.
[Grenier02] S. Grenier, A. Toader, J.E. Lorenzo, Y. Joly, B. Grenier, S. Ravy, L.P.
Regnault, H. Renevier, J.Y. Henry, J. Jegoudez und A. Revcolevschi. ”X-
ray anomalous scattering investigations on the charge order in α′-NaV2O5”.
Physical Review B 65(18), R180101/1–4, 2002.
[Gros99] C. Gros und R. Valenti. ”Magnon splitting induced by charge ordering in
NaV2O5”. Physical Review Letters 82(5), 976–9, 1999.
[Hase93] M. Hase, I. Terasaki und K. Uchinokura. ”Observation of the spin-Peierls
transition in linear Cu2+ (spin-1/2) chains in an inorganic compound
CuGeO3”. Physical Review Letters 70(23), 3651–3654, 1993.
[Heikes61] R.R. Heikes und R.W. Ure, Jr. Thermoelectricity: Science and Enginee-
ring. Interscicence, New York, 1961.
[Hemberger98] J. Hemberger, M. Lohmann, M. Nicklas, A. Loidl, M. Klemm,
G. Obermeier und S. Horn. ”Thermodynamic, transport and magnetic
properties of α′-NaV2O5”. Europhysics Letters 42(6), 661–666, 1998.
[Herz00] M. Herz. ”Magnetwiderstand und Hall-Effekt an V2−yO3 als Funktion von
Dotierung und Druck”. Diplomarbeit, Universita¨t Augsburg, Juni 2000.
[Hohenberg67] P.C. Hohenberg. ”Existence of Long-Range Order in One- and Two
Dimensions”. Physical Review 158(2), 383–386, 1967.
[Horsch98] P. Horsch und F. Mack. ”A new view of the electronic structure of the
spin-Peierls compound α′-NaV2O5”. European Physical Journal B 5(3),
367–70, 1998.
[Hu¨bsch01] A. Hu¨bsch, C. Waidacher, K.W. Becker und W. von der Linden. ”Charge
excitations in NaV2O5”. Physical Review B 64(7), 075107/1–7, 2001.
136
Literaturverzeichnis
[Isobe96] M. Isobe und Y. Ueda. ”Magnetic susceptibility of quasi-one-dimensional
compound α′-NaV2O5 -possible spin-Peierls compound with high critical
temperature of 34 K”. Journal of the Physical Society of Japan 65(5),
1178–81, 1996.
[Isobe97a] M. Isobe, C. Kagami und Y. Ueda. ”Crystal growth of new spin-Peierls
compound NaV2O5”. Journal of Crystal Growth 181(3), 314–317, 1997.
[Isobe97b] M. Isobe und Y. Ueda. ”Effect of Na - deficiency on the spin-Peierls
transition in α′-NaV2O5”. Journal of Alloys and Compounds 262-263,
180–4, 1997.
[Isobe98] M. Isobe und Y. Ueda. ”Doping effects in AV2O5 (A=Li,Na and Ca)”.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 177-181(1), 671–2, 1998.
[Isobe99] M. Isobe, Y. Ueda, Y. Oka und T. Yao. ”Crystal structure and magnetic
properties of Na9V14O35: sodium-vanadium bronze η-NaxV2O5”. Journal
of Solid State Chemistry 145(1), 361–5, 1999.
[Itoh00] M. Itoh, N. Akimoto, H. Yamada, M. Isobe und Y. Ueda. ”NMR study
of charge ordering and magnetic correlation in vanadium oxide bronzes”.
Journal of the Physical Society of Japan SupplB 69, 155, 2000.
[Itoh01] M. Itoh, N. Akimoto, H. Yamada, M. Isobec und Y. Ueda. ”NMR study
of local magnetic and electronic properties of vanadium bronzes”. Journal
of Physics and Chemistry of Solids 62(1-2), 351–4, 2001.
[Ivanov01] V.A. Ivanov, Z.V. Popovic, O.P. Khuong und V.V. Moshchalkov. ”Band
structure and questioned dimensionality of α′-NaV2O5”. Europhysics Let-
ters 56(1), 74–80, 2001.
[JCPDS] JCPDS. ”Powder Diffraction File - Inorganic Volumes”. Joint Committee
on Powder Diffraction Standards (JCPDS) of the International Centre for
Diffraction Data (ICDD), Swarthmore (PA), USA.
PDF ist eine kontinuierlich erweiterte Sammlung von Pulver-Ro¨ntgendif-
fraktogrammen zur Identifizierung kristalliner Substanzen.
[Johnston00] D.C. Johnston, R.K. Kremer, M. Troyer, X. Wang, A. Klumper, S.L.
Bud’ko, A.F. Panchula und P.C. Canfield. ”Thermodynamics of spin S=1/2
antiferromagnetic uniform and alternating-exchange Heisenberg chains”.
Physical Review B 61(14), 9558–606, 2000.
[Kanai82] Y. Kanai, S. Kagoshima und H. Nagasawa. ”Structural Phase Transition
in β-MxV2O5 (M=Na, Li)”. Journal of the Physical Society of Japan 51,
697–8, 1982.
[Kanke90] Y. Kanke, E. Takayama-Muromachi, K. Kato und Y. Matsui. ”Phase
equilibrium study of the system NaV2O5-V2O3-V2O5 at 923 K”. Journal
of Solid State Chemistry 89(1), 130–7, 1990.
137
Literaturverzeichnis
[Kanke92] Yasushi Kanke, Katsuo Kato, Eiji Takayama-Muromachi und Mitsuma-
sa Isobe. ”Structures of SrV6O11 and NaV6O11”. Acta Crystallographica
C48(8), 1376–80, 1992.
[Kaplan76] D. Kaplan und A. Zylbersztejn. ”Observation of one-dimensional me-
tallic optical properties of Na0.33V2O5”. Journal de Physique Lettres 37,
L123–5, 1976.
[Katoh99] N. Katoh, T. Miyazaki und T. Ohno. ”First-principles study on the
insulating state of α′-NaV2O5”. Physical Review B 59(20), R12723–7, 1999.
[Kawano97] K. Kawano und M. Takahashi. ”Three-Leg Antiferromagnetic Heisen-
berg Ladder with Frustrated Boundary Condition; Ground State Proper-
ties”. Journal of the Physical Society of Japan 48(12), 4001–8, 1997.
[Khamaganova89] T.N. Khamaganova und V.K. Trunov. ”Refinement of the struc-
ture of NaV6O15”. Russian Journal of Inorganic Chemistry 34(2), 164–8,
1989.
[Klimm97] S. Klimm. Magnetotransportmessungen zur Untersuchung der elektroni-
schen Struktur von V2O3 und MoO2. Dissertation, Universita¨t Augsburg,
1997.
[Kobayashi79] H. Kobayashi. ”Electrical Properties of a One-dimensional Conduc-
tor, NaxV2O5”. Bulletin of the Chemical Society of Japan 52(5), 1315–1320,
1979.
[Kobayashi98a] K. Kobayashi, T. Mikokawa, A. Fujimori, M. Isobe und Y. Ue-
da. ”Angle resolved photoemission study of the spin-Peierls system α′-
NaV2O5”. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 92(1-
3), 87–92, 1998.
[Kobayashi98b] K. Kobayashi, T. Mizokawa, A. Fujimori, M. Isobe und Ueda.
”Single-particle excitations in one-dimensional Mott-Hubbard insulator
NaV2O5”. Physical Review Letters 80(14), 3121–4, 1998.
[Konstantinovic99] M.J. Konstantinovic, Z.V. Popovic, A.N. Vasil’ev, M. Isobe und
Y. Ueda. ”First evidence for charge ordering in NaV2O5 from Raman
spectroscopy”. Solid State Communications 112(7), 397–402, 1999.
[Koo99] H.-J. Koo und M.-H. Whangbo. ”Analysis of the spin-spin interactions
in layered oxides α′-NaV2O5, CaV2O5 and MgV2O5 and the spin-Peierls
distortion in α′-NaV2O5 by molecular orbital, Madelung energy and bond
valence sum calculations”. Solid State Communications 111(7), 353–60,
1999.
[Ko¨ppen98] M. Ko¨ppen, D. Pankert, R. Hauptmann, M. Lang, M. Weiden, C. Geibel
und F. Steglich. ”Interference of a first-order transition with the formation
138
Literaturverzeichnis
of a spin-Peierls state in α′-NaV2O5”. Physical Review B 57(14), 8466–71,
1998.
[Kraus99] W. Kraus und G. Nolze. ”PowderCell for Windows Version 2.3”. Com-
puterprogramm, 1999. Bundesanstalt fu¨r Materialforschung und -pru¨fung
(http://www.bam.de)
Programm zur Berechnung von Ro¨ntgenpulverdiffraktogrammen aus Ein-
kristallstrukturdaten und Anpassung an experimentelle Beugungsaufnah-
men nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate.
Erha¨ltlich unter: ftp://ftp.bam.de/Powder Cell/pcw23.exe.
[Kremer99] R.K. Kremer, I. Loa, F.S. Razavi und K. Syassen. ”Effect of pressure on
the magnetic phase transition in α′-NaV2O5”. Solid State Communications
113(4), 217–20, 1999.
[Krimmel02] A. Krimmel. unvero¨ffentlicht, 2002.
[Loa99] I. Loa, K. Syassen, R.K. Kremer, U. Schwarz und M. Hanfland. ”Structural
properties of NaV2O5 under high pressure”. Physical Review B 60(10),
R6945–8, 1999.
[Lohmann97] M. Lohmann, A. Loidl, M. Klemm, G. Obermeier und S. Horn. ”ESR
study of the spin-Peierls transition in NaV2O5”. Solid State Communica-
tions 104, 649–652, 1997.
[Lohmann99] M. Lohmann. Elektronenspinresonanz an NaV2O5 und verwandten
Verbindungen. Dissertation, Universita¨t Augsburg, 1999.
[Lohmann00a] M. Lohmann, H.-A. Krug von Nidda, M.V. Eremin, A. Loidl,
G. Obermeier und S. Horn. ”Charge order in NaV2O5 studied by EPR”.
Physical Review Letters 85(8), 1742–5, 2000.
[Lohmann00b] M. Lohmann, H.-A. Krug von Nidda, A. Loidl, E. Morre´, M. Dischner
und C. Geibel. ”Electron-spin-resonance study of Na1−xLixV2O5”. Physical
Review B 61, 9523, 2000.
[Long99] V.C. Long, Z. Zhu, J.L. Musfeldt, X. Wei, H.-J. Koo, M.-H. Whangbo,
J. Jegoudez und A. Revcolevschi. ”Polarized optical reflectance and elec-
tronic band structure of α′-NaV2O5”. Physical Review B 60(23), 15721–7,
1999.
[Lorenzo01] J.E. Lorenzo, S. Bos, S. Grenier, H. Renevier und S. Ravy. ”Comment on
”X-ray anomalous scattering study of a charge-ordered state in NaV2O5””.
Physical Review Letters 87(18), 189702/1, 2001.
[Lu¨decke99] J. Lu¨decke, A. Jobst, S. van Smaalen, E. Morre, C. Geibel und H.-G.
Krane. ”Acentric low-temperature superstructure of NaV2O5”. Physical
Review Letters 82(18), 3633–6, 1999.
139
Literaturverzeichnis
[Marumo74] F. Marumo, M. Isobe, S. Iwai und Y. Kondo. ”α form of sodium
metavanadate”. Acta Crystallographica B30(6), 1628–30, 1974.
[Maruyama80] K. Maruyama und H. Nagasawa. ”NMR Studies of Quasi-One-
Dimensional Conductor β-Na0.33V2O5”. Journal of the Physical Society
of Japan 48, 2159–60, 1980.
[Meetsma98] A. Meetsma, J.L. de Boer, A. Damascelli, J. Jegoudez, A. Revcolevschi
und T.T.M. Palstra. ”Inversion symmetry in the spin-Peierls compound α′-
NaV2O5”. Acta Crystallographica C54(11), 1558–61, 1998.
[Mermin66] N.D. Mermin und H. Wagner. ”Absence of ferromagnetism or anti-
ferromagnetism in one- or two-dimensional isotropic Heisenberg models”.
Physical Review Letters 17(22), 1133–1136, 1966.
[Millet99a] P. Millet, J.-Y. Henry und J. Galy. ”The vanadium oxide bronze η-
NaxV2O5 (x=1.286)”. Acta Crystallographica C55(3), 276–9, 1999.
[Millet99b] P. Millet, J.Y. Henry, F. Mila und J. Galy. ”Vanadium(IV)-oxide nanotu-
bes: crystal structure of the low-dimensional quantum magnet Na2V3O7”.
Journal of Solid State Chemistry 147(2), 676–8, 1999.
[Mokerov76] V.G. Mokerov, V.L. Makarov, V.B. Tulvinskii und A.R. Begishev. ”Op-
tical properties of vanadium pentoxide in the region of photon energies from
2 eV to 14 eV”. Optics and Spectroscopy 40, 58, 1976.
[Moriya60] T. Moriya. ”Anisotropic Superexchange Interaction and Weak Ferroma-
gnetism”. Physical Review 120(1), 91–98, 1960.
[Moshfegh91] A.Z. Moshfegh und A. Ignatiev. ”Formation and characterization of
thin film vanadium oxides: Auger electron spectroscopy, X-ray photoelec-
tron spectroscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and op-
tical reflectance studies”. Thin Solid Films 198, 251, 1991.
[Mostovoy99] M.V. Mostovoy und D.I. Khomskii. ”Charge ordering and opening of
spin gap in NaV2O5”. Solid State Communications 113(3), 159–63, 1999.
[Mott79] N.F. Mott und E.A. Davis. Electronic processes in non-crystalline mate-
rials. Clarendon Press, Oxford, 1979.
[Nakao00] H. Nakao, K. Ohwada, N. Takesue, Y. Fujii, M. Isobe, Y. Ueda,
H. Von Zimmermann, J.P. Hill, D. Gibbs, J.C. Woicik, I. Koyama und
Y. Murakami. ”X-ray anomalous scattering study of a charge-ordered state
in NaV2O5”. Physical Review Letters 85(20), 4349–52, 2000.
[Nakao01] H. Nakao, K. Ohwada, N. Takesue, Y. Fujii, M. Isobe, Y. Ueda,
M. Von Zimmermann, J.P. Hill, D. Gibbs, J.C. Woicik, I. Koyama und
Y. Murakami. ”Reply to comments on X-ray anomalous scattering study
of a charge-ordered state in NaV2O5”. Physical Review Letters 87(18),
189703/1, 2001.
140
Literaturverzeichnis
[Nishi94] M. Nishi, O. Fujita und J. Akimitsu. ”Neutron-scattering study on the
spin-Peierls transition in a quasi-one-dimensional magnet CuGeO3”. Phy-
sical Review B 50(9), R6508–6510, 1994.
[Nishimoto98a] S. Nishimoto und Y. Ohta. ”NaV2O5 as an anisotropic t-J ladder
at quarter filling”. Journal of the Physical Society of Japan 67(9), 2996–9,
1998.
[Nishimoto98b] S. Nishimoto und Y. Ohta. ”Optical conductivity of the trellis-lattice
t-J model: charge fluctuations in NaV2O5”. Journal of the Physical Society
of Japan 67(11), 3679–82, 1998.
[Nishimoto01] S. Nishimoto und Y. Ohta. ”Madelung energy and charge ordering
in β-phase vanadate bronzes”. Journal of the Physical Society of Japan
70(1), 309–10, 2001.
[Nojiri00] H. Nojiri, S. Luther, R. Motokawa, M. Isobe und Y. Ueda. ”High frequency
ESR investigation on dynamical charge disproportionation and spin gap
excitation in NaV2O5”. Journal of the Physical Society of Japan 69(7),
2291–8, 2000.
[Obermeier96] G. Obermeier. ”Darstellung und Charakterisierung von poly- und
einkristallinen quasi-bina¨ren und terna¨ren Vanadaten”. Diplomarbeit, Uni-
versita¨t Augsburg, September 1996.
[Obermeier02] G. Obermeier, D. Ciesla, S. Klimm und S. Horn. ”Pressure depen-
dence of phase transitions in the quasi-one-dimensional metal-insulator
transition system β-Na1/3V2O5”. Physical Review B 66(8), 085117/1–5,
2002.
[Ohama97] T. Ohama, M. Isobe, H. Yasuoka und Y. Ueda. ”23Na NMR study of
spin-Peierls transition in NaV2O5”. Journal of the Physical Society of Japan
66(3), 545–547, 1997.
[Ohama99] T. Ohama, H. Yasuoka, M. Isobe und Y. Ueda. ”Mixed valency and
charge ordering in α′-NaV2O5”. Physical Review B 59(5), 3299–302, 1999.
[Ohama00] T. Ohama, A. Goto, T. Shinizu, E. Ninomiya, H. Sawa, M. Isobe und
Y. Ueda. ”Zigzag charge ordering in α′-NaV2O5”. Journal of the Physical
Society of Japan 69(9), 2751–4, 2000.
[Ohwada01] K. Ohwada, Y. Fujii, N. Takesue, M. Isobe, Y. Ueda, H. Nakao, Y. Wa-
kabayashi, Y. Murakami, K. Ito, Y. Amemiya, H. Fujihisa, K. Aoki, T. Sho-
bu, Y. Noda und N. Ikeda. ””Devil’s staircase”-type phase transition in
NaV2O5 under high pressure”. Physical Review Letters 87(8), 086402/1–4,
2001.
141
Literaturverzeichnis
[Onoda82a] M. Onoda, T. Takahashi und H. Nagasawa. ”Microscopic Evidences of
Bipolarons in the Quasi-One-Dimensional Conductor β-Na0.33V2O5”. Jour-
nal of the Physical Society of Japan 51, 3868–75, 1982.
[Onoda82b] M. Onoda, T. Takahashi und H. Nagasawa. ”Nuclear Quadrupole Ef-
fect and Phase Transition in the Quasi-One-Dimensional Conductor β-
Na0.33V2O5”. Physica Status Solidi B 109, 793–7, 1982.
[Onoda83] M. Onoda und H. Nagasawa. ”EPR relaxation and transport phenome-
na in the quasi-one-dimensional conductor β-NaxV2O5”. Journal of the
Physical Society of Japan 52(6), 2231–7, 1983.
[Onoda99] M. Onoda und T. Kagami. ”Crystal structures and electronic properties
in the crossover region between the spin-gap system CaV2O5 and the linear-
chain system NaV2O5”. Journal of Physics: Condensed Matter 11(17),
3475–88, 1999.
[Perlstein68] J.H. Perlstein und M.J. Sienko. ”Single-Crystal Studies of Electrical
Conductivity, Seebeck Effect, and Hall Voltage in Sodium Vanadium Bron-
ze and a Crystal-Field Model of Electron Transport”. Journal of Chemical
Physics 48(1), 174–81, 1968.
[Popova99] M.N. Popova, A.B. Sushkov, S.A. Golubchik, B.N. Mavrin, V.N. De-
nisov, B.Z. Malkin, A.I. Iskhakova, M. Isobe und Y. Ueda. ”Lattice vi-
brations of α′-NaV2O5”. Journal of Experimental and Theoretical Physics
88(6), 1186–97, 1999.
[Popovic99] Z.S. Popovic und F.R. Vukajlovic. ”Coulomb-correlated band struc-
ture of one-dimensional spin-Peierls α′-NaV2O5”. Physical Review B 59(8),
5333–40, 1999.
[Postolache00] E. Postolache, D.K. Powell, G. Popov, R.C. Rai, M. Greenblatt und
J.W. Brill. ”Comparison of Young’s modulus and specific heat anomalies at
the magnetic transition in α′-NaV2O5”. Solid State Sciences 2(8), 759–66,
2000.
[Pouchard67] M. Pouchard, A. Casalot, J. Galy und P. Hagenmuller. ”Les bronzes
oxyge´ne´s de vanadium de formule NaxV2O5”. Bull. Soc. Chim. France 11,
4343–4348, 1967.
[Powell98] D.K. Powell, J.W. Brill, Z. Zeng und M. Greenblatt. ”Specific heat of α′-
NaV2O5 at its spin-Peierls transition”. Physical Review B 58(6), R2937–40,
1998.
[Presura00a] C. Presura, D. van der Marel, A. Damascelli und R.K. Kremer.
”Low-temperature ellipsometry of α′-NaV2O5”. Physical Review B 61(23),
15762–5, 2000.
142
Literaturverzeichnis
[Presura00b] C. Presura, D. van der Marel, M. Dischner, C. Geibel und R.K. Kre-
mer. ”Optical properties and electronic structure of α′-Na1−xCaxV2O5”.
Physical Review B 62(24), 16522, 2000.
[Ravy99] S. Ravy, J. Jegondez und A. Revcolevschi. ”X-ray investigation of the
magnetoelastic instability of α′-NaV2O5”. Physical Review B 59(2), R681–
4, 1999.
[Riera99] J. Riera und D. Poilblanc. ”Coexistence of charge-density wave and spin-
Peierls orders in quarter-filled quasi-one-dimensional correlated electron
systems”. Physical Review B 59(4), 2667–75, 1999.
[Rogers00] P.N. Rogers und N. Shelton. ”Structural and magnetic characterizati-
ons of single-crystal (Na1−xCax)V2O5: charge-ordering and spin-ordering
in vanadate systems”. Solid State Communications 114(11), 607–11, 2000.
[Sa00] D. Sa und C. Gros. ”Effective charge and spin Hamiltonian for the quarter-
filled ladder compound α′-NaV2O5”. European Physical Journal B 18(3),
421–8, 2000.
[Savariault96] J.-M. Savariault, J.-L. Parize, D. Ballivet-Tkatchenko und J. Galy.
”τ -NaxV2O5 (x=0.64): a vanadium bronze with an original intergrowth
structure”. Journal of Solid State Chemistry 122(1), 1–6, 1996.
[Sawa02] H. Sawa, E. Ninomiya, T. Ohama, H. Nakao, K. Ohwada, Y. Murakami,
Y. Fujii, Y. Noda, M. Isobe und Y. Ueda. ”Low-Temperature Structure of
the Quarter-Filled Ladder Compound α′-NaV2O5”. Journal of the Physical
Society of Japan 71(2), L385–388, 2002.
[Schlenker79] C. Schlenker, R. Buder, V.D. Nguyen, J. Dumas, A. Friederich,
D. Kaplan und N. Sol. ”Magnetic susceptibility of NaxV2O5 - β”. Journal
of Applied Physics 50(3), 1720–2, 1979.
[Schnelle99] W. Schnelle, Y. Grin und R.K. Kremer. ”Specific heat of α′-NaV2O5 in
magnetic fields up to 16 T”. Physical Review B 59(1), 73–6, 1999.
[Schramme95] M. Schramme. ”Untersuchungen zur elektronischen und geometri-
schen Struktur von Vanadiumoxiden mittels Photoelektronenspektrosko-
pie”. Diplomarbeit, Universita¨t Augsburg, August 1995.
[Seo98] H. Seo und H. Fukuyama. ”Charge ordering and spin gap in NaV2O5”.
Journal of the Physical Society of Japan 67(8), 2602–5, 1998.
[Sienko66] M.J. Sienko und J.B. Sohn. ”Electric, Magnetic, and Magnetic Resonance
Properties of the Nonstoichiometric Sodium-Vanadium Bronzes”. Journal
of Chemical Physics 44(4), 1369–74, 1966.
[Smith78] R.A. Smith. Semiconductors. Cambridge University Press, Cambridge,
1978.
143
Literaturverzeichnis
[Smolinski98] H. Smolinski, C. Gros, W. Weber, U. Peuchert, G. Roth, M. Weiden
und C. Geibel. ”NaV2O5 as a quarter-filled ladder compound”. Physical
Review Letters 80(23), 5164–5167, 1998.
[Soyer96] A. Soyer. ”LaueX: a user-friendly program for the simulation and indexati-
on of Laue diagrams on UNIX systems”. Journal of Applied Crystallography
29(4), 509, 1996.
Computerprogramm zur Simulation und Indizierung von Laue-Diagram-
men.
http://www.lmcp.jussieu.fr/∼soyer/laueX.html
ftp://ftp.lmcp.jussieu.fr/pub/sincris/software/general/laueX.
[Suaud02] N. Suaud und M.-B. Lepetit. ”Ab initio evaluation of the charge ordering
in α′ NaV2O5”. Physical Review Letters 88(5), 056405/1–4, 2002.
[Takahashi81] T. Takahashi und H. Nagasawa. ”EPR Evidences of Pair Formation
of V4+ Ions and Their Motion in a Quasi-One-Dimensional Conductor β-
Na0.33V2O5”. Solid State Communications 39, 1125–8, 1981.
[Thalmeier98] P. Thalmeier und P. Fulde. ”Charge ordering and spin-Peierls tran-
sition in α′-NaV2O5”. Europhysics Letters 44(2), 242–8, 1998.
[Tsurkan01] V. Tsurkan, J. Hemberger, M. Klemm, S. Klimm, A. Loidl, S. Horn
und Tidecks R. ”AC susceptibility studies of ferrimagnetic FeCr2S4 single
crystals”. Journal of Applied Physics 90(9), 4639–4644, 2001.
[Uchida91] Yoshishige Uchida, Yasushi Kanke, Eiji Takayama-Muromachi und Kat-
suo Kato. ”Magnetic properties of NaV6O11”. Journal of the Physical
Society of Japan 60(8), 2530–3, 1991.
[Uchida95] Y. Uchida, Y. Kanke, J.S. Lord und P.C. Riedi. ”NMR study of ordered
NaV6O11”. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 140-144(1),
163–4, 1995.
[Ueda01] Y. Ueda, H. Yamada, M. Isobe und T. Yamauchi. ”Charge order and
quasi-one-dimensional behavior in β(β′)-AxV2O5”. Journal of Alloys and
Compounds 317-318, 109–14, 2001.
[Ueda02] Y. Ueda, M. Isobe und T. Yamauchi. ”Superconductivity under high pres-
sure in β(β′)-vanadium bronzes”. Journal of Physics and Chemistry of
Solids 63(6-8), 951–955, 2002.
[Urbach99] J.-P. Urbach. Ro¨ntgenabsorptionsspektroskopie an NaV2O5 und V2O3.
Dissertation, Universita¨t Augsburg, 1999.
[van Smaalen00] S. van Smaalen und J. Lu¨decke. ”The valence states of vanadium in
the low-temperature superstructure NaV2O5”. Europhysics Letters 49(2),
250–4, 2000.
144
Literaturverzeichnis
[van Smaalen02] S. van Smaalen, P. Daniels, L. Palatinus und R.K. Kremer. ”Or-
thorhombic versus monoclinic symmetry of the charge-ordered state of
NaV2O5”. Physical Review B 65(6), R060101/1–4, 2002.
[Vasil’ev97] A.N. Vasil’ev, A.I. Smirnov, M. Isobe und Y. Ueda. ”Electron spin re-
sonance in the spin-Peierls compound NaV2O5”. Physical Review B 56(9),
5065–8, 1997.
[Vasil’ev01] A.N. Vasil’ev, V.I. Marchenko, A.I. Smirnov, S.S. Sosin, H. Yamada
und Y. Ueda. ”Magnetic ordering in the mixed-valence compound β-
Na0.33V2O5”. Physical Review B 64(17), 174403/1–6, 2001.
[Volkov75] V.L. Volkov, A.A. Fotiev, N.Kh. Valikhanova und Y.M. Belyakov. ”The
NaVO3-V2O5 System”. Russian Journal of Inorganic Chemistry 20(2),
276–280, 1975.
[von Schnering98] H.G. von Schnering, Yu. Grin, M. Kaupp, M. Somer, R.K. Kre-
mer, O. Jepsen, T. Chatterji und M. Weiden. ”Redetermination of the
crystal structure of sodium vanadate, α′-NaV2O5”. Zeitschrift fu¨r Kristal-
lographie - New Crystal Structures 213(2), 246, 1998.
[Wadsley55] A.D. Wadsley. ”The Crystal Structure of Na2−xV6O15”. Acta Crystal-
lographica 8, 695–701, 1955.
[Wallis77] R.H. Wallis, N. Sol und A. Zylbersztejn. ”Anisotropic conductivity of the
vanadium bronze Na0.33V2O5”. Solid State Communications 23, 539–42,
1977.
[Weiden98] M. Weiden, R. Hauptmann, C. Geibel, M. Ko¨ppen, J. Mu¨ller, M. Lang,
F. Steglich, N. Weiden, M. Fischer, P. Lemmens und G. Gu¨ntherodt. ”Ma-
gnetic and crystallographic investigations off the inorganic spin-Peierls sy-
stem α′-NaV2O5”. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 177-
181(1), 743–5, 1998.
[Whangbo00a] M.-H. Whangbo und H.-J. Koo. ”Investigation of the spin exchange
interactions in the nanotube system Na2V3O7 by spin dimer analysis”. Solid
State Communications 115(12), 675–8, 2000.
[Whangbo00b] M.-H. Whangbo und H.-J. Koo. ”Origin of the spin gap in sodium
vanadium bronze Na9V14O35”. Solid State Communications 115(3), 115–9,
2000.
[Wo¨hler24] F. Wo¨hler. Annalen der Physik und Chemie Poggendorf 2, 345, 1824.
[Wu99] Hua Wu und Qing-qi Zheng. ”Electronic structure of the spin-Peierls sy-
stem NaV2O5”. Physical Review B 59(23), 15027–32, 1999.
145
Literaturverzeichnis
[Yamada98] I. Yamada, H. Manaka, H. Sawa, M. Nishi, M. Isobe und Y. Ueda.
”Temperature and angular dependence of electron paramagnetic resonance
line in α′-NaV2O5”. Journal of the Physical Society of Japan 67(12), 4269–
78, 1998.
[Yamada99] H. Yamada und Y. Ueda. ”Magnetic, electric and structural properties
of β-AxV2O5 (A=Na,Ag)”. Journal of the Physical Society of Japan 68(8),
2735–40, 1999.
[Yamauchi02] T. Yamauchi, Y. Ueda und N. Mori. ”Pressure-Induced Superconduc-
tivity in β-Na0.33V2O5 beyond Charge Ordering”. Physical Review Letters
89(5), 057002/1–4, 2002.
[Yamaura02] J.-I. Yamaura, M. Isobe, H. Yamada, T. Yamauchi und Y. Ueda. ”Low
temperature X-ray study of β-AxV2O5”. Journal of Physics and Chemistry
of Solids 63(6-8), 957–960, 2002.
[Yaresko00] A.N. Yaresko, V.N. Antonov, H. Eschrig, P. Thalmeier und P. Fulde.
”Electronic structure and exchange coupling in α′-NaV2O5”. Physical Re-
view B 62(23), 15538–46, 2000.
[Yosihama98] T. Yosihama, M. Nishi, K. Nakajima, K. Kakurai, Y. Fujii, M. Isobe,
C. Kagami und Y. Ueda. ”Spin dynamics in NaV2O5 -inelastic neutron
scattering”. Journal of the Physical Society of Japan 67(3), 744–7, 1998.
[Zavalij99] P.Y. Zavalij und M.S. Wittingham. ”Structural chemistry of vanadium
oxides with open frameworks”. Acta Crystallographica B55, 627–633, 1999.
[Zhang94] Z. Zhang und V.E. Henrich. ”Surface electronic structure of V2O5(001):
defect states and chemisorption”. Surface Science 321, 133–144, 1994.
[Zhang02] G.P. Zhang, T.A. Callcott, G.T. Woods, L. Lin, B. Sales, D. Mandrus und
J. He. ”Electron correlation effects in resonant inelastic x-ray scattering of
NaV2O5”. Physical Review Letters 88(7), 077401/1–4, 2002.
146
Danksagung
Danksagung
Es ist mir eine Freude, an dieser Stelle allen Betreuern, Kollegen und Freunden
danken zu ko¨nnen, die zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben.
Zuallererst mo¨chte ich Herrn Prof. Dr. Siegfried Horn herzlich fu¨r die Mo¨glichkeit zur
Durchfu¨hrung dieser interessanten und abwechslungsreichen Arbeit danken. Seiner
Erfahrung in wissenschaftlichen und organisatorischen Bereichen und seiner steten
Diskussionsbereitschaft verdanke ich viele wertvolle Anregungen.
Bei Herrn Prof. Dr. Alois Loidl bedanke ich mich aufrichtig fu¨r die U¨bernahme des
Zweitgutachtens.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Stefan Klimm, der diese Arbeit mit großem
Interesse und viel Engagement begleitet hat. Mit kompetenter Beratung und perma-
nenter Hilfsbereitschaft in wissenschaftlichen und labortechnischen Angelegenheiten
hat er den Fortgang der Arbeit unterstu¨tzt. Nicht zuletzt fu¨r das kritische Korrek-
turlesen der Dissertation bin ich ihm zu Dank verpflichtet.
Die ausgezeichnete Zusammenarbeit am Institut fu¨r Physik u¨ber die einzelnen Lehr-
stu¨hle hinweg war sehr hilfreich, v. a. was die Probencharakterisierung betrifft.
Den Mitgliedern des Lehrstuhls fu¨r Experimentalphysik III danke ich fu¨r die Mo¨g-
lichkeit zur Nutzung des Ro¨ntgendiffraktometers und des SQUID-Magnetometers,
ebenso wie fu¨r ihre Hilfestellung in technischen Fragen zur Bedienung der Gera¨te.
Bedanken mo¨chte ich mich ebenfalls bei der ESR-Gruppe um Herrn Dr. Hans-Al-
brecht Krug von Nidda, insbesondere bei Frau Dr. Meike Lohmann, aus deren Ergeb-
nissen nu¨tzliche Ru¨ckschlu¨sse fu¨r die Probenpra¨paration gewonnen werden konnten.
Mein Dank gilt auch Herrn Dr. Alexander Krimmel fu¨r sein Interesse am Natrium-
vanadat β-Na1/3V2O5 und fu¨r die Durchfu¨hrung von Neutronenstreu-Experimenten
an diesem System.
Herrn Prof. Dr. Alois Loidl danke ich dafu¨r, daß er diese Zusammenarbeit ermo¨glicht
hat.
Weiterhin bedanke ich mich bei Frau Dr. Anke Weidenkaff vom Lehrstuhl fu¨r Fest-
ko¨rperchemie fu¨r die Erstellung der REM-Bilder.
Ebenso danke ich Herrn Priv.-Doz. Dr. Volker Eyert fu¨r die Durchfu¨hrung der LDA-
Bandstrukturrechnungen .
Fu¨r die Unterstu¨tzung, die ich durch die Mitarbeiter am Lehrstuhl erfahren habe,
bin ich gleichfalls sehr dankbar.
Ein großes Dankescho¨n gebu¨hrt dabei der Probenlabor-Gruppe um Herrn Dr. Matt-
hias Klemm, der mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand, und der Tieftempe-
ratur-Gruppe um Herrn Dr. Stefan Klimm, im besonderen Herrn Dipl.-Phys. Dirk
Ciesla, der im Rahmen seiner Diplomarbeit wichtige experimentelle Beitra¨ge zu die-
ser Arbeit leistete.
147
Danksagung
Allen bisher noch nicht genannten Mitgliedern des Lehrstuhls mo¨chte ich nachdru¨ck-
lich meinen Dank aussprechen fu¨r das angenehme Arbeitsklima. Nicht nur die Auf-
enthalte in Sion, sondern auch die zahlreichen anderen gemeinsamen Aktivita¨ten
zeugen vom freundschaftlichen Miteinander.
Schließlich sei noch den Mitarbeitern der feinmechanischen und der Elektronikwerk-
statt fu¨r ihre Hilfe bei den unterschiedlichsten Problemen gedankt.
148
Lebenslauf
Lebenslauf
perso¨nliche Daten
Name Gu¨nter Obermeier
Geburtsdatum 3.5.1969
Geburtsort Krumbach/Schwaben
Familienstand ledig
Schulbildung
1975-1979 Grundschule Krumbach
1979-1988 Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach
1988 Abitur
Grundwehrdienst
1988-1989 Grundwehrdienst
Studium
WS 1989/90 - SS 1992 Grundstudium der Physik an der Universita¨t
Augsburg
WS 1992/93 - WS 1994/95 Hauptstudium
Nov. 1995 - Sept. 1996 Diplomarbeit am Lehrstuhl fu¨r Experimentalphy-
sik II, Universita¨t Augsburg zum Thema: ”Darstel-
lung und Charakterisierung von poly- und einkri-
stallinen quasi-bina¨ren und terna¨ren Vanadaten”
WS1996/97 Diplom
Beruf
Feb. 1997 - Feb. 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fu¨r
Experimentalphysik II, Universita¨t Augsburg
seit Feb. 2003 freiberuflich ta¨tig
149
